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powszechnego użytku barwne , Zamia.' 
Zakres normy, podział, postanowienia ogólne BN· 70/~1 25.04 

I 

1. WSTElP 

Przedmiotem nor my jest charakterystyka jakoś ciowo-

-u ży tkowa papierów fotograf i cznych zdjęci owych powszec~ 

nego użytku barwnych, przeznaczonych do kopiow ania o p_ 

t ycznego ( do [lowiększeń) , 

,,-

2, ZAKRES TEMATYCZNY NORMY 

N orma obejmuje następujęce arkusze; 

Arkusz 00 P ap iery fotogr af i c zne zdjęciowe powszechnego 

użyt ku bar w ne, Zakres normy, podział, postar:lo. 

w ienia ogólne 

Arkusz 01 

Arkusz 02 Papiery fotografi czne zdjęciowe powszechnego 

użytku barwne, Charakteryst y ka jakościowo-

-uż y tkowa papieru Fotonkolor 6 

Ar'kus z 03 P apier y fotograficzne zdjęciowe powszechnego 

Arkus .... 04 

Arkusz 05 

uż ytku barwne, Charakterys t yka 

-użytkowa p;'Pieru Fotonkolor 6 

jakościowo ... 

Numer y arkuszy bez tytułów zarezerwowano d la innycb 

odmian papierów fotografi cznych zdjęciowych powszechne_ 

go uż y tku barwnych, któ re będę produkowane 
, 

pr zy -w 

szłoś c i. 

3 , POOZIAL 

3, 1. Zasady podzi ału. Pap'iery fo tog rafi czne zdjęciowe 

pow szec hnego uży tku, barwne dz ie li s ię z e wzgl ędu na : 

a) czułość, 

b) barwę podłoża, 

c) stopień pOłysku, 

d) strukturę powierzchni, 

e) rodzaj podłoża. 

Grupo katalogowo 1083 

3.2, Podział papierów ze względu na czułość _ tabl. 1. 

Tablica 1 

Nazwa handlowa , , Symbol 'Swiatloczułość częstkowa 
papieru ( odmiana) 

Fotonkolor 6 FKL 6 50 ~ Sar R ~ 250 

80 ~ Sar G~ 400 

320 ~ Sar B ~ 1600 

Folonkolor 6 FKL 6 100 ~ Sur R ~ 500 

200 ~ Sur G ~ 1000 

640 ~ Sar B ~ 3200 

3,3. Podział papierów ze wzg l ędu na ' barwę podłoża - wg 

tabl , 2. 

Tab l ica 2 

\ 

- Barwa podłoża 

s łownie symbo l 

niebieskobi ała I 

biała 2 

I specjalnie biała 6 

3. 4, Podział papierów z e względu na stopień połysku po-
• 

wi e rzc hni _ wg tabl. 3. 

T ablica 3 

Stopień połysku pow i erzchn i 

słowni e symbol 

błyszczęc a 1 

półma towa 2 

matowa 3 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Orga nicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako norma obow iązująca od dnia l lipca 1983 r. 
(Dz. Norm, i Miar nr l /1983 poz. 2) , 

! , 
I 
I 
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3.5. Podział papierów ze względu. na strukturę powierz

chni papieru - wg tabl. 4. 

Tabli ca 4 

Struktura powi erzchni papieru 

słownie symbol 

gładka 1 

drobnoziarni sta Z 

ziarni sta 3 

gruboziarnista 4 

jedwabista 5 -
płócienna 6 

niemody fikowana (naturalna) 7 

3.6. Podział papierów ze względu . na roclz.aj. podłoża.. _ . 

wg tabl. 5. 

Tabli ca 5 

Rodzaj podłoża Opis znormalizowanego oznaczenia 

zakres grama-
tury, g/mZ 

słowny symbol 

140 .. 190 cienki CK 

180 .. 220 laminowany pol iety lenem PE 

190 .. 210 półkarton PK 

210 -=- 300 karton KR 

KONIEC. 
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INFORMACJE DODATKOWE . 

l, Instytuc ja opracowu jaca arkusz normy By d.sosk i e. 

Zakłady Fotoc hemiczne ORGANIKA-FOTON. 

2, I s totne zmiany w stosunku do BN-70/612S-04. Zamiast 

nieprodukowanego już papier·u fotografi cznego zdjęciowego 

powszechnego uż y tku ba r w nego Fotonkolor 5 uwzględniono 

papi er fotografi czny barwny Fotonkolor 8. 

3. Autor projektu arł<usza normy _ mgr Jadwiga Żali_ -

kowska , B y dgoskie Zakłady Fotochemiczne ORGANIKA-

_FO TON. 

4, Dotychczas ustanowione arkusze normy 

BN-82/612S-04.00 Papiery fotograficzne Zdjęciowe po_ 

wszechnego użytku barwne. Zakres normy, 

postanowienia ogólne 

podział, 

BN-82/{; 125-04. OZ· - Charaktery styka jakościowo-użytkowa 

papieru Fotonkolor 6 

BN-82j6IZS-04.03 - Charakterystyka jakoŚciowo-użytko-

wa papieru Fotonkolor 8 


