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dla widkiennictwa

Sulfapol F

6061-38

Zamiast
BN-74/6061-38
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1. WSTEP

Przedmiotem normy jest anionoczynny sSrodek po-
mocniczy dla widkiennictwa, o nazwie Sulfapol F, kt6-
rego glownym skladnikiem jest syntetyczny detergent
typu alkiloarylosulfonianu.

Sulfapol F jest stosowany w przemySle welnianym
do folowania w S$rodowisku kwasnym, obojetnym
1 alkalicznym.

2. OZNACZENIE

SULFAPOL F BN-84/6061-38

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogédlne. Sulfapol F powinien by¢
produktem o konsystencji pasty, barwy od kremowe;j
do jasnobrunatnej, rozpuszczalnym w wodzie, z do-
puszczalnym lekkim zmg¢tnieniem. W przypadku ewen-
tualnego rozwarstwienia, produkt po powtdérnym wy-
mieszaniu wykazuje nie zmniejszone wilasnosci uzyt-
kowe.

3.2. Wiasnosci fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

a) pH 1%(m/m) roztworu

b) Zdolnos¢ zwilzania okres§lona st¢zeniem roz-
tworu w ktorym czas tonigcia krazka bawel-
nianego wynosi 100 s, g/ml, nie wigcej niz 1

¢) Zawarto$¢ substancji anionoczynnej w przeli-
czeniu na SOj; organicznie zwigzane, %(m/m),
nie mniej niz -« . 6

3.3. Trwatosé. Sulfapol F, opakowany i przechowy-
wany wg rozdz. 4, powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg 3.1 1 3.2 przez 6 miesigcy, liczac od daty wypro-
dukowania. , )

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Sulfapol F nalezy pakowac¢ w bgbny
metalowe 2-3-5-1-200 1 wg BN-76/5046-01, z dopusz-
czalng wkladka z folii.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych opakowan transpor-
towych, nie objetych BN-76/5046-01, jezeli zabezpiecza-
ja one produkt nie gorzej niz ww. opakowania, maja
wymiary zgodne z szeregiem wymiarowym opakowan
wg PN-78/0-79021 oraz zostaly uzgodnione z odbiorcg
1 przewoznikiem.

Znakowanie opakowan nalezy wykona¢ wg PN-76/
0-79252, umieszczajac na kazdym opakowaniu trwaty

‘napis, zawierajgcy co najmniej:

a) nazw¢ lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

C) numer’ partii,

d) mas¢ brutto 1 netto,

¢) dat¢ produkeji,

f) liczbe wurstw skiadowanja,

g) liczbeg warstw tadowania.

4.2. Formowanie jednostek fadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy
formowaé na paletach wg PN-81/M-78216. Ladunek na
palecie nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢
i deformacja, zgodnie z przepisami.

4.3. Przechowywanie. Sulfapol F, opakowany wg 4.1,
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach magazyno-
wych o temperaturze 5 + 35°C. Opakowania metalowe
nalezy sktadowa¢ w jednej lub dwu warstwach, za$
opakowania z tworzyw sztucznych — tylko w jednej
warstwie.

4.4. Transport. Sulfapol F w opakowaniach wg 4.1
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Opa-
kowania nalezy tadowac na srodek transportowy zgod-
nie z aktualnymi Przepisami o tadowaniu 1 wylado-
wywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewng-
trznej. Opakowania z produktem nalezy uktadaé écisle
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obok siebie na catej powierzchni §rodka przewozowego.
Opakowania z tworzyw sztucznych nalezy ukladaé
w jednej warstwie, za§ opakowania metalowe mozna
uktada¢ w dwoch warstwach. W transporcie samocho-
dowym produkt nalezy tadowac¢ zgodnie z Instrukc)a
o tadowaniu samochodéw ci¢zarowych 1 przyczep.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan
a) sprawdzenie wymagan ogolnych (3.1),
b) oznaczanie pH 1%(m/m) roztworu (3.2a),

¢) oznaczanie zdolnosci zwilzania (3.2b),

d) oznaczanie zawarto$ci substancji anionoczynne]
(3.2¢).

5.2. Wielkos¢
3 000 kg.

5.3. Pobieranie probek i przygotowanie Sredniej probki
laboratoryjnej wykonaé¢ wg PN-67/C-04500. Z kazdej
partii podlegajacej odbiorowi pobiera¢ z opakowan wy-
typowanych losowo, w zaleznoS$ci od liczno$ci opako-
wan w partii, liczb¢ opakowan wg tabl. 2.

partii nie powinna

Tablica 2

przekracza¢

Liczba opakowan wylosowanych

Liczba opakowat i 2 pré
Iczba opakpwan w partn do pobrania probek

do 6 wszystkie
7% 15 - 6
16. + 25 ~ 9

Zawartos¢ opakowan przed pobraniem probek nale-
zy doktadnie wymieszac.

Z kazdego wylosowanego opakowania pobra¢, z calej
wysokosci warstwy w bgbnie, probnikiem nr 4 wg
PN-74/C-60008, taka liczbg probek pierwotnych, aby
po sporzadzeniu probki ogolnej 1 wymieszaniu jej, mo-
zna bylo wydzieli¢ $rednia prébke laboratoryjna o ma-
sie nie mniejsze] niz 250 g. Cz¢$¢ Sredniej probki la-
boratoryjnej, przeznaczong do ewentualnej analizy roz-
jemczej, nalezy przechowywaé co najmniej przez 8 ty-
godni od daty wysylki produktu.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wymagan ogoélnych nalezy wyko-
nywac organoleptycznie.

5.4.2. Oznaczanie pH 1%(m/m) roztworu nalezy wy-
konywa¢ za pomoca uniwersalnych pz.lpicrkc')w wskaz-
nikowych.

5.4.3. Oznaczanie zdolnosci zwilzania dla roztworow
sporzadzonych z woda destylowang nalezy wykonac
wg PN-74/C-04800 metodg B.

5.4.4. Oznaczanie substancji anionoczynnej w prze-
liczeniu na SO3; organicznie zwigzane

5.4.4.1. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol butylowy I rz. cz.

b) .Blekit metylowy, roztwor 0,1%(m/m).

c) Bromek cetylopirydyniowy cz.d.a.

d) Chloroform cz.d.a.

e) Dwuchromian potasowy cz.d.a., roztwor o stgze-

1
niu c(—6- K:Cr;07) = 0,05 mol/l.

f) Jodek potasowy cz.d.a., roztwor 5%(m/m).

g) Kwas siarkowy (1,84) cz.d.a.

h) Kwas siarkowy (1,84) cz.d.a., roztw6r 25% (m/m).

i) Siarczan sodowy, bezwodny cz.d.a.

j) Skrobia cz.d.a., roztwdr przygotowany wg
PN-81/C-06500 p. 2.2.61. '

k) Tiosiarczan - sodowy,
0 C(N328203) = 0,05 mol/l.

roztwOr  mianowany

5.4.4.2. Przygotowanie mianowanego roztworu bromku
cetylopirydyniowego (BCP) o stezeniu c(BCP) =
= 0,005 mol/l. W naczynku wagowym nalezy odwa-
zy¢ okoto 2,2 g bromku cetylopirydyniowego. Odwazke
sptuka¢ wodg do kolby pomiarowej pojemnosci 1 1,
dodaé¢ 15 ml alkoholu butylowego I rz. i miesza¢ za-
wartos¢ kolby, az do calkowitego rozpuszczenia sig¢

- bromku.

Roztwor uzupeini¢ woda do objetosci 1 1. Do kolby
stozkowe] ze szlifem, pojemnos$ci 200 ml, odmierzy¢
50,0 ml roztworu bromku cetylopirydyniowego oraz
25 ml roztworu dwuchromianu potasowego (5.4.4.1e).
Wytraca si¢ osad. W celu sklarowania warstwy gornej,
ogrzewaé kolbe do temperatury 90°C. Po ostygnigciu
kolby do temperatury pokojowej, skoagulowany osad
przesgczy¢ 1 przemy¢ na saczku 3 razy po 10 ml wody
destylowanej. Do potaczonych przesaczy doda¢ 5 ml
roztworu jodku potasowego (5.4.4.1f) 1 10 ml roztworu
kwasu siarkowego (5.4.4.1h). Wydzielony jod odmia-
reczkowaé roztworem tiosiarczanu sodowego (5.4.4.1k)
w obecnosci skrobi. W analogiczhy sposdob wykonacd
Slepg probe kontrolng.

Stezenie bromku cetylopirydyniowego (X)(mol/1) na-
lezy obliczy¢ wg wzoru

(V2 - V)N
3+ V; ()
w ktérym:

Vi — objetos¢ roztworu tiosiarczanu sodowego zu-
zytego do miareczkowania w probie wiaSci-
wej, ml, ' _

V, — objgtos¢ roztworu tiosiarczanu sodowego zu-
zytego do miareczkowania w préobie kontrol-
nej, ml,

V3 — objgtos¢ roztworu bromku cetylopirydyniowe-

go zuzytego do analizy, ml,

N — stezenie tiosiarczanu sodowego uzytego do
analizy, mol/Il, '

3 — wspdiczynnik réwnowaznosci.

5.4.4.3. Przygotowanie wskaZznika do miareczkowania.
W kolbie pomiarowej pojemnosci 1 1 nalezy umiesci¢
50 g bezwodnego siarczanu sodowego 1 rozpusci¢ w nie-
wielkiej ilosci wody destylowanej. Do otrzymanego roz-
tworu doda¢ 30 ml roztworu bi¢kitu ‘metylowego
(5.4.4.1b), 7 ml kwasu siarkowego (1,84) (5.4.4.1g)
1 uzupetni¢ woda destylowana do objetosci 1 1. Tak
przygotowany roztwoOr jest trwaly, moze by¢ przecho-
wywany przez dluzszy czas.
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5.4.4.4. Przygotowywanie roztworu Sulfapolu F.
W kolbie pomiarowej pojemnosci 250 ml nalezy umies-
ci¢ odwazke¢ 0,5 =+ 1,0 g Sulfapolu F 1 rozpusci¢ go
w niewielkiej iloSci wody destylowanej (w przypadku
niezbyt dobrej rozpuszczalnosci, roztwor nalezy pod-
grzewac), po czym rozcienczy¢ do objgtosci 250 ml.

5.4.4.5. Wykonanie oznaczania. Do cylindra pomia-
rowego pojemnosci 100 ml, z dobrze doszlifowanym
korkiem, odmierzy¢ 10,0 ml roztworu Sulfapolu F,
rozcienczy¢ woda do objetosci 20 ml, po czym dodac
25 ml wskaznika 1 20 ml chloroformu. Zawartos¢ cy-
lindra wytrzasa¢ przez 2 minuty, po czym miareczko-
waé roztworem bromku cetylopirydyniowego. Po kaz-
dym dodaniu bromku cetylopirydyniowego, probke na-
lezy miesza¢ przez okoto 1 min. Miareczkowanie na-
lezy prowadzi¢ do chwili, gdy uzyskanc zabarwienie
warstwy chloroformowej i wodnej bedg jednakowe.

Zawarto$¢ SOz zwigzanego organicznie (X;) nalezy
obliczy¢ w procentach wg wzoru

Y V- N-80 V- 100 V-N-Vi-8 ,
Y m-1000V, om -V, (2)

w ktorym:

V' — objgtos¢ roztworu bromku cetylopirydynio-
wego, ml, '

N — stgzenie roztworu bromku cety]oplrydymowe-
go, mol/l,

m — odwazka Sulfapolu F, g,

V, — objgtos¢ pipety, ml,

Vi — objetos¢ kolby pomiarowej, ml,

80 — masa czgsteczkowa grupy SOs, g.

5.4.4.6. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ srednig arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwodch oznaczan, réznigcych si¢ miedzy soba nie wigcej
niz o 0,5%.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych
koncowych wynikOw oznaczan parametrow wg 3.2 wy-
kona¢ zgodnie z PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

5.6. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kazdej wy-
sytki producent jest obowigzany wystawic 1 przesta¢ do
odbiorcy zaswiadczenie o wynikach badan, stwierdza-
jace zgodnos$¢ z wymaganiami normy.

5.7. Ocena wynikow badan. Parti¢ produktu nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wyniki
badan podanych w 5.1 sg zgodne z wymaganiami wg
rozdz. 3.

KONIEZC

'INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — t.odzkie Zakiady Chemiczne
Organika.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6061-38
a) w p: 3.1c) wprowadzono oznaczanie substancji anionoczynnej
w przeliczeniu na SO; organicznie zwigzane. 5
b) zaktualizowano postanowienia dotyczgce pakowania, przecho-
wywania i transportu.
3. Normy i dokumenty zmazane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przy-
gotowywania probek
PN-74/C-04800 Srodki powierzchniowo czynne.
nosci zwilzania
PN-81/C-06500 Analiza chemiczna.
1 roztworédw pomocniczych
PN-74/C-60008 Probniki do pobierania probek produktéw bez-
ksztattnych

Oznaczanie ' zdol-

Przygotowanie odczynnikéw

PN-81/M-78216 Palety tadunkowe plaskie jednopltytowe czterowej-
sciowe bez skrzydet drewniane 800 X 1200 — EUR

PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i zna-
kowanie. Wymagania podstawowe

BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. B¢bny Clc;zkle
z obrg¢czami wytlaczanymi

Przepisy o tadowaniu 1 wytladowywaniu wagonéw towarowych w ko-
munikacji wewng¢trznej. Zalgcznik nr 10 do DKP (Dz. TiZK
z 1968 r. nr 4 poz. 10) wraz z pdZniejszymi zmianami.

Instrukcja o tadowaniu samochodéw cigzarowych i przyczep. Zalacz-
nik do Zarzadzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r.
(Mon. Pol. nr 24 poz. 123 z 1963 r.)

4. Symbol wg SWW — 1285-43].



