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N O R M A BRANŻOWA BN-84 
.. 6063-20/26 
$RODKI Środki pomocnicze dla garbarstwa 

POMOCNICZE 

Roksol ST6 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest środe k pomocniczy dla garbarstwa o nazwie 
handlowej Roksol ST6, będący mieszaniną emulgato­
rów anionowych, eta noloa midów kwasów tłuszczowych 

chlorowanych związków organicznych. 

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. 
Roksol ST6 stosuje s i ę w przemyśle garbarskim do 
natłuszczania skór, główn ie garbowania chromowego. 

3. Oznaczenie Roksolu ST6: 
ROKSO L ST6 BN-84/ 6063-20/ 26 

4. Wymagania i badania - wg tablicy. 

Wymaga nia 
Metody badań 

wg 

a) Wygląd zewnętrz ny lepka czecz BN-84/1i063-20/03 
barwy od p. 2. 
jasnobeżo-

wej do brą-
zowej z do-
puszcza l-
nym zmę t-

n ieniem 

b) Lepkość, mPa s. nIe 15000 BN-84/6063-20/03 
wIęcej ni ż 

c) Wody , %(m/m) 14 18 PN-8I1C-04959 
p. 2.6.2 lub 
PN-83/C-04523 

Grupa katalogowa 1095 

cd. tablicy 

Wymagania 
Metody badań 

wg 

d) Kwasów tłuszczowych 12 16 BN-84/6063-20/08 
w prze liczeniu na kwas 
o leinowy w odniesieniu 
do suchej substancji, 
%(m/m) 

e) Substancji a lllonowo 0,5 1,2 BN-84/6063-20/ 1O 
czynnej w przeliczeniu 
na -SOlNa, w odniesie-
niu d o suchej substan- . 
cj i, %(m/m) 

f) Zdo l ność emulgowania 2 BN-84/6063-20/ 04 
się, stopień skali p. 4. 

g) Trwalość emulsji, sto- I BN-84/6063-20/04 
pi eń ska li - po 2 h, nie p. 5. 
mnIej niż 

5. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg 
BN-84/6063-20/0 l . 

Produkt w czasie przechowywania może stawać się 

niejednorodny , nie wpływa to na jego własności użytko­
we. Przed użyc i em należy wymieszać. 

W przypadku przechowywania w niższych tempera­
turach, przed wymieszaniem temperaturę produktu do­
prowadzić do 20°e. 

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii - wg 
B N -84/ 6063-20/02. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - I nstytut Przemysłu Orga nicz­
nego, Warszawa. 

2. Normy związane 
PN-83/C-04523 Oznaczan ie za wa rtośc i wody metodą desty l acyjną 

PN-81/C-04959 Oznaczan ie zawart ości wody metodą Karola Fische­
ra w produktach organicznych i nieorganicznych 

BN-84/6063-20/ 0 I Srodki pomocn icze dla ga rba rstwa. Roksole ST. 
Pakowanie, przechowywanie i tra nsport 

BN-84/6063-20/02 Srodki pomocnicze d la garbarstwa. Roksole ST. 
Wymagania ogólne , badan ia i ocena partii 

BN-84/6063-20/03 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. 
Badania ogólne i fizykochemiczne 

BN -84/6063-20/04 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksole ST. 
Oznaczanie zd olności emu lgowania s ię i trwałości emulsji 

BN-84/6063-20/08 Srodk i po mocnicze dla garbarstwa . Roksole ST. 
Oznaczanie zawartośc i kwasów tłuszczowych w odniesieniu do 
suchej substancji 

BN-84/6063-20/10 Srodki pomocn icze dla garbarstwa. Roksole ST .. 
Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej w prze licze­
niu na -SO ,Na w odniesie niu do suchej substancji 

3. Symbol wg SWW - 1286-49. 

4. Autorzy projektu normy - mgr Alina Dąbrowska , mgr inż . 

E l żb ie ta Krem ky - Instytu t Przemysłu Organicznego, Warsza wa. 

Zgłoszona przez I nsty tut Prze mysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chem icznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1984 poz. 7) 
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