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dla przemystu gumowego

Przyspieszacz M
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1. WSTEP - Tablica 1
- o b o : ’ Odmian:

Przedmiotem normy jest $rodek pomocniczy o na- ‘ e Metody
zwie handlowej Przyspieszacz M, stosowany w prze- Wymagania Proszek badan
mysSle gumowym jako poétultra-przyspieszacz wulkani- Proszek (:\]:':y we
zacji kauczuku naturalnego i syntetycznego. :

Przyspieszacz M ma: a) T_cmperaturg top-

. : a o O . nienia, °C, nie .

a) nazwe chemicznag 2-merkaptobenzotiazol, e i - - 35

b) wzoér sumaryczny — C;HsNS,, )

c) wzor budowy b) 2-mcrkapto.bem.otlla.1-

i zolu, %, nie mniej
N niz 95,0 90,5 3.8
I ¢) Odsiew na sicie BN-79/6060-19
S/G“-SH o boku oczka kwa- p. 2.2 suszy¢ w
dratowego 0,063 mm temperaturze
d) masg czesteczkowg — 167,2. % nie wigce) niz 0,3 70 £2°C
d) Czeéci lotnych, %, BN-79/6060-19
' igcej niz 0,5 0.8 . 23
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE e :
e)Popiotu, %. nie wig- BN-79/6060-19

2.1. Podziat. Przyspieszacz M wytwarzany jest w dwu cej niz 0.4 p. 2.4
odmianach: f) Zelaza, %, nie wig- BN-79/6060-19

a) proszek, cej niz 0.1 p. 2.6

b) _proszek olejowany o zmniejszonej pylistodci uzys- 4) Misds, 06, B8 i BN-79/6060-19
kanej przez dodanie oleju wazelinowego (MWP). cej niz 0,001 p. 2.8

Suds Oz"a.czeme h) Manganu, %. nie BN-79/6060-19

a) Przyspieszacza M w proszku: wigcej niz 0.001 B ‘97

PRZYSPIESZACZ M proszek BN-80/6064-10 ; " .
: : - 3.0 £1.5 3.9

b) Przyspieszacza M proszku olejowanego: H-Olem, % ‘“;al??ou‘;e D =]

PSZYSPIESZACZ M proszek olejowany BN-80/6064-10 Sié

3. WYMAGANIA 1 BADANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny. Przyépieszacz M powinien
by¢ proszkiem barwy kremowej do jasnobezowej.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne oraz metody

badan — wg tabl. 1.

3.3. Trwalos¢é.  Przyspieszacz M opakowany 1 prze-
chowywany zgodnie z rozdz. 4, powinien odpowiadac
wymaganiom wg 3.1 i 3.2 przez co najmniej 1 rok.
liczac od daty wyprodukowania.

3.4. Program badan — wg tabl. 2.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Organicznego ORGANIKA
Ustanowmna przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Organicznego ORGANIKA dnia 10 maja 1980 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 kwietnia 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1980 poz. 53)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,50 Nakt. 1500+55 Zam. nr 1764/80

Cena zt. 3,60
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Tablica 2

Zakres badan
Lp. Rodzafe badad petne nicpelne
proszek i proszek
pro- olejo- pro- olejo-
szek szek
wany wany
1 Sprawdzenie wygladu
Zewngtrznego T + + +
2 Oznaczanie temperatu-
ry topnienia + + + +
3 Oznaczanie zawartosci
2-merkaptobenzotiazolu + - =2 +
4 Oznaczanie odsiewu na
sicle + + + +
5 Oznaczanie zawartosci
czgsci lotnych + i + -+
6 Oznaczanie zawartosci
popiotu + * * +
7 Oznaczanic zawartosci '
zelaza + + — —
8 Oznaczanic zawartosci
miedzi ‘ + + — —
9 Oznaczanic zawartosci
manganu + + - —
10 Oznaczanie zawartosci
oleju — + — —
Znak + oznacza badania, ktore nalezy przeprowadzid.
Znak — oznacza badania, ktorych si¢ nie przeprowadza.
Badania petne nalezy wykonywac¢ raz w miesiacu 1 kazdorazo-
wo na zgdanie odbiorcy, ponadto w przvpadku zmiany technod
logii produkcji czy surowcow.

3.5. Wielko$¢ partii. Partia Przyspieszacza M nie po-
winna bvé wigksza niz 10 000 kg.

3.6. Pobieranie probek i przygotowywanie $redniej
probki laboratoryjnej. Probki Przyspieszacza M nalezy
pobiera¢, przygotowywa¢ i przechowywaé zgodnie
z PN-67/C-04500. Do pobierania probek nalezy uzy-
wa¢ probnikow nr 14 do 16 wg PN-74/C-60008.

Masa probki pierwotnej powinna wynosi¢ co naj-
mniej 200 g, a liczba probek pierwotnych — co naj-
mniej 2 z kazdego opakowania wybranego do pobra-
nia probek. _

Opakowania, z ktoérych maja by¢ pobrane probki,
nalezy wybrac¢ sposobem losowym na $lepo, a ich liczbg
ustalic wg tabl. 3.

Tablica 3
. ) o - Liczba opakowan, ktéra nalezy
Liczba: opakowin. % pary wybra¢ do pobrania probek
do 15 6
16 25 9
26+ 63 12
64 = 160 14
161 =250 15
powyzej 250 16

Z probek jednostkowych nalezy sporzgdzié prébke
0g6Ing, a nast¢gpnie $rednig probke laboratoryjng w ilo-
$ci 200 g. Probke te nalezy podzieli¢ na dwie rowne
czgéci, z ktorych jedng przeznaczyé do wykonania ba-

dan, a druga przechowywac¢ do analizy rozjemczej przez
3 miesigce, liczac od daty wystania produktu w przy-
padku wysylek krajowych i 6 miesigcy w przypadku
eksportu.

3.7. Oznaczanie temperatury topnienia wykona¢ wg
BN-79/6060-19 p. 2.1, uzywajgc termometru o zakresie
pomiarowym 150 +200°C.

‘Probke badanego przyspieszacza wysuszy¢ do stalej
masy w temperaturze 70 = 2°C.

3.8. Oznaczanie zawarto$ci 2-merkaptobenzotiazolu

3.8.1. Zasada oznaczania polega na alkalimetrycznym
okresleniu zawartos$ci 2-mekaptobenzotiazolu w roz-
tworze alkoholowym. \

3.8.2. Odczynniki i roztwory

a). Alkohol etylowy 96-procentowy, cz., zobojgtniony
0.IN roztworem wodorotlenku sodowego wobec feno-
loftaleiny.

b) Fenoloftaleina, cz.d.a., 1-procentowy roztwor al-
koholowy.

¢) Wodorotlenck sodowy. cz.d.a., roztwdr 0,IN.

3.8.3. Wykoname oznaczania. Odwazy¢ okoto 0,5 g
badancgo Przyspieszacza M 7z doktadnoscig do
0,0002 g, umiesci¢ w zlewce pojcmnos’ci‘250 cm?, dodac
50 c¢cm’ alkoholu etylowego 1 ogrzewaé zlewke z za-
wartoscig na laznt wodnej w lcmpcraturze‘ﬁ()o(‘ do
czasu, az roztwor stanie si¢ klarowny. Nastgpnie za-
warto$¢  zlewki ostudzi¢ “do temperatury pokojowej
i miareczkowaé roztworem wodorotlenku sodowego
wobcec fenoloftaleiny.

Zawartos¢ 2-merkaptobenzotiazolu (X) obliczy¢ w
procentach wg, wzoru

Vo 0,0167
B - 100 (1)
m
w ktorym:
V — objetosc¢ scisle 0,.1IN roztworu wodorotlen-

ku sodowego zuzytego do miareczkowa-
nia, cm?, ¢

0.0167 — ilos¢ 2-merkaptobenzotiazolu odpowiada-
jaca 1 c¢cm?® Scisle 0,IN roztworu wodoro-
tlenku sodowego, g, ‘

m — masa badanej probki, g.

3.8.4. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikéw co najmniej dwu
ozrtaczan, nie roznigcych si¢ migdzy sobg wigce] niz
o 0,4%.

.3.9. Oznaczanie zawarto$ci oleju

3.9.1. Zasada oznaczania polega na ekstrakcji oleju
eterem naftowym w temperaturze pokojowej 1 oblicze-
niu zawartosci oleju na podstawie ubytku masy po
ekstrakcji.

3.9.2. Odczynniki. Eter naftowy cz.d.a., o tempera-
turze wrzenia 40 -+ 60°C. '

3.9.3. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ w uprzednio
zwazonej z doktadnoscig do 0,0002 g, do stalej masy,
kolbie stozkowej pojemnosci 200 cm?, ze szlifem, oko-
o 5 g wysuszonego w temperaturze 70 +£2°C i ostu-
dzonego w ciggu 1 h w pomieszczeniu wagowym bada-
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nego Przyspieszacza M. Wla¢ do kolby 50 cm?® eteru
naftowego, zamkng¢ kolbe doszlifowanym korkiem i
odstawi¢ na 30 min, mieszajac od czasu do czasu przez
poruszanie kolbg. Nast¢pnie przesgczy¢ szybko zawar-
to$¢ kolby przez szklany saczek G4, uprzednio zwa-
zony do statej masy. Kolbe i osad na saczku przemy¢
25 c¢m?® eteru, dzielgc go na trzy porcje. Po przemy-
ciu, kolb¢ i1 sgczek wysuszy¢ w temperaturze 70 +2°C

do statej masy, ostudzi¢ do temperatury pokojowe]

w eksyhatorze i zwazyc.
Zawarto$¢ oleju (X) obliczy¢é w procentach wg wzoru

Yes {(ms—m2)-[(ms-mi)+(ms-m2) |} 100

C— -0,130  (2)
w ktorym:

my  — masa kolby stozkowej z odwazong probka
badanego Przyspieszacza M, g,

m>;  — masa kolby stozkowej, g,

my  — masa sgczka G4 z probka po ekstrakcji, g,

mi  — masa sgczka G4, g, -

ms  — masa kolby stozkowej z probka po ekstrak-
C.“’ g"

0,130 — $rednia rozpuszczalno$é Przyspieszacza M

w eterze naftowym.

3.9.4. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyjac¢ Srednig arytmetyczng wynikOw co najmniej dwu
oznaczan, nie roznigcych si¢ migdzy sobg wiecej niz
o 10% wyniku mniejszego.

3.10. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych
koncowych wynikoéw oznaczain powinno byé zgodne
z PN-70/N-02120 p. 3.3.2.

3.11. Zaswiadczenie o wynikach badan, stwierdzajace
zgodno$¢ z wymaganiami normy, nalezy dofgczyé do
kazdej partii wysytanego produktu. ‘

3.12. Ocena wynikow badai. Partia produktu jest uz-
nana za dobra, jezeli wyniki badan $redniej probki
laboratoryjnej, reprezentujacej t¢ parti¢, s3 zgodne z
wymaganiami podanymi w rozdz. 3.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Przyspieszacz M nalezy pakowa¢ po
30 kg w worki papierowe 1822-22/08-3+1AS o wy-
miarach 1100 X 500 X 100 wg PN-76/P-79005. Na-
petnione worki nalezy zamknaC przez zszycie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéow opako-
wan, po uzgodnieniu migdzy odbiorcg 1 dostawcg, pod
warunkiem, ze be¢da one zabezpieczaty produkt nie
gorze) niz wymienione 1 beda mialy wymiary zgodne
z zasadami systemu wymiarowego opakowan wg
PN-78/0-79021.

Znakowanie opakowan
z PN-76/0-79252.

Na kazdym opakowaniu powinien by¢ umieszczony
napis, zawierajacy co najmniej:

a) nazwe¢ lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.2,

C) numer partii,

d) dat¢ produkciji,

e) mase brutto 1 netto.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednotki tadunkowe nalezy
formowa¢ na paletach wg PN-75/M-78216. Ladunck
na paletach nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
si¢ i deformacja. '

4.3. Przechowywanie. Przyspieszacz M nalezy prze-
chowywa¢ w opakowaniach wg 4.1, w magazynach
krytych, w odlegltosci okoto 0,5 m od urzadzen grzej-
nych, wodno-kanalizacyjnych i od instalacji elektrycz-
nej z dala od kwasow, zasad 1 od substancji utleniaja-
cych.

4.4. Transport. Przyspieszacz M w opakowaniach wg
4.1 nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi Srodkami
transportu. Sposob zatadowania $rodkoéw transporto-
wych powinien zapewniaé petne ich wykorzystanie i po-
winien byé zgodny z obowigzujacymi w transporcie
Przepisami o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagondéw
towarowych w komunikacji wewngtrznej oraz z Instruk-
cjag o tadowaniu samochodéw cigzarowych i1 przyczep.

powinno by¢ | zgodne

KONTIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Dolnoslaskie Zaktady Che-
miczne ORGANIKA, Zardw.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6064-10

a) zastosowano nowy podzial produktu przez zlikwidowanie ro-
dzajow S i Z | wprowadzenie dwu odmian: proszku olejowanego
i proszku,

b) wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczgce zawartosci
oleju, ,

€) usunigto z normy wymaganie i oznaczenie pozostatosci po
przesiewie na sicie o boku oczka kwadratowego 0,120 mm,

d) usunigto z normy wymaganie i oznaczenie zawarto$ci w po-
piele substancji nierozpuszczalnych w kwasie solnym,

e) zamiast S-warstwowych workéw otwartych klejonych wpro-
wadzono worki 4-warstwowe otwarte szyte,

f) dostosowano metody badan do nowo opracowanej normy
na metody badan przyspieszaczy — BN-79/6060-19.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przy-
gotowywania probek

'PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania probek produktéw bez-
ksztattnych ’

PN-75/M-78216 Palety fadunkowe ptaskie jednoptytowe czterowejé-
ciowe bez skrzydet drewniane 800X1200-EUR -

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb

PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe. Znaki i zna-
kowanie. Wymagania podstawowe

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

- BN-79/6060-19 Przyspieszacze wulkanizacji. Metody badan

Przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonoéw towarowych w ko-
munikacji wewngtrznej. Zalacznik nr 10 DKP (DzT i ZK z
1968 r. nr 4, poz. 10) wraz z pdzniejszymi zmianami

Instrukcja o tadowaniu samochodow ci¢zarowych 1 przyczep. Za-
facznik do zarzgdzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 marca
1969 r. (Mon. Pol. nr 24, poz. 123) K
4. yormy zagraniczne

CSR CSN 66 6310 2-Merkaptobenzotiazol technicky

NRD TGL 652 Blatt 4 Vulkanization beschleuniger. Merkaptobenzo-
thiazol

ZSRR T'OCT 739-74 2-MepxkanTtobeH3oTHason
5. Symbol wg SWW — 1283-223.

6. Autor projektu normy — Anna Bryg, mgr Barbara Szyman-
ska — Dolnoslgskic Zaklady Chemiczne ORGANIKA, Zaréw.



