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NORMA BRANZOWA
BN-63
w%gg%g;ﬁ?ggw Srodki pomochicze do tworzyw sztucznych 6065'01
. ' Zami
| Pianofor AN surowy ZN-62/MPCHIOE. 1818
Grupa katalogowa X 95

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pianofor AN surowy stosowany jako
substancja porotwércza przy wyrobie piankowych tworzyw sztucznych.

1.2, Okreélenia., Pianofor AN jest to 2,2'- dwunitryl kwasu dwuazoizomaslowego,
otrzymywany przez reakcje siarczanu hydrazyny, acetonu i cyjanku sodowego. Pianofor
AN na:

a/ wzdér sumaryczny CBHﬁ2N4

Oy Chs
b/ wzér budowy NC = C =N = N = C = CN
CH5 CH3

¢/ ciezar czasteczkowy - 164, 216 (1965 r.),
d/ inne nazwy - Genitron AZDN (W,Brytania), Porofor N (Firma Bayer w NRF), Po-
rofor 4 X 3 (ZSRR),

1.3+ Oznaczenie
PIANOFOR AN BN=63/6065-01

1.4, Normy zwigzane ,

PN/C-04506 Chemiczne badania i préby. Pobieranie prébek i przygotowanie 4redniej
prébki laboratoryjnej. Wytyczne dla produktéw sypkich

PN/C-04507 Chemiczne badania i préby. Pobieranie prébek i przygotowanie s4redniej
prébki laboratoryjnej. Wytyczne ogdlne

PN/C=04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub temperatury rozkiadu subs-
tancji organicznych

PN-55/C=04523 Oznaczanie zawartosSci wody metoda destylacyjng

PN/C=60010 Chemiczne badania i préby. Przyrzady do pobierania prébek. Zgitebmiki do
produktédw sypkich i w kawalkach

PN=-60/N=79002 Znaki i znakowanie opakowan transportowych

2, WYMAGANTA TECHNICZNE

2.1, Wymagania ogdlne. Pianofor AN powinien mieé¢ posta¢ proszku o barwie biale]
do zielonkawoniebieskiej  Dopuszcza si¢ odosobnione zlepy, latwo  rozkruszajgce
si¢ w palcach.

2,2. Wymagania szczegdlowe

Wymagania
a/ Azotu,,Ncm?/g, nie mmiej niz ' 127 | 1
b/ Temperatura rozktadu, °C, nie mmiej niz:
poczatek 98
koniec 100 -

Zjednoczenie Przemystu Organicznego i Tworzyw Sztucznych ,Erg”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Organicznego i Tworzyw Sztucznych ,,Erg”

dnia 10 lutego 1963 r. jako norma obowigzuijgco w zakresie produkcji od dnia 29 kwietnia 1963 r.
(Mon. Pol. nr 35/1963 poz. 176)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,44 Nokt. 2000 + 133 Zam. 315/67 Cena zt 2,40
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EN~63/6065-01
cd.” tablicy
Wymagenia
c/ Wody 1.5‘:'3151/
d/ Kwasowo8é w przeliczeniu na .
kwas solny, %, nie wig¢cej niz 0,4
e/ Hydrozwigzku nieobecny wg 4.3.5
1/ 1o wewnetrznego zuzycia dopuszcza si¢ mmiej niz 1,5%.

%, OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

3.1, Opakowanie. Pianofor AN nalezy pakowaé¢ po 40 kg do workdéw z folii polichlo=-
rowinylowej, umieszczonych w drewnianych beczkach. Do zuZycia wewne¢trznego mozna pa=-
kowaé bezposrednio do beczek lub skrzyhd drewnianych. Na Zyczenie odbiorcy . dopuszcza
sie¢ pakowanie pianoforu AN do mniejszych opakowan.

Znakowanie opakowah nalezy wykonaé¢ wg PN=60/N=79002, umieszczajac na kazdym opa-
kowaniu trwaly napis zawierajgcy co najmniej:

- @&/ nazwe lub znak wytwoérni,

b/ oznaczenie wg 1.3,

¢/ date produkecji,

d/ numer partii,

e/ numer opakowania,

£/ wage brutto i netto,

g/ znak ostrzegawczy materiaiéw samozapalnych wg PN=60/N-79002 p. 2.3.6.

3.2, Przechowywanie, Pianofor AN nalezy przechowywa¢ w magazynach nieogrzewanych,
dobrze wentylowanych, w temperaturze nie przekraczajgcej 20°C, Pianofor nalezy chro-
nié przed bezposrednim dzialaniem promieni sionecznych.

, 3,3. Transport. Pianofor AN nalezy tramsportowaé¢  wylgczmie krytymi sSrodkami
transportu.

4, BADANIA TECHNICZNE

4.1, Wielkoéé.gartii. Partie stanowi najwyzej 2 ¢ wymieszanego Jjednorodnego prén
duktu.

4,2, Pobieranie prébek. Przy pobieraniu prébek stosowaé zasady FN/C-04506 i PN/
C~04507. Prébki pobieraé zgiebnikiem 5 wg PN/C~60010.

Z partii produktu podlegajgcego sprawdzeniu wybraé w sposéb losowy nastepujaca
liczbe opakowan do pobierania prébek.

" Liczba opakowan, jaka

Liczba opakowan w partii nalezy wzigé¢ do pobierania prébek

do 5 wszystkie

6+15 5
1625 7
26450 8

4,3, Opis badan

4,%2.1. Oznaczanie zawartosci azotu

4,3.1,1. Aparatura - jak podano na rysunku - skitadajgca sie z:

a/ kalibrowanej biurety Buntego 1 z kramem trdéjdroinym, pojemnosci 150 mil,
b/ naczynia wyréwnawczego 2,




BN=63/6065=01 3

¢/ probéwki gruboéciennej 3 diugosdci 15 mm 1 sSrednicy 12 mm, poigczonej z biuree
tqg 1 za pomocq rurki szklane] oraz wga gumowego,
d/ kolby stozkowej 4 pojemnoscl okoio 250 ml.
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4,2.1.2, Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ w probdéwce z doktadnoscia do 0,0002 g
okolo 0,2 g badanego pianoforu AN (przed wazeniem usungé czgsteczki pianoforu AN

przylegajace do Scianek probdéwki), Biurete Buntego, naczynie wyrdéwnawcze oraz kolbe
stozkowa napeinié nasyconym roztworem chlorku sodowego, zabarwionym czerwienig metye
lowg. Probéwke z odwaZonym pianoforem AN pozgczyé wezem gumowym z aparatem.

Za pomocg naczynia wyréwnawczego doprowadzi¢ poziom cieczy w biurecie do polo=-
zenia O, Nastepnie probdéwke wstawié do kolby stozkowej napeinionej roztworem chlor-
ku sodowego, ktéry stanowi taznie, i podgrzewaé¢ palnikiem gazowym ag do wyfuknigcia
substancji w probdéwce., Usungé laZni¢ i czekaé na wyrdédwnanie sie temperatury gazu =z
temperaturg otoczenia, co trwa okoto 30 min. Za wyréwnanie si¢ temperatur uwazaé¢ mo-
ment, od ktérego w ciggu 5 min nie zmniejsza si¢ objetos¢ gazu. Nast¢pnie  wyrdwnaé
poziom roztworu chlorku sodowego w naczyniu wyrdéwnawczym z meniskiem cieczy w biure-



4 BN=63/6065~01

cie i odczytaé objetosé gazu i temperature na umieszczonym obok termometrze - oraz

cisnienie barometryczne i temperature na termometrze znajdujgcym sie obok barometru.
Zawartosé azotu (X'I) obliczyé w Ncm /8 Wg WZOIU

w ktérym:

_ v 273 (B = f)
X1= 5 TaE T T 76 | (1)
V - objetos¢ gazu, ml,

S = odwazka badanego piasnoforu AN, g,
B - cisnienie barometryczne, mmHg,

t

f

- temperatursa barometru, °C,

- preznosé pary wodnej nad nasyconym roztworem chlorku sodowego, ktérej wartosé
zalezng od temperatury nalezy eodczytac¢ z tablicy.

Temperatura, °C 12 {13 |14 |15 | 16 {17] 18 | 19 | 20 | 21 |22] 23 | 24 | 25
Preznosé, t 7+918+519+119,7]10,3]11(11,7]12,4]13,2|14,1]15|15,9 16;9 T2
4o3e.105, Wynik, Za wynik przyja¢ Srednig arytmatycznq wynikéw co najmmiej dwéch

oznaczan, ktérych rdédznica nie powinna przekraczaé 3 Necm /g.

4o3,2, Oznaczanie temperatury rozkiadu wykonaé¢ wg FN/C-04513 z tym, Ze za tempe=-
rature poczgtku rozkladu nalezy przyja¢ temperature okreslong dla poczgtku topnienia,

a za temperatur¢ koncows rozkiadu - temperature, w ktérej przestana sie wydzielaé pe-
cherzyki gazu. .

4.3.%., Oznaczanie zawartosci wody wykonaé¢ wg FN-55/C=04523 stosujgc benzen za-
miast ksylenu, Wielko$¢é prdébki do oznaczania powinna wynosié 20 g.

43,4, Oznaczanie kwasowosSci. Odwazy¢é na szkieiku zegarkowym z doktadnoécig do
0,1 g okolo 5 g pianoforu AN, Probke przeniesé do kolby stozkowej pojemmosci  okoo

300 ml i dodaé 100 ml wody destylowanej. Kolbe zamknaé korkiem i energicznie wstrzg=
sa¢ w ciggu 5 min, po czym roztwdr przesgczyl przez sgczek i osad przemy¢ niewielksg
iloscig wody destylowanej, ktoérg dodaé do przesgczu. Przesgcz miareczkowaéd 0,05n roz-
tworem wodorotlenku sodowego wobec fenoloftaleiny.

Kwasowo$é QXé) w przeliczeniu na kwas solny obliczy¢é w procentach wg wzoru

X, = —2:0018230 V_._ 100 (2)

w ktoérym:
0,0018230 - ilo$é kwasu solnego odpowiadajgca 1 ml scisle 0,05n roztworu wodoro-
tlenku sodowego, g,
V - objetosé Scisle 0,05n roztworu wodorotlenku sodowégo zuzytego do mia-
reczkowania, ml,
C - odwazka pianoforu AN, g,

Za wynik przyjaé Srednig arytmetyczng wynikéw co najmiej dwéch oznaczan, ktdrych
réznica nie powinna przekraczac¢ 0,05%.

4,3,5, Préba na obecnosé hydrozwigzku. Odwazyé z doktadnoscig do 0,0002 g okolo
0,2 g pisnoforu AN i wsypaé do kolby stoikowej pojemmnosci 300 ml. Do kolby uprzednio
wlaé 50 ml 1=-procentowego roztworu wodorotlenku sodowego lub potasowego.

Pozostale na $ciankach krysztalki pianoforu AN spiukaé 50 ml 1-procentowego roz—
tworu wodorotlenku sodowego lub potasowego. Kolbe z roztworem wstawié¢ na okozo 19 min
do ta4ni wodnej ogrzanej do temperatury 65 < 70°G Nastepnie wyja¢ i po 10 min roz-
twér szybko ochtodzié strumieniem zimme] wody, wsypaé 0,5 g jodku potasowego i dodaé
3 krople 0,1n roztworu azotanu srebra. Slabe zm¢tmienie Swiadczy o nieobecnosci hy-.
drozwigzku, KEKONTIEGZGC




