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NORMA BRANZOWA
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TWORZYWA
SZTUCZNE

Srodki pomocnicze do tworzyw sztucznych

Stearynian kadmowy

6065-04

Zamiast

BN-64/6065-04

Grupa katalogowa X 95

1. WSTEP

1«1 Przedmict normy. Przedmiotem normy Jjest
Srodek pomocniczy do tworzyw sztucznych pod nazwsg

stearynianu’kadmowego.

Produkt ten Jjest mieszaning soli kadmowych kwa-
sébw tiluszczowych, gkéwnie stearynowego i palmity-
nowego.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Stea-
rynian kadmowy Jjest stosowany Jjako stabilizator w

przetwdérstwie polichlorku winylu.

2. OZNACZENIE

STEARYNTIAN KADMOWY BN-74/6065-04

5e WIMAGANIA

%.1. Wymagania organoleptyczne, Stearynian ka-
dmowy powinien by¢ drobno krystalicznym proszkiem
0 barwie bialtej do lekko kremowej, bez widocznych

zanieczyszczen mechanicznych.

3,24 Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl.d

Tablica 1
Wymagania
a) Kadmu, %, nie mniej niz 15
b) Wody, %, nie wiecej niz 4,5
c) Temperatura topnienia, %: nie nizsza niz 92
nie wyzsza niz 102
d) Liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wigcej niz 6

e) Czeéci nierozpuszczalnych w 30-procento-
wym roztworze kwasu octowego i benzenie,
%, nie wiecej niz 0,1

f) Przesiew przez sito o boku oczka kwa-

dratowego 0,3 mm calkowity
g) Wytrzymaloéé cieplna w temperaturze 'ISOOC,]W

min. nie mniej niz 45
h) Przewodnictwo wtasciwe wyciggu wodnego,

mS/cm, nie wiecej niz 80

4, PAXOWANIE, PRZECHOWYWANTE T TRANSPORT

4,1, Pakowanie., Stearynian kadmowy nalezy pa-
w iloéci 10 + 20 kg do worké4w z folii po-
umieszczo-

kowad
lichlorowinylowej lub polietylenowej,
nych w workach papierowych, otwartych, klejonych,

trzywarstwowych symbol Z-71 zgodnie 1z PN-70/
P-79005,
Dopuszczalny jest inny  rodzaj opakowania po

uzgodnieniu przez zainteresowane strony, Jezeli
zabezpiecza produkt nie gorzej niz poprzednio wy-
mieniony rodzaj opakowania i ma wymiary 2zgodne z
zasadami systemu wymiarowego opakowan wg FPN-64/
C-79021.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiescié
PN-67/C-79252 etykiete zawierajacas

- nazwg lub znak wytwérni,

zgodnie z -

- oznaczenie wg 2,

- dat¢ produkcji,

- numer partii,

- mas¢ brutto i netto,

- znak kontroli jakosci,

- informacj¢ "Ostroznie Srodek szkodliwy"™ (zgo-
dnie z Dz.U. nr 2/64 napis ten powinien by¢ wyko-
nany czerwonymi literami na biaiym tle).

4,2, Formowanie jednostek ladunkowych. W przy-
padku stosowania paletyzacji, jednostki adunkowe
nalezy formowaé¢ na paletach o wymiarach
800 X 1200 mm., Ladunek na palecie powinien byé
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ i deformacja.

4,3, Przechowywanie. Stearynian kadmowy w opa-
kowaniu wg 4.1 nalezy przechowywaé w suchych i
przewiewnych pomieszczeniach,

4,4, Transport. Stearynian kadmowy w opakowaniu
wg 4.1 mozna przewozié wszystkimi Srodkami trans-
portowymi zabezpieczajacymi produkt przed opadamni
atmosferycznymi oraz czynnikami mechanicznymi mo-
gacymi spowodowal uszkodzenie opakowah. Ladowanie

wagondéw 1 zabezpieczenie opakowa’d z produktem po-
winno byé zgodne z obowigzujacymi przepisami ko-
lejowymi1) « Podczas transportu nale3y zachowaéd
Srodki ostroznoéci obowigzujgce dla materialdw
trujqcych1) "

5+ BADANIA

5.1. Rodzaje badah
a) oznaczanie zawartosci kadmu (3.2a),
b) oznaczanie zawartosci wody (3.2b),

1) Patrz Informacje dodatkowe.

_ Zgltoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 16 grudnia 1974 r.
jako norma obowiqzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 9/1975 poz. 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1975.

Wplyw do WN 15.2.75. Oddano do skladu 8.4.75. Druk ukofcrono w patdzierniku 75.

Cena i 2,40

0bj.0,60a. w. Naklad 1500+52 egz. Zam. 1046/75 .
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c) oznaczanie temperatury topnienia (3.2¢),

d) oznaczanie liczby kwasowe] (3.24),

e) oznaczanie cz¢éci nierozpuszczalnych w 30-
-procentowym roztworze kwasu octowego i benzenie
(3.2e),

f) oznaczanie przesiewu na sicie o boku
kwadratowego 0,3 mm (3.2f),

g) oznaczanie wytrzymalosci cieplnej (3.2g),

h) oznaczanie przewodnictwa wiasciwego wyciagu
wodnego (3.2h).

oczka

5.2. Wielko$¢ partii. Za partie stearynanu kad-
mowego nalezy uwazaé jednorodny produkt w ilosci
do 1000 kge

5.%+ Pobieranie prébek., Przy pobieraniu prdébek
stosowaé wytyczne wg PN-67/C-04500 rozdz. 2, 3,
4, 5 (postanowienia odnoszgce si¢ do produktdw
sypkich). Z partii produktu podlegajacego spraw-
dzeniu wybraé w sposdéb losowy liczbe opakowafh do
pobrania probek jednostkowych wg tabl. 2.

Tablica 2
Liczba opakowafi Liczba opakowafi jakg nalezy wybraé
w partii do pobrania prébek jednostkowych
do 6 wszystkie
7+ 15 6
16 = 25 12
26 # 63 12
64 § 160 %

7 kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobraé
dwie prébki pierwotne kazda o masie co najmnie]j
200 g. Probki pobraé z rdéznych poziomdéw opakowa-
nia prébnikiem nr 14 wg PN-74/C-60008, czerpakiem
lub rura szklang zast¢pujaca prdbnike.

Probke ogdélna nalezy dokladnie wymieszacd, zmmiej-
jej masg¢ do okolo 1000 ge. Z tak przygotowa-
nej probki pobraé $rednig prébkg laboratoryjng o
masie co najmniej 500 g i umiescié Jja w czystym
suchym stoiku, nastepnie calo$é podzielié na dwie
rowne czgdci, z ktérych jedna przeznaczyl do wy-
konania badai, a drugd przechnowywal przez 3 mie-
sigce na wypadek analizy rozjemczej. Wybdér labo-
ratorium rozjemczego powinien by¢ uzgodniony mig-—
dzy producentem i odbiorcg.

Opakowania 2z prébkami naleZy zaopatrzyé
kiet¢ zawierajacg:

- nazwg zakladu,

szyé

w ety=-

- nazwg produktu,

- numer partii,

- dat¢ pobrania proébki,
- podpis pobierajacego.

5.4, Opis badan

S5¢4.1. Oznaczanie zawartoéci kadmu

S5elte1e1e Odczynniki i roztwory

a) WVersenian dwusodowy cz.d.a., roztwoér 0,1 m,

b) Siarczan magnezowy czZ.d.a., roztwor 0,1 m.

¢) Roztwér  buforowy (67,5 g chlorku amonu
cz.dea. 1 570 cm3 25=-procentowego wodorotlenku a-

monu cz.d.a. wymieszaé w kolbie pomiarowej o po-
Jjemnosci 1 dm3'i uzupeinié¢ wodg destylowana do
kreski).

d) CzerA eriochromowa (0,1 g czerni eriochromo-
we] rozetrzeé dokladnie z 20 g chlorku sodowego
CZesdede),

e) Kwas solny cz. (1,18) - rozcienczyé 1 : 10,

S5.4.1.2. Ustalenie miana wersenianu dwusodowego
(5.4+141a). Miano wersenianu dwusodowego spraw-
dzié na wzorcowym roztworze siarczanu magnezowego
(5.4.1.1b) w nastg¢pujgcy sposdéb: odmierzyé z biu-
rety 25 cm3 roztworu wersenianu dwusodowego, do-
daé 15 cm? roztworu buforowego (5.4.1.1c), nieco
wskaznika (S5.4.1.1d) i miareczkowaé 0,1m roztwo-
rem siarczanu magnezowego do zmiany barwy 2z nie-
bieskiej na fioletowg.

S5e4.1.3. Wykonanie oznaczania. Odwazyl 2 g ste-
arynianu kadmowego z dokt:zdnoscig do 0,0002 g 1
umiescié w zlewce pojemnosci 250 cm3. Do odwazo-

‘nego stearynianu kadmowego doda¢ 50 cm5 kwasu sol-

nego (5.4.1.1e) i ogrzewaé do wrzenia. W tym sta-
nie utrzymywaé¢ roztwdér przez 1 godzing. Po roz-
puszczeniu probki, zlewk¢ z zawarto$cis ostudzié,
doda¢ 50 cn’ zimne]j wody destylowanej i przesa-
czyé do kolby pomiarowe]j pojemnosci 500 cm? i do-
petnié wodg destylowsng do kreski. Z kolby pobraé
25 cm? roztworu i przenies$é¢ go do zlewki pojemno-
4ci 200 em?, dodsé 15 cm? buforu i 25 cm>
nianu dwuscdowego. Cato$é¢ miareczkowaé 0,1m roz—

werse-

erio-
chromowej do zmiany barwy z niebieskiej na fiole-
towg.

Zawartoéé kadmu (EQ ) obliczy¢é w procentach wg
‘Wzoru

tworem siarczznu magnezowego wobec czerni

(V,~V,)* 0,01124 + 500 * 100 (V,~V,) 22,48
X= =

: (1)
25*m m
w ktérym:
V; - objetosc Scisle 0,1m MgS0, zuzytego do
2
niareczkowania 25 cn” roztworu werse-

nianu dwusodowego, cms,
V, - objetosé scisle 0,1m NgSO,,
miareczkowania badane]j probki, cm5,
0,01124 - iloé¢ kadmu odpowisdajaca 1 om> 0,1m
I roztworu wersenianu dwusodowego, g,

zuzytego 4o

m - odwazka stearynianu kadmowego, g.

Seltelols Tynik. Za wynik przyjaé Srednia aryt-
metyczng wynikdéw co najmniej dwéch oznaczah rbdz-

nigcych si¢ najwyzej o 0,5%.

D.4.2, Oznsczanie zawartosci wody

Dete241. Yykenanie oznaczania. Cdwazy¢ w uprze-
dnio wysuszonym do stalej masy naczy:nku wagowym
kadmowego 2z doktadnoscla do
0,005 g i wysuszyé w suszarce w temperaturze
95 + 100°C w ciagu 4 godz, nast¢pnie naczyiko u-
mieScié w eksykatorze do ostudzenia i zwazy:i.

2-% g stearynianu
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Zawartos¢ wody ( X,) obliczyé w procentach wg
WzZoru

1 2
= ——--= e 100 (2)
= " m,

w ktdérym:
m, - masa naczyiaka ze stearynianem kadmowym
przed suszeniem, g,
m, - masa naczyhka ze stearynianem kadmowym po
suszeniu, g,

m, - odwazka stearynianu kadmowego, g.

Sele2.2, Wynik, Za wynik nalezy przyJjaé¢ $Srednig
arytmetyczng wynikdéw dwoédch oznaczah, ktérych rdz-
nica nie przekracza 0,1%.

S.4.3. Oznaczanie temperatury topnienia wykonad
wg PN/C=04513,

5.4,4, Oznaczanie liczby kwasowe]

Seltel4e1. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol etylowy 96-procentowy.

b) Eter etylowy cz.d.a.

¢) Fenoloftaleina, roztwér alkoholowy 1-pro-

Cenﬁowy .
d) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., roztwér al-

koholowy O,1n.

S5.4.42, Wykonanie oznaczania. Odwazyé 2 g ste-
arynianu kadmowego z doktadnoscig do 0,0002 g 1i

umiedcié w kolbie pojemnosSci 200 cm5, dodaé 500m§

eteru etylowego i ogrzewa¢ pod chtodnica zwrotng
w ciggu 2 godz. Nastepnie zawartosé kolby po o-
studzeniu przesaczyé, pozostalosé na saczku prze-
myé dwa razy 25 cm3 eteru,. Do przesaczu dodad
50 cm5 zobojetnionego alkoholu etylowego i
reczkowaé 0O,1r roztworem alkoholowym wodorotlenku
potasowego, uzywajac Jjako wskaiZnika fenoloftale-
iny.

Liczbge kwasows (X3) obliczy¢é w mg KOH/g wg wzo-
ru

mia-

5,6 « V
=" (3)

w ktérym:

V - objetosé roztworu alkoholowego wadorotlen-—
ku potasowego zuzytego do miareczkowanis,
cma,

m - odwazka stearynianu kadmowego, g,

5,6 = ilos¢ wodorotlenkit potasowego
Jjaca 1 cm” scisle 0,1n roztworu kwasu sol-
nego, mg.

odpowiada-

Seltolte3s Wynik. Za wynik naleszy przyjaé érednig
arytmetyczng co najmniej dwdch oznaczan, ktérych
réznica nie przekracza 0,%%.

Se.4.5. Oznaczanie czgSci nierozpuszczalnych w
30-procentowym roztworze kwasu octowego i benze-
nie

SelbeDel. Odczynniki i roztwory
a) Kwas octowy ¢z., roztwér 30-procentowy.
b) Benzen cz.

S5.4,5.2, Wykonanie oznaczania., Odwazyé w kolbie
stozkowe]j pojemnosci 300 Cm375 g stearynianu kad-
mowego 2z dokladno$cig do 0,0004 g, rozpuscié w
50 cm3 kwasu octowego i ogrzewaé do chwili wypity-
nigcia na wierzch stearyny. Nastepnie do kolby do-
daé 100 cm’ benzenu, catosé podgrzewaé na tazni
wodnej do catkowitego rozpuszczenia i sgczyé go-
r3cqg ciecz przez wysuszony do state] masy tygiel
2z filtrem ze spiekanego szkia G2, wlewajac gorgcg
ciecz porcjami. Po przesgczeniu zawartosé  tygla
przemy¢ ciepiym benzenem i wysuszy¢é w temperatu-
Trze 10500, a nasteﬁnie zwazyé. W przypadku wytrg-
cania si¢ na S8ciankach tygla biatego osadu nalezy
g0 rozpuscié przez przemywanie gorgcym roztworem
kwasu octowego. Dla przyspieszenia procesu sicze-
nia tygiel mozna od czasu do czasu naciskaé z gb-
Ty Iekg.

Zawartosé¢ czesci nierozpuszczalnych w 30~pro-

centowym roztworze kwasu octowego i benzenie LX;)
obliczyé w procentach wg wzoru
m, *» 100
X — P M (4)
4 m,

w ktérym:
m, - masa osadu, g,

1
m, - odwazka stearynianu kadmowego, g.

2
S5e4.5+3. Wynik. Za wynik nalezy przyjaé¢ Srednig

arytmetyczng wynikéw co najmniej dwéch oznaczai,
ktérych réznica nie przekracza 0,04%.
S.4.6, OzZnaczanie przesiewu na sicie o boku

oczka kwadratowego O,% mm, Odwazyé 5 g stearynia-
nu kadmowego z doktadnoscig do 0,01 g, umiescié
na sicie o boku oczka kwadratowego 0,3 mm wraz z
6 kostkami z polichlorku winylu (sze$ciany o boku

1 cm) i siaé na wytrzdsarce w ciggu 15 min.
Stearynian kadmowy powinien przejsé catkowicie,

Selte7. Oznaczanie wytrzymalosci cieplnej wyko-
na¢ wg PN-7%/C-89291 ark. 14 z tym, Ze probke do
badan przygotowaé w nastgpujacy sposdb:

a) Sklad mieszanki do badania:
- polichlorek winylu suspensyjny (Tarwinyl) o

staxej K-68 - 70 cz.wag.,

- ftalan dwuoktylu gatunek S wg PN-71/C-88035 =
30. cz.wag.,

- gstearynian kadmowy - 2 cz.wag.

b) Parametry wykonania folii:

- frykcja waktéw - 1 : 1,2,

- temperatura waéw - 170 +5°C,

- czas walcowania - 5 min,

- rozstaw wetdéw - 1 +0,05 mm,

Mieszank@ Do wstepnym wymieszaniu walcowad na
dwuwalcarce, a otrzymang foli¢ pociaé¢ na kwadraty
0 boku 5 < © mm.

5e4.8. Oznaczanie przewodnictwa wlasciwego
ciggu wodnego

w—

De4.8.1. Przyrzgdy
a) Kolby stozkowe szklane (ze szkla pyreks lub
Jenajskiego) pojemnosci 200 dm5.
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b) Zlewka pojemnosci 30 cm.

¢) Solomierze.

De4.8.2, Wykonanie oznaczania., W dwéch  szkla-
nych kolbach stozkowych pojemnosci 200 cm5 umie-
scié po 100 cm3 wrzace] wody destylowane]j o zna-
nym przewodnictwie i po 1 30,005 g badane]j prdébki.
Kolby zatkaé¢ i silnie wstrzasaé¢, a nastepnie za-
wartos¢ ich lekko gotowaé w ciggu 5 mine Po od-
staniu w ciagu 2 godz, zlaé klarowng ciecz do zle-
wki pojemnoséci 50 cm3 przewodnic-
26"

i zmierzyé¢ Jej
two wlasSciwe na solomierzu w temperaturze

Przewodnictwo wiasciwe (X, ) w mS/cm  obliczye

wg wzoru

xsz(A-Ky—P (5)

w ktoérym:
A - odczyt na skali solomierza, mS,
K - stata czujnika solomierza, 1 cm"q,
P - przewodnictwo wlasciwe $lepej préby, mS/cm.

S5el4e8e3, Wynike. Za wynik nalezy przyjaé srednig
arytmetyczng wynikdéw, co najmniej dwéch réwnole-

Réwnolegle nalezy wykonaé $lepg probg z uzyta wo-  giych oznaczan, kbtérych rdinica nie przekracza
dg destylowang. 5 mS/cm.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme = Zaklady Tworzyw

Sztucznych GAMRAT-ERG - Jasto.

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6065-04

a) Zastgpiono dotychczasowa metode oznaczania

zawar-
tosci kadmu w stearynianie kadmowym, metodeg analizy ob-
jetosciowe]j.

b) Zawezono temperature topnienia,

oznaczanie wytrzymalosci termicznej

¢) Wprowadzono
stearynianu kadmowego,
d) Zamiast czystoéci przemycia wprowadzono oznaczanie

przewodnictwa wtadciwego jako metode krétszsg.

3, Normy i dokumenty zwigzane

PN~-67/C~-04500 Produkty chemiczne., Wytyczne pobierania i
przygotowywania prébek

PN/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub
temperatury rozktadu substancji organicznych

PN-74/C=60008 Prébniki do pobierania prébek
bezksztaltnych

PN-?71/C-88035 Ftalan dwuoktylu techniczny

produktéw

PN-73/C-89291 arkusz 14 Polichlorek winylu.
stabilnosci termicznej metodg czerwieni Kongo

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe., Worki papierowe

Oznaczanie

Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych
w komunikacji wewnetrznej, Zalgcznik nr 10 do art.27,
ust.4, pkt.4 DKP/PKP Warszawa 1968/

Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji i
nych z dnia 27 listopada 1971 r,.
czefistwa przy przewozie materialdéw niebezpiecznych na
drogach publicznych, (Dz.,U., PRL nr 34 poz.310 z
17 grudnia 1971 r,)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki  Spolecznej =z
dnia 28 grudnia 1963 r, (Zaltacznik nr 2 Dz.,U. PRL
nr 2, poz.% z 1964 r,)

Przepisy o przewozie kolejg

Spraw Wewngtrz-
w spravie bezpie-

dnia

materialdéw i przedmiotdw
niebezpiecznych (PMN) 2z dnia 15 wrzeénia 1968 r.
(Dz.T. i K2 nr 20, poz.84 z 1968 r.)

4, Autor projektu normy -~ inz, Z, Lubas, ZTS GAMRAT-

-ERG - Jaslo.




