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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest Ergo-
term SBT — mieszanina tréjtioglikolanu 2-etylohek-
sylu antymonu z epoksydowanym olejem rzepakowym.

Wz6r strukturalny gltdwnego sktadnika:

CaHs

S —CH,COOCH, CH(CH,)yCH,

CzHs

S — CH,COOCH, CH(CH,)3 CH,

C2Hs

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Ergo-
term SBT jest jako stabilizator cieplny poli(chlorku wi-
nylu) i jego kopolimeréow stosowany do produkcji wy-
robéw pigmentowanych (ciemne wybarwienia) lub nie
narazonych na bezposrednie dzialanie $wiatla.

2. OZNACZENIE

ERGOTERM SBT BN-86/6065-17

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania organoleptyczne. Ergoterm SBT po-
winien by¢ z6itg lub z6itg z odcieniem zielonym, kla-
rowng lub lekko metng cieczg, o swoistym zapachu.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1
Wymagania
a) Gestos¢ p, g/cm’ 1,10=1,13
b) Wspotczynnik zatamania $wiatta, np 1,506+1,514
¢) Zawarto$¢ antymonu, %(m/m), nie
mniej niz 11,7

3.3. Trwatos¢. Ergoterm SBT przechowywany w ory-
ginalnym opakowaniu, w warunkach podanych w 4.3,
powinien zachowaé wilasnosci uzytkowe przez 6 mie-
sieccy od daty wyprodukowania.

W przypadku nieprawidtowego przechowywania wy-
stepuje zjawisko ciemnienia produktu i wydzielania si¢
czarnego osadu, ktéry nie dyskwalifikuje wyrobu.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Ergoterm SBT nalezy pakowad
w bebny z polietylenu wysokocisnieniowego (zaciem-
nionego) pojemnosci 1201 wg BN-78/6411-05 lub w be-
bny ciezkie pojemnosci 200 1 wg BN-76/5046-03, od-
miany 2 wg PN-75/0-79601.

Opakowania z Ergotermem SBT nalezy oznakowac
podajac co najmniej:

a) nazw¢ lub znak wytwodrni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

c) numer partii,

d) masg¢ brutto 1 netto,

e) znak KJ,

f) termin waznosci,

g) napis ,Liczba warstw tadowania — 1%,

h) napis ,Liczba warstw sktadowania — 1, w przy-
padku bebndéw cigzkich najwyze; — 2°. '

Wymiary, barwa 1 sposOb znakowania powinny by¢
zgodne z PN-85/0-79252.

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki fadunkowe nalezy
formowa¢ na paletach o wymiarach 800X1200 mm.
Be¢bny z polietylenu ustawia¢ w pozycji tylko pionowe;j
(zamknigciem do gory). Ladunek na palecie powinien
by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ 1 deforma-

Cja.

4.3. Przechowywanie. Ergoterm SBT w opakowaniu
wg 4.1 nalezy przechowywaé w suchych, przewiewnych
magazynach, w temperaturze nie wyzsze] niz 30°C,
chroni¢ przed dzialaniem Swiatla.

Zgtoszona przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Instytutu Chemii Przemystowej dnia 30 kwietnia 1986 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1986 poz. 27)
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4.4. Transport. Ergoterm SBT nie jest produktem
niebezpiecznym 1 mozna go przewozi¢ powszechnie sto-
sowanymi Srodkami transportu.

W transporcie kolejowym produkt nalezy tadowac
zgodnie z odpowiednimi przepisami') w transporcie sa-
mochodowym — zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Ko-
munikacji w sprawie tadowania samochoddw ci¢zaro-
wych i przyczep').

5. BADANIA

5.1. Wielkos¢ partii. Za parti¢ Ergotermu SBT nalezy
uwaza¢ produkt o masie do 6000 kg.

5.2. Pobieranie probek. Przy pobieraniu probek na-
lezy stosowaé wytyczne wg PN-67/C-04500 rozdz. 2, 3,
4 1 5 w zakresie postanowien dotyczacych produktoéw
ciektych. Probki pierwotne pobiera¢ probnikiem wg
PN-74/C-60008 lub rura szklang zast¢pujaca probnik
o ditugosci zaleznej od pojemnosci opakowania.

W zaleznosci od liczby opakowan w partii nalezy
wybra¢ w sposob losowy liczb¢ opakowan do pobra-
nia probek wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakowan ktorg nalezy

Liczba opakowan, w partii " . ;
P P wybra¢ do pobrania probek

do 5 wszystkie
615 6
1625 9
2663 12
powyzej 63 14

Probki pierwotne pobiera¢ z calej wysokosci stupa
cieczy.

[los¢ probek powinna by¢ taka, aby po sporzadzeniu
probki ogdlnej 1 wymieszaniu jej mozna bylo sporza-
dzi¢ Srednig prébke¢ laboratoryjng o masie co najmniej
1500 g. Probke t¢ podzieli¢c na dwie rdwne cz¢sci. Jedng
przeznaczy¢ do badan, a drugag przechowywac¢ do
analiz razjemczych w warunkach zabezpieczajacych
produkt przed zmiang wilasnosct fizycznych 1 chemicz-
nych przez 6 miesigcy.

Probki nalezy pobiera¢ do naczynia z ciemnego szkta
lub naczynia owini¢tego czarnym papierem, przechowy-
wa¢ w nienaswietlonym miejscu.

Wybdr  laboratorium  rozjemczego powinien
uzgodniony mi¢dzy producentem 1 odbiorcg.

Na opakowaniu z probkami nalezy przyklei¢ etykie-
t¢ zawierajagca co najmniej:

a) nazwe zaktadu,

b) nazw¢ produktu,

C) numer partii,

d) dat¢ pobrania 1 podpis pobierajacego probkg.

5.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzanie wymagan organoleptycznych nalezy
wykonac przez ogledziny nie uzbrojonym okiem 50 ml
badanego Ergotermu SBT, umieszczonego w cylindrze
szklanym ustawionym na biatym tle w Swietle prze-
chodzacym z odleglosci okoto 0,5 m.

by¢

') Patrz Informacje dodatkowe p. 3. a

5.3.2. Oznaczanie gestoSci — wg PN-85/C-04004 za
pomoca areometru w temperaturze 20°C. W przypadku
analiz rozjemczych, oznaczanie nalezy wykona¢ za po-
mocg piknometru.

5.3.3. Oznaczanie wspotczynnika zalamania Swiatla
— wg PN-81/C-04952.

5.3.4. Oznaczanie zawartosci antymonu

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory

a) Bromek potasowy cz.d.a.

b) Bromian potasowy cz.d.a., roztwor ¢(KBrOj;) =
= 0,1 mol/l (0,IN).

- ¢) Kwas siarkowy cz.

d) Kwas solny cz., roztwor c¢(HCl) = 75%((V/V).

e) Oranz metylowy, wskaznik, roztwor 0,1%(m/m).

f) Siarczan sodowy, kwasny, bezwodny, cz.d.a.

5.3.4.2. Wykonanie ozraczania. Do naczynka wago-
wego pojemnosci 5 ml odwazyé z dokladnoscia do
0,0002 g 0,8 =1,2 g Ergotermu SBT, przenies$¢ iloscio-
wo do wysokiej zlewki pojemnosci 400 ml, doda¢ 20 ml
kwasu siarkowego. Zawarto$¢ zlewki ogrzewa¢ w ciagu
30 min, w temperaturze wrzenia, nast¢pnie ochlodzi¢
do temperatury pokojowej, dodac¢ 100 ml roztworu kwa-
su solnego oraz 0,5 g kwasnego siarczanu sodowego
i 0,1 g bromku potasowego. Roztwér odparowac do
obje¢tosci 60 ml, ochtodzié¢ do temperatury pokojowej
1 przesaczy¢ przez saczek, przemyé 120 ml wody de-
stylowane;].

Przesacz podgrza¢ do temperatury 70°C, dodac¢ 2-3
krople roztworu oranzu metylowego i1 miareczkowac
roztworem bromianu potasowego do odbarwienia si¢
roztworu.

Zawarto$¢ antymonu (X) obliczy¢ w procentach wg
wZzoru

¥ = V -a - 06088 (00
m
w ktorym:

V — objeto$¢ roztworu bromianu potasowego
zuzyta do miareczkowania, ml,

a — miano roztworu bromianu potasowego
c(KBrO;) = 0,1 mol/l,

m — odwazka badanego Ergotermu SBT, g,

0,6088 — ilos¢ antymonu odpowiadajaca 1 ml roz-

tworu bromianu potasowego ¢(KBrQO;) =
= 0,1 mol/l, g.

5.3.4.3. Wynik. Za wynik nalezy przyjac Srednig aryt-
metyczng wynikdéw co najmniej dwoch oznaczan, kto-
rych rozbieznos¢ nie przekracza 0,5 wartosci wyniku bez-
wzglednego.

5.4. Interpretacja wynikow. Wartosci liczbowe wystg-
pujace w normie oraz wyniki nalezy interpretowac
zgodnie z PN-70/N-02120 metoda Z.

5.5. Ocena wynikéw badan. Parti¢ Ergotermu SBT
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jeze-
li przeprowadzone badania dadza wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wynik chociazby jednego badania
nie odpowiada wymaganiom wg 3.2, badanie to nalezy
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powtOrzy¢ na podwdjnej liczbie probek. Jezeli wyniki
powtornych badan nie odpowiadajag wymaganiom nor-
my, parti¢ Ergotermu SBT nalezy uzna¢ za niezgodna
Z norma.

5.6. Zaswiadczenie o jakosci. Dla kazdej partii Ergo-
termu SBT uznanej za zgodna z norm3 nalezy wy-
stawi¢ zaSwiadczenie stwierdzajace zgodnoS$¢ partii
Z wymaganiami normy.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Zaklady Tworzyw Sztucz-
nych BORYSZEW-ERG, Sochaczew.

2. Dotychczas obowigzujaca ZN-78/MPCh/TS-1358 Srodki po-
mocnicze do tworzyw sztucznych. Ergoterm SBT zostaje uniewaz-
niona z dniem 1 kwietnia 1987 r.

3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-85/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gg-
stosci :

PN-67/C-04500 Produtky chemiczne. Wytyczne pobierania i przygo-
towywania probek ’

PN-81/C-04952 Analiza chemiczna. Oznaczanie wspéiczynnika za-
tamania Swiatta produktow organicznych ciektych

PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania probek produktow bez-
ksztahnych'

PN-70/N-02120 Zasady zaokraglania i zapisywania liczb

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe 2z zawartoscia. Znaki
i znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-75/0-79601 Opakowania transportowe metalowe. Bgbny. Ogdlne
wymagania 1 badania

BN-76/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. B¢bny cigzkie
z obr¢czami nasadzanymi

BN-78/6411-05 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych.
Bebny
Przepisy transportowe:
— w zakresie transportu kglejowego

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U.
z 1984 r. nr 53 poz. 272)

Regulamin Przedsi¢biorstwa PKP o fadowaniu i zabezpieczaniu ko-
lejowych przesylek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.)

— w zakresie transportu drogowego

Zarzgdzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w spra-
wie tadowania samochodéw ci¢zarowych 1 przyczep (Mon. Pol.

z 1963 r. nr 24, poz. 123)

4. Symbol wg SWW — [282-249,

5. Inne informacje

a) Ergotermu SBT stosowanego samodzielnie lub z innymi stabi-
lizatorami nalezy uzywa¢ w ilosci 0,5 + 2%(m/m), w zaleznosci od
metod przetwOrstwa i sktadu recepturowego. Skutecznos¢ stabilizacji
cieplnej Ergotermu SBT wzrasta w przypadku stosowania go {acznie
ze stearynianem baru.

b) Stabilnos¢ termiczna w temperaturze 180°C oznaczona metodg
pehametryczng wg PN-73/C-89291/15 — gaz nosny powietrze, co
najmniej 70 min.

Skiad mieszanki do wykonania folii

— Poli(chlorek winylu) typ S64 — 98,2 cz.w.,

— Ergoterm SBT — 1,5 cz.w.,

— Ergoterm SC — 0,3 cz.w.

Parametry wykonania folii

— frakcja walcow 1 + 1,2,

— temperatura walcow 180 =+ 185°C,

— czas walcowania 10 min,

— grubo$¢ folit 1 0,05 mm.

Przed przystapieniem do walcowania mieszank¢ nalezy dokladnie
wymiesza¢ w mikserze, przez | min lub w ugniatarce laboratoryjnej
przez 15 =+ 20 min. Po wymieszaniu walcowa¢ na foli¢ na dwu-
walcarce w temperaturze podanej” wyze).

Otrzymang foli¢ pociag¢ na kawatki o powierzchni 5 + 6 mm®.



