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SROOKI Środki , pomocnicze 

POMOCNICZE 
Glikocel 

. I 

• . 
• 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem . normy jest sól 
sodowa karboksymetylocelulozy, produkt tt'chniczny 
o nazwie handlowej Glikocel o wzorze: C 6H 702(OHh-K 
(OCH 2 - COONa)K 
w któ.rym: K - stopień podstawienia. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Glikocel 
ma zastosowanie w przemyś'le środków piorących, wier
tnictwie, budownictwie i odlewnictwie . 

techniczny 

- ' 

Wymagania 

, 
a) Zawartość substancji 

czynnej (KMC-Na), 
%(ml m l, me mniej 
niż 

BN-86 
6069-05 

" 

Zamiast 
., 

BN-75/ 6069-05 

Grupa katalogowa 1095 
-

Tablica I 

• AS \ 

odmiana AW 

1 2 

· · 
A 

50 60 50 

b) Stop"ień podstawien ia 50 70 50 70 70 . 100 

2 . . PODZIAŁ I OZNACZENIE 
\ 

2.1. Rodzaje. W za leżn ości od .stopnia p'odstawienia 
'rozróżnia się następujące rodzaje Glikocelu: 

AS - a lkaliczny o średnim stopniu podstawienia , 
A W - alkaliczny o \vysokim stopniu podstawienia. 
~.2. Typy. W zależności od lepkości rozróżnia się 

następujące t)'py: 10, ' 30,. 60, 9!). 
2.3. Odmiany. W zależności od zawartości substancji 

czynnej w Glikocelu AS rozróżnia się odmiaąy I i, 2. 
Odmia'ny te odnoszą się do typów: ' 30, ·60 i 90. 

2.4. Przykład . oznaczenia Glikocel.u alkalicznego 
o średnim stopniu podstawienia, lepkości odpowiedniej 

. dla typu 10 j odmiany I: 
GLIKOCEL AS-IO/ I BN-86/6069-05 

c) Lepkość 2%(ml ml ' 
rozt woru wodnego 
w temperaturze 20°C, 
mPa s: , 

typ lO I 

typ 30 
typ 60 
typ 90. nie mniej ni ż 

d) Zawartość wody , 
%(ml m) , nie więcej 
ni ż 

e) Zawartość chlorków 
w. prze liczeniu na 
Na CI, %(mlml, nie 
w ięcej niż 

, 

-
3 20 

20 40 . 
40 70 

70 

. 

12.0 

~ 

19.0 

• 

. 

me no rma- 3 .;- 20 

li zuje S ię 

20 .;- 40 20 .;- 40 

40 70 _ 40 70 
70 70 

l 

, ~ 
12,0 12 ,0 

l. -

, 19,0 22.0 
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3. WYMAGANIA 

, f) pH ' 2%(ml m) roz

two ru wodneg'o 10,5 ';- /2 ,0 10,5';- 12,0 10,5 ';- 12 ,0 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Glikocel powinien mlec po
stać ' proszk u barwy białej do jasnożółtej, bez za nie-. . 
c~yszczeń mechanicznych. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tab\. 1. .• 
3.3. Trwałość. Glikocel AS i A W opakowany i prze-

g) Zdo lność ochronna, 
%, me mńiej niż 

typ 30 
typ 60 
typ 90 

60,0 
60.0 

9°·0 

: 

60,0 . 
60,0 
60,0 

me nor-
o malizuje 

Się 

chowywany zgodnie z rozdz. 4, powinien odpowiadać 
wymaganIOm wg 3.1 i 3.2 w "ciągu 2 lat od daty pro
dukcji . 

Wymagani '!. wg poz. a). b), dl. e), f) do t yczą wszy~ tkich Gli 
koceli w typach lO, 30. 60. 90· rodzajów AS l AW. 

--
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT . ' 

4.1. Pakowanie. Glikocel należy pakować do worków 
papierowych czterowa rstwowych z wkładką asfaltową 
IlIh pol i ety l enową wg PN-76/ P-79005, w ilości do 50 kg 
produktu . , 
' Z" zgodą odbiorców i przewoźnika dopuszcza się 
inny rodzaj opa kowa nia, jeżeli zabezpiecza on produkt 
\\' ty m samym stopn iu co powyższe . worki i ma wymia-

. ry zgodnie z zasada mi sys temu 'rymiarowego wg PN-78/ 
0-7()() 2 1 . 

Na każdym o pa kowa niu należy umieścić napis lub 
etykietę zaw i erającą co najmniej: 

a) na zwę lub znak producenta , 
h) oznacz~n i e wg 2.4, 
c) numer part ii i datę produkcji, 
d) tc rmin trwałośc i , 

e) masę netto i brutto, • 

f) znak nakazujący ochronę przed wilgocią wg 
PN-il5/0-79252 p. 2.4.6, 

g) liczbę warstw składowania, 
h) liczbę warstw ładowania. 
4.2. Formowaóie jednostek ładunkowych. W przy pad

k u stosowan ia palety.zacji , jednostki ładunkówe należy 
formować na paletach 800 X 1200 mm wg PN-8J/ 
M-7il2 16. 

4.3. Przechowywanie. Glikocel opakowany wg 4.1 na
l eży przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczają
cych produkt , przed o pada mi atmosferycznymi i wil
gocią w temperaturze 0+30°C i wilgotności względnej 
65 ,+ 15% . Liczba warstw składowania 7. 

4.4. Transport. Glikocel w - opakowaniu wg 4.1 
można przewozić 'dowolnymI środkami tran sportu za
bezp i eczającymi produkt przed opadami atmosferycz
nymi , Liczba warstw ładowania 7. 

Przewóz ko leją lub środKami transportu drogowego 
powinien odbywać się zgodnie z obowiąZUjącymi , pr,7-e
pisam il) . 
Wystające wewnątrz środka transportowego części, 

jak: 'Ś rub y, ha ki, gwoździe itp. należy uprzednio usunąć 
lub zabezpieczyć , tak aby nie spowodo~ały uszkodze
nia opakowania. Worki należy układać warstwami 
ściś l e obok siebie, wykorzystując w pełni granicę obcią-
że nia środka transportowego. , 

S. "BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne obejmują: 

a) sprawdzenie o pa ko wania i znakowania (4 . 1), 
b) sp rawdzenie wyglądu zewnętrznego (3 . 1), 
c) oznacza nie zawa rtości s4bstancji czynnej i stopnia 

podstawienia (3.2a), b), 
d) oznaczanie l epkośc i (3 .2c), 
e) oznaczanie zawa rt ośc i wody (3.2d), 
f) oznaczan ie zawartości chlorków (3 .2e ), 
g) sp rawdzenie pH (3 .2f) , 
h) sprawdzeQie zdoln ości ochronnej (3.2g). 

l) Patrz Informacje dodatkowe, • 

Badania pełne należy_ wykonywaćprzynajmmeJ co 
6 mIesIęcy oraz przy k ażdej zmianie składu surowców 
i metod technologicznych. , 

Badanie wg 5.1. I h) wy' konuje Instyt ut Chemii Prze-
, , 

mysłowej. 

5.1.2. Badania niepełne obejmują: 

a ) sprawdzenie opakowania i zna kowa nia (4. I), 
b) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3. I), 
c) oznaczanie lepkości (3.2c), 
d) oznaczani~ zawartości wody (3.2d) . 
Badania niepełnenależy wykonywaó z każdej partii 

wyrobu . 
5.2. Wielkość partii. Partię Glikocelu stanowi szarża 

produkcyjna w il ośc i do 5000 kg. 
5.3. Pobieranie próbek należy wykonywać zgodnie 

z PN-67/C-04500. Z ka żdej partii podlegającej odbio
rowi należy pobrać w sposób losowy, w zależności od 
liczności partii, liczbę opakowań poda ną w tabl. 2. 

Tablica 2 --
opaRowań, Liczba opakowań Liczba z których 

pr,óbki ' " w partii należy pobrać 

do 5 wszystki,e 

6 15 , 6 

16 25 9 
26 63 • 12 

64 160 - 14 
-

• 
Z każdego wylosowanego opakowania należy pobrać 

za pomocą próbnika nr 14 + 16 wg PN-74/C-60008 
co najmniej dwie' probki pierwotne i U1~ieścić je w słbik~ 
sz)danym z korkiem gumowym lub w woreczku poh-
etylenow)(m. • " . 

Próbki pierwotne dokładnie wymieszać tworząc prób
kę osólną . Z próbki ogólnej należy pobrać średnią , 
próbkę laboratoryjną o masie około 0,5 kg. 

5.4. Opis badap 
, 5.4.1. Sp'rawdzenie opakowania i znakowania wykonać 

organoleptycznie . 
5.4.2. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. Sprawdzić 

~izualnie wygląd zewnętrzny średniej próbki pobranej 
wg 5.3. 

5.4.3. Oznaczanie zawartości substancji czynnej i stop
nia podstawienia 

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory 
a) Azotan uranylu U02(N0 3h 6H20 cZ.d.a. roztwór 

przygotowcl riy w nasiępujący sposób: 40 g azotanu ura
nylu rozpuścić w 200 mi wody i dopełnić wodą do 
objętości 1000 mI. J 

bl Alkohol etylowy cz. roztwór 96%(V/V) lub spiry-
tus rektyfikowany wg PN-74/ A-79522. 

c) Fe~oloftaleina O,l %(V/V) rozt~ór alkoholowy. 
d) .Kwas siąrkowy cZ.d.a. roztwór 0,05 moł(l. 

5.4.3.2. ApHatura i przyrządy 
a) Mieszadło z napędem elektrycznym i regulacją 

obrotów. 
b J Tygiel z dnem ze spiekanego szkła G2. 
5.4.3.3. Przygotowanie próbki do badań. Z próbki 

średniej przygotowanej wg 5.3 należy odważyć ' około 

0,5 g Glikocelu z dokładnością do I 0,002 ' g (m) . 
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5.4.3.4. Wykonanie oznaczania. Odważoną wg 5.4.3.3 
. próbkę Glikocelu (m) wsypać do zl'ewki pojemności 
600 mI i zwilżyć I mI alkoholu etylowego (5.4.3 . I b) , 
dodać 100 mI wody, a następnie ogrzewając zawartość 
zlewki do temperatury 50 ...;- 70°C, mieszać mechanicz
nie (5.4.3.2a) aż do ryałkowitego rozpuszczenia . Gliko- , 
celu. Po rozpustezeni,u Glikocelu dodać 100 mI wody 
3 -;- 5 kropli roztworu fenoloftaleiny (5.4.3.lc)' i mie
szając intensywnie miareczkować roztworem 0,05 mol/I 
kwasu siarkowego (5.4.3. Id) do odbarwienia roztworu 
(pH roztworu 8 ...;- 8,5). 

Po zakończeniu miareczkowania dodać 100 mI wody, 
ogrzać do temperatury 50 ...;- 70°C, wkroplić 25 mI 
azotanu uranylu (5.4.3. la) i całość mieszać Jeszcze 
o koło 10 min . Po tym czasie wyjąć mieszadło, spłukać 
je wodą i zawartość zlewki pozostawić do ostygnięcia 
osadu. Ciecz znad osadu przesączyć przez wysuszony 
i zważony uprzednio tygiel z dnem porowatym G2 
(5.4.3.2b). Osad w zlewce należy przemyć przez dekan
tację trzema porcjami wody po 200 mI, dwoma porcja
mi alkoholu etylowego (5.4.3.lb) po 100 mI i przenieść 
ilościowo do tygla ; spłukując zlewkę alkoholem. Osad 
odsączyć i usunąć alkohol przez odparowanie na wol
nym powietrzu. Tygiel z osadem su~zy<;"w temperaturze 
125 ±3°C prze~ I h, ostudzić w eksykatorze z substan
cją suszącą i szybko zważyć z dokładnością do 0,0002 g 
(m I). ,Osad nie przylegający do ścianek tygla (m2) prze
nieść szybko do wyprażon~go i zważonego tygla por
celanowego z pokrywką i zważyć z do kładnością do 
0,0002 g. Tygiel z pozostałością prażyć w temperaturze 
750 ...;- 800°C w piecu muflowynl przez 30 min, ostudzić 
w eksykatorze z substancją suszącą i zważyć (~3). 

5.4.3.5. Obliczanie zawartości substancji czynnej 
i stopnia .podstawienia. Zawartość substancji czynnej 
(XI) i stopień podstawienia (X2) obliczyć w procentach 

• wg wzorow: 
, 

192 - 80 m 3 mi 
XI = (I - ) . 100 = (I) 

140 m2 m 

(I 
m3 

) 
mi 

- 0,80 ·100 
/ m2 m 

162m3 100 

140m2 - 192m3 

• 
w których: 

m odważka Glikoq:lu, g, 
m I masa wytrąconego wysuszonego 

masa wytrąconego i wysuszonego 
spalania, g, 

m3 masa wyprażonego osadu , g, 
162 masa meru celulozy, g, 

(2) 

• 
osadu, g, 
osadu do 

140 - masa równoważna tlenku uranylu U 30g, g, 
192 masa meru soli uranyl owej karbo_ksymetylo-

80 

celulozy o stopniu podstawienia równym 100, 
pomniejszona o masę meru celulozy, g, 
masa meru soli sodowej karboksymetylocelu
lozy o stopniu podstawienia równym 100, 
pomniejszona o masę meru celulozy, g. 

5.4.3.6. Dopuszczalna różnica między wynikami dwóch 
oznaczań nie powinna przekraczać 2% dla oznaczania 
substancji czynnej i 5% dla. oznaczania stopnia podsta
WJema. 

5.4.3.7. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco'" 

wy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną 

dwóch równoległych oznaczań zgodnych z 5.4.3.6. 
5.4.4. OznaJ:zanie lepkości 2%(m/m) roztworu wod

nego 
5.4.4.1. Aparatura i przyrządy 
a) L~pkościomierz Hoppiera model BH wg PN-78/ 

C-04019. 
b) Sekundomierz O ...;- 30 min z działką elementarną 

O, I s. 
c) Mieszaciło laboratoryjne o 300 ,...;- 1500 . obr/min 

z wirnikiem ze stali nierdzewnej, 
d) Naczynie ze szkła lub innego tworzywa o wymia

rach wewpętrznych: wysokość 200 mm, średnica 

65 mm . 

5.4 .. 2. Wykonanie oznaczania. Odważyć z dokład
'-nością do 0,01 g próbkę Glikocelu (m) wg wzoru 

m - ' 

w którym: 

400 . 2 

100 - X3 

400 masa roztworu, g, 

(3) 

2 stężenie roztworu wysuszonego Glikocelu, 
%(m/m), 

X3 zawartość wody oznaczona wg 5.4.5, 
%(m/m). 

Do wytarowanego na w~dze technicznej naczynia 
wlać około 100 mI wody, wsypać odważoną ilość Gli
kocelu i zawartość doptlnić wodą do masy 400 ±O,2 g. 
Do naczynia wstawić mieszadło i mieszać przy 
1500 obr/min przez 2 h (5.4.4.'fc). Tak przygotowanym 
roztworem napełnić lepkościomierz HoppIera (5.4.4. la) 
i wykonać pomiar w temperaturze ~O ±O,loC zgodnie 

, zPN-78/C-040 19 z tą różnicą, że czas spadania kulki 
należy mierzyć dla kolejno lJastępujących PC? sobie 
spadków kulki, począwszy od szóstego. 

5.4.4.3. Dopuszczalna różnica między wynikami dwóch 
oznaczań nie powinna przekraczać ±5 mPa . s . 

5.4.4.4. _ Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco-, 
wy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną co 
najmniej dwóch wyników oznaczań lepkości z oddziel

. nie przygotowanych roztworów zgodnych z 5.4:4.3. 
5.4.5. Oznaczanie zawartości wody 
5.4.5.1. Przygotowanie próbki do badań. Z próbki 

średniej przygotowa nej wg 5.3 należy odważyć 3 ...;- 5 g 
Glikocelu w wysuszonym i zważonym naczyniu wago
wym ~ średnicy 500 mm i wysokości 30 mm z dokład
nością do 0,0002 g. 

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Odważoną wg 5.4.5.1 
próbkę Glikocelu wstawić do suszarl~i i suszyć w tem
peraturze 110 ±3°C w ciągu 3 h. Ostudzić w eksyka
torze ze środkiem suszącym i zważyć. 
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5.4.5.3. Obliczanie zawartości wody. Zawartość ~ody 
(X3) obliczyć w procentach wg wzoru 

(mi - m) . 100 
(4) 

, \ 

w którym: 
mi - . odważka badanego Glikocelu , g, 
m - masa próbki po . wysuszeniu, g. 

5.4.5.4. Dopuszczalna granica . między wynikami dwóch 
oznaczań nie powinna przekracza~ · 1 %. 

5.4.5:5. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końco
wy oznacza nia należy przyjąć ś rednią arytmetyczną 

dwóch równoległych oznaczań zgodnych z 5.4.5.4: 
5.4.6. Oznaczanie zawartości chlorków 
5.4.6). Odczynniki i roztwory 
a) Azotan srebrowy cz.d·.a. roztwór o c(AgN03) 

0,1 mo l/ I. 
b) Chromian potasowy cZ.d.a. roztwór 1O%(m/ m). 

c) Kwas azotowy cZ.d.a. roztwór o c(HN03) I mol/I. 
d) Papierki wskaźni.kowe pH 6,2 -;- 8,2,. 
5.4.6.2. Przygotowan~e próbki do badań. Z 1>róbki 

. średniej, przygotowanej wg 5.3 należy odważyć do kol
by . stożkowej pojemnośc i 300 mI około t g Glikocelu 
z dokładnością ' do 0,0002 g ' (m). 

5.4.6.3. Wykonanie oznaczania. Odważoną wg 5.4.6.2 
próbkę Glikocelu (m) rozpuścić w 250 mi wody i w ra
zie potrzeby zobojętnić roztwore,m kwasu azotowegó 
(5.4.6. tc do pH 7. Dodać 1 mi roztworu chromianll 
potasowego (5.4.6.lb) i miareczkować roztworem azo
tanu srebrowego (5.4.6.la) do wystąpienia lekko bru
natnego zabarwienia. 

~.4.6.4. Obliczapie wyników oznaczania. Za wa rtość 
chlorków (X4) w przelicze niu na chlorek sodowy obli-

- \ 
q.yć wg wzoru 

/ 58,454 . V 

m . 100 
(5) 

w którym: 

,-

58,454 - masa cząsteczkowa chlorku sodowego, 
V - objętość O, I molll azotanu srebra zużyta 

do miareczkowania, mi, 
m - odważka Glikocelu : g. / 

5.4.6.5. Dopuszczalna granica między wynikami dwóch 
oznaczań nie powinna przekraczać 0,05%. 

5.4.6.6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik końro

wy. oźnaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną 
dwóch równoległy<>h oznaczań zgodnych z 5.4.6.4. 

5.4.7. Oznaczanie pH. Sporządzić roztwór wg 5.4.4.2 
i wykonać pomiar wg PN-77 /C-04963 metodą potencjo
metryczną· 

5.4.8. Oznaczanie zdolności ochronnych 
5.4.8.1. Aparatura i przyrządy 
a) Laboratoryjna maszyna pralnicza - Laundero

meter lub urządzeR i e o równo rzędnym działaniu. 

b) Przyrząd do pomiaru stopnia białości - Leuko
metr ,.Opton - Elrepho" lub "Zeiss Jena". 

c) Żelaz~o e1ekryczne z termoregulac;ą. 
d ) Pa rownice porcelan owe, zlewki, bibuła do sącze nia. 

5.4.8.2. Odczynniki, roztwory i materiały 
a) Alkikobenzenosulfonian sodowy o zawartości 

substancji nieprzesulfonowanych , nie więcej ' niż 

3%(m/ m) w 'przeliczeniu na substancję aktywną. 

b) Węglan sodowy ,wg PN-74/C-84001, gatunek I. 
c) Wodorotlenek sodowy cz. roztwór o' c(NaOH) 

0,1 mol/I. 
d) Alkohol etylowy cz. TOztwór 96%(V/V) . 
e) Sadza aktywna piecowa JAS - 330 odpowiada

jąca ZN-79/ MPCh/ P-640.07. 
f) Biała tkanina bawełniana nie traktowana uprzed

nio rozjaśniaczem optycznym. Symbol PO-203.96.5/90 
Indeks 211-712-59. 

g) Woda o twardośc i 14°n = 5 mval przygotowana 
wg PN-66/ C-04802. 

5.4.8.3. Wykonanie oznaczania 
Przygotowanie tkaniny bawełnianej. Kawałek białej 

tkaniny bawełnianej (5.4.8.2f) o wymiarach 100 x · O cm 
umieścić w naczyniu zawierającym 210,1 mol/I roztwo- / 

I 
ru wodorotlenku sodowego (5.4.8.2c). Zagrzać do wrze-
nia: i utrzymać w stanie wrzenia w ciągu lO min. Na
stępnie tkaninę wyjąć z roztworu wodorotlenku sodo
wego, wycisnąć ręcznie i przenieść do naczynia zawie
rającego 2 I 0,5-procentowego roztworu wodnego alki
lobenzenośulfonianu sodowego (5.4.8.2a). Roztwór za
grzać do wrzenia i utrzymywać w stanie wrzenia w cią-

T . ' ./ 
gu ,W min. Następnie tkaninę wyjąć z roztworu alkilo-
benzenosulfonianu sodowego, wycisnąc ręcznie i prze
nieść , ją do naczynia zawierającego 2 I wody destylo
wanej, zagrzać do wrzenia i utrzymywać w stanie wrze
nia przez 10 min. Po 10 min tkaninę wyjąć z wody 
destylowanej i płukać 5-krolnie w wodzie destylowanej, 
stosując każdorazowo 2 I wody. Pierwsze trzy płukania 
należy wyktmać W wodzie .o temperaturze 40 -=- 50°C, 
a pozostałe dwa w temperaturze pokojowej. Po wypłu
kaniu tkaninę należy wysuszyć .na powietrzu, po czym 
umieścić ją między warstwami bibuły do sączenia i wy
prasować żelazkiem nastawionym na pozycję "bawełna". 
Wyprasowaną tkaninę należy pąciąć na kawałki o wy
miarach 6 X 10 cm i ponumerować wyszywając.,JWmery , 
białą nitką. . ' 

Przygotowanie zawi~siny sadzy aktywnej w roztworze 
śródka powierzchniowo czynnego. Z I I wody o twar
dości. 5 myal odmierzyć do zlewki 500 mI i 'rozpuscić 

. W niej 2 g węglanu sodowego (5.4.8.2b). Po całkowitym 
rozpuszczeniu węglanu sodowego dodać alkilobenzeno-

' sulfonian ' sodowy w ilości odpowiadającej 2 g/I sub
stancji aktywnej. Po całkowitym rozpuszczeniu -środka 

powierzchniowo czynnego roztwór dokładnie wymie-. 
szać. 

W oddzielnej zlewce odważyć z dokładnością do 
0,01 g 0,15 g Glikocelu w przeliczeniu na 100.% sub
stancję i rozrobić małymi porcjami stosUj4c część wo
dy o znanej twardosci pozostałą z ilości przeznaczonej , , 
do przygotowania roztworu, a po dokładnym rozpusz-
cze.niu Glikocelu prze nieść go do roztworu zawiera
jącego rozpuszczony środek powierzchniowo czynny 
i węglan sodowy. Roztwór dokładnie wymieszać, ogrzać , 

do wrzel1la powoli ostudzić do temperatury 
60 -=- 65°C. 

/ .' 
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W oddzielnej zlewce odważyć z dokładnością do 
0,01 g 100 mg sadzy aktywnej lAS - 330 (5.4.8.2e) 
zwilżyć ją używająć 0,5 mI alkoholu etylowego 
(5.4.8.2d) rozcierając bardzo dokładnie szklanym prę
c.ikiem. Po dokładnym roztarciu sadzy dodawać·,do niej 
małymi porcjami część wody o znanej twardości, pozo
stałej w ilości przeznaczonej do przygotowania roztwo
ru i przenieść ilościowo do roztworu zawierającego już 
środek powierzchniowo czynny, węglan sodowy i Gli
koce!. Roztwór dopełnić pozostałą wodą o twardości 
5 mval do objętości 1 I i dokładnie wymieszać. Tak 
przygotowana zawiesina sadzy aktywnej . w roztworze 
środka powierzchniowo czynnego może być używana 
tylko w ciągu jednego dnia . Zawiesina nie może zawie
rać nie roztartych grudek sadzy, jak też niecałkowicie 
rozpuszczonego Glikocelu. -

Oznaczanie zdolności ochronnych należy wykonać 

w temperaturze 70°C w laboratoryjnej maszynie pral
niczej Launderometer (5.4.8.la) lub w urządzeniu o ta
kim samym działaniu. Do słoika metalowego pojem-
1J0ści 500 mI wchodzącego w skład wyposażenia maszy
ny pralniczej wlać 100 mI zawiesiny sadzy aktywnej 
w roztworze alkilbbenzenosulfonianu sodowego zawie
rającego Glikoce!. Do słoika włożyć LO kulek gumo
wych, po czym podgrzać słoiki przez 15 min w części 
maszyny pralniczej przystosowanej do podgrzewania 
roztworów, . uruchamiając pompę cyrkulacyjną. _ Po 
15 min włożyć do. słoIka 2 ka wałki ,przygotowanej 
uprzednio tkaniny bawełnianej, zamknąć słoik, umieścić 
go w uchwytach maszyny pralniczej i uruchomić masży

nę na 20 min. Po tym czasie kawałki tkaniny \vyjąć 

ze słoików i płukać w następujący / sposób: 

- jeden raz w wodzie o temperaturze 50°C zawle
,rającej 1,5 g/I węglanu sodowego, 

- dwa razy w wodzie o twardości 5 mval o tem
pera turze 50°C, 

• 
- ' jeden raz w wodzie o twardości 5 mval o tem-

pera turze po kojowej. 

Po wypłukaniu kawałki tkaniny wysuszyć między 

warstwami bibuły do sączenia, uprasować przez bibułę 
i powtórzyć caly zab ieg na tych samych tkaninach 
w ren sam sposób jeszcze dwukrotnie. 

Dla każdej badanej próbki Glikocelu należy nżyć 

sześć kawałków tkaniny o wymiarach 6 XIO cm po 
dwa kawałki w słoiku. 

Na sześć kawałków tkaniny użyć po 600 mI wody 
do każdorazowego płukania. Po trzykrotnym traktowa
niu tkaniny zawiesiną sadzy w sposób wyżej . opIsany 

" 

• 
zmierzyć końcowy stopień białości. Pomiar stopnia bia-
łości należy wykonać przy użyciu leukometru "Opton-. . 

-Elrepho" lub "Zeiss-Jena" (5.4.8.lb) stosując jako 
źródło ś wiatła lampę żarową. Po miar wykonuje się 

w świetle niebieskim przez filtr nr 6 o maksymalnej . . , 
przepuszczalności światła 4600 A. Pomiar leukome-
tryczny wykonać dla każdego kawałka tkaniny w czte
rech m'iejscach, układając do pomiaru równocześnie 
dwa kawałki tkaniny. W tych samych warunkach na
_leży wykonać pomiar leukometryczny dla tkaniny białej 
nie traktowanej zawiesiną sadzy lampowej. 

5.4.8.4. Obliczanie wyniku zdolności ochronnych. 
Z ośmiu odczytów leukometrycznych obliczyć średnią 
arytmetyczną dla każdej tkaniny. Ze średnich dla tka
nin pranych w poszczególnych słoikach obliczyc 
końcową średnią arytmetyczną. 

Zdolności ochronne Glikocelu (Xs) obliczyć w pro
centach wg wzoru 

b 
Xs . 100 (6) 

a 

w którym: 
a - stopień białości tkaniny bawełnianej nietrak

towan~j zawiesiną sadzy aktywnej w roztworze 
środka powierzchniowo czynnego, 

b stopień białości tkaniny bawełnianej traktowa
nej trzykrotnie zawiesiną sadzy aktywnej w roz
tworze środka powierzchniowo czynnego za
wierającego Glikocel. 

5.4.8.5. Dopuszczalna różnica między wynikami trzech 
oznaczań (słoików) nie powinna przekraczać 2,0% . 

5.4.8.6. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik . koń
cowy oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną 
trzęch równoległych oznaczań zgodnych z 5.4.8.5. 

5.5. Ocena wyników badań. Partię Glikocelu należy . 
uznać za dobrą, jeżeli wyniki badań są zgodne z wy- ~ 
maganiami niniejszej normy. W'przeciwnym przypadku 
należy pobrać próbki z podwójnej liczby opakowań 
i wykonać powtórnie te badania, które dały wynik 
ujemny . Jeżeli wyniki badań powtórnych są niezgodne 
z wymagamaml , normy, partię należy uznać za nie
zgodną z normą. 

Wynik badań należy zaokrąglać zgodnie z PN-70/ 
N-02120. 

5.6. Protokół badań. Do każdej partii Glikocelu na
leży dołączyć zaświadczenie o zgodności z wyl1)aga
maml normy. 

t . 
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