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NORMA BRANZOWA

SRODKI
POMOCNICZE

Srodki powierzchniowo czynne
Rokafenole N :

_BN-82
6069-27

Grupa katalogowa 1095

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg Ro-
kafenole N, niejonowe $rodki powierzchniowo czynne,
otrzymywane przez addycje tlenku etylenu do nonylo-
fenolu.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Rokafe-
nole N sg stosowane jako potprodukty w chemii gospo-
darczej do otrzymywania $rodkdw pioracych 1 myja-
cych, jako Srodki pomocnicze oraz w przemysle meta-
lowym 1 wtékienniczym jako sktadniki mieszanek zwil-
zajacych, myjaco-piorgcych i emulgujgcych.

Rokafenol N22 i1 Rokafenol N22/30 sa stosowane
rowniez jako emulgatory do polimeryzacji emulsyjne;j.

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zaleznosci od stopnia zoksyetyleno-
wania, rozroéznia si¢ nast¢pujgce rodzaje Rokafenoli N:

Rokafenol N2, Rokafenol N3, Rokafenol N4, Rokafe-
nol NS, Rokafenol N6, Rokafenol N7, Rokafenol N&,
Rokafenol NX8, Rokafenol N10, Rokafenol N14, Roka-
fenol N22 oraz Rokafenol N22/30, ktéry jest wodnym
roztworem Rokafenolu N22.

2.2. Przykiad oznaczenia Rokafenolu NS:
ROKAFENOL NS5 BN-82/6069-27

3. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny. Rokafenole N2, N3, N4, NS,
N6, N7, N8 NX8, N10 powinny by¢ oleistymi cieczami

‘barwy zo6tte]. Rokafenol N14 powinien by¢ polptynng

pasta barwy z6ttej, Rokafenol N22 — cialem stalym
barwy bialej lub kremowej. Rokafenol N22/30 powi-
nien by¢ cieczg bezbarwng lub lekkozottg.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne e wg tabl. 1.

Tablica 1

Wymagania

NX§ NI14 N22

a) pH I-procentowego roz-
tworu

b) Liczba zmgtnienia metoda
Tanaki; em?®

¢) Temperatura zmgtnienia
I-procentowego roztworu
wodnego, °C — —— — =

zmetnienia
roztworu

d) Temperatura
. l-procentowego
w  10-procentowym
tworze chlorku sodowego,

°oC _ . _ .

roz-

¢) Temperatura zmgtnienia
roztworu zawierajacego 5 g
Rokafenolu N w 25 cm’
25-procentowego roztworu
wodnego butylodwugliko-
lu, °C _—
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Zgtoszona przez Instytut Przemystu Organicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrzesnia 1982 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2)
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cd. tabl. 1

Rodzaje

Wymagania

N2 N3 N4 N5

N6 N7 N8 Nx8 |. N10 N14 N22 | N22/30

f) Temperatura zmgtnienia
roztworu zawierajacego S g
Rokafenolu N5 w 95 g
25-procentowego roztworu

butylodwuglikolu, °C — — — |69+73

g) Napigcie powierzchniowe
0,1-procentowego roztwo-
ru wodnego mN/m,
wigcej niz — — — —

nie

h) Wody, %, nie wiecej niz') 1 1 1 1

1} Barwa w skali jodowej, mg _
J/100 c¢cm?, nie wigcej niz 16 16 16 16

68 72

16 16 6 9 9 16 9 7

'Y Wykonuje si¢ na #adanie odbiorcy.

3.3. Trwatos¢. Rokafenole N, opakowane 1 przecho-
wywane zgodnie z rozdz. 4, powinny odpowiadaé wy-
maganiom wg 3.1 1 3.2 przez 12 miesigcy, liczac od
daty produkcji. Po tym czasie mogg by¢ stosowane
po sprawdzeniu zgodnosci parametrOw z wymaganiami
wg rozdz. 3.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

41. Pakowanie. Rokafenole N nalezy pakowaé
w brbny metalowe z dnami stalymi, pojemnosci 200 dm?
wg BN-76/5046-01, bgbny polietylenowe pojemnosci
50 dm?®, bebny polietylenowe pojemnosci 120 dm?® wg

BN-78/6411-05 lub w inne opakowania, uzgodnione

z odbiorca, jezeli zabezpiecza produkt nie gorzej niz
ww. opakowania 1 bedag miaty wymiary zgodne z za-
sadami systemu wymiarowego opakowan wg PN-78/
0-79021.
Opakowania powinny by¢ szczelnie zamknigte.
Do transportu dopuszcza si¢ pakowanie Rokafeno-

i N w cysterny stalowe zaopatrzone w okresie zimo-

wym W WweZownice grzejne.

Znakowanie opakowan nalezy wykonaé wg PN-8%/
0-79252, w sposob widoczny, umieszczajac na kazdym
opakowaniu napis zawierajacy co najmniej:

a) nazw¢ lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg 2.2,

C) numer partii,

d) mas¢ brutto i netto.

Znakowanie cystern powinno by¢ zgodne z aktual-
nymi przepisami. .

W dokumentach towarzyszacych cysternie powinny
- by¢ zawarte informacje wg poz. a)-+d).

4.2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypad-
ku stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy
formowaé na paletach o wymiarach 800X1200 mm wg
PN-81/M-78216.

Fadunek na palecie nalezy zabezpieczyé przed prze-
suwaniem si¢ 1 deformacja.

4.3. Przechowywanie. Rokafenole N nalezy prze-
chowywa¢ w zamkni¢tych opakowaniach wg 4.1,

w krytych 1 suchych pomieszczeniach, w temperaturze
nie wyzszej niz 40 °C.

4.4. Transport. Rokafenole N opakowane wg 4.1,
mozna przewozié dowolnyml krytymi $§rodkami tran-
sportu. Przy przewozie koleja produkt nalezy tadowacd
do granic pelnego wykorzystania wagonu, zabezpiecza-
jac przed przemieszczaniem Si¢ W czasie transportu
zgodnie z aktualnymi Przepisami o tadowaniu i wyta-
dowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji we-
wnetrzne;.

W transporcie samochodowym produkt nalezy fado-

- waé¢ zgodnie z Instrukcja o tadowaniu samochodéw

cigzarowych 1 przyczep.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan |,

a) sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (3.1),

b) oznaczanie pH 1-procentowego roztworu (3.2a),

c) oznaczanie liczby zmg¢tnienia metoda Tanaki
(3 2b),

d) oznaczanie temperatury zmg¢tnienia l-procento-
_Wwego roztworu wodnego (3.2¢),

e) oznaczanie temperatury zmetnienia 1~procento-< .
‘i

wego roztworu w 10-procentowym roztworze chlorku
sodowego (3.2d),

f) oznaczanie temperatury zme¢tnienia roztworu za-
wierajacego 5 g Rokafenolu N w 25 cm® 25-procento-
wego roztworu wodnego butylodwuglikolu (3.2e),

g) oznaczanie temperatury zmetniema roztworu za-
wierajagcego 5 g Rokafenolu N5 w 95 g 25-procento-
wego roztworu butylodwuglikolu (3.2f),

h) oznaczanie napigcia powierzchniowego 0,1-pro-
centowego roztworu wodnego (3.2g),

1) oznaczanie zawartosci wody (3.2h),

j) oznaczanie barwy w skali joHowej (3.21).

5.2. Wielkos¢ partii. Parti¢ produktu stanowi zawar-
tos¢ jednej cysterny lub najwyzej 250 opakowan.

5.3. Pobieranie probek i przygotowywanie Sredniej
probki laboratoryjnej nalezy wykona¢ wg PN-67/
C-04500.
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Z przedstawione] do badan partii nalezy wybrac lo-
sowo liczb¢ opakowan wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba opakowan wybranych

Liczb , .
iczba opakowan w partii d6. pobeanta probek

do 15 5
16+ 25 . 7.
26+ 63 8
64 =160 9
161 =250 10

Probki Rokafenolu N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8,
NX8, N10 i Rokafenolu N20/30 nalezy pobiera¢ préb-
nikiem nr 17, probki Rokafenolu N14 prébnikiem

nr 8 =10, a Rokafenolu N22 prébnikiem nr 1113 wg

PN-74/C-60008.

W przypadku cystern, probki pierwotne nalezy po-
biera¢ z kazdej cysterny.

Masa S$redniej probki laboratoryjnej przeznaczone;j
do badan nie powinna by¢ mniejsza niz 1000 g. Czg$¢
sredniej prébki laboratoryjnej do badan rozjemczych
w ilosci nie mniejszej niz 500 g nalezy przechowywacd
przez 3 miesigce od daty wystania produktu.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie wygladu zewnetrznego wykonad
wizualnie. ' p

5.4.2. Oznaczanie pH 1-procentowego roztworu

5.4.2.1. Przygotowanie roztworow. Odwazy¢ 1 g ba-
danego Rokafenolu N lub 3,3 g Rokafenolu N22/30,
z doktadnoscig do 0,01 g. Odwazke przenie$¢ za pomo-
ca niewielkiej ilosci wody o temperaturze 40 °C do kol-
by pomiarowej pojemnosci 100 cm’.

Ochtodzi¢ do temperatury 20 °C i uzupeié do
kreski. -

Dla Rokafenolu N2, N3, N4, N5, N6 1 N7, stabo
rozpuszczalnych w wodzie, do oznaczania pH roztwory
nalezy przesaczyC.

' 5.4.2.2. Wykonanie oznaczania. Pomiar pH wykona¢
m\gtoda potencjometryczng wg PN-77/C-04963, w tem-
peraturze 20 °C =I.

5.4.3. Oznaczanie liczby zmeg¢tnienia metodag Tanaki

5.4.3.1. Odczynniki i roztwory

a) Alkohol etylowy cz.d.a.

b) Fenol cz.d.a., roztwdr 2-procentowy.

5.4.3.2. Wykonanie oznaczania. 0,5 g Rokafenolu N2
odwazy¢ z doktadnoscia do 0,001 g, rozpusci¢ w 5 cm?
alkoholu etylowego w kolbie stozkowej pojemnosci
100 cm?®. Tak przygotowany roztwdr miareczkowad
przy ciagglym mieszaniu w temperaturze 25 °C roztwo-
rem fenolu.

Za liczb¢ zmgtnienia przyjac ilos¢ cm® roztworu
fenolu, ktérego dodanie spowoduje zdecydowanie trwa-
le zmgtnienie badanej probki.

5.4.3.3. Wynik koiicowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ Srednia arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwéch oznaczan, réznigcych si¢ najwyzej o 0,1 cm’
roztworu fenolu.

5.4.4. Oznaczanie temperatury zmetnienia 1-procento-
wego roztworu wodnego Rokafenolu N. Do cylindra lub

probowki o S$rednicy 40-+45 mm i1 wysokosci 95+
100 mm przenies¢ okoto 40 cm® roztworu przygoto-
wanego wg 5.4.2.1. Umiesci¢ w tazni wodnej. Mieszajac
termometrem o podziatce 0,1 °C, ogrzewac z szybkoscig
2+3 °C na minut¢ do momentu zmg¢tnienia. Wyjac
naczynie z faZzni wodnej i przy energicznym mieszaniu
odczytaé temperaturg, przy ktorej nastgpuje rozjasnie-
nie roztworu, stanowiacag wartos¢ oznaczanego para-
metru. '

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng wy-
nik6w co najmniej dwoch oznaczan, réznigcych sig nie
wigcej niz o 0,5 °C.

5.4.5. Oznaczanie temperatury zmetnienia 1-procento-
wego roztworu Rokafenolu N w 10-procentowym roztwo-
rze chlorku sodowego

5.4.5.1. Przygotowanie 1-procentowego roztworu
w 10-procentowym roztworze chlorku sodowego. W kol-
bie stozkowej pojemnosci 200 cm?® odwazy¢ 1 g Roka-
fenolu N14 lub Rokafenolu N22 albo 3,3 g Rokafeno-
lu N22/30 1 uzupetni¢ 10-procentowym roztworem
chlorku sodowego do 100 g. Podgrza¢, mieszajgc do
uzyskania jednorodnego roztworu.

5.4.5.2. Wykonanie oznaczania. Do cylindra lub pro-
bowki o $rednicy 40-+45 mm 1 wysokosci 95100 mm
przenie$s¢ okoto 40 cm?® roztworu przygotowanego wg
5.4.5.1 1 dalej postepowaé wg 5.4.4.

5.4.5.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ S$rednig arytmetyczng wynikOw co najmnie]
dwoch oznaczan, réznigeych si¢ nie wigeej niz o 0,2 °C.

5.4.6. Oznaczanie temperatury zme¢tnienia roztworu
zawierajacego 5 g Rokafenolu N w 25 cm’ 25-procento-
wego roztworu wodnego butylodwuglikolu

5.4.6.1. Odczynniki i roztwory. Butylodwuglikol
o wspotczynniku zatamania $wiatta 1,432 0,001 w
20 °C; roztwor 25-procentowy, przygotowany przez
odwazenie z doktadnoscig do 0,01 g odpowiedniej ilosci
wody i1 butylodwuglikolu. W przypadkach spornych
nalezy wymieni¢ butylodwuglikol migdzy dostawcy
i odbiorcg Rokafenoli N i ponownie wykona¢ ozna-
czanie.

5.4.6.2. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ 5 g badanej
probki z dokladnoscia do 0,01 g i rozpusci¢ w 25 cm’
roztworu butylodwuglikolu sporzagdzonego wg 5.4.6.1.

Tak przygotowany roztwédr przenies¢ do cylindra
o $rednicy 4045 mm i wysokosci 95 +100; dalej postg-
powaé wg 5.4.4.

5.4.6.3. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikOw co najmnie]
dwoch oznaczen, rdézniagcych si¢ miedzy sobg nie wigce)
niz o 0,2 °C.

5.4.7. Oznaczanie temperatury zmetnienia roztworu
zawierajacego 5 g Rokafenolu N5 w 95 g 25-procento-
wego roztworu butylodwuglikolu. Odwazy¢ 5 g prébki
z doktadnoscig do 0,01 g, doda¢ 95 g roztworu butylo-
dwuglikolu przygotowanego wg 5.4.6.1 1 dalej poste-
powa¢ wg 5.4.4.

5.4.7.1. Wynik koncowy oznaczania. Za wynik nalezy
przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikOw co najmniej
dwoéch oznaczan, réznigcych si¢ miedzy sobg nie wigce)
niz 6 0,2 °C.
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5.4.8. Oznaczanie napigcia powierzchniowego. Zbior-
nik stalogmometru o charakterystyce 26-+29 napelnic
wodnym roztworem 0,l-procentowego roztworu Roka-
fenolu N 1 wyregulowa¢ poziom cieczy na rowno z kres-
ka. Plyn spuszcza¢ przez kapilar¢ 1 liczy¢ spadajgce
krople.

Szybkos¢ wyptywu wyregulowac Sciskaczem w taki
sposOb, aby w ciagu 1 s spadaty 2--4 kropli. Oznacza-
nic wykona¢ w temperaturze 20 °C, trzykrotnie dla cie-
czy badanej 1 trzykrotnie dla wody destylowane;.

Przyjaé $rednig arytmetyczng wynikdw roznigeych sig
najwyzej o 2 krople.

Napiecie powierzchniowe (X) obliczy¢ w mN/m wg
wzoru

5.4.9. Oznaczanie zawartosci wody wykonaé wg
PN-81/C-04959.

5.4.10. Oznaczanie barwy w skali jodowej wykonac
wg PN-84/C-04534/02, w temperaturze pokojowej, przy
czym oznaczanie barwy Rokafenolu N14 i N22 wyko-
na¢ w temperaturze 50°C.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych
koncowych wynikéw oznaczan parametréw wg 3.2
nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-70/N-02120
p. 3.3.2.

5.6. Ocena wynikéw badan. Partic Rokafenolu N nale-
zy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wy-
niki badan podanych w 5.1, sg zgodne z wymaganiami
wg rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Do kazdej
partii wystanego produktu wytwodrca jest obowigzany
dotaczy¢ zaswiadczenie stwierdzajace zgodnos$¢ wyni-
kow badan z wymaganiami normy.

KONTEC

INFORMACJE DODATKOWE

X =7275 « —
n
w ktorym:
n — liczba kropli wody,
ni — liczba kropli roztworu badanego,
72,75 — napigcie powierzchniowe wody w 20 °C,
mN/m. |
1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Nadodrzanskic Zaklady

Przemystu Organicznego ORGANIKA-ROKITA w Brzegu Dolnym.
2. Istotne zmiany w stosunku do ZN-72/MPCh/Og-3182
a) wprowadzono dodatkowo 3 marki Rokafenoli N: Rokafe-
nol N5, Rokafenol N22, Rokafenol N22/30,
b) obnizono zawartos¢ wody,
¢) obnizono barwe,
d) zawg¢zono zakres pH.
¢) zrezygnowano z oznaczania
— zdolnosct zwilzama w Rokaftenolu NS,
— zdolnosct dyspergowania mydet wapniowych w Rokafeno-
lu N& 1 NI14,
— lepkoscr w Rokatenolu NX&,
) 7zmientono parametr .lemperatura rozjasnienia® na tempera-
tura smetnienia™ — zgodnie z normg ISO 1065-1975.
Dotychezas obowiazujgca ZN-72/MPCh/0Og-3182 zostaje unie-
wazmona 7 dniem 19K3 1.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygo-
towvwania probek
PN-84/C-04534/02 Analiza chemiczna. Oznaczanic barwy produktow
chemicznych za pomocy skali jodowej
PN-81/C-04959 Oznaczanic zawartosct wody metodg Karola Fische-
ra w produktach organicznych 1 nieorganicznych
PN-77/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roz-
tworow produktow chemicznych
PN-74/C-60008 Probniki do  pobierania probek produktéw bez-
ksztattnych
PN-81/M-78216 Palety ladunkowe plaskie jednoplytowe czterowejs-
clowe bez skrzydet drewniane 800X1200-EUR
PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania 1 zapisywania liczb
PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki

I hipea

1 znakowanie. Wymagania podstawowe

BN-76/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bebny cigzkie
7 obr¢czami wytlaczanymi

BN-78/6411-05 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznvch.
Bebny

Prawo przewozowe. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U.
nr 53, poz. 272 z 1984 r.)

Regulamin Przedsigbiorstwa PKP o tadowaniu i zabezpieczaniu prze-
syteck towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 z 1985 r.)

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie
ladowania samochodow cigzarowych i przyczep (Mon. Pol. nr 24,
poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z 1968 r.)

Przepisy o tadowaniu wagondéw towarowych — Zatacznik II do
umowy o wzajemnym uzytkowaniu wagonow towarowych w ko-
munikacji migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZK z 1981 r. nr 15,
poz. 119)

4. Inne dokumenty wykorzystane przy opracowywaniu niniejszej
normy ’

ZN-80/MPCh-SP-525 Opakowania transportowe z tworzyw sztucz-
nvch. Bebnv. Ogdlne wyvmagania 1 badania

5. Normy mi¢dzynarodowe
ISO 1065-1975 Non-ionic surface active agents obtained from ethyle-
ne oxide. Determination of cloud temperature (cloud point).

6. Symbol wg SWW

Rokafenol N2 — 1284-900.
Rokafenol N3 — 1284-900,
Rokafenol N4 — 1284-900,
Rokafenol N5 — 1284-900.

Rokafenol N6 — 1284-900,
Rokafenol N7 — 1284-900,
Rokafenol N8 — 1285-413,

Rokatenol NX8 — 1281-510,
Rokafenol N10 — 1289-900.
Rokaftenol N14 — 1284-900,
Rokafenol N22 — 1282-720,

N22/30 — 1282-720.

7. Autor projektu normy — inz. Janina Koztowska — Nadodrzan-
skie Zaktady Przemystu Organicznego ORGANIKA-ROKITA.

Rokafenol

8. Wydanie 2 — stan aktualny: czerwiec 1987 — uaktualniono
normy zwigzane oraz wprowadzono errat¢ z Biuletynu nr 8/1983.



