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SRODKI Środki pomocnicze dla garbarstwa 6063-20.00 
POMOCNICZE Roksole ST 

Postanowienia ogólne i zakres normy 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są Rokso­
le ST stosowane w przemyśle garbarskim do natłusz­
czania skór oraz w procesach prania odzieży skórzanej. 

2. Podział. Roksole ST dzieli się, w zależności od 
sposobu stosowania, na następujące rodzaje oznakowa­
ne symbolem literowym i cyfrowym: 

STE - będący mieszaniną emulgatorów aniono­
wych i związków alifatycznych zawierają­
cych grupy karboksylowe , 

ST3K - będący mieszaniną emulgatorów niejono­
wych i kationowych , węglowodorów ali­
fatycznych oraz kwasów tłuszczowych, 

ST4A będący mieszaniną emulgatorów aniono­
wych i węglowodorów alifatycznych, 

ST5-28 będący mieszaniną etanoloamidów kwa­
sów tłuszczowych , złożonych estrów kwa­
sów tłu szczowych i węglowodorów alifa­
tycznych , 

ST2A będący mieszaniną sulfobursztynianów 
etanoloamidów kwasów tłuszczowych 

i glicerydów kwasów tłuszczowych , 

ST6 będący mieszaniną emulgatorów aniono­
wych , etanoloamidów kwasów tłuszczo­

wych i chlorowanych związków organicz­
nych. 

3. Budowa oznaczenia. Oznaczenie powinno zawierać: 
a) nazwę rodzaju produktu , 
b) numer normy i arkusza. 
Przykład oznaczenia podano w poszczególnych arku­

szach przedmiotowych dla Roksoli ST. 

4. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje nastę­
pujące arkusze: 
Arkusz 00 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­

le ST. Postanowienia ogólne i zakres normy 
Arkusz Ol Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­

le ST. Pakowanie, przechowywanie i tran­
sport 
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Arkusz 02 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso-

Arkusz 03 

Arkusz 04 
Arkusz 05 
Arkusz 06 
Arkusz 07 
Arkusz 08 

le ST. Wymagania ogólne, badania i ocena 
partii 
Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­
le ST. Badania ogólne i fizykochemi czne 

Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­
le ST. Oznaczanie zawartości kwasów tłusz­
czowych w odniesieniu do suchej substancji 

Arkusz 09 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­
le ST. Oznaczanie zawartości składników 

emulgowanych i emulgujących w odniesie­
niu do suchej substancji 

Arkusz 10 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­
le ST. Oznaczanie zawartości substancji 
anionowo czynnej w przeliczeniu na -
S03Na w odniesieniu do suchej substa ncji 

Arkusz 11 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Rokso­
le ST. Oznaczanie za wartośc i związków ka­
tionowych w przeliczeniu na - NH 2 w od­
niesieniu do suchej substancji 

Arkusz 12 
Arkusz 13 
Arkusz 14 
Arkusz 15 
Arkusz 16 
Arkusz 17 
Arkusz 18 
Arkusz 19 
Arkusz 20 
Arkusz 21 

Arkusz 22 

Arkusz 23 

Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol 
STE 
Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol 
ST3K 
Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol 
ST4A 
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, 
Arkusz 24 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol Arkusz 27 

ST5-28 Arkusz 28 
Arkusz 25 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol Arkusz 29 

ST2A Arkusz 30 
Arkusz 26 Srodki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol Numery arkuszy bez tytułów są zarezerwowane dla 

ST6 dalszych tematów dotyczących Roksoli ST. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Instytut Przemysłu Orga­
nicznego , Warszawa. 

2. Dotychczasowe normy. Niniejsza norma zastępuje: 

ZN-78/ MPCh/ Og-3253 Środki pomocnicze dla przemysłu skórzane­
go. Roksol ST-2 

ZN-79/MPCh/Og-3262 Środki pomocnicze dla przemysłu skórzane­
go. Roksol ST3K 

ZN-80/MPCh/Og-3270 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Roksol 
ST-4 
3. Autorzy projektu normy - mgr Alina Dąbrowska, Jacek Szwed 

- Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa. 


