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NORMA

BRANZOWA
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SRODKI
POMOCNICZE

Srodki pomocnicze dla garbarstwa

Roksoie ST

Wymagania ogdlne, badania
i ocena partii

6063-20.02

Grupa katalogowa 1099

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy s3 wymagania ogoélne dotyczace Roksoli ST,
rodzaje badan, wielko$¢ partii, sposéb pobierania proé-
bek oraz ocena partii.

2. Wymagania ogélne. Roksole ST powinny mieé
posta¢ jednorodnych cieczy, lepkich cieczy lub past
o barwie od z6ittej do brazowe;j.

3. Badania. Dla kazdego rodzaju Roksolu ST prze-
prowadza si¢ badania ktére okreslono w poszczegdl-
nych arkuszach.

4. Wielko$¢ i sktad partii. Wielko§é partii stanowi
nie wigce] niz 100 opakowan produktu dla jednego
rodzaju Roksolu ST.

5. Pobieranie i przygotowywanie préobek. Przy pobie-
raniu probek nalezy stosowaé wytyczne wg PN-67/
C-04500.

Z przedstawionej; do badan partii nalezy pobraé¢ w
sposob losowy, w zaleznos$ci od licznos$ci partii, liczbg
opakowan wg tablicy.

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobraé
probki w zaleznosci od postaci Roksolu ST — préb-
nikiem nr 1<7 lub nr 8+10 wg PN-74/C-60008 z
calej warstwy produktu. Masa $redniej probki labora-
toryjnej nie moze by¢ mniejsza niz 1000 g.

Prébki do analizy rozjemczej nalezy przechowywacd
co najmniej przez 3 miesiace od daty wysytki pro-
duktu.

6. Ocena partii. Parti¢ Roksolu ST nalezy uznaé
za odpowiadajaca wymaganiom normy, jezeli wyniki
badan wykonywanych dla kazde; partii Roksolu ST
sg zgodne z wymaganiami w odpowiednich arkuszach
normy.

Jezeli chociaz w jednym badaniu uzyskany wynik
jest niezgodny z wymaganiami normy, badanie na-
lezy powtérzy¢ na sredniej probce laboratoryjnej, po-
nownie przygotowanej.

Jezeli ponowne badanie da wynik ujemny, parti¢
nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.

7. Zaswiadczenie o zgodnosci produktu z wy-
maganiami normy.
Do kazdej partii wysylanego produktu na-

lezy dotaczy¢é zaswiadczenie o wynikach badan
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami normy.

KONTITEC

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba opakowan, ktoérg-
Liczba opakowan w partii nalezy wybra¢ do pobrania
probek
do 5 wszystkie
6 ~ 15 5
16 + 25 7
26 ~ 63 8
64 -+ 100 9
1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Instytut Przemystu Orga-

nicznego, Warszawa.
2. Normy zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przy-
gotowywania probek

PN-74/C-60008 Prébniki do pobierania probek produktéow bez-
ksztattnych.

3. Autorzy projektu mormy — mgr Alina Dabrowska, Jacek
Szwed — Instytut Przemystu Organicznego, Warszawa.
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Zgtoszona przez Instytut Przemystu Organicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 2 stycznia 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr. 4/1984 poz. 7)
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