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NORMA BRANZOWA BN'66
WYgggY PRZEMYStU Wyroby z wegli uszlachetnionych 6081'02
MICZNEGO 4
. Z ami
Weglel kos*ny RN-61/;Ar;qu;i-1945
Grupa katalogowa X 91

1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wegiel kostny (Carbonex) otrzymywa-
ny przez suchg destylacje¢ kosSci odtiuszczonych.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. Wegiel kostny stosuje sig jako Srodek
sorpcyjny odbarwiajacy i oczyszczajacy gidwnie w przemysSle spozywczym oraz do produk-
cji czerni.

1.3. OkreSlenia. Wegiel wzorcowy jest to wegiel aktywny gatunku CWH-2 (Carbopol
H-2) o liczbie miligramowej Mg-220 i liczbie metylenowej M1-20 (wg PN-59/C-97551).

1.4. Rodzaje. W zaleznoSci od uziarnienia rozréznia sig¢ 6 rodzajéw wegla kostnego
wg tabl. 1.

Tablica 1
i . Carbonex | Carbonex [Carbonex |Carbonex [Carbonex |[Carbonex
Nazwa rodzaju Dyt 1 4 8/,0 13/,0 24/,0
Wielkos¢ ziarna, mm 0+0,120 1+3 4:6 8+10 13%20 21540 |

Dopuszcza sie produkcje wegla kostnego o innym uziarnieniu po uprzednim uzgodnie-
niu warunkéw odbioru pomiedzy dostawcg i odbiorcg.

1.5. Przyk*ad oznaczenia wegla kostnego o uziarnieniu 4+6 mm:

CARBONEX “ BN-66/6081~-02

-

1.6. Normy zwigzane
PN/C=-04507 Chemiczne badania i préby. Pobieranie prébek i przygotowanie &redniej préb—

ki laboratoryjnej. Wytyczne ogéblne

PN/C-60010 Chemiczne badania i préby. Przyrzady do pobierania proébek. Zgiebniki  do
produktédw sypkich i w kawalkach

PN-59/C-97551 Wegle aktywowane odbarwiajace

PN-64/C~97554 Wegiel aktywny adsorpcyjny formowany

2., WYMAGANTA

2.1, Wyglad zewnetrzny. Wegiel kostny jest cialem stalym bezwonnym i bez smaku o
barwie matowoczarnej w postaci pyiu lub nieregularnych ziaren majgcy wiasno$ci aktyw-
ne i higroskopijne,

Domieszka wegla innego pochodzenia i czeSci biyszczgcych, przepalonych lub gab-
czastych oraz innych substancji obcych jest niedopuszczalna, |

Zaktady Koksochemiczne ,,Hajduki”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Rafinerii Nafty dnia 4 sierpnia 1966 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1967 r.

(Mon. Pol. nr 56/1966 poz. 275)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd.0,85Nakl, 2000+132 Zam. 3858/66 Cena 2t 4,80
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2.2, Wymagania fizyko-chemiczne we¢gla kostnego "Carbonex" - wg tabl. 2.
Tablica 2
Dane liczbowe dla poszczgbdlnych gatunkdw
Wyszczegbdlnienie parametrdw Carbo-| Carbo- |Carbo~ | Carbo- |Carbo=-| Carbo-
nex nex nex nex nex nex
PyL '3 e ®ho 20 Y40
a) Zawartosé wilgoci, %, najwyzej 5 5 5 5 5 g
b) Zawartosé wegla pierwiastkowego,
%, najwyzej 10 10 10 10 10 10
c) Zawartoéé zanieczyszczen mineral- |
nych, %, najwyzej 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - 0,6
d) Zawartoéé siarczanu wapniowego,
%y, najwyze] 0,3 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,3
e) Zawarto$é jondw zelaza, %, najwy-
zej 0,1 0,1 [ 0,7 0,1 0,1 0,1
f) Zawartosé weglanu wapniowego, %,
najwyzeJj 8 8 8 8 8 8
g) Zawartoéé substancji organicznych | £lady lady | $lady | $lady |$lady | Slady
h) Sita odbarwienia syropu ziemnia-
czanego, %, CO najmniej 40 40 40 40 40 | 40
i) Masa nasypcwa, g/l 900+950 7304780 [7004750] 530+580 | 50045501 3304380
k) Wytrzymatoéé mechaniczna wegli
ziarnistych, %, co najmniej 85 85 85 85 85 85
1) Scieralnoéé wegli ziarnistych,
%, nDajwyzej 2 2 2 2 2 2
1) Zawartoéé ziarna witasciwego, % 90 85 85 85 85 85
m) Zawartoéé podziarna, %, najwy-
ze 5 5 5 5 5 5
n) Zawartosé nadziarna, %, najwy-
2e ] 10 10 10 10 10 10

5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

5.1, Pakowanie. Wegiel kostny powinien by¢ pakowany w worki papierowe czterowars—

do

twowe lub bebny tekturowe mieszczgce 50 kg produktu. Wegiel kostny przeznaczony
transportu morskiego powinien byé pakowany w czterowarstwowe worki papierowe z wklad-
kg wodoodporng i zabezpieczony workiem jutowym., Zamkniecie workdédw papierowych powinno
byé szyte i zabezpieczone kapturem ochronnym.

Na opakowaniach z weglem kostnym nalezy umiescié trwaly napis zawierajgcy consjmnied:

a) nazwe lub znak wytwédrni,
b)
c)
a)

e)

oznaczenie zgodnie z 1.5,
numer partii,
wage brutto i netto,

miesigg i rok produkcji.

Hels Przeggpwywanie. Wegiel kostny powinien byé przechowywany w suchychi przewiew
nych magazynach zbudowanych z materiatéw ogniotrwatych. W_pomieszczeniach tych nie
powinny byé przechowywane materiaty tatwo zapalne, zrgce lub wydzielajgce zapachy.

Worki z produktem powinny byé uktadane na kratownicach drewnianych, umozliwiajg -
cych swobodny przepiyw powietrza miedzy workami.
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3.3+, Transport. Wegiel kostny powinien byé transportowany w krytych wagonach ko-

lejowych lub innymi $érodkami transportu, zabezpieczajacymi produkt przed opadami at-

mosferycznymi i wyziewami materiatdw zrgcych i wydzielajacych zapachy.

4,1, Wielkosé

4. BADANTA

partii. Partie stanowi wegiel kostny Jjednolity pod wzgledem uziar -

nienia i jakosci.

Wielkoé¢é partii nie powinna przekraczaé 5000 kg.

4,2, Program badan

a) oznaczanie
b) oznaczanie
c) oznaczanie
d) oznaczanie
e) oznaczanie

zawartosci wilgoci,

zawartosci wegla pierwiastkowego i zanieczyszczen mineralnych,
zawartoséci siarczanu wapniowego, '

zawarto$ci jondéw zelaza,

zawartosci weglanu wapniowego,

f) préba na obecnoéé substancji organicznych,

g) oznaczanie
h) oznaczanie
i) oznaczanie
k) oznaczanie
1) oznaczanie

sily odbarwienia syropu ziemniaczanego,

masy nasypowej,

wytrzymatosci mechanicznej wegli ziarnistych,
Scieralnosci wegli ziarnistych,

uziarnienia.

4,3, Pobieranie prbébek jednostkowych. Wytyczne ogdlne pobierania prdébek = ustala

PN/C-04507. W zaleznoéci od liczby opakowan w partii nalezy wybraé¢ liczbe opakowan do

pobierania prébek

jednostkowych wg tabl. 3.
Tablica 3

Liczba opakowan w partii

Liczba opakowan, ktéra nalezy wybraé do
pobierania prébek jednostkowych

do 15 5
16 + 25 7
26 + 63 8
64 + 160 9

Probke nalezy

pobieraé zgiebnikiem wg PN/C-60010. Wielko$é proébki ogbdlnej niezale-

znie od liczby prébek jednostkowych powinna wynosié 1800 g. Ze Sredniej prébki ogbdlne]
nalezy pobraé prébke laboratoryjng w ilosci 600 g.

4,4, Opis badan

4,4.,1. Oznaczanie zawartosci wilgoci

4.4.1.1. Wykonanie oznaczania. Okolo 2 g badanego wegla kostnego rozdrobnionego do

pyiu nalezy odwazyé z doktadnoscig do 0,001 g w zwazonym z tg samg dokladnoscig na-
czyhku wagowym wysuszonym w temperaturze 130°C. Otwarte naczynko wagowe z odwazkg na-
lezy umiefcié w suszarce o temperaturze 130 *3°C, kladgc pokrywke obok naczyhka.Po up-
tywie 3 godz naczynko wraz z pokrywksg nalezy przenie&é do eksykatora i po ostudzeniu

zwazyé. Zawartosé

w ktérym:

wilgoei (X ) w badanym weglu nalezy obliczyé w procentach wg wzoru

x=-2"0 | 400

a - odwazka badanegce wegla kostnego, g,
b - masa badanego wegla po wysuszeniu, g.
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4,4,1,2, Wynik, Za wynik nalezy przyjaé Srednig arytmetyczng co najmniej dwéch wy-
nikéw oznaczat, ktérych réznica nie przekracza 5% wyniku wyzszego.

4.4,2, Oznaczanie zawartosci wegla pierwiastkowego i zanieczyszczeh mineralnych

4,4.2,1. Wykonanie oznaczania. Okoio 10 g wegla kostnego, uprzednio wysuszonego W
temperaturze 130°C, odwazyé z doktadnogcia do 0,01 g i umiescié w zlewce o pojemnosSci
400 ml,

Wegiel nalezy zwilzy¢ malg iloscig wody i nastepnie dolaé 50 ml stezonego kwasu
solnego. Reakcja przebiega gwaitownie. Po caikowitym wydzieleniu sie dwutlenku  wegla
nalezy gotowaé zawartosé zlewki przez 15 min.

Ochiodzony i1 rozcienczony roztwdr nalezy odsgczyé przez wysuszony i zwazony sgczek
ilosciowy. Osad stanowi wegiel i nierozpuszczalne zanieczyszczenia mineralne., Osad na-
lezy przeptukaé do zaniku reakcji kwasnej i przesacz odstawié do dalszych oznaczan.Sg-
czek z osadem nalezy wysuszyé w temperaturze 12000, przenie$é do tygla i prazyé w tem-

peraturze 85000 do staie]j masy.
Catkowity zawarto$é¢ weglia 1 zanieczyszczen mineralnych ( X,) w badanym weglu nale-
zy obliczyé w procentach wg wzoru

(a-b)

X,= ———+100

w ktoérym:
@ - masa sgczka z osadem po wysuszeniu, g,
b - masa sgczka, g,
¢ - odwazka wegla, g.
Zawartoéé zanieczyszczen mineralnych ( X, ) nalezy obliczyé w procentach wg wzoru

a,—b,
Xy=—¢ 100
w ktoérym:
a, - masa tygla z osadem po prazeniu, g,

b,  masa tygla, g,
¢ - odwazka wegla, g.
Zawartosé wegla ( X, ) nalezy obliczy¢ w procentach wg wzoru
| X, =X, X3
w ktorym:
X, = zawartos¢ wegla i zanieczyszczen mineralnych, %,
X, - zawartos¢é zanieczyszczenh mineralnych, %.

4,4,2.2, Wynik, Za wynik nalezy prZijé $érednig arytmetyczng wynikow co najmnie]
dwoéch oznaczan, ktorych roéznica nie przekracza 5% wyniku nizszego.

1)

4,4,%, Oznaczanie zawartos$ci siarczanu wapniowego

4.445.71. Wykonauie oznaczania. Odstawiony przesgcz z poprzedniego oznaczania pod-
grza¢ do wrzenia i kroplami dodawaé 10-procentowego roztworu chlorku barowego. Powsta-—

jacy osad siarczanu barowego wytracié na gorgco. Roztwdr z osadem naleZy pozostawié do
dnia nastepnego, po czym sgczyé przez saczek ilosciowy. W celu usuniecia innych soli
otrzymany osad nalezy zagotowal z rozciefczonym 2n kwasem solnym, ponownie przesgczyé,
przemy¢ 1 prazyé c¢o statej masy.

Zawartos¢é siarczanu wapniowego ( X; ) nalezy obliczyé w procentach wg wzoru

a - 00,5833 « 100
5 c

w ktérym:
a - osad po prazeniu, g,
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¢ -~ odwazka wegla, g,
0,583% - wspbiczynnik przeliczeniowy,

4.,4.,3.2, Wynik, Za wynik nalezy przyjaé Srednig arytmetyczng wynikéw co najmniej
dwéch oznaczai, ktérych rdéznica nie przekracza 5% wyniku nizszego.

4.4.4, Oznaczanie zawartoscli jondw zZelaza

4.4.,4.1, Odczynniki

a) Woda utleniona, roztwér 6-procentowy.

b) Rodanek amonowy, roztwér 20-procentowy.

c) Roztwér'wzorcowy: do 50 ml wody destylowanej dodaé¢ 10 ml 6-procentowego  roz-
tworu wody utlenionej i 10 ml 20-procentowego roztworu rodanku amonowego. ‘

d) Siarczan zelazowo-amonowy: 0,7017 g siarczanu zelazowo-amonowego w ‘1000 ml wo-
dy destylowanej; 1 ml siarczanu Zelazcwo-amonowego odpowiada 0,1 mg Fe.

4.4.4.2, Wykonanie oznaczania. Przesgcz z poprzedniego oznaczania zlaé do kolby
pomiarowej o objetosci 1000 ml. Z kolby odpipetowaé 5 ml przesgczu i uzupeinié wodg
destylowang do 50 ml. Nastepnie dodaé 10 ml 6-procentowego roztworu wody utlenionej i
10 ml1 20-procentowego roztworu rodanku amonowego.

Powstajgce czerwone zabarwienie poréwnaé w kolorymetrze z roztworem wzorcowym, do
ktérego dodaje sie kroplami roztwér siarczanu zelazowo-amonowego do uzyskania takiego
samego zabarwienia jak w roztworze badanym.

Zawartosé jondw zelaza ( X%) w weglu kostnym obliczyé w procentach wg wzoru

a - 200 * 10
%6 = ~2000
w ktérym: @ - objetosé dodanego roztworu siarczanu zelazowo-—-amonowego, ml.

4,4,4.,%, Wynik, Za wynik nalezy przyjgé $rednig arytmetyczng wynikéw co  najmniej
dwéch oznaczan, ktérych rdéznica nie przekracza 5% wyniku nizszego.

4,4,5, Oznaczanie zawartoécli weglanu wapniowego

4.,4.5.1. Aparatura. Zestaw - wg rysunku.

ﬂ | Aparat Scheiblera:
H A - naczynie zawierajgce wegiel
kostny oraz matg probéwke z kwa-
sem solnym,

B - butelka z gumowsg ositong,

C - skalibrowana rura,

D - butla stuzgca do napeiniania
aparatu wodg,

]

4,4,5.2. Wykonanie oznaczania. 4,7 g sproszkowanego wegla kostnego przenies$¢ ilo-
Sciowo do naczynia A aparatu Scheiblera. W tym samym naczyniu umieécié maza probéwke z
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15 ml 24~procentowego kwasu solnego. Przez nachylenie naczynia nastgpi zetkniecie sig
kwasu z weglem i wydziela sie dwutlenek wegla, ktdéry poprzez rozszerzenie zastony gu-
mowej butli D powoduje obnizenie sie poziomu wody w rurze C. Rura C jest skalibrowana
w stopniach Scheiblera (1° = 4 m1). Odczytang objetos¢é po uwzglednieniu  temperatury
przeliczyé na procentowg zawartosé weglanu wapniowego w weglu wg zatagcznika.

4,4,5,3, Wynik., Za wynik nalezy przyjaé Srednig arytmetyczng wynikéw co mnajmnie]
dwéch oznaczan, ktérych réznica nie przekracza 5% wyniku nizszego.

4.4,6, Préba na obecnoéé substancji organicznych. Do 100 g wégla kostnego o wiel-
ko$ci ziarna wg 1.4 umieszczonego w zlewce o pojemnosci 500 ml dodaé¢ 50 ml 4,56-pro -
centowego roztworu wodorotlenku sodowego (7°Bé).

Po zagotowaniu zlewke zdjgé z palnika, a jej zawartosé przesgczy¢é. Zawartos$é sub-
stancji organicznych jest zalezna od barwy roztworu:

roztwbdér bezbarwny - brak substancji organicznych,

roztwbér o barwie zdéttej - Slady substancji organicznych,

roztwér o barwie brunatnej - znaczna zawartoéé substancji organicznych.

4.4.7. Oznaczanie sity odbarwienia syropu ziemniaczanego

4.4.7.1. Odczynniki |

a) Syrop ziemniaczany bezbarwny.

b) Wegiel wzorbowy wg 1.3,

c) Roztwér porbéwnawezy: do 400 ml wody destylowanej dodaé 2 ml O,1n roztworu jodu.

4,4,7.2, Wykonanie oznaczania., 100 g bezbarwnego syropu zabarwié kanmelem'do bar-

wy roztworu pordéwnawczego. |

Przygotowaé w zlewkach o pojemnosci 250 ml 2 prébki po 150 ml roztworu syropu i og-
rzewa¢ na tazni wodnej do temperatury 60°C. Do jednej z tak przygotowanych prébek do-
da¢ 0,1 g badanego wegla kostnego, do drugiej 0,1 g wegla wzorcowego, mieszajgc roz-
twory stale przez 10 min w temperaturze 60%7000. Nastepnie przesgczyé roztwory i po
ostudzeniu poréwnaé kolorymetrycznie przesgcz wegla badanego z przesgczem wegla wzor-

cowego w probowkach Hehnera, przyjmujac za podstawe siupek 100 ml przesgczu wegla wzor-

cowego. Objetoéé (ml) przesgczu badanego wegla wyrazona w procentach jest silag odbar-
wienia syropu ziemniaczanego.

4ee7e3s Wynik, Nalezy wykonaé co najmniej 2 oznaczania, przyjmujac jako wynik
Srednig arytmetyczng, przy czym réznica miedzy wynikami nie moZe przekraczaé 5%. .

4.,4,8, Oznaczanie masy'hagzpowej. Do suchego i zwazonego cylindra pomiarowego o ob-
Jetosci 500 ml wsypaé porcjami wegiel, Po dodaniu kazdej porcji wegla nalezy stukad
brzegiem podstawy cylindra o drewniang piyte stolu w ciagu 30 sek, trzymajgc cylinder
pochylony pod katem okoto 80°. Stukaé nalezy brzegiem podstawy cylindra, jednoczesnie
obracajgc go dookola osi.

Po nabelnieniu cylindra do kreski odpowiadajgcej 500 ml zwazyé go z doktadnoscigdo
0,05 g.

W celu okreslenia masy nasypowej wegla suchego naleiy od iloéci masy wegla wilgo-
tnego odjgé¢ wynik zawartodci wilgoci oznaczonej wg 4.4.1.

Mas¢ nasypowg suchego wegla (.X}) obliczy¢é w gramach na litr wg wzoru

_ 2a (100 -b)

g
w ktoérym: 100

a - masa wegla w cylindrze, g,
b - zawartosé wilgoci wegla oznaczona wg 4.4.1, %.
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4,4,9., Oznaczanie wytrzymalodci mechanicznej wegli ziarnistyech nalezy wykonaé wg
PN-64/C-97554 . |

4,4,10, Oznaczanie Scieralnosci wegli ziarnistych nalezy wykonaé wg PN-64/C-97554,

4,4,.11., Oznaczanie uziarnienia

4.4.,11.1, Przyrzady

a) Wstrzgsarka laboratoryjna.

b) Sito laboratoryjne tkane o wymiarze oczka 0,120 mm - dla wegla pytowego.

¢c) Komplet sit laboratoryjnych z blachy perforowanej o $rednicy oczka 1+40 mm =
- dla wegli ziarnistych. '

4.4,11.2. Wykonanie oznaczania. Odwazyé 100 g badanego wegla kostnego z dokiadnos-
cig do 0,1 g, wsypaé na gbérne sito kompletu ztozonego z sit odpowiadajgcych dolnej i
gérnej granicy ziarna badanego wegla kostnego. Kamplet nalezy umiescié¢ we Wwstrzgsarce
laboratoryjnej, ktérg uruchomié na 1 min., Po zatrzymaniu sie¢ wstrzgsarki nalezy zdjgé
kolejne sita i wazyé pozostaioéé z dokladnoscig do 0,01 g.

4,4.11.3. Wynik. Masa pozostatosci znajdujgca sie na poszczegdlnych sitach okrefla
jednoczednie jej procentowsg zawartosé.

Za wynik nalezy przyjaé Srednig arytmetyczna wynikéw co najmniej dwéech oznaczan,
ktdérych rdéznica nie przekracza 5% wyniku niZszego.

KONTIEC

Zatgcznik



Zatgcznik
do BN-66/6081-02

PROCENTOWA ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIOWEGO WG OZNACZANIA SCHEIBLERA

Odezyt objetosci Temperatura, °C
w stopniach

Scheiblera 12 14 . - 16 18 20 22 24
1 0,80 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 0,76

2 1,88 1,86 1,85 1,83 1,81 1,97 0,78

> 2,95 2,92 2,90 2,77 2485 2,82 2,79

4 4,01 2,98 5494 54N 3,87 3,83 34994

5 5,07 2,03 4,98 4,95 4,89 4,84 4,79

6 6,11 6,06 6,01 5,95 5,89 5,83 5,78

7 7,14 7,09 7,02 6,96 6,89 6,83 6,75

8 8,17 8,11 8,03 7496 7,88 7,80 7,72

9 2,19 92,12 92,03 8,95 8,86 8,77 8,68

10 10,20 10,12 10,02 9,93 2,83 2,73 9,63

11 11,20 11,10 11,00 10,98 . 10,79 10,68 10,57

12 12,20 12,09 11,98 11,87 11,75 11,64 11,52
13 13,20 13,08 12,96 12,84 12,72 12,59 12,56

14 14,20 14,07 13,94 13,81 13,68 13,54 13,41

15 15,20 15,06 14,92 14,78 14,64 14,50 14,35

16 16,20 16,05 15,91 15,76 15,61 15,45 15,29

19 17,20 17 , 04 16,89 16,73 16,57 16,41 16,24

18 18,20 18,03 17,87 17,70 17,53 17,36 17,80

19 19,20 19,03 18,85 18,77 18,50 18,31 18,13

20 20,20 20,02 19,83 19,65 19,46 19,27 | 19,07

21 21,20 21,01 | 20,81 20,72 20,42 20,22 20,01

22 1 22,20 22,00 21,80 21,59 21,39 21,47 20,96

23 23,20 22,99 22,78 22,56 22,35 22,13 21,19

24 24,20 | 23,98 | 23,76 23,54 23,31 | 23,08 22,85

25 25,20 24,97 24,74 24,51 24,28 24,04 24,79




