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S!OP ODPORllY BA. Z~CZElllE alEPLlIB. PRZEZNACZOBY ZWŁASZCZA 

DO WYROBU KOKIL 

Przedmiotem w,rualazku jeat atop odporn,r Da zm~cz.nie oieplne, przezD8ozon,r zwł&8z­
cza do .,robu kokil do odAro4kowego odlewattia rur łel1wn,roh. 

I 

Dot,rohcza8 stosowana ;J eat do tego oelu atal wg BJJ-68/0631-Q) w gatunku 20H3. caw1e­
ra;Jłloa wasowo; O • 0,15 - 0,25~. Ibl • 0,5 - O,&a.C, Si .. 0,17 - 0,37., Pmu: • O,O~, 
Smaz • 0,0)5 •• er .. 1,70 - 2,~ 1 Mo • 0,45 - O,65~,reszta żelazo, która pozwala os1~6 
z ;Jednej kokili 200~- 400 odlewów, a łłlosnie po waz1stkich regenerao;Jaoh trwałość 900 -
1000 o,rkl1 oieplQ1ch. ~, ' 

Celem w,rnaluku jest opraoowanie stopu, kt6r.r pozwoli pOdwyłaz,r6 trwało46 kokil. 
Istot~ w,roalasku ;Jest'to, te stop zawierająo,r wagowol C M 0,15 - O.25~. Mn • 0,5 -

- 0.8~, S1 • O, 17- O,3~, p < 0,035, S < O,OJ5~. er lO 1,70 - 2,Oo.c, lin '" 0,45 - o,6~, 
reszta ielaBO, zawiera wanad w ilośoi 0,45 - '.1~ wagQw,rch, korzystnie 0,50% wago.,eh. 

StwierclsoDo, te wprowadzeni .. dodatku wanadu podwyhZ8 Jdlkakrotu1e odport\tiścS ateria­
lu DA zm,czenie oiepl1'le. Podw:r!Bzetti. od1>o1"40",01 stali na 0łosenie oieph.l@ j en efekt .. · 
1DIOoniettia roztworu atałego w,rds1elen1am1 wOgl1ka wanadu oduśJ1ll stopniu ciyapt'!l"8~i. Zario­
sow&D1e dodatku waaa4uWJWołuje zjawisko łwardo'oi wtórnej i op6tn1a apadet łwardo4ei pod­
czas odpuszcsania. Ponadto wauad, kł617 Jloie csęściowo rozpuszcza.s 1Ii." w w,g11ku Il10111»­
denu 8prs,r3a .achowamu koherelloji w:relzfeleń tego w,glika, a przez to rozazerza u.k!'",,:!! 

twardoaloi wt6ra." 40 w,rhZ1Oh t_perału:r. 
Korz,rstn1m stutkie. wynalazku ;fest to, te ponal.a na z"iokwunie w etop1iiu nieoosa­

kiW81ąJ11 odpornoalc! ~ zmoozenie ciepl1'le stali o 1~ w stosunku do lIatsl"ia,ł6w do't1chczU­
stosowanyoh. Pozwoli to na zllDie"szenie zut.rc1a słali stopowyoh na kokil. o blisko 1~. 

P r z ,r k ~ a d •• ~konano wytop stali zallf.lerajElcy wasowo: C - I.>,~. lin - O,6S, 
S1 - O,2~, P - O,02~, 8--0,020%. er - lł~' IID - 015~. V • O,~,ftszta ielaso. _ 
Z wlewka po przekuciU w,rko1'lU.o clro~ obr6bki IIIMlwrl<;~ll.ej pr6b~ _ 180/120%)0 do baded 
SMłozellia cieplD.ego •• stanie zno:t"DWl1z~ ;Su :I. po ul~p~uttiu ciep111,yl.l prcSbl' .od.lu-
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jące zjawiako odlewania rur ieliwnyoh wykonane z tego materiału posiadały odporność na 
zmoozenie cieplne wyn08ZąCą oko~o 2500 cykli, przy ~redni.j trwałości materiału dotych~ 
OZ88 utJWBnego WJnoszącej 1000 cykli. 

Z a 8 t r z • i • D i e P 8 t e D t o w e 

Stop odporny na zmęozenie oieplne, przezn8czoQ7 zwłaszcza do wyrobu kokil zBwiera­
jący wagowol C • 0,15 - O,25~. MB • 0,5 - o,e~. S1 • 0,17 - 0,)1~. P~ 0,0)5~. 
S<; 0,035%. er. 1.10 - 2,00%. Mo. 0,45 - 0,65~, reszta ielazo,z D a m i e n D y t Y m, 
ie zawiera wanad w ilości 0,45 - 1,1~. korzystnie 0,50% wagowych. 
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