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(57) Srodek do likwidacji oblodzen, zawierajacy roztwory glikoli i poliglikoli, alkoholi, chlorkéw i in-

nych soli metali alkalicznych oraz mocznika, znamienny tym, ze skfada sie z roztworu odpadu popro-
dukcyjnego z metanolizy ttuszczy i olejow roslinnych z produkcji biopaliw, frakcji polarnej zawierajacej
gliceryne, nizsze alkohole i produkty utylizacji, katalizatora w ilosci od 30-90% wagowo, innych odpa-
doéw poprodukcyjnych zawierajgcych nizsze alkohole w ilosci 5-60 % wagowo, dodatkowo inhibitor
korozji, korzystnie tiomocznik w ilosci 0,1-5% wagowo oraz zwigzki azotowe, korzystnie mocznik lub
saletre amonowa w ilosci 1-5% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze do -15°C, zas dla temperatu-
ry ponizej -15°C - dodatkowo nasycony roztwoér chlorkéw, korzystnie chlorek wapnia w ilosci 2-20%
wagowo.
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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest srodek do likwidacji oblodzen, zwtaszcza powierzchni poziomych.

Rosnaca produkcja biopaliw z surowcéw roslinnych, szczegdlnie bioliza z olejow nasion roslin-
nych dostarcza duze ilosci odpaddéw zawierajgcych gliceryne i nizsze alkohole zanieczyszczone pro-
duktami samej metanolizy oraz produktami neutralizacji stosowanych do tego procesu katalizatorow.

Odzyskiwane alkohole sg wykorzystywane w dalszej przerébce olei, natomiast wystepuje
znaczna nadprodukcja gliceryny w stosunku do zapotrzebowania przez przemyst farmaceutyczny,
kosmetyczny, spozywczy i paszowy. llosci tak uzyskiwanego odpadu bedg rosty wraz z rozwojem tego
przetworstwa.

Problemy z chtodzeniami drég i innych szlakow komunikacji Iadowej likwidowane sg na drodze
stosowania posypywania ich powierzchni za pomocg mieszanek chlorkowo-piaskowych lub mieszanin
chlorkéw sodu lub wapnia z innymi kruszywami.

Coraz czesciej do tego celu stosuje sie roztwory stezonych chlorkéw gtéwnie wapnia, lecz towa-
rzyszace polewaniu stezonymi roztworami chlorkow procesy korozyjne, zarowno wszelkich konstrukc;ji
metalowych, jak i powierzchni jezdni sg bardzo ucigzliwe, zwlaszcza dla wtascicieli i uzytkownikow
drdg, jak i dla ro$lin znajdujacych sie w poblizu miejsc oblodzenia.

Coraz czesciej do celéw usuwania oblodzen proponuje sie mieszaniny substancji organicznych,
na przyktad mieszaniny glikoli i poliglikoli wedtug polskich opiséw patentowych nr nr 157 616, 175 400,
184 639 oraz znany jest srodek do usuwania lodu wedtug polskiego opisu patentowego nr 165 821
oparty na bazie octanéw.

Ze zgtoszenia patentowego polskiego wynalazku nr P-361 549 znany jest roztwor przeciwoblo-
dzeniowy, zawierajgcy weglowodan o niskim ciezarze czgsteczkowym, substancje obnizajgce tempe-
rature krzepniecia oraz srodek przeciwkorozyjny w postaci kwasu fitynowego i jego soli.

Istotg srodka do likwidacji oblodzen, zawierajacego roztwory glikoli i poliglikoli, alkoholi, chlor-
kéw i innych soli metali alkalicznych oraz mocznik jest to, ze sktada sie z roztworu odpadu poproduk-
cyjnego z metanolizy ttuszczy i olejéow roslinnych z produkciji biopaliw, frakcji polarnej zawierajecej
gliceryne, nizsze alkohole i produkty utylizacji, katalizatora w ilosci od 30-90% wagowo, innych odpa-
dow poprodukcyjnych zawierajgcych nizsze alkohole w ilosci 5-60% wagowo, dodatkowo inhibitor
korozji, korzystnie tiomocznik w ilosci 0,1-5% wagowo oraz zwigzki azotowe, korzystnie mocznik lub
saletre amonowa w ilosci 1-5% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze do -15°C, zas dla temperatu-
ry ponizej -15°C - dodatkowo nasycony roztwér chlorkéw, korzystnie chlorek wapnia w ilosci 2-20%
wagowo.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, ze $rodek jest ekologicznie degradowalny przez $ro-
dowisko, tatwy w stosowaniu i jest niskokorozyjny, zaréwno w stosunku do urzadzen rozlewajacych,
jak i odladzanych nawierzchni.

Wynalazek blizej objasniajg przyktady.

Przyktad 1

Roztwor zawiera odpad poprodukceyjny z produkcji biopaliw z oleju rzepakowego 70% wagowo
oraz odpadowego propanolu 10% wagowo i wprowadza sie 0,2% wagowo tiomocznika oraz mocznik
w ilosci 3% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze -10°C, reszte stanowi woda i cato$¢ nalezy do-
ktadnie wymieszac. Przy zastosowaniu srodka uzyskuje sie catkowite usuniecie oblodzenia po uptywie
15 minut.

Przyktad 2

Roztwor zawiera odpad poprodukcyjny z produkcji biopaliw z metanolizy ttuszczy w ilosci 68%
wagowo oraz odpadowego metanolu 9% wagowo i wprowadza sie 0,3% wagowo fosforanu sodowego
oraz saletre amonowg w ilosci 2% wagowo, dodaje sie 20% wagowo nasyconego roztworu chlorku
wapnia, przy oblodzeniu w temperaturze -22°C, reszte stanowi woda i catos¢ nalezy doktadnie wymie-
szac. Przy zastosowaniu srodka uzyskuje sie catkowite usuniecie oblodzenia po uptywie 15 minut.

Zastrzezenie patentowe
Srodek do likwidacji oblodzen, zawierajacy roztwory glikoli i poliglikoli, alkoholi, chlorkéw i in-

nych soli metali alkalicznych oraz mocznika, znamienny tym, ze sktada sie z roztworu odpadu popro-
dukcyjnego z metanolizy ttuszczy i olejow roslinnych z produkcji biopaliw, frakcji polarnej zawierajgacej
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gliceryne, nizsze alkohole i produkty utylizacji, katalizatora w ilosci od 30-90% wagowo, innych odpa-
dow poprodukcyjnych zawierajgcych nizsze alkohole w ilosci 5-60 % wagowo, dodatkowo inhibitor
korozji, korzystnie tiomocznik w ilosci 0,1-5% wagowo oraz zwigzki azotowe, korzystnie mocznik lub
saletre amonowa w ilosci 1-5% wagowo przy oblodzeniu w temperaturze do -15°C, zas dla temperatu-
ry ponizej -15°C - dodatkowo nasycony roztwor chlorkéw, korzystnie chlorek wapnia w ilosci 2-20%
wagowo.
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