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N O R M A B R A N Ż O W A BN-85 
Nawierzchnia kolei 8939-01/04 

BUDOWNICTWO normalno- i wąskotorowej 
SPECJALNE 

Podkład typu INBK-7M 
Wymiary i konstrukcja Grupa katalogowa 0735 

l. Prz edmiot arkus z a normy. PrZedJllIOlerll ił rkusza - stal s pręia j~<' '': liny 7 x 2 . S 111m wg PN-71 / M-S02J6. 

normy są w)~llIary I konstrukcja podkladu betonowego ty p" 

lNBK- 7,\\. 

2 . Wymiary podkladu powinny iJyć zgodne z r ysunk lell1 . 

J. Materia I y : 

- klasa betonu: BL. O wg P N-7S 1 B- 062S0; 
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L . Kons trukc Ja . Odleg lo ';..' wy p"dkowej sdy spr<;/.ama od 

górnej kraw<;dzi cl: ola podk la d u : 122 ~~ mm. 

) . Badania nale /.y wykonywać wg BN-85 / 89JJ- 01 / OO. 

6. Orienta cy jna ",,,sa podkladu - 270 kg. 
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IBN -~78939 - 01/04 1 

KONIEC 

IN FORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja o pracowują c a Ilo rmś' - C entralny Ośrodek 

Badań I Ro z woju Te c hniki Kolejni c twa - Wars z awa. 

BN-85 / 89J9- 01 100 Nawlerzchn", ko lei normalno - I wasko­

torowej. PodkŁady betonowe . Wy maga nia l badama 

2. Normy związane 

PN- 7S / B-062S0 Beton zwy kŁy 

3 . Autorzy prOj ektu normy - mg l' illL . Slamslaw Ko zu-

la, in ż . Pawel Woźniakowski , Centralny Ośrodek Badań 

PN- 71 / M-802J6 Liny do konstrukCji spn;żonyc h I ROZWOJU Techmkl Kolejni c twa - Warszawa. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komun ikacj i dnia 10 lipca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 1/ 1986 poz. 3) 
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