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BN-79 
7329-06 

PAPIERNICTWO 
Podłoże na papier transferowy 

' . WSTE;P 

Pr zedm i ot em normy jest podłoże na pap ier do druku me_ 

todi' rotac yjno-fi Imowi' f arba,.,,1 subl imacyjny mi, pr zezna -

czony do pr zenoszenia nadruku na tkaniny i dzianiny . 

2 POOZIAL I OZNACZEN IE 

Grupa katalogowa IX 61 

2 2 Przykład oznaczenia podłoża na papier transferowy 

(1814 - 455), o rezer w ie GUS (O), kolejny m numerze wyro­

bu ( 00-01 ) , liczb ie kontrolnej (3 ), w zwojach o szerokości 

1600 mm i średn icy zewnętrzne j 700 mm: 

PODLOŻE NA PAP IER TRANSFEROWY 

1814-455-000-0 13/ 16 00-700 BN_79/ 7329_06 

2 . 1 Podstawowy podział i oznaczen ie asor tymentu - w g 

K TM, podbranż a ( 1814), uzupełnion y nazw i' wyr obu 

wym ia ram i podanymi w tabli cy, 3 WYMAGANIA 

1 

W ymiar y i) 

Własności 

f izyczne 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

Wymagan ia 
Spos6b s prawdzen i a 

m i ary wg 

2 3 4 5 

szerokość zwoju 1600 

dopuszcza Ine odchył ki szerokości ±2 

średn ica zewnę trzna zwoju mm 700 ~ 800 P N - 65/P-50 127 

śr edni ca wewnętrzna tulei 75 + 3 

grubość ściank i tu l ei 12 ± 2 

gramatur a 
2 

7 1 

g/ m PN-75/P-50129 
dopu szcza Ine .>dchy ł ki gramatury ±3 

obci ężenie zrywajęce w kierunku 
N 52, 2 P N -74/P-501 33 

podłużnym, nie mni ej niż 

przepuklenia bezwzględne n i e 
kPa 150 pN - 75/P-501 3 2 

mniej n iż 

wsi ękl iwość powier zchniowa wody 
2 

oznaczana metodę Cobba w c ięgu g/m 40 + 6 0 PN-65/P - 50 154 

60 s, śr ednia z obu stron 

gładkość śr ednia z obu stron 
o znac zana przyrzę.dem B endtse-

cm
3
/min na przy ciśnieniu głowicy na pr6 - 100 + 150 BN-68/7308 _ 11 

bę 490,5 kPa i ciśnieniu pomi aro_ 

wym 1, 47 kPa 

wi Igotność , nie więcej niż % 8 P N-65/P-50 150 

powierzchnia matowa 

- PN- 72/P- 50126 
barwa biała 

Zgłoszona przez Z jednoc:z:eni .. Przemysłu Papierniczego 
U,łanowiona pr:z:ez Dyrektora Zje dnocze nia Przemysłu Papierniczego dnia 30 czerwca 1979 r. 

jako normo obowiqzujqca od dnia 1 ,tycznio 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18 /1979 pOL 87) 

WY DAWNIC TWA NORMAlIZACYJNf 1979. Druk. Wyd. Norm. W· olla , Ark. wyd.. 0,'35 Noki. ,~ O O ... ~5 Zomo 2 165179 Ceno .1 1,80 



2 BN-79/7329-06 

cd. tabl i cy 
r--' 

W y szcze9óln i enie 
J e dno s tka 

W ymagani a 
Sposób sprawdzenia 

m i ary w g 
--

u s zkodzenia mechani c zne , jak: 
dZiury, fałdy, z marszczki, nader-
w ania br zeg6w , p lamy, smugi , ni6-
r ówności nawi ni ęc ia c zół zwojów - n i edopuszczalne 

PN-72/ P-50126 
o r a z mię kk ie nawi n ięcia zwojów 

w g PN-69/~-50013 

Wady obrównane i skl ejan e zerw an i a 
2 

wstęg i papi eru, n ie w i ęcej ni ż 

cę tkowa t ość na powier zchn i 1 
2 

m 
ni e w ięce j niż 

cę tk i o powier zc hni liczba PN-72/ P-50 160 

- od 0,5 do 1, 0 mm 
2 

100 
f--. 

- powyżej 1, 0 mm 
2 

niedopuszczalna 

1) Dopuszcza się, w pr zy pad kach ekonom iczni e uzas adn i ony c h, i nne wymiar y z w ojów wg uzgodnienia z odbiorcę . 

4 PAKOWANIE, PR Z ECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 Pakowan~ Podłoże na papi er t rans f erowy nal eży 

pakować w z w o je Z3 w s posób okr eś lony w BN-67/ 7350-0 1 

P. 2 . 2 . 31 . 

4 2 Przechow y w an ie i transl2.2.!:.l- wg BN-67L7350-0 '. 

5, BADANIA 

5 , 1: Rodza je bada ń. Podłoż e na pap ier transferowy na­

leży badać w dw ó c h g r upac h: 

grupa 1 _ spraw d zeni e pr awi dłowośc i opakowania (4. 1), 

grupa 2 - spraw d zeni e pozos t a ł yc h wymagań (tabl i c a) . 

5.2. Skład i w i el kość par t i i. P ar t i a podłoża n a papi er 

transferowy pr zezn aczona do badań pow inna zaw ie rać pro-

dukt tego same go wym i aru . Wi el kość pa r ti i n ie pow inna 

przekra cza ć 20 t . 

5 . 3. P o b i erani e i pr zyg o towan ie próbek do badań . Prób­

k i do badań na l eż y pobier ać: 

w grupi e 1 _ w g BN_67/ 7350-01 P . 2 . 5, 

w grupi e 2 _ w g PN-78/ P-50080. 

K l imat y zowanie próbek _ w g PN-77/ P-50067 w warun-

kach normalny ch. 

5,4. Opi s badań 

5 4 1 Spraw dzenie prawi dłowośc i opakow an ia 

8N- 67/ 7350-01 p, 2. 5,'3, 1. 

5,4.2, Spra w dzenie pozostały ch wymagań 

podanych w tablicy. 

wg 

w g norm 

5,5, O cena w yn i ków badań. Wyniki badań należ y uznać za 

zgodne z wymaganiami normy: 

_ w grupie 1 _ j eżeli spo sób pakow ania j est zgodny z 4 . 1, 

_ w grupie 2 _ j eżeli w szystkie badani a wg tabl icy dadzę 

wynik dodatni . 

5 6 Ocen~art i i . Partię podłoża na papier transferow y 

na l eży uznać za zgodnę z wymaganiami normy, j eż e li bada_ 

nia w grupi e 1 i 2 dadzę w yn i ki dodatn ie. 

KONIEC 

IN F ORMACJE DODATKOWE 

Instytucja opr~owujil ca normę - Zj ednoc z enie Prze­

my słu Papiern i c zego , Lódź . 

2 Normy i do kumenty z wiil zan e 

PN-77/ P-50067 Produkty pr zemysłu papierni czeg o . Kl i ma_ 

tyzow anie pró bek laboratoryj n ych 

PN-78/ P-50080 Papier i t ektura . Pobieran i e próbek 

BN-67/7350-01 W y tw or y papiern icz e. Pakow anie, prze-

c howywanie i tran sport 

Pozostałe normy zwięzane podano w-tablicy . 

Kod Towarowo_Ma t eriałowy. Uzupełnienie do Zeszytu 8, 1977 

3. Symbol w g KTM - 1814-455. 

4, Autorzy projektu norm~ - doc. Karol Palen i k, mgr inż. 

Ewa Drzewińska, Barbara Lasota . 
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