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N O R M A BRANŻOWA BN-BB 

Produkty papiernicze 
7326-16 

PAPIERN ICTWO 

Papier pakowy zapałczany Zamiast 
BN-67/7321 -08 

I. WSTĘP 

Przedmi o tem normy jest papier pak o wy i'apałczany 

przeznaczony do okleja n ia pude łek na 7apał k i. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2. 1. Podsl.awowy podział i oznaczenie asortymeRtu -
wg SWW 11\ 14-372 uzupełnione barwą oraz wymiarami. 

2.2. Przykład oznaczenia papieru pa kowego zapałcza­
nego nit'bieskiego (nbs) w bobinach o szerokośc i 55 mm 
(55) i średnicy zewnętrznej 500 mm (55/500): 

. SWW IXI4-.172 

PAPIFR PAKOWY ZAPAlCZANY nb, - 55/ 500 

BN-8X/7.126- 16 

3. WYMAGANIA 

Wymagania poda no w tab licy. 

4. PAKOWANI E, PR ZEC HOWYWANI E 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie 
4.1.1. PRZYGOTOWANIE DO PAKOWANIA - wg 

PN-85/ P-50045/01 p . 3.2.2. 
4.1.2. Materiał y opakowaniowe 

P-50045/0 l p. 3.3. 
PN-85/ 

4.1.3. Sposób pakowania. Bobi ny papinu 7apalcza ne­
go o tej samej szerokości i śred n icy na l eży uł ożyć w 
słupek rdzenia do wysokośc i 80 cm. Powierzchnię tocz­
ną (pobocznicę) ~łup k a n ależy owinąć 4-5- kro tnie pa­
piert' m obwolulOwym o gramatu rze 125 g/m 2

• 

Koniec papieru nalt:ży pr7yklt:ić do powil'rzc hn i tocz­
nej. Szero k ość ws t ęgi pa pinII użytego do owi nięcia 
sł u pka bobin powin na być taka, aby brzegi papieru 
wystawa ł y poza k rawęd7ic czó ł słupka na ca ł y pro­
mień bo biny. Po owi nięciu s ł upka wys taj'lcc brzegi 
papieru należy zagiąć na czoła i związać s7.nu rkiem 
lub taśmą po l ipropylen ową. Na słu pku n ależy przy-

Grupa ka talogowa 0968 

klcić nalepkę lub wykonać nap is wg 4.1.4. Masa b rut­
to słup k a powinna wynosić 100 -:- 120 kg . 

Za leca się f'ormowan ie jednostek ł adunkowych na pa­
letach w sposób określony w PN-85/ P-50045/ 12 
p. 2.1.6. 

4.1.4. Napisy na opakowaniach powin ny zaw i erać na-
stępujące dane: 

a) nazwę i adres prod ucenta. 
b) oznaczenie wg 2.2. 
c) n umer ko lejny w partii 
d) masę netto. 
e) zna k kontroli jakości . 

4.2. Przechowywanie transport - wg P N-85/ 
P-50045/0 I. 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. Papier pakowy zapa łczany na l eży 

badać w d wóc h grupac h : 
grupa I - sprawdzenie prawidłowości op" kowa nia 

(4.1), 
grupa 2 - sprawdzenie pozos t ałych wymagań (tab­

lica) . 
5.2. Skład i wielkość partii. Przeds tawiona do ba dań 

partia pa pieru pa kowego zapałczanego powin na być 

jednakowa pod wzgłędem barwy i pochodzić od jednl'­
go producen ta . 
Wi elkość partii - n ic więcej niż 10 t. 

5.3. Sposób pobierania i przygotowania próbek do ba­
dań. Prób ki do badań na l eży pobrać: 

w grup ie l - wg PN-85/ P-50045/0 I, 
w grup ie 2 - wg PN-78/P-50080. z opa k owań po­

b ranyc h w grup ie I i uznanych za d obre. Kli matyzo­
wan ie próbek - wg PN-77/ P-50067 w warunkach nor­
ma ln yc h. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie prawidłowości pakowania - wg 

PN-85/ P-50045/ 0 I rozdz. 5. 
5.4.2. Sprawdzenie pozostałych wymagań - wg norm 

p,odanyc h w tabl icy. 

Zgłoszona przez Ministers tw o Przemysł u Chemicznego i lekkiego 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Celu lozowo-Papiern iczego dn ia 23 marca 1988 r. 

jako norma obow iązująca od dnia 30 sierpnia 1988 r. 
(Oz Norm. i M iar nr 9/ 1988. poz . 22) 
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Wym iary 

boblllY 

Wlólściwo~c i 

117yc Ilh: 

Wlaści wo' ci 

szero k ość 

dopu,zcza lnl' odchylk i uzgod nio nyc h sze ro kośc i 

śrcd l1 il:<.l Il' WIl ~ t r7 n a 

grubość śc i an k i tule i 

granw t Li ra 

do puvoa ltw odchylki gra ma tu ry II 

Jednostka 
miary 

mm 

g/m' 

Wymaga nia 

wg uzgodn ienia 

Sposób 
spra wdze nia 

wg 

t-___ ±O_ ._5 ___ --l PN-65/ P-50127 

4UO -7- 500 

(, -7- 10 

1-_ ___ 4_O _ ___ -l PN -X l/ P-50 129 

+2 

ohci:17l'nil' / rywajijce w ki erunk u pod l użn ym . nic mniej ni ż N 25 PN-XV P-50 133 

\"i:I . II\")'~ powie r7ch niowa" o ma cza na me t odą Cohba 
\\ uągu (,0 ,. ś red n ia z ob u stro n , nic wi9ccj ni ż g/m' 25 PN -84/ P-50 154 

wilgo l ność, n il' Więl:l'j n i ż % 

powi'T/c hni". wg PN-87/ P-50007 

barwa . wg PN -87/ P-50007 

jedn os t ro nn ie g ład ka 

nieb ies ka. fiole to wa lu b 
inna wg ll/god nicni a 

PN -85/ P-50 ISO 

Wady do pllszcla lna liczba skl ejo nyc h , obró wnan yc h zerwarl na 
150 mm ś redn i cy zwoj u. ni c wi ęcej n i ż lioba P -72/ P-50 126 

uS7 kodze nia mecha niczne ja k: ti'l iury. fa łd y. wydarcia . na ­
dnw<lnia. p rzd wit y itp. n iedopuszcza lne 

I) cx.kh~łd .. milll .... \l"y..:h !!ra m3t ury n il" l1ormali/uJl' ~lę pod warun kiem dot r7yman ia właśCIwości 7god nych 1 t ah li cą . 

~ I Badanil' IlI\.' ohowi~l/lIJt' pr/y odbiorze. 

5.5. Ocena wyników badań 

5.5. 1. Ocena wyników badań w grupach. Wyniki ba -
da ń nak7 V 

ze w7g l ędu 

w grupie 
z 4. J. 

u z nać za zgod ne 
na bada nia : 
I , j e że l i sposób 

z wymaga nia mi n o rmy 

pak o wania jes t zgod ny 

w g rup ie 2. jeż.eli wszystk ie wy niki bada ń są zgodne 
z wy maga nia mi podan ymi w ta bl icy. 

5.5.2. Ocena partii papieru 

5.5.2.1. Partia zgodna z normą. Pa rti ę pa pie ru pako­
wego za pa łcza nego n a leży u znać za zgodn ą z wyma­
ga nia mi no rm y. j eżel i wszys tk ie wyn iki badań w grupie 
I i 2 są dodatnie . 

5.5.2.2. Partia niezgodna z normą. Pa rt ię pa pieru pa­
kowego za pałczanego na l e ży 1I 7 n aĆ za n iezgodną z wy­
maga nia mi normy. jeże li wynik i bada ń w g ru pie l są 
ujemne lub wyniki badań choc i a żby jed nej z ko nt rolo­
wa nych wła śc i wości nie s pełn i aj ą wymagań podanych 
w ta blicy. 

K O NI EC 

INFORMACJ E DODATKOW E 

I. Insty tucja opracowująca normę - Instytut Cd ulozowo- Pa picr­
nioy. 1.6di . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/ 732t -08 
:J ) wy k reś l ono: 

7 po(l7 i a łu pa pieru klas~ i odmia ny 7godnie 7 PN-87/ P-50007. 
!'i U f () W Cl' • 

pa pier 7:l pałcz:ln )' d sporto wy. 
odc h y ł k i lll i n u~n\V\'" gra Jna tll ry. 

wym:l;!3nie 7w ij a l nośc i pa pieru . 
h) wpro\\'ad/ono \\ ,ią kli wość powie r z.: hni ową wg Cob ba. za mias t 

'topnia 7akkjc nia ll1etod:1 .n·,kow'l. 
J . No rm y i dokument y L\\ ią za nc 

PN-85/ P-50045/0 1 Prod uk ty pa pie rn icze. Pako wa nie. przccho wywa­
nil' i t ra ll spu rt . Pos t: ł Il O wit'l1 i a ogó lne 

PN-85/ P-50045/ 12 Produkty pa pi e rni cze. Pa ko wa nie. przec ho wywa­
nie i transpo rt. Pa ko wa nie na pale tac h 

PN-77/ P-50067 Produ kty przemysłu pa pie rni czego. Klim a tyzowa nie 
pró be k 

PN-78/P-50080 Pa pie r i te klUra . Po biera nic próbe k 

Pozos t a łe no rm y zwią za n e poda no w ta b licy. 

Systematyc7llY Wykaz Wyrobó w. T. 2. G US. Warsza wa: Wyda w­
nic twa Akcydcnso we 1982 

4. Symbol wg SWW - 18 14-372. 

5. Aulorzy projektu nonn y - mgr i n ż. Ho no ra ta S7mi t i mg r i nż . 

Alfreda D o m o wicz. Instytut Ce lulozowo- Papierniczy , Łódź. 
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