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NORMA BRANZOWA

BN-72

81382-02

WYROBY _
PRZEMYSEU Klej kostny
CHEMICZNEGO
Grupa katalogowa 12181)
1. WSTEP - C — perelki o $rednicy 2--5 mm,
D — kawalki nieforemne.

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
klej kostny otrzymywany z odtluszczonych kosci
zwierzecych przez zmiane proceséw termochemicz-
nych nierozpuszczalnego w wodzie kolagenu (osse-
iny) na rozpuszczalng w wodzie glutyne i produkty
jej czesciowej hydrolizy w postaci domieszki réz-
nych aminokwasow.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Klej
kostny stosuje si¢ gléwnie w przemysle meblar-
skim, zapalczanym, papierniczym, a w mniejszych
ilosciach takze w innych galeziach przemystu,

1.3. Normy zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne
pobierania i przygotowywania prébek

PN-74/C-60008 Prdbniki do pobierania probek
produktéow bezksztaltnych

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki
papierowe. Szeregi wymiarowe

PN-65/0-75035 Opakowania transportowe. Worki
z tkanin widkienniczych. Szereg wymiarowy

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowa-
niowe. Znaki i znakowanie. Wymagania podsta-
wowe

- PN-79/P-79005 Opakowania transportowe. Worki
papierowe '

BN-80/6851-10 Szklany sprzet laboratoryjny. Cy-
lindry pomiarowe

2. PODZIAL I OZNACZENIE

2.1. Postacie. Rozréznia si¢ cztery postacie kleju
kostnego:

A — tuski,
B — proszek,

) Symbol wg SWW: 1336-21.

2.2. Gatunki. W kazdej postaci kleju kostnego
wg 2.1 rozréznia sie cztery gatunki:
I — gatunek pierwszy,
II — gatunek drugi,
III — gatunek trzeci,
Fkstra — gatunek ekstra.
2.3. Przykiad oznaczenia kleju kostnego w peret-
kach, gatunku pierwszego:
KLEJ KOSTNY C I BN-72/8182-02
SWW 1336-21

3. WYMAGANIA

3.1. Wymaganiz ogélne

3.1.1. Barwa — od jasnozo6ltej do ciemnobrgzo-
wej.

3.1.2. Zapach — charakterystyczny, dopuszczal-
ny staby zapach $rodka konserwujgcego.

3.i.3. Chlonnos$é wody. Klej kostny zanurzony
w wodzie o temperaturze 15--20°C powinien po
napecznieniu zyskaé w masie co najmniej 100%,
przy czym stan ten osigga sie w zaleZnosci od po-
staci kleju:

A — po uplywie 1 h,
B — po uplywie 1 h,
C — po uplywie 2 h,
D — po upltywie 4 h.

3.2. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 1
na str. 2.

4. PAKOWANIJE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Klej kostny w postaci proszku,
perelek i usek naleiy pakowa¢ w worki papierowe
trojwarstwowe wg PN-78/P-79005 pojemnosci
50 kg, wielkosci 10007<600 wg PN-88/0-74027. Klej
kostny w postaci kawalkéw nalezy pakowaé
w worki jutowe wielkosei 1000X600 wg PIiV-85/
0-79035.

Zjednoczenie Przemystu Chemii Gospodarczej ,,Follena”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Chemii Gospodarczej , Pollena”
dnia 29 kwietnia 1972 r. jako norma obowigzujaca w zakresie produkeji i obrotu
nd dnia 1 kwietnia 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz, 58)

Wydanie 2
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.4,00 Nak!. 200 + 23 Zam. 1613 /81

Cena zi 7,20
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Tablica 1 ,
Gatunki
Wymagania
Ekstra I 11 III

a) Wody, %, nie wiecej niz 1) 15,0 15,0 15,0 15,0
b) Popiotu, %, nie wiecej niz 1) 3,0 3,0 3,5 3.5
¢) Lepko$¢ wzgledna 20,5-procento-

wego roztworu w temp. 40°C, °E, nie

mniej niz 28 2,5 2,1 1,8
d) Elastyczno§é roztworu 20,5-pro-

centowej galarety klejowej przy obcig- nie normali- nie normali- nie normali- nie normali-

zeniu 100 g °Greinera, nie mniej niz zuje sie zuje sie zuje sie zuje sie
¢) Trwalo§é roztworu 20,5-procento- |

wego w temperaturze 35-+40°C, h, nie i

mniej niz 72 72 72 72
f) Odeczyn roztworu (pH) 1-procento-

wego 5.2+1,5 5.2+T71.5 5,2+15 5295
g) Pienistos§é roztworu 20,5-procento-

wego, cm?d, nie wiecej niz 30 45 50 50
h) Zawarto§é ttuszczu, %, nie wiecej

niz1) 2,0 2,0 2,0 2,0

1) Oznaczanie wykonuje sie wylgcznie na zgdanie odbiorcy.

Do kazdego opakowania nalezy przymocowac
wywieszke zgodnie z PN-76/0-79252 zawierajgcg
cO najmniej:

a) nazwe lub znak zakladu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg 2.3,

c) mase brutto i netto,

d) date produkecji,

e) wynik oznaczenia podanego wg 3.2 c),

) numer partii,

g) znak KJ.

Wewngtrz kazdego opakowania umiesci¢ kartke
z takimi samymi danymi jak na wywieszce.

4.2. Przechowywanie. Klej kostny nalezy prze-
chowywa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach.

4.3. Transport. Klej kostny nalezy przewozi¢
krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem
postanowien 4.2. Ladowanie nalezy wykona¢ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami 1).

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. Badania obejmuja:
a) sprawdzanie barwy i zapachu (3.1.1, 3.1.2),
b) sprawdzanie chlonnosci wody (3.1.3),
c) oznaczanie wody (3.2 a),

d) oznaczanie popiotu (3.2 b),

e) oznaczanie lepkosci wzglednej (3.2 c),
f) oznaczanie elastycznosci (3.2 d),

g) oznaczanie trwatosci (3.2 e),

h) oznaczanie odczynu (pH) (3.2 f),

i) oznaczanie pienistosci (3.2 g),

j) oznaczanie tluszczu (3.2 h).

1) Patrz Informacje dodatkowe.

5.2. Wielkos¢ partii. Partie produktu stanowi nie
wiecej niz 25 000 kg kleju kostnego jednorodnego,
przedstawionego odbiorcy jednorazowo przez do-
stawce.

5.3. Pobieranie probek. Przy pobieraniu prébek
nalezy stosowa¢ wytyczne wg PN-67/C-04500.
Z kazdej partii podlegajacej odbiorowi, w zalez-
nosci od wielkosci partii, nalezy pobraé¢ losowo
liczby opakowan jednostkowych podane w tabl. 2.

Tablica 2

Liczba
opako-
wan
w partii,
sztuk

Liczha opakowan, kiére nalezy pobraé
dn pobierania proébek, sztuk

do 15
16+ 25 ‘
26+ 63 £
64160 g
powyzej

160 10

=3 o

Probki jednostkowe pobieraé¢ z wylosowanych
opakowan jednostkowych zglebnikiem 5 lub 6 wg

PN-74/C-60008 z calej warstwy produktu w sposob

podany w PN-67/C-04500 p. 5.4. Masa pobranej]
w ten sposéb probki ogdlnej po uprzednim dokiad-
nym wymieszaniu powinna wynosi¢ co najmniej
4 000 g. Srednig probke laboratoryjng w ilosci co
najmniej 500 g nalezy przygotowaé wg PN-67/
C-04500 p. 5.6.2.
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Pakowanie, przeznaczenie i znakowanie sredniej
probki laboratoryjnej wg PN-67/C-04500 p. 6.1--
6.3.

Probki do analizy rozjernczej w ilosei 2 sztuk
nalezy przechowywaé w ciggu trzech miesigey, w
przypadku eksportu kleju kostnego — 1 rok.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie barwy i zapachu nalezy prze-
prowadzi¢ organoleptycznie.

5.4.2. Sprawdzanie chlonnosci wody. 25 g kleju
odwazy¢ z dokladnoscig do 0,1 g, umiescié w nis-
kiej zlewce pojemnosci 400 cm?® doda¢ 100 cm?
wody destylowanej o temperaturze 15--20°C i po-
zostawi¢ na czas przewidziany w 3.1.3 dla danej
postaci kleju. Po tym czasie zawartos¢ zlewki prze-
sgczy¢ przez sitko polietylenowe lub inne o boku
oczka kwadratowego 0,4 mm. Sitko umiesci¢ w od-
powiednim lejku szklanym i sgczy¢ do cylindra
pomiarowego pojemnosci 100 cm?’. Czas sgczenia
nie dluzszy niz 5 min.

Zmierzy¢ ilos5¢ odsgczonej wody i obliczyé za-
wartos¢ wchiouietej wody w procentach wg wzoru

_100—a
20

w ktorym a — ilos¢ odsgczonej wody, cm?,

X 100

5.4.3. Oznaczanie zawartoSci wody. W naczynku

wagowym zaopatrzonym w doszlifowans pokryw-
ke, uprzednio wysuszonym w temperaturze 105-+
116°C do stalej masy, odwazyé okolo 5 g bada-
nego kleju z dokladnoscig do 0,001 g. CGtwarte na-
czyniko wraz z zawartoscig umiesci¢ w suszarce
i suszy¢ w temperaturze 40-=-50°C w ciggu 1 h,
a nastepnie w temperaturze 105-:-110°C do stalej
masy w ciagu 46 h. Probki po wysuszeaiu
umiesci¢ w eksykatorze z chlorkiem wapniowym.
Ze wzgledu na duzg higroskopijnosé, klej nalezy
wazy¢é w zamknietym naczynku wagowym. .
Zawartos¢ wody (X;) obliczy¢ w procentach wg
WZOoru
my

TT.!- — N
Xy= ——=+100
w ktorym:
m -— masa bacanege kleju, g,
my — masa badanego Kieju po wysuszeniu, g.

Za wynik nalezy przyjaé srednig aryimetyczng
wynikow, co najmniej dwoch oznaczan rézniacych
sie najwyzei o 0,1%.

5.4.4. Oznaczanie popiolu. W {yglu platynowym,
kwarcowym lub porcelanowym pojemnosci co naj-
mniej 25 cm?, uprzednio wyprazonym do staiej ma-
sy 1 zwazonym z dokiadnoscig do 0,0002 g, odwa-
zy¢ z dokladnoscig do 0,01 g okolo 2 g badanego
kleju. Zawartosé tygla ostroznie zwegli¢ na malym

plomieniu palnika, a nastepnie wyprazyé¢ podno-
szgc stale temperature.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonywania spalania
takze na innych urzadzeniach pozwalajgcych na
stopniowe, powolne ogrzewanie probki. Spalanie
uwaza sie za zaxonczone, gdy popiét ma jednolite
zabarwienie szare lub zéYordézowe i nie ma w nim
widocznych $ladow wegla. Pozostalos¢ w tyglu
wyprazyé do stalej masy, przy czym tygiel wraz
z zawartoscig nalezy zwazyé z dokladnoscig do
0,0002 g.

Popiét (X;) obliczyé w procentach wg wzoru

m
w ktorym:
m — masa badanego kleju, g, '
mi — masa pozostatoSeli w tyglu po wypraze-
niu g,

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwdch oznaczan réznigeych
sie najwyzej ¢ 0,05%.

5.4.5. Oznaczanie wzglednej lepkoSci

5.4.5.1. Przyrzady

a) sito meialowe lub jedwabne o wielkosci boku
oczka kwadratowego 0,05--0,065 mm,

b) sito metalowe o oczkach okraglych Srednicy
10 mm,
lepkoéciomierz Englera,
rolba miernicza Englera pojemnoseci 200 cm3,
sekundomierz.

hi

a
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5.4.5.2. Frzygotowanie 2{,5-procentowego roz-
tworu kleju w =zaleznofci od postaci badazege
kieju

a) Roztwdr kleju kosinego w iuskach, proszku
Iub peretkach. 82 g kleju kostnego w tuskach, pro-
szku lub pereltkacn odwazyé z dokiadnoscig do
0,1 g w kolbie z dnem plaskim pcjemnosci 5G0 cm?
i doda¢ tyle zimnej wody destylowanej, any masa
zawartosci kolby (netto}! wynosila 400 g, Zawartosé
kolby pozostawié ra 2 h w temperaiurze poko-
jowej w celu wchionigeia wody przez kiej, miesza-
jac od czasu do czasu, aby unikngé przylegania kle-
ju do dna naczynia.

b) Roztwor kleju kostnege w kawalkach, Prébke
kleju kostnego w kawalkach rozdrobni¢ i przesiac
przez silc o oczkach $rednicy 10 mm. 82 g kleju
kostnego uprzednio przesianego odwazyé z dokiad-
noscia do 0,1 g w kolbie z dnem plaskim pojemno-
$ci 500 cm® i dodac tyle zimnej wody destylowanej,
aby masa zawartosci kelby (netto) wynosita 400 g.
Zawartos¢ kolby pezostawi¢ na 12 h w tempe-
raturze pokojowej w celu wchloniecia wody przez
klej, mieszaige od czasu do czasu, aby unikngé
przylegania kleju do dna naczvnia.

Zawartosé kolby zaopatrzonej w chiodnice zwro-
tng ogrzewaé na lazni wodnei w temperaturze
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75°C do catkowitego rozpuszezenia kleju, miesza-
jac jg od czasu do czasu. Po rozpuszczeniu sie kleju,
uzupeknié odparowang wode do masy 400 g. Otrzy-
many 20,5-procentowy roztwor kleju nalezy prze-
sgczy¢ przez sito metalowe lub jedwabne o wielko-
$ci boku oczka kwadratowego 0,05--0,065 mm.

5.4.5.3. Wykonanie oznaczenia. Czysty i suchy
lepkosciomierz Englera napelni¢ 20,5-procentowym
roztworem kleju przygotowanym wg 5.4.5.2 po
uprzednim zamknieciu otworu wyplywowego za-
tyczka. Po doprowadzeniu tazni i roztworu kleju
do temperatury 40°C, ustawi¢ lepkosciomierz po-
ziomo, po czym unie$¢ z lekka zatyczke i odpuscic¢
nadmiar kleju tak, aby poziom roztworu kleju
w lepkosciomierzu odpowiadal scisle punktom
ostrzy. Zbiornik lepkosciomierza nakry¢ pokrywka,
w ktérej umieszczony jest termometr. Poruszajac
dokola zatyczki pokrywka wymiesza¢ termome-
trem roztwor kleju. Pod otworem umiesci¢ kolbe
Englera. Nastepnie szybko wyja¢ zatyczke urucha-
miajgc jednoczesnie sekundomierz. W chwili gdy
poziom roztworu w kolbie dojdzie do kresy
200 cm?, zatrzymaé sekundomierz i odeczytaé czas
wyplywu. Jezeli podczas wyplywu tworzy sie pia-
na, nie nalezy bra¢ jej pod uwage przy okresleniu
objetosci roztworu w kolbie. W taki sam sposéb
nalezy zmierzy¢ czas wyplywu 200 cm?® wody de-
stylowanej. Pomiar przeprowadzi¢ w temperaturze
20°C. Nalezy wykonaé co najmniej trzy pomiary,
przy czym roéznica miedzy wynikami pomiaréw nie
powinna przekracza¢ 0,5 s. Czas wyplywu wody
powinien wynosi¢ 50--52 s.

Lepkos¢ wzgledng (X3) obliczy¢é w stopniach En-
glera wg wzoru:

_
X, P
w ktorym:
tr — czas wyplywu 20,5-procentowego roztwo-
ru badanego kleju w temperaturze 40°C,
S,
t, — czas wyplywu wody destylowanej w tem-

peraturze 20°C, s.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwoch oznaczan réznigcych
sie najwyzej o 0,05 stopni Englera.

5.4.6. Oznaczanie elastycznoSci

5.4.6.1. Przyrzady

a) Glutynometr Greinera — wg rys. 1. Na pod-
stawie I umocowane sg dwie belki pionowe 2 oraz
dwa wsporniki 3, do ktérych jest przymocowana
belka pozioma 4. Miedzy belkami pionowymi 2
znajduje sie kolo 5. Na belce poziomej 4 umiesz-
czony jest mechanizm zegarowy 6 zaopatrzony w
skale z podziatkg w stopniach Greinera. Wskazow-
ke skali uruchamia zebatka 7, do gornego kornca

ktoérej przymocowana jest szalka S, do dolnego zas

konca 9 szczegdl A. Eaczny ciezar szalki, zebatki
i koncowki jest zréwnowazony ciezarkiem 10,
ktory jest polgczony z szalkyg 8 za pomocg linki
przelozonej przez koto 5. \\ podstawie 1 znajduje
sie podstawka 11, ktérej wysokost reguluje sie za
pomocg S$ruby.

Mg,
/ /,
—
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(B182-07 -1}

Rys. 1

b) Cylindryczne naczynie szklane o srednicy
wewnetrznej 50 0,5 mm i wysokosei 70 +1 mm.

c¢) Termostat z termoregulatorem umozliwiajg-
cym utrzymanie statej temperatury z dokladnoscig
do 0,2°C.

5.4.6.2. Wykonanie oznaczenia. Do cylindryczne-
go naczynia szklanego wlaé 100 c¢m? 20,5-procento-
wego roztworu badanego kleju przygotowanego wg
5.4.5.2. Naczynie umiesci¢ w termostacie w tempe-
raturze 15 +0,5°C na 12 h. Po uplywie tego cza-
su glutynometr ustawi¢ plonowo za pomocg Srub
12, szalke 8 ustawi¢ za pomocg ciezarka 10 na ta-
kiej wysokosci, aby wskazéwka znalazla sie w
punkecie 298 stopni skali. Nastepnie naczynie z roz-
tworem badanego kleju ustawié¢ na podstawce 11
1 podnie<¢ je za pomocg sruby, az do zetkniecia
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sie powierzchni roztworu kleju zawartego w na-
czynku z konncdwkag 9. Szalke 8 obeigzy¢ ciezarkiem
100 g i po ustaleniu sie polozenia wskazéwki skali
dokona¢ odczytu z dokladnos$cia do 1 stopnia
Greinera.

Za wynik nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwéch oznaczan.

5.4.7. Oznaczanie trwaloSci

5.4.7.1. Przyrzady
a) Termostat z termoregulatorem.
b) Szalki Petriego.

5.4.7.2. Wykonanie oznaczenia. Do szalki Petrie-
go, uprzednio wysterylizowanej w temperaturze
100°C w ciggu 2 h, wla¢ 25 cm® 20,5-procento-
wego roztworu kleju przygotowanego wg 5.4.5.2.
Szalke nakry¢ pokrywkg i umiesci¢ w temperatu-
rze 35—40°C w termostacie. Co 24 h nalezy
sprawdzi¢, czy roztwoér kleju nie ulegl zepsuciu,
ktore charakteryzuje: pojawienie sie plesni na po-
wierzchni roztworu oraz wydzielenie gnilnego za-
pachu.

5.4.8. Oznaczanie odczynu pH

5.4.8.1. Przyrzady

a) Komparator Walpoola wg rys. 2

b) Probowki ze szkia bezbarwnego o wymiarach
dobranych do otworu komparatora.

82 42

/gb JCIC

ie
o

O¢O
TV

[3152*02“2}

Rys. 2

5.4.8.2. Odczynniki i roztwory wzorcowe

a) Weglan sodu cz.d.a., roztwor 0,1N. .

b) s~Dwunitrofenol, roztwér: 0,100 g y-dwu-
nitrofenoclu rozpusci¢ w 100 cm?® wody.

¢) m-Nitrofenol, roztwor: 0,300 g m-nitrofenolu
rozpusci¢ w 100 cm?® wody.

d) p-Nitrofenol, roztwér: 0,100 g p-nitrofenolu
rozpusci¢ w 100 cm® wody.

e} Skala wzorcow nitroienolowych przygotowa-
na w nastepujgcy sposéb: przygotowane roziwory
wyjsciowe nitrofenoli rozcienczy¢ 10-krotnie. W
celu otrzymania wzorca o odpowiedniej wartosci
pH, do probdwki wla¢ tyle cm?® rozcienczonego
10-krotnie roztworu wyjsciowego nitrefenolu, ile
podano w tabl. 3.

Tablica 3
m-Nitrofenol l p-Nitrofenol y-Dwunitrofenol
ilos¢ ilos¢ ilos¢

roztworu roztworu roztworu
wskazni- pH wskaZni- PH wskaZzni- pH

ka, cm3 ka, cm? | ka, cm?
5,20 8,4 4,05 7,0 6,60 5,4
4,20 8,2 3,00 6,8 5,50 5,2
3,00 8,0 2,00 6,8 4,50 5,0
2,50 7,8 1,40 6,4 3.40 4,8
1,5 7,6 0,94 6,2 2,40 46
1,00 7,4 0,63 6,0 1,63 4.4
0,66 T2 0,40 58 1,10 4.2
0,45 7,0 0,25 5,6 0,74 4,0
| 0,27 8,8 0,16 5,4 —_ —_

Nastepnie probéwke dopelni¢ do objetosci 7 cm?
roztworem weglanu sodowego, zatopic i nalepi¢ na.
niej nalepke z oznaczeniem wartosci pH.

5.4.8.3. Wykonanie oznaczenia

Do probéwki wla¢ 6 cm3 l-procentowego roz-
tworu badanego kleju przygotowanego w kolbie
pomiarowej pojemnosci 100 cm?® przez umieszcze-
nie w niej za pomocg pipety & em® 20,5-procento-
wego roztworu kleju i rozcienczenie do kreski wo-
dg destylowang, a nastepnie dokiadnym wymie-
szaniu zawartosci kolby.

Nastepnie umiesci¢ w probdwee 1 cm3 roztworu
wskainika przygotowanego wg 5.4.8.2; rodzaj
wskaznika dobiera sie na podstawie przypuszeze-
nia co do wielko$ci wartosci pH, albo po wykona-
niu orientacyjnej préby. Probke wstawi® do otwo-
ru 4 komparatora wg rys. 2, w otwory 2 i 6 wstawié
probdwki, w ktérych znajduje si¢ 6 cm?® badanego
roztworu i 1 cm3? wody desiylowanej, a w otwér 3
wstawi¢ probowke z wodg destyiowana.

INastepnie z szeregu wzorcow tego wekainika,
ktory byl dodany do roztworu badanego kleju do-
bra¢ takie kolejue co do wartcsci pH wzorce, aby
po wstawieniu ich do otworu 1 i 5 komparalora,
barwa badanego roztworu zawartego w probéwce
umieszczonej w otworze 4 komparatora byla jak
najbardziej zblizona do barwy jednego z wzorcéw
lub - byla poérednia miedzy zabarwieniami obu
wzorcow. W przypadku gdy barwa badanego roz-
tworu jest taka sama jak barwa jednego z wzor-
cow, za pH roztworu nalezy przvig¢ pH tego wzor-
ca, w przypadku gdy barwa badanego roztworu
jest posrednia miedzy zabarwieniami obu wzorcoéw,
za pH badanego roztworu nalezy przyjac¢ srednig
arytmetyczng wartosci pH cku wzorcodw.

W celu zwieckszenia dokladnosci pomiaru zaleca
sie porownywanie bharwy badanego roztworu
z wzorcami przez plytke ze szkla niebieskiego lub
matowego.
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5.4.9. Oznaczanie pienistoS$ci

5.4.9.1. Wykonanie oznaczania

Do cylindra pomiarowego z korkiem doszlifowa-
nym wg BN-80/6851-10 pojemnosci 100 cm? wlac
50 cm? 20,5-procentowego roztworu badanego kleju
przygotowanego wg 5.4.3.2. Cylinder zamkng¢ kor-
kiem i umiesci¢ w kgpieli wodnej o temperaturze
45°C na 30 min. Nastepnie wyja¢ cylinder z kgpieli
i wstrzgsa¢ nim w ciggu 1 min, wykonujac dwa
wstrzasniecia na sekunde, po czym umiesci¢ znow
w kapieli wodnej o temperaturze 45°C. Po 2 min
odczyta¢ objetos¢ piany w cylindrze.

5.4.9.2. Wynik. Za wynik nalezy przyjac srednig
arytmetyczng wynikéw co najmniej dwoch ozna-
czan.

5.4.10. Oznaczanie zawartosci tluszczow

5.4.10.1. Odczynniki i roztwory

a) Chlorek sodowy cz., roztwoér 10-procentowy.

b) Eter etylowy cz.d.a.

c) Kwas solny cz., roztwoér 10-procentowy.

d) Oranz metylowy cz.

e) Siarczan sodowy cz. bezwodny.

f) Wodorotlenek potasowy cz., roztwor alkoho-
lowy 1N.

5.4.10.2. Wykonanie oznaczania. W  kolbie
z dnem plaskim, pojemnosci 250 cm® odwazyé 10 g
kleju z dokladnoscig do 0,01 g, nastepnie wlac
20 cm? zimnej wody destylowanej i zawartosé kol-
by pozostawi¢ ma 3 h w iemperaturze pokojo-
wej w celu wchioniecia wody przez klej, po czym
podgrzewaé¢ zawartos¢ kolby na lazni wodnej do
chwili rozpuszczenia kleju. Do roztworu dodaé
40 cm?3 alkoholowego roztworu wodorotlenku pota-
sowego i calo$é ogrzewaé na wrzacej tazni wodnej,
czesto mieszajgc, az do catkowitego odparowania
cieczy.

Pozostalos¢ wysuszy¢ w suszarce v temperatu-
rze 100--~105°C, nastepnie wlaé 100 cm?® kwasu sol-
nego i pozostalo$¢ rozpusci¢ ogrzewajgc zawartost
kolby na }azni wodnej. Roztwor ochledzi¢ do tem-
peratury pokcjowej i przenie$¢ do rozdzielacza
pojemnosci 300 cm3, doda¢ 50 cm? eteru etylowego,
a kolbe przemy¢ eterem i eter z przemycia kolby

dotgczy¢ do roztworu w rozdzielaczu. Zawartosé
rozdzielacza dokladnie skidci¢ i odezekaé do mo-
mentu rozdzielenia sie warstw okoto 15 min. Dolng
warstwe pusci¢ do drugiego rozdzielacza i ekstrak-
cje powtdrzy¢ jeszcze dwukrotnie uzywajge kazdo-
razowo po 50 cm? eteru. Wyciggi eterowe polgczyé
w pierwszym rozdzielaczu, dodaé¢ 50 cm? roztworu
chlorku sodowego, calos¢ sktocié i odczekaé do
chwili rozdzielenia sie warstw. Warstwe dolng od-
rzuci€¢, przemywanie powtorzy¢ do zaniku kwasnej
reakcji wobec oranzu metylowego uzywajagc kaz-
dorazowo 50 cm?® roztworu chlorku sodowego.
Nastepnie warstwe dolng odrzucié i roztwoér ete-
rowy przefiltrowa¢ przez suchy saczek wypeinio-
ny swiezo wyprazonym siarczanem sodu do kolby
plaskodennej, zwazonej z dokladnoscig de 0,002 g.
Rozdzielacz, lejek i sgczek nalezy przemy¢ eterem.
Eter z przemycia dolgczy¢ do roztworu w kolbie.
Eter oddestylowac¢ na lazni wodnej, a pozostalosé
wysuszy¢ do stalej masy w suszarce o femperatu-
rze 100-=105°C.

Zawartosé tiuszcezu (X,) obliczyé w procentach
wg wzoru

N (% 160
K= —=
™

w ktérym:
m -—— masa badanego kleju, g,
my — masa tluszezu, g

Za wynik nalezy przyia¢ grednig arytmetyczng
wynikéw co najmniei dwoch oznaczan réznizcych
sie najwyzej o 0,05%.

5.4.11. Zas$wiadczenie o jakesci. Do kazdej pariil
kleju powinno by¢ dolgczone $wiadectwo konfroli
jakoéci zawierajgce stwierdzenie zgodnoS$ci dostar-
czonej partil z obowigzujgcyg norma.

5.4.12. Postepowanie z paxtia produkiu uznana
za niezgodna z wymaganiami normy. Partie pro-
dukiu, ktérg w wyniku badan odbiorca uzna za
niezgodna z wymaganiami normy, nalezy zabezpie-
czyé przechowujge w warunkach wg 4.2.1 i przed-
stawié do komisyjnego odbioru z udzialem przed-
stawiciela producenta. Badanie wtorne bedzie ba-
daniem ostatecznym.

KONIEC

INFORMACJIE DODATKOWE

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/C-81003

a) wprowadzon¢ oznaczanie lepkosci 20,5-proceniowego
roztworu w temperaturze 40°C, a dotychczas — roztwoér
17,75-procentowy w temperaturze 30°C,

b) wprowadzono system sporzadzania roztworéw kleju
dla wszystkich oznaczarnn metodsg wylgcznie wagowa z po-
minieciem stosowanego do tej pory klejomierza Suhra.

¢) wprowadzono w  wymaganiach  szezegdlowych
zmniejszong z 17% do 15% raksymalng zawartcsé wody.

d) wprowadzone w wyinaganiach szczegdlowych (tabl. 2)
granice zawartoSci tluszezu wynoszgcg 2,0%.

Dotychezas obowigzujgea PN-59/C-81003 zostaje unie-
wazniona z dniem 1 kwietnia 1973 r.
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2. Odpowiedniki w normach zagranicznych

Anglia BS 745:1949 — norma réwnowazna w zakresie
wymagan technicznych dotyczgcych zawartoSci wody
i odezynu (pH).

CSRS CSN 668522 — norma réwnowazna w zakresie wy-
magah technicznych dotyczacych zawarto$ci wody, po-
piolu i odczynu (pH).

Indie IS 852-1957 — norma réwnowazna w zakresie wy-
magan technicznych dotyczacych zawarto$ci wody, po-
piolu i odczynu (pH).

Rumunia STAS 88-51 — norma rownowazna w zakresie
wymagan technicznych dotyczacych zawartosci wody,

popiolu, odczynu (pH), trwalosci i zdolnoéei pienie-
nia sie.

3. Przepisy o ladowaniu i wyladowaniu wagonéw kole-
jowych

Przepisy o ladowaniu i wyladowywaniu wagonéw to-

. warowych w komunikacji wewnetrznej. Zatgcznik nr 10

do art. 27 ust. 4, pkt. 4 DKP

4, Wydanie 4 - stan aktualny: maj 1981 — uaktu- -
alniono normy 2zwigzane oraz wprowadzono poprawke 1
~ Biuletyn PKNIiM nr 9/1973.



