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NORMA BRANtOWA 
BN-73 

WYROBY 
6616-14 

Arkusz 03 , 
Z GUMY Płyty gumowe 
PEŁNEJ 

Cechowanie Zamiaat l ) 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem no~ jest ce­
chowanie płyt gumowych wulkanizowanych odmiany W, 
Wp i WB oraz płyt niewulkanizowanych odmiany N. 

2. Określenia - wg BN-7J/6616-14 ark. 01. 

J. Normy zwiazane 
PN-70/N-01270 ark. OJ Wytyczne znakowania. ruro­

ciągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyła­

nych czynników 

4. Cechowanie. Na każdej płycie należy umieścić 
w sposób trwały cech~ zawieraj,c, co najmniej: 

i) BN-68/6616-06 1 BII-68/6616-07 v zakresie cecbavaaia. 

Grupa katalogawa X 63 

a) nazwę lub znak wytwórni. 
b) rodzaj płyty, 
c) grubość, 
d) twardość w °Sh. jeżeli płyty s, wykonywane w 

kilku twardościach. 
e) symbol i numer normy. 
t) datę produkcji (dla płyt odmiany W. Wp i WB 

.iesi,c i ostatnie dwie cytry roku). 
Płyty odmiany W, Wp i WB pOwinny być cechowane 

bezpośrednio na płycie, natomiast płyty odmiany N 
na zał,czonej przywieszce. 

Zaleca się atosowanie barwnego cechowania zgod­
nie z PN-70/N-01270 ark. OJ. 
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IN,'ORMACJE DODATKOWI do 81-73/6616-14 ark. 03 

Dotycbczas obov1~uj~a PR-64/C-94154 zastaj. un1ev&tniOD& s dni •• 1 stycznia 1974 r. 

Zjednoczenie Przemysłu Gumowego "Stomil" 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego "Stomil" dnia 15 czerwca 1973 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji I obrotu od dnia 1 stycznia 197" r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973poz. 98 ) 

WYDAWNICTWA NOIMAlIZ"CYJNE 1973. Wp/,w do WN 23.7.73. Od.no do .. Iod. 8.7.73.o..k .kOllcaono w Iillopad,l. 73. 
Obi. 0;10 •. w. Nok/od '4500+50 qL Z_o 3363/73 
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