
UKD 678.43-41 

NORMA BRANŻOWA 
BN-73 -

WYROBY 6616-14.14 
Płyty gumowe 

Z GUMY 
Niewulkanizowane płyty PEŁNEJ 

do naprawy ogumienia 
Zamiaał') 

Grupo katalogowa 1 O 63') 

. 1. Przedmiot POrJV. Przedmiotem. norm;y są płyty gumowe oiew"'lranhowa118 odmie..., ]I' atolIOw" 40 ~ 
prawy opon i dttek. 

2. OkreŚlenia - wg BN-73/G616-14.01. 

3. Prz:rkład Oifn,czenia płyty gumowej ni.wulkanizowanej do naprawy ogumienia ° twardo'o1 5OoShlpu­
bości 1 mm: 

PŁYTA GUMOWA DO NAPRAWY OGUMIENIA N-5O-1 BN-73/6616-14.44. 

4. WymiarY i wygląd zewnętrzny - wg BN-73/G616-14.02. 

5. !ymagąn1 a ~izyczne dOtyczace gumy stosowapej do produkcji płyt - wg tabllc7. 

- - Odporność Da starza-
Odlll1aJ1& Płyt! ~~ 

Twar- Wydłużenh w 
Wytrzymalość na 

dość oytrzymalość na rQz- chwili zerwa- nie cieplna w tallpa- loduj 
BN-73/6616-1 .01 °Sh F1~~a. MPa nia, jI;; co rozdzieranie, k<Vcm. raturze 700C po 144,h. plJł:r 

±5 (kG/C. ), co uajllm1e. najmniej co najaniaj 
". Dajwyiaj 

. SCR, SC" 

1 2 , 4 5 6 7 

II 50 1 O (100) 400 25 :,o 50 dttltova 

lł 60 10 (100) 400 'O - 50 II1tuJVU-
.twova 

H 70 lJ (9 O) 200 ,a 50 biat.D1kova 

G. Oe0howani • . - 1fI5 BN-73/6616-14.03. 

7. Pakow,ni e. pne0ho!mr,ni. i trapaport - wg BN-73/G616-14.04. 
powinien przekraozać 3 m1esitC7. 

Okrea prHoboąlr.u.a pł;J1; Dl. 

8.- Pobierapie próbek 1 ooena partii - wg BN-73/661G-14.05. 

9. Bacbp1a - 1fI5 BN-73/6616-14.08. Do b~ .niepe~ch nal.ą aprawdsaA1e wysl~ HWIlłłi14 "'. 
W71D.iar6w oraz twardoŚoi. 

Do badań pelD;ych D&l.eł7 aprawdsan1e Y,JSlądu sewn,trznego. ~ twar4ołol,. ętrSJSaloaolMZOS­
Ci,gan'e. w,ydłułen1a w chwili z.1'W8ll.1a. W7trz)"lllaloŚci na rozdzi.rani. oraz odporAO'ol na ataraeA18 . , 

oieplne. 
Wlaśo1wośoi ~iS7csme gu.;r parantu3e łI3 twórca na podstawie badań w,ykoJVWaIV'ob w tOkU p:ro4ulto31. 

1) BJ-68/6616-06 dla 04111&117 B w sakra da charakhr:r.t:rki bclmicznej. 

2) Spbol vr SV!I 1'73-74. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6616-06 
a} wprowadzono płyty bieżn1koweł 
b) ~mieniono wakaźniki fizykochemi czne gumy, 
o) wprowadzono jednostki SI. 

2. Wydanie 2 - stan aktualnyi wrzesień 1981 - wprowadzono zmianQ: 
zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 1-2/1979. 

-
Zjednoczenie PrzemysIu Gumowego "Stomil" 

Ustonowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia PrzemysIu Gumowego .. Stomil" dnia 15 czerwca 1973 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrołu od dnia 1 .tycznla 197" r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 31/1973poz. 98 ) 

Wydanie 1 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd . Norm. W-wa, Ark. wyd. 0.15 Nakł. 100 + U Zam. ~OItO /81. 

. . 
Cena zł 3.00 


