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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda

kapielowa oznaczania koncentracji i odcienia barwnikéw syn-
tenowych w postaci mikroproszku i ptynu, przeznaczonych

do barwienia widkien poliestrowych.

2. Zasadametody. Oznaczanie polega na barwieniu widk-

na poliestrowego barwnikiem badanym i wzorcowym w tem-
peraturze 130°C, w ciggul h, przy krotnoéci kapieli 1:40
lub 1:20, obrébce piorgco-redukcyjnej wybarwionych pré-
bek i nastgepnie wzrokowym pordéwnaniu intensywnoéci i od-

cienia otrzymanych wybarwien.

3. Aparatura

a) Aparat do barwienia umozliwiajacy otrzymanie tem-

peratury od 40°C do 130 iZOC, pojemnosci naczyr do bar-
3

wienia nie mniejszej niz 100 cm ™.

b) Pehametr o doktadnos$ci badania do 0,1 jednostki pH.

4, Odczynniki i materialy

a) Niejonowy $rodek piorgcy z grupy eteréw alkilopo-
lioksyetylenowych, np. Rokanol O-18, roztwér 0,2-procen-
towy.

b) Roztwdr piorgcy przygotowany w nastepujacy sposob:
2 g niejonowego Srodka piorgcego z grupy eterdw alkilopo-
lioksyetylenowych, np. Rokanol O-18 i 2 g fosforanu tréj-
3F%%
(Na2C03) odwazyé z doktadnoscig do 0,01 g i rozpusécié w
1 dm3 wody.

c) Kwas octowy cz., roztwdr S5-procentowy.

sodowego

sodowego (NMa 8 12H20) cz. lub weglanu

d) Dyspergator anionowy, np. Dyspergator NNO wg
BN-79/6069-06, roztwér 10-procentowy.

e) Roztwdr redukujgcy przygotowany w sposdéb nastepu-
jacy: 4 g wodorotlenku sodowego 32,5-procentowego, 1:2g
podsiarczynu sodowego bezwodnego technicznego wg PN-72/
C-84122 i 1 g niejonowego érodka pioracego z grupy eterdéw
alkilopolioksyetylenowych, np. Rokanol O-18, odwazyé z
dokladnoscig do 0,01 g i rozpusciéd w 1 dm3 wody.

f) Papierki wskazZnikowe uniwersalne.

g) Wiékno poliestrowe 100-procentowe, np. elana w po-
staci przedzy , tkaniny lub dzianina z jedwabiu poliestro-

wego teksturowanego.

1) W zakresie p.2.1.41 2.2.

5. Przygotowanie widkna do barwienia. Prébke widkna

wg 4g), o wadze 5 %0,1 g, praé w roztworze wg 4b) w a-
paracie wg 3a) w ciggu 20 min, w temperaturze 80 = 2°C ;
przy krotnoéci kgpieli 1:40. Nastepnie prébki plukaé w
cieplej, potem w zimnej wodzie, az do stwierdzenia papier-

kiem uniwersalnym odczynu obojetnego wody pluczacej.

6. Przygotowanie kapieli barwigcych. 1loéci barwnika
badanego i wzorcowego w kapielach barwigcych, w zalez-
nosci od barwy barwnika, sg podane w tablicy. Odwazyé

barwnik badany i wzorcowy, w iloSci zgodnej z tablicg kol.
31i 6, z dokladnoécig do 0,001 g i przenieéé ilodciowo do
naczyn aparatu do barwienia. Do kazdego naczynia dodaé
po 2 c:m‘3 roztworu dyspergatora wg 4d) i wody o tempera-
turze 40:45°C do 200 cms‘ Kapiele wymieszaé i doprowa-
dzi¢ do pH 5 roztworem kwasu octowego, sprawdzajgc  pH
pehametrem lub papierkami uniwersalnymi.

Dopuszcza sie sporzadzenie kapieli barwigcych o krot-

3

noéci 1:20,z zachowaniem stezenia dyspergatora 1 g/dm".

7. Wykonanie barwienia. Do kapieli barwigcych przy-

gotowanych wg 6 wprowadzié po 1 prébce wtdkna przygo-

towanego wg 5; naczynia umieécié¢ w aparacie, uruchomié
go i w ciggu 45 + 60 min podnie$é temperature do 1307,
Barwié w tej temperaturze w ciggu 1 h. Nastepnie po o-
chtodzeniu aparatu do okolo 80°C wyjaé proébki i plukad naj
pierw w cieptej, potem w zimnej wodzie, az woda plucza;ca
bedzie bezbarwna. Nastepnie prébki poddaé obrébce piorg-
co-redukcyjnej. W tym celu prdébki umiescié w zlewce po-
jemnosci 1000 cm'3 zawierajacej 800 cm3 roztworu reduku-

jacego wg 4e).

W ciggu okolo 20 min podnies$é temperature kapieli  do
65 + 70°C i utrzymywac prébki w tej temperaturze w ciggu
wyjac i

plukadé najpierw w cieptej, a potem w zimnej wodzie, az

20 # 30 min, ciggle mieszajgc. Nastepnie prébki

woda pluczaca bedzie bezbarwna. Nastepnie prébki praé¢ w
800 <:m3 roztworu wg 4a) o temperaturze 70 = 80°C w ciggu
20 + 30 min. Po tym czasie prdébki wyjaé i ptukaé najpierw
w cieplej, a potem w zimnej wodzie tak dlugo, az woda ptu-

czgca bedzie bezbarwna.

Prébki suszyé w temperaturze nie przekraczajgcej 60C.
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2 BN-83/6041-07.01
llos¢ barwnik‘a wzorcowego ey — Ilo§é batl'cwn:le(;li badanego w
Kolor v kapieli ka badanego w sto- ap
barwnika - stoaEnkE Aot sunku doo\vzorcowe- w stosunku do ma-
sy widkna g sy widkna
% g % ' % g
1 2 3 4 5 6
by 0,220 110
Czernie 4,0 0,200 100 4,0 0,200
3,6 0,180 90
2,2 0,110 110
Granaty 2,0 0,100 100 2,0 0,100
Brunaty 1,8 0,090 90
§ B | 0,055 110
Pozostate kolory 1,0 0,050 100 1,0 0,050
0,9 0,045 90
W tablicy uwzgledniono wybarwienia ze zwigkszong i zmniejszong o 10% iloscig barwnika wzorcowego. W przypadku
trudnoéci w ocenie koncentracji, wykonaé wybarwienia ze zwigkszong i zmniejszong o 10% ilo§cig barwnika badanego.
Przy badaniach rozjemczych mozna wykonywaé wybarwienia w gradacji co 5%.
Masa barwnika jest zgodna z BN-83/6041-07.00 p. 3b).

8. Ocena koncentracji. Koncentracje ocenié przez wzro-

kowe poréwnanie intensywnoséci wybarwieri wykonanych

barwnikiem badanym i wzorcowym. Pordéwnywane powierz-

chnie powinny byé o$wietlone rozproszonym $wiatlem dzien-

nym. Obserwowad¢ badane prébki w kierunku prostopadiym
do ich ptaszczyzny.

Poréwnywanie wybarwieni mozna przeprowadzaé takze
przy o$wietleniu pochodzgcym ze Zrdédia sztucznego $wiatla

dziennego wg PN-G8/N-02310. Po ustaleniu zgodnej inten-

Poréwnywanie wybarwien wykonaé w warunkach zgod-
nych z p.8. Odcies barwnika badanego w stosunku do wzor-

cowego okreélié slowami w sposéb nastepujacy:

a) zgodny,

b) praktycznie zgodny,
c) rézni sie nieznacznie,
d) rézni sie znacznie,

przy czym ocena z poz. a) odpowiada stopniowi 5, z poz.b)

sywnosci barwy wybarwienia badanego z jednym z wybar- stopniowi 4 + 5, a z poz. c) stopniowi 4 szarej skali do
wiell wzorcowych, odczytaé koncentracje barwnika badane- oceny zmiany barwy wg PN-63/P-04906.
go z tablicy kol. 4.

9. Ocena odcienia. Odcier oznaczaé na wybarwieniach W przypadku réznicy odcienia dodaé stowna charakte-
wykonanych barwnikiem badanym i wzorcowym o zgednej- rystyke tej niezgodno$ci, np. czerwienszy, tepszy, zyw-
intensywnosci barwy. szy.
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_IN FORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemysiu Barwnikdw ORGANIKA, Zgierz.

2. lstotne zmiany w stosunku do BN-71/6041-07 p. 2.1.4
i2,2

a) wyeliminowano oznaczanie koncentracji i odcienia
metodg kgpielowg w temperaturze wrzenia,
b) zmieniono sposéb okreélania odcienia ujednolicajgc

go z normg RWPG CT C3B 3851-82.

3. Normy zwigzane

PN-72/C-84122 Podsiarczyn sodowy bezwodny techniczny

PN-68/N-02310 Iluminanty i Zzrédla sztucznego $wiatta
dziennego
PN-63/P-04906 Metody badan wyrobéw  widkienniczych.

Wyznaczanie odpornosci wybarwien. Szara skala do

oceny zmiany barwy
BN-83/6041-07,00 Barwniki syntenowe. Metody - badarni.
Postanowienia ogdlne

BN-79/6069-06 Dyspergator NNO

4. Normy miedzynarodowe

RWPG CT COB 3851-82 HKpacuremm mucnepchee. Me-
TOMbl MCTIBITAHMM

5. Autorzy projektu normy - mgr Hanna Bernard, doc.

dr Wojciech Szafnicki i mgr Barbara-Sgk - OSrodek  Ba-

dawczo-Rozwojowy Przemysiu Barwnikdw ORGANIKA,

Zgierz.



