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NORMA BRANZOWA

BARWNIKI
I PIGMENTY

Barwniki syntenowe
Oznaczanie koncentracji i odcienia

barwnikéw syntenowych -
do barwienia widkien tréjoctanowych

BN-85
6041-07/08

Grupa katalogowa 1029

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda
kapielowa oznaczania koncentracji i odcienia barwni-
kow syntenowych w postaci mikroproszku 1 piynu,
przeznaczonych do barwienia widkien tréjoctanowych.

2. Zasada metody. Oznaczanie polega na barwieniu
widkna trojoctanowego barwnikiem badanym i wzorco-
wym w temperaturze 120°C, w ciggu 1 h, przy krotnosci
kapieli 1:40 lub 1:20 1 nastgpnie wzrokowym pordwna-
niu intensywnosci i odcienia otrzymanych wybarwien.

3. Aparatura

a) Aparat do barwienia umozliwiajgcy otrzymanie
temperatury 40 =+ 120 +2°C, pojemnosci naczyn do
barwienia nie mniejszej niz 100 cm?.

b) Pehametr o doktadnos$ci badania do 0,1 jednostki
pH. _

4. Odczynniki i materiaty

a) Niejonowy Srodek pioracy z grupy eteréw alkilo-
polioksyetylenowych, np. Rokanol C-18, roztwor 0,2%.

bj Roztwdr piorgecy przygotowany w nast¢pujacy
sposdb: 2 g niejonowego S$rodka pioracego z grupy
eterow alkilopolioksyetylenowych, np. Rokanol 0-18
1 2 g fosforanu tréjsodowego (Na3;PO4 - 12H0) cz. lub
weglanu sodowego (Na:COj;) odwazy¢ z dokladnodcig
do 0,01 g i rozpusci¢ w 1 dm?® wody.

¢) Kwas octowy cz., roztwor 5%.

d) Dyspergator anionowy, np. Dyspergator NNO wg
BN-79/6069-06, roztwor 10%.

e) Widkno trojoctanowe w postaci przedzy lub tka-
niny.

5. Przygotowanie widkna do barwienia. Probke wiok-
na wg 4e), o masie 5 30,1 g kazda, pra¢ w roztworze

wg 4b) w ciggu 20 min w temperaturze 60 + 70°C,
przy krotnosci kagpieli 1:40. Nastgpnie probki plukac
w cieplej, potem w zimnej wodzie biezgcej w ciggu 10 min.

6. Przygotowanie kapieli barwigcych. Ilosci barwnika
badanego 1 wzorcowego w kapielach barwiacych w za-
leznosci od barwy barwnika sg podane w BN-83/
6041-07/01 w tablicy. Odwazy¢ barwnik badany 1 wzor-
cowy w ilosci zgodnej z ww. tablicg kol. 31 6 z doktad-
noscia do 0,001 g i przenies¢ ilosciowo do naczyn apa-
ratu do barwienia. Do kazdego naczynia doda¢ po 2 cm’
roztworu dyspergatora wg 4 d) i wody o temperaturze
40-+45°C do 200 cm’. Kgpiele wymiesza¢ i doprowadzié
do pH 5 roztworem kwasu octowego, sprawdzajac pH
pehametrem.

Dopuszcza si¢ sporzadzenie kapieli barwiacych o krot-
nosci 1:20 z zachowaniem stezenia dyspergatora 1 g/dm>,

7. Wykonanie barwienia. Do kapieli barwigcych przy-
gotowanych wg p. 6 wprowadzi¢ po | probce witdkna
przygotowanego wg p. 5; naczynia umiesci¢ w aparacie,
uruchomié go i w ciagu 4560 min podnies$¢ temperatu-
re do 120°C. Barwié w tej temperaturze w ciggu 1 h, Na-
stepnie po ochtodzeniu aparatu do temperatury nie wyz-
szej niz 80°C wyjaé probki i ptukal najpierw w cieplej,
potem w zimnej wodzie biezacej, az woda ptuczaca beg-
dzie bezbarwna. Nast¢pnie probki pra¢ w 800 cm’ roz-
tworu wg 4a), w temperaturze 60+70°C w ciggu 20—+
30 min. Po tym czasie probki wyja¢ 1 ptukac najpierw
w cieplej, a potem w zimnej wodzie biezacej tak diugo,
az woda pluczgca bgdzie bezbarwna, po czym probki
wysuszyc.

8. Ocena wynikéw — wg BN-83/6041-07/01 p. 8 1 9.
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