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1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg metody barwienia kompo-
nentami barwnikéw naftoelan'owych tzn. naftoelanami, zasadami naftoela-
nowymi i solami zasad naftoelanowych.

1.2. Rodzaje metod barwienia. W zaleznoSci od rodzaju skladnika bar-
wiacego przeznaczonego do badania, barwienie wykonuje sie jedng z poniz-
szych metod:

—- barwienie badanym naftoelanem,
— barwienie badang zasadg naftoelanows,
— barwienie badang solg zasady naftoelanowej.

2. WYTYCZNE OGOLNE

2.1. Intensywnec$§é wybarwien. Wybarwienia wykonuje sie w 2 intensyw-
nosciach: wybarwienia jasne i wybarwienia ciemne.

2.2, Sposoby barwienia. W zaleznoSci od wskazan norm przedmiotowych
barwienia wykonuje sie sposobem.

— klasycznym

— cigglym.

2.3, Cel barwienia, Wybarwienie wykonuje sie w celu oznaczania kon-
centracji, odcienia i trwaloSci naftoelané6w oraz do oznaczania odeienia i trwa—
toSci zasad naftoelanowych lub soli zasad naftoelanowych. -

2.4. Wiékno do barwienia. Do barwienia przeznacza sie tkanine bawel-
niang — merceryzowang, bielong (bez uzycia rozjasniaczy optycznych) nie-
apretowang, oraz nie zawierajgcg widkien martwych ani pozostalo$ci chemi-
kaliéw typu satyna lub tkanina o splocie pléciennym.

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemysitu Organicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Organicznego
ORGANIKA dnia 20 czerwca 1975 r. jako norma obowigzujgca w zakresie
czynno$ci okre§lonych normg od dnia 1. kwietnia 1976 r. '

(Dz. Norm. i Miar nr 19/1975 poz. 68)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wplyw do WN 11,7.75. Oddano do skiadu
17.7.75. Druk ukonczono w marcu 1976. Obj. 0,80 a. w. Naklad 3200+42 egz. Pab. Zakl.
Graficzne., Zam. nr 1786-75. Cana zt 3,00
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2.5. Naczynia i aparaty
a) Naczynia z porcelany lub stali nierdzewnej. Zalecana pojemno$é na-

czynia 50 cm?, a Srednica podstawy 7 cm — stosowane przy barwieniu spo-
sobem klasycznym.

b) Napawarka laboratoryjna -— stosowana przy barwieniu sposobem
cigglym.

3. METODY BARWIENIA

3.1. Metoda barwienia naftoelanami _

3.1.1. Zasada metody. Tkanine bawelniang napawa sie roztworami bada-
nego i wzorcowego naftoelanu a nastepnie wywoluje w roztworze z dwuazo-
wanej wzorcowej zasady czerwieni naftoelanowej KB. Wybarwione proébki
tkaniny pierze sie, ptucze 1 suszy.

3.1.2. Odczynniki i roztwory

a) Azotyn sodowy cz., roztwor 10-procentowy.

b) Formalina 30-procentowa techniczna (tylko w przypadku badania naf-
toelanu SW).

¢) Kwas octowy cz., roztwor 50-procentowy.

d) Kwas solny cz. (1,19).

e) Octan sodowy cz., roztwor 20-procentowy.

f) Olej turecki witdékienniczy.

g) Papierki wskaznikowe: czerwieni Kongo i jodoskrobiowe.

h) Ptatki mydlane wg PN-68/C-77058 lub inny $rodek pioracy.

i) Wodorotlenek sodowy cz., roztwor 32-procentowy.

J) Weglan sodowy, techniczny.

3.1.3, Barwienie metoda klasyczna

3.1.3.1. Przygotowanie roztworu naftoelanu. Odwazyé 5 g naftoelanu ba-
danego (w przypadku naftoelanu 1L4G — 1,25 g) z dokladnoscia do 0,01 g,
umiesci¢ w zlewce pojemno$ci 600 cm3 dodaé oleju tureckiego, wymieszaé
i doda¢ roztworu wodorotlenku sodowego w iloSciach zgodnych z tabl. 1. Po
ponownym dokladnym wymieszaniu doda¢ 500 cm3 wrzgcej wody, a w przy-
padku nie uzyskania klarownego roztworu ogrzac¢ calo§é do wrzenia.

Roztwor uzupelnié do 1 dm? wodg o temperaturze 70°C (w przypadku naf-
toelanu SW z dodatkiem 5 c¢cm3 formaliny).

W analogiczny sposob przygotowaé roztwor z naftoelanu wzorcowego.

3.1.3.2, Przygotowanie kapieli do napawania. Przygotowa¢ 4 kgpiele na-
pawajgce kazda o objetoSci 400 cm? w tym po jednej kapieli z naftoelanu
badanego i wzorcowego dla wybarwien jasnych i po jednej kagpieli dla
wybarwien ciemnych. Stezenie naftoelanu w kagpielach wg tabl. 1. W tym
celu §wiezo przygotowany roztwor naftoelanu wg 3.1.3.1 pobra¢ w iloéciach
zgodnych z tabl. 1, umie§ci¢ kazdy w oddzielnym naczyniu wg 2.5a) i uzupelnié
do 400 cm?® wodg o temperaturze zgodnej z g6rng granicg temperatury napawa-
nia wg tabl. 1.

Dopuszcza sie sporzgdzanie kagpieli wprost z odwazek, biorge do tego celu
odpowiednio przeliczone iloSci naftoelanu i odczynnikéw.



Tablica 1

Krotnosé w
stosunku do

Metoda klasyczna

Metoda ciggla

1 g naftcelanu |[Wybarwienie jasne | wybarwienie ciemne | wybarwie- | wybarwie- -
nie jasne | nieciemne | Tempera- | pa-
Marka . _— tura poczat-| pg-
naftoelanu | Ole] lgIz;gér Sltcz)?g{ie e Sigzenie ——— stezenie stezenie ol \I:fa-
tu-. 32-pro- |napawa- branego kapielj na- branego kapieli na- | kapieli na- pavgania nia
reckll centowy | jacej |TOZIWOrY DA el [romwr ! pawajacej | pawajace] < min
cm® g/dm? g/dm? /dm?
1 2 3 4 .5 6 7 3 9 10 11
A,D,PH,RT
OL 2 1,5 50--60
BS 2 1,5 45--55
BO 2 2,0 2 10 4555
TP 2 2,2 45 =55 20
RL 2 2,5 40--50
G 2 2,5 - . 6 40 --50
SW 5 3.0 ; 24 0 160 =50
L4G )
skoncen-
trowany 8 2,0 0,15 48 1,0 320 0,5 2.5 4555

6E-TH09/CL-NH
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3.1.3.3. Przygotowanie roziworu zdwuazowanej zasady czerwieni naftoela-
nowej KB. 5 g wzorcowej zasady czerwieni naftoelanowej KB odwazyé
z dokladnoscig do 0,01 g, umiesci¢ w zlewce pojemnosci 400 cm?, doda¢ 50 cm3
wody o temperaturze 80--90°C i 5 cm3 kwasu solnego. Po calkowitym roz-
puszezeniu sie zasady dodaé 100 em? wody z lodem a potem dodawaé porcjami,
w ciggu okolo 15 min ciggle mieszajgc, 20 cm?® roztworu azotynu sodowego.
Podczas dwuazowania utrzymywaé temperature roztworu 5--10°C. Nastepnie
sprawdzi¢ pH papierkiem czerwieni Kongo a nadmiar kwasu azotawego pa-
pierkiem jednoskrobiowym (papierki powinny zabarwiaé¢ sige na niebiesko). Do
roztworu doda¢ 19 cm?® roztworu octanu sodowego a nastepnie 2,6 cm?® roz-
tworu kwasu octowego. Caloéé przenies¢ do kolby pomiarowe] pojemnosci
1 dm?3 i dopelnié do kreski woda o temperaturze 5--10°C.

Przechowywaé¢ w ciemnym miejscu w temperaturze nie wyzszej niz 10°C
w ciggu najwyzej 30 min.

3.1.34. Przygotowanie kagpieli do wywolywania. Przygotowaé 4 kapiele
wywotujgce kazda o objetoSci 400 cm3, w tym dwie dla wybarwien jasnych
i dwie dla wybarwien ciemnych. W tym celu z roztworu wg 3.1.3.3 przeniesé
do 2 naczyn wg 2.5a) po 40 cm?® roztworu (dla wybarwienn jasnych) i do 2 na-
stepnych naczyn po 160 cm?® roztworu (dla wybarwien ciemnych), po czym
roztwory uzupelni¢ do 400 cm3? woda o temperaturze 5-+10°C.

Otrzymane kapiele zawierajg odpowiednio:

— dla wybarwien jasnych 0,5 g/dm? zasady czerwieni naftoelanowej KB

— dla wybarwien ciemnych 2,0 g/dm? zasady czerwieni naftecelanowej KB.

3.1.3.5. Wykonanie wybarwienia, Kapiele przygotowane wg 3.1.3.2 dopro-
wadzi¢ do temperatury poczgtkowej napawania wg tabl. 1. Nastepnie w kaz-
dej kapieli zanurzy¢ po 1 probce tkaniny wg 2.4 o masie 10 +0,1 g i utrzy-
mywaé¢ w stygnacych kgpielach, czesto mieszajge, w ciggu okoto 20 min. Na-
stepnie préobki wyjaé i wyzaé rownomiernie tak, aby przyrost masy tkaniny
w stosunku do suchej prébki wynosit okolo 90--100%. Proébki zanurzyé nie-
zwlocznie w Swiezo przygotowanych wg 3.1.3.4 kapielach do wywolywania przy
czym do kapieli wywolujacej o mniejszym stezeniu zanurzyé proébki widkna
napawane w roztworach naftoelanu badanego i wzorcowego o mniejszym
stezeniu a do kapieli wywolujacych o wiekszym stezeniu zanurzy¢ probki
wldékna napawane w roztworach naftoelandow o wiekszym stezeniu. Wywoly-
wanie przeprowadza¢ w ciggu 10 min w temperaturze 5-+10°C, po czym
probki wybarwione wyja¢ i poddaé¢ niezwlocznie koncowej obrébcee.

3.1.4. Barwienie metoda ciagla

3.1.4.1. Przygotowanie roztworu naftoclanu. Przygotowaé dwa roztwory
naftoelanu badanego, jako kapiele napawajgce, jeden dla wybarwien jasnych,
drugi dla wybarwien ciemnych, o stezeniu naftoelanu wg tabl. 1. Naftoelan
rozpuszczaC zgodnie z 3.1.3.1. Ilo§é sporzgdzonego roztworu uzalezniaé od po-
jemnoéci korytka napawarki. '

W taki sam sposoéb przygotowac¢ roztwory naftoelanu wzrocowego.

3.1.4.2. Przygotowanie roztworu z dwuazowanej zasady czerwieni nafto-
clanowej KB, Przygotowa¢ 2 roztwory zasady czerwieni naftoelanowej KB
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jako kagpiele wywolujgce, jeden dla wybarwien jasnych o stezeniu 3 g/dmd,
drugi dla wybarwien ciemnych o stezeniu 15 g/dms3. Roztwory przygotowac
wg 3.1.3.3, zmieniajac proporcjonalnie ilo$ci uzytych odczynnikoéw w stosunku
do ilo$ci zasady czerwieni naftoelanowej KB branej do dwuazowania. Ilos¢
sporzadzonego roztworu uzalezni¢ od pojemnos$ci korytka napawarki.

Roztwor przechowywaé wg 3.1.3.3.

- 3.1.4.3. Wykonanie wybarwienia., W kapielach wg 3.1.4.1 doprowadzonych
do temperatury napawania wg tabl. 1 napawa¢ na napawarce wg 2.5b po
jednej probee tkaniny wg 2.4 o rozmiarach 10X25 cm (jeSli uzyty typ na-
pawarki nie wymaga innego wymiaru probki). Napawanie przeprowadzac
przy takim docisku walow, aby przyrost masy tkaniny po napawaniu w sto-
sunku do suchej probki wynosit 90--100%. Probki wysuszyé w temperaturze
70°C, nastepnie wywolywaé¢, kazdg probke oddzielnie, w roztworach wg
3.1.4.2 w sposdb i warunkach analogicznych do napawania, przy czym probki
tkaniny napawane w roztworach naftoelanu badanego i wzorcowego o mniej-
szym stezeniu wywolywaé¢ w roztworze zasady czerwieni naftoelanowej KB
0 mniejszym stezeniu, a probki tkaniny napawane w roztworach naftoelanéw
o wiekszym stezeniu wywolywaé¢ w roztworze zasady czerwieni naftoelanowe]
KB o wiekszym stezeniu.

Otrzymane wybarwienia poddac¢ niezwiocznie koncowej obrobce.

3.1.5. Obrobka kohncowa wybarwien. Prébki wybarwione wg 3.1.3.5 lub
3.1.4.3 wyplukaé w zimnej wodzie, wyzg¢, umieéci¢ kazdg w oddzielnym na-
czyniu zawierajgcym roztwor o skladzie: 2 g Srodka piorgcego wg 3.1.2h)
i 3g weglanu sodowego w 1 dm3 wody zachowujgc stosunek wilékna do ka-
pieli 1:50, ogrzaé do wrzenia i utrzymywaé w tej temperaturze w ciggu 10
min. Nastepnie probki wyja¢ i ptukaé kilkakrotnie najpierw w cieplej a na-
stepnie w zimnej wodzie do momentu, gdy woda po plukaniu bedzie bezbar-
wna. Probki wyzaé lub odwirowac i suszy¢ w temperaturze 50-+-60°C.

3.2, Metoda barwienia zasadami naftoelanowymi

3.2.1. Zasada metody. Tkanine bawelniang napawa sie roztworem wzor-
cowym naftoelanu A, a nastepnie wywoluje w roztworze zdwuazowanej za-
sady naftoelanowej badanej i wzorcowej. Wybarwione prébki pierze sie,
plucze i suszy.

3.2.2, Odczynniki i reztwory — wg 3.1.2 a), ¢), d), e), ), g, h), i), j).
3.2.3. Barwienie metoda klasyczna

3.2.3.1. Przygotowanie kapieli do napawania. Przygotowaé dwie kapiele
napawajace, kazda objetoSci 800 cm?® jedna dla wybarwien jasnych, drugg
dla wybarwien ciemnych. W tym celu z roztworu naftoelanu A wzorcowego
przygotowanego wg 3.1.3.1 pobraé¢ 96 cm3, umiesci¢ w zlewce pojemnosci 1 dm?
i uzupelnié¢ do 800 cm?® woda o temperaturze okolo 70°C.

Drugg kapiel sporzadzi¢é w podobny sposdéb pobierajgc 640 cm? roztworu
naftoelanu. Stezenie otrzymanych kgpieli zgodne z tabl. 4.

3.2.3.2. Przygotowanie roztworu zdwuazowanej zasady naftoelanowej.
W zaleznos$ci od marki zasady naftoelanowej rozpuszczanie i dwuazowanie wy-



Tablica 2

Zasada Woda o Kwas Azolyn Octan so- | Kwas oc- Czas Tempe-
tempera- sodowy ratura
L Nazwa zasad naffo= |, e solny | 35 pro- | dowy 20- | towy 50- |dwuazo-| ;o0 0
- - y elanowa o (1,19) b procentowy | procentowy| wania X
80 C em? centowy om? om’ w3 wania
g cm?® cm? €
1 Zasada zobicieni
naftoelanowej GC 2,5 15 3 12 12,5 2 15 510
2 Zasada oranzu
naftoelanowego GC 2,5 15 3 12 12,5 2 15 510
3 Zasada szkarlatu
naftoelanowego GG 2,5 20 9,3 12 32,5 . 15 1015
4 Zasada szkartatu
naftoelanowego G 2,5 20 5 13 13,5 2 10 5-+-10
5 Zasada szkarlatu
naftoelanowego RC 2,5 25 2.2 9 10 1,3 15 510
6 Zasada czerwieni
naftoelanowej KB 2,5 20 2,5 11 10 1.3 15 510

66-TH09/6L-N€



BN-75/6041-39 T

konuje sie sposobem I lub II. Dla marek zasad naftoelanowych nieuwzgled-
nionych w tabl. 2 i 3 spos6b dwuazowania okre§lajg wlasciwe normy przed-
miotowe.

Sposob 1. 2,5 g badanej zasady naftoelanowej (tabl. 2) odwazy¢ z doklad-
nos$cig do 0,01 g, umieéci¢ w zlewce pojemno$ci 250 cm? doda¢ wode oraz
kwas solny w iloSciach zgodnych z tabl. 2, po czym ogrzewac¢ do rozpuszcze-
-nia sie zasady. (W przypadku zasady szkartatu naftoelanowego GG roztwor
doprowadzi¢ do wrzenia). Do roztworu dodaé 100 ecm3® wody z lodem, cato$c
doprowadzi¢ do temperatury 5-+-10°C i dodawaé porcjami, ciggle mieszajac
roztwor azotynu sodowego w iloSciach wg tabl. 2.

Dwuazowanie przeprowadza¢ w temperaturze i czasie wg tabl. 2. Nastep-
nie dodaé¢ roztworu octanu sodowego i kwasu octowego w iloSciach zgodnych
z tabl. 2, roztwér przenie$¢ do kolby pomiarowej pojemno$ci 500 cm? i do-
peini¢ do kreski wodg o temperaturze 5-+10°C.

W taki sam sposdb przyrzgdzi¢ roztwdr wzorcowej zasady naftoelanowej.
Roztwory przechowywaé w miejscu zaciemnionym, w temperaturze 5-+-10°C,
w ciggu najwyzej 30 min.

Sposob II. 2,5 g badanej zasady naftoelanowej (tabl. 3) odwazyé¢ z do-
kladnoscig do 0,01 g, umieSci¢ w zlewce pojemno$ci 50 cm3, dodaé azotynu
sodowego w iloSciach zgodnych z tabl. 3 i wymieszaé. Caloé§é oziebi¢ do tem-
peratury okolo 5°C. Réwnoczeénie przygotowaé 100 cm3 wody z lodem, do-
da¢ kwasu solnego w iloSci zgodnej z tabl. 3 i po dokladnym wymieszaniu
zawartosci zlewki, dodawa¢ do niej porcjami roztwoér zasady naftoelanowej
z azotynem sodowym, ciagle mieszajgc i zachowujgc temperature i czas
dwuazowania zgodny z tabl. 3 na str. 8. Po zakonczeniu dwuazowania roztwoér
przesgczy¢, nastepnie dodaé do roztworu octanu sodowego i kwasu octowego w
iloSci zgodnej w tabl. 3. Calo§¢ wymieszaé¢ dokladnie, przenies¢ do kolby po-
miarowej pojemno$ci 500 cm3 i uzupelni¢ do kreski wodg o tfemperaturze
10-+-15°C.

W taki sam sposéb przygotowaé¢ roztwédr wzorcowej zasady naftoelanowej.
Roztwory przechowywaé¢ w miejscu zaciemnionym, w temperaturze 5-+10°C,
w ciggu najwyzej 30 min.

3.2.3.3. Przygotowanie kapieli do wywolywania. Przygotowaé 4 kapiele
wywolujace, kazda o objetoSci 400 cm?3, w tym po jednej kgpieli z zasady
naftoelanowej badanej i wzorcowej dla wybarwien jasnych i po jednej kag-
pieli dla wybarwien ciemnych. W tym celu pobra¢ po 40 cm?® roztworu zasady
naftoelanowej badanej i wzorcowej wg 3.2.3.2, umie$ci¢ w oddzielnych naczy-
niach wg 2.5a) i dopelni¢ do 300 cm3 wodg o temperaturze nie wyzszej niz
5°C. W analogiczny sposéb przygotowaé kagpiele z 160 cm?® roztworu zasady
naftoelanowej badanej i wzorcowej. Stezenie otrzymanych kagpieli — zgodne
z tabl. 4.

3.2.3.4. Wykonanie wybarwienia. Barwienie przeprowadzi¢ wg 3.1.3.5 na-
pawajac po 2 probki tkaniny w kapielach wg 3.2.3.1 i wywolujgc w kapielach
wg 3.2.3.3.
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Tablica 3
Zasa-| Woda , Kwas
nafto-| pera- tyn }Nas S0dOWY |wy 50- dzas extnpe-
Lp.| Nazwa zasady | g]a- |turze | S0- [SODY| 20-pro- | ppo. |GWU"| TBUTA
80— dowy (1,19‘) centowy cen- dZOI" dWl.le.O
nowa 90° C g em? cm? towy [Wania| wania
o cm? cm?
1 | Zasada czer- 2,5 10 1,1 4,2 11 1,5 20 10
wieni nafto-
elanowej
| 3 GL
2 | Zasada bordo 2,5 4 1,1 4,3 11 1.5 20 10-15
naftoelano-
wego
GP

3.2.4. Barwienie metoda ciagly, Wybarwienie wykona¢ wg 3.1.4 napawa-
jac po 2 prébki tkaniny w roztworach sporzadzonych z naftoelanu A wzor-
cowego wg 3.1.4.1, jednym dla wybarwien jasnych, drugim dla wybarwien
ciemnych. Wywolywanie przeprowadzi¢ w roztworach zdwuazonowanej za-
sady naftoelanowej badanej i wzorcowej badanej i wzorcowej o stezeniach
zgodnych z tabl. 4 przygotowanych wg 3.2.3.2. (zmieniajgc proporcjonalnie ilosci
uzytych odezynnikow w stosunku do ilosci dwuazowanej zasady).

3.2.,5. Obrobka koncowa wybarwienia, Probki wybarwmne wg 323 lub
3.2.4 podda¢ koncowej obrbébce wg 3.1.5.

3.3. Metoda barwienia solami zasad naftoelanowych

3.3.1. Zasada metody — wg 3.2.1, stosujgc s6l zasady naftoelanowej za-
miast zasady naftoelanowej.

3.3.2. Odczynniki i roztwory — wg 3.1.2f), g), h), i), j) oraz kwasny we-
glan sodowy cz.

3.3.3. Barwienie metoda klasyczng

3.3.3.1, Przygotowanie kapieli do napawania — wg 3.2.3.1 o stezeniu Naf-
toelanu A zgodnym z tabl. 4.

3.3.3.2, Przygotowanie roztworu soli zasady mnaffoelanowej. 10 g badanej
soli zasady naftoelanowej odwazyé z dokladno$cig do 0,01 g, umieSci¢ w zlew-
ce pojemnosci 400 cm3, dodaé 50 cm? wody i starannie wymieszaé, po czym
dodaé¢ jeszcze okolo 300 cm3? wody, wymieszaé a nastepnie calo§é przeniesé
do kolby pomiarowej pojemnoéci 500 cm3 i uzupelni¢ wodg do kreski.

W taki sam sposéb przygotowaé roztwér wzorcowej soli zasady naftoela-
nowej.

3.3.3.3. Przygotowanie kapieli do wywolywania. Przygotowaé 4 kgpiele
wywolujgce, kazda o objetosci 400 cm?® w tym po jednej kagpieli z soli za-
sady naftoelanowej badanej i wzorcowej dla wybarwien jasnych i po jednej
kapieli dla wybarwien ciemnych. W tym celu pobraé po 50 cm?® roztworu
soli zasady naftoelanowej badanej i wzorcowej przygotowanej wg 3.3.3.2.



Tablica 4

Metoda klasyczna

Metoda ciggla

Wybarwienie jasne

Wybarwienie ciemne

Wybarwienie jasne

Wybarwienie ciemne

Komponent badany
stezenie stezenie | stezenie stezenie | stezenie stezenie | stezenie stezenie
naftoelanu | kapieli | naftoelanu | kapiel: | naftoelanu | kgpieli | naftoelanu kapieli
A w kgpieli | wywolu-| A w kapieli | wywolu-| A w kgpieli | wywolu-| A w kapieli| wywolu-
napawajgcej! jacej napawaja}cej jacej |napawajace] jacej |napawajacej jacej
g/dm? g/dm?* g/dm?* g'dm? g/dm? g/dm? /dm? g/dm’
Zasada naftoelancwa 0,6 0,5 4.0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
L]
S61 biekitu nafto- 05 1,5 1,5 5,0 1,0 3,0 5,0 15,0
elanowego BT ’
Sol granatu nafto-
elanowego RT
Pozostale sole zasad
SREEESE 0,6 2,5 4,0 10,0 2,0 6,0 10,0 30,0

6C-TF09/CL-NH



10 BN-75/6041-38

umiesci¢ w oddzielnych neczyniach wg 2.52) i depeini¢ wodg do 400 cm?.

W taki sam sposéb przygotowadé kgpiele pobierajgc po 200 cm?3? roztworu
soli zasady naftoelanowe] badanej i wzorcowej. W przypadku Soli blekitu
naftoelanowego BT i Soli grantu naftoelanowego RT kapiele sporzadzi¢ przez
pobranie odpowiednio 30 cm?® i 100 cm?® roztworu wg 2.3.3.2, oraz dodanie
do kazdej kagpieli kwasnego weglanu sodowego w ilosSci 0,2 g dla wybarwien
jasnych i 0,4 g dla wykarwien ciemnych. Stezenie otrzymanych reztwordw
zgodne z tabl. 4. .

Dopuszcza sie sporzgdzanie kapieli wprost z odwazck, biorac do tego celu
odpowiednio przeliczone ilesci soli.

3.3.3.4, Wykonanie wybarwienia — wg 3.1.3.5, napawajac po 2 probki
tkaniny w kapielach wg 3.3.3.1 i wywolujac w kapielach wg 3.3.3.3.

3.3.4. Barwienie metoda ciagia. Wybarwienie wykonaé wg 3.1.4, napawajac
po 2 probki tkaniny w roztworach sporzadzonych z naftoelanu A wzorcowego
0 stgzeniach wg tabl. 4 i wywolujac w roziworach scli zasacy naftcclancwe]
przygotowanych wg 3.3.3.2 o stez®niach wg tabl. 4.

3.3.5. Obrébka konicowa wybarwienia. Prébki wybarwione wg 3.3.3 lub
3.3.4 poddaé koncowej obroébce wg 3.1.5.

KONIEC

INFORMACJE DODATEKOWE

1. Instytuecja opracowujaea norme — OS$rodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mystu Barwnikow.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-62/C-24710

a) wprowadzono drugi sposdh barwienia —— sposob ciggly,

b) uvaktualnionoc asortyment naltoelanéw, zasad naftoelanowych i soli za-
sad naftoelanowych.

Dotychezas obowiazujgca PN-62/C-04710 zostaje uniewazniona 2z dniem
1 kwietnia 1976 r.

3. Normy zwiazane
PN-€68/C-T7058 Przetwory tluszczowe. Platki i nitki mydlane



