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Barwniki kwasowo-chromowe

Barwienie poréwnawcze
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Grupa katalogowa 1029

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest barwie-

nie pordwnawcze barwnikami kwasowo-chromowymi w celu

okredlenia koncentracji, odcienia. .

2. Aparatura. Aparat do barwienia umozliwiajgcy otrzy-

manie temperatury od 40 do 100 +2°C , zawierajacy mnaczy-
nia do barwienia pojemnosci 300 cms. Dopuszcza sie sto-

sowanie zwyklych taZni farbiarskich.

3. Odczynniki i roztwory

a) Kwas mréwkowy 80% (V/V), cz., roztwér 1:10.

b) Kwas octowy 30% (V/V), c¢z., roztwdr i:lO.

¢) Siarczan sodowy bezwodny cz., roztwér 10% (m/m).

d) Dwuchromian potasowy lub sodowy ¢z., roztwdr 10%
(m/m).

e) 0,5-procentowy roztwdr barwnika badanego przygo-
towad w sposob nastepujgcy: 1 g odwazonego barwnika ba-
danego, z dokladnoscig 0,001 g, umiescié w zlewce pojem-
nosci 250 ml, dodaé okolo 10 ml wody i dokladnie wymie-
szaé. Nastepnie dodadé okoto 150 ml wrzgcej wody i doktad-
nie mieszajgc utrzymywac w stanie wrzenia jeszcze przez
okolo 3 min. Cato$é po ochtodzeniu do temperatury pokojo-
wej przeniesé ilosciowo do kolby pomiarowej pojemnosci
200 ml 1 wodg uzupetlnié do kreski. Pr‘zed. uzyciem zawar-
toé§é wymieszad; w analogiczny sposdb przygotowad¢  roz-

twér barwnika wzorcowego.

4. Przygotowanie widkna do barwienia. Do barwienia

przeznaczyé 5 0,1 g probki widkna weilnianego, p
czesankowa tex 555 X2 (N'm 18/2) 1lub tex 45,5 X 2
(N-m 22,2) albo tkanine o splocie ptdéciennym.

Prébki widkna weinianego powinny byé oczyszczone do
naturalnej bieli, niebielone, nieapreturowane, niepodbar-
wione oraz nie zawierajgce widkien martwych ani pozo-
stalo$ci chemikalidw.

W przypadku koniecznodci réwnoczesnego zbadania e-
fektu barwienia innego rodzaju widkna, nalezy do kazdej
prdébki dolgczyé probke tasmy do barwienia efektow.

Proébki bezposdrednio przed barwieniem nalezy dokladuie
zwilzyé gorgca woda, wyzadl i pozostawic do ostygniecia do

temperatury pokojowej.

5. Wykonanie barwienia. W zaleznos$ci od barwy, do

barwienia nalezy uzy¢ barwnika badanego i wzorcowego w
ilosci podanej w tabl. 1, je$li normy przedmiotowe nie prze-
widujg inaczej.

Tablica 1

Masa barwnika 1) W stosun-

Barwa b ik
arwa barwnika ku do masy witdkna

Zdlcien, oranz, czerwien,
fiolet, granat, zielen, 2%
brunat, khaki

Szarzen

0,5%

Czern 3%

1) Mase barwnika podano w stosunku do koncentracji
barwnika - typu, w ktérym zawartos¢ substancji barwig-
cych uwaza sie za 100%. W przypadku uzycia barwnika
o koncentracji wyzszej lub nizszej niz 100%, mase barw-
nika nalezy przeliczy¢ na koncentracje barwnika-typu.

W 2 naczyniach aparatu do barwienia wg p.2  umie$cié
okelo 50 ml wody o temperaturze 50 +2°C, roztwér barw-
nika badanego (w ilo$ci podanej w tabl.1), przygotowany
wg 3a), 5 ml siarczanu sodowego wg 3¢), 3 ml kwasu octo-
wego wg 3b).

Kapiel uzupeinié wodg o temperaturze 50 +2°C ‘do ob-
jetoéci 300 ml. W ten sam sposdb przygotowad kapiele bar-

wigce z barwnikiem wzorcowym.

Do kapieli barwigcych wprowadzié po 1 prébce widkna
wg p. & (krotnosé kgpieli 1 : 60). Naczynia umie$-
ci¢ w aparacie, uruchomié go, podnie$é w ciggu okolo

30 min temperature kapieli do 100 +2°C i barwi¢ w niej

przez dalsze 45 min. Nastepnie dodaé po 1,5 ml roztworu

kwasu mrowkowego wg 3a) i utrzymywaé  kapiel jeszcze

przez 45 min w temperaturze 100 +2°C.
Dwie prébki widkna, wybarwione barwnikiem badanym i

wzoercowym, po odzeciu wprowadzié¢ do wspdlnej kqpieli
chromujgcej zawierajgcej:

- 300 ml wody o .temperaturze 50 +2°C 5

- 6 ml kwasu octowego wg 3b),

- dwuchromian potasowy wg 3d), w ilosdci podwdjnej,wg

tabl.2.
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Tablica 2

1lo$¢é dwuchromianu
potasowego

Barwa barwnika
w stosunku do | 1-procentowy
masy probki roztwor
wtdékna, % ml

Zdlcien, oranz, czer-
wien, fiolet, zielen 1,8 5,0
brunat, khaki

Granat 0,60 3,0
Szarzen 0,60 3,0
Czern 1,5 (i
Chromowanie rozpoczgé w temperaturze 50 :tZOC, po

czym podgrzad kapiel do temperatury 100 +2°C i utrzymy-
wadé w tej temperaturze w ciggu 40 min.

W przyp#ku Granatu kwasowo-chromowego ERN chro-
mowaé 20 min. Nastepnie proébki wyjaé, wyzaé, pozosta-
wié do ostygniecia i ptukadé kilkakrotnie w zimnej wodzie,

Eos i . ; ; ;e
wyzaé i suszyé w temperaturze nie przekraczajgcej 60 C.

6. Okreslenie stopnia wyczerpywani.; barwnika z kapie-

li wykonaé¢ jednym z nastgpujgcych sposobdw:

a) kapiele pozostale po zakornczeniu procesu barwienia
uzupeinié wodg do objetosci 300 ml i pordwnaé wizualnie
stopiell wyczerpania barwnika z kagpieli;

b) kécpiele pozostale po zakoriczeniu procesu barwienia
Swieze

uzupelnié wodg do objetoéci 300 ml i wprowadzié

probki widkna wg p. 4 i barwié¢ w temperaturze 100 +2°¢
w ciggu 30 min; nastepnie prdbki wyjgé, wyzaé, wyplukad
w biezgcej wodzie, wyzac i suszyé w temperaturze nie prze-
kraczajacej 60°C i ocenié stopie zabarwienia widkna.

okresdlid

7. Wynik barwienia, tj. koncentracje przez

pordwnanie wybarwield wykonanych przy uzyciu  barwnika
badanego i wzorcowego. Pordwnanie przeprowadzi¢ nie-
uzbrojonym okiem w rozproszonym S$wietle dziennym Ilub
stosujgc urzgdzenie do otrzymywania sztucznego Swiatta

dziennego wg PN-068/N-02310.

W przypadku stwierdzenia niezgodnej intensywnos$ci bar-
wy pordwnywanych wybarwieri, nalezy powtdérzy¢ wybarwie-
nia ze zmniejszong badz zwiekszong o 5, 10, 15% iloécia

barwnika wzorcowego lub badanego.

Odcien okresli¢ na wybarwieniach wykonanych barwni-

kiem badanym i wzorcowym o zgodnej intensywnoéci barwy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci odcienia, nale-
zy podaé charakterystyke slowng tej niezgodnos$ci, np.bar-
dziej zdlty.

W przypadku badania zdlcieni lub takich barwnikdw ,kté-
rych koncentracji nie mozna okreslié przez barwienie w
zwykly sposdéb, dopuszcza sie dodawanie do kapieli, jed-
nakowej ilosci roztworu réwno ciggngcego barwnika kwaso-
wego barwy dopelniajgcej, odpornego na proces chromowa-

nia.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Barwnikéw ORGANIKA w Zgierzu.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6041-41

a) zmieniono krotnos¢ kagpieliz1 : 40na 1 : 6(),
b) wprowadzono do barwienia efektéw tasme, zamiast
tkaniny i przedzy (bawelny, jedwabiu naturalnego, wisko-
zowego lub octanowego, widkna poliamidowego),

¢) zmodyfikowano metode barwienia barwnikami kwaso-
wo-chromowymi, tagcznie z metodg chromowania,

d) wyeliminowano dwa sposoby barwienia, tj. barwienie
Czernig kwasowo-chromowg EZ lub Granatem kwasowo-
-chromowym, oraz barwienie barwnikami ortochromowymi
(metachromowymi).

e) podwyzszono procentowos$é wybarwienia dla: zdlcie-
ni, oranzu, zieleni, Brunatu kwasowo-chromowego EB =z

1% na 2%, a dla czerni z 2,5% na 3,0%,

f) zmieniono, w zaleznos$ci od barwy, ilo§¢ dwuchro-
‘ zdlcie-
ni, oranzu, zieleni, Brunatu kwasowo-chromowego EB =z
0,5% na 1,0%, granatu z 0,75% na 0,6% czerni z 1,0% i2,0%

na. 1,5%,

mianu potasowego w stosunku do masy widkna dla:

g) wprowadzono w osobnym punkcie okreslenie stopnia

wyczerpywania barwnika z kgpieli, podajagc dwa sposoby:
przez pordwnanie intensywnos$ci roztworu oraz przez wy-

barwienie §wiezych prébek widkna.

3. Normy zwigzane

PN-68/N-02310

Iluminanty i Zrddla sztucznego $wiatla

dziennego

4. Autor projektu normy - inz. Jadwiga Pliszkiewicz -

Oérodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Barwnikéw OR-

GANIKA w Zgierzu.



