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1, WSTEP

1,1, Przedmiot hormy, Przedmiotem normy sa metody

badarh barwnikéw ttuszczowych,

1,2, Rodzaje badah

a/ oznaczanie zawartosci popiotu,

b/ oznaczanie zawartoéci wody,

c/ oznaczanie zawartoéci substancji nierozpuszczalnych
w kwasie oleinowym,

d/ oznaczanie zdolnoéci rozpuszczania w benzynie,

e/ oznaczanie pozostatoéci na sicie,

f/ oznaczanie stopnia sublimacji,

g/ oznaczanie pH,

h/ oznaczanie koncentracji,

i/ oznaczanie odcienia,

2, METODY BADAN

2. 1. Oznaczanie zawartoéci popiotu - wg PN-76¢/C-04702,

2, 2, Oznaczanie zawartoéci wody - wg PN-76/0-04702,

z ta réznica, ze nalezy suszy¢ w suszarce w temperaturze

80 - 85°C.

2,3, Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w__kwa-

sie oleinowym

2,3, 1, Odczynniki i roztwory

a/ Alkohol metylowy cz,d. a,
b/ Benzen cz, d, a,

¢/ Kwas oleinowy techniczny DF - wg BN-74/6133-02,

2,3, 2, Wykonanie oznaczania, Okoto 3 g barwnika, u-

przednio wysuszonego do statej masy w temperaturze 80 =
85°C i odwazonego z doktadnoécia do 0,01 g umieécié w

3 3 :
zlewce pojemnoéci 800 cm , doda¢ 150 cm kwasu oleino-

o
wego, wymieszaé, ogrzaé do temperatury 115 C i utrzymac

w tej temperaturze przez 15 min, Roztwér pozostawié do o-

stygniecia do temperatury okoto 60°C, dodacé 300 cm3

ben-

zenuy, wymieszaé, doprowadzié ponownie do temperatury
o

60 C, po czym przesaczy¢ przez saczek ilosciowy migkki

typu VEB 388, uprzednio wysuszonej do statej masy w tem-
peraturze 100 3 10500 i zwazony z doktadnos$cia do 00002 g,

Pozostato$¢ na saczku przemywaé benzenem, ogrzanym
do temperatury 50°C tak diugo, dopdki kilka kropel prze-
saczu umieszczonych na szkietku zegarkowym nie wykaze

po odparowaniu éladéw oleiny, Nastepnie przemywac co

najmniej 150 <:m3 alkoholu metylowego, az saczek bedzie
biaty, Saczek wraz z pozostatoscia suszy¢ najpierw w tem-
peraturze otoczenia, a nastepnie w temperaturze 100 ; IOSOC
do statej masy, po czym zwazy¢ z doktadnoécia do 0,0002 g,

Zawarto$c¢ substancji nierozpuszczalnych w kwasie ole-

inowym /X‘/ obliczyé w procentach wg wzoru

my —m
X,= ———2 . 100 //
m
w ktérym:
m, - masa saczka z pozostatoscia po suszeniu, g,

m, - masa saczka, g,

m - odwazka barwnika, g,

Za wynik przyjaé érednia arytmetyczna wynikéw co naj-
mniej dwéch oznaczaf nie rézniacych sie miedzy soba wie-

cejniz o 10% wyniku mniejszego,

2.4 Oznaczanie zdolhosci rozpuszczania w benzynie,

Odwazyé na szkietku zegarkowym 0,015 g badanego barwni-
ka z doktadnoécia do 0,0005 g, przeniesé do zlewki pojem-
barwnik ze

3 3
noéci 2 dn i dodaé¢ 1 dm benzyny, sptukujac

szkietka, Zawartoéé zlewki utrzymywaé w temperaturze
20 i2°C przez 25 = 30 min ciagle mieszajac, Nastepnie roz-

3
twér przelaé do kolby pojemnoséci 1 dm , przykryé szkiet-

kiem i pozostawié na 3 dni, Réwnolegle przygotowaé roz-
Zgloszona przez Zjednoczenie Przemystu Organicznego ORGANIKA
Ustanowiona przez Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Organicznego ORGANIKA dnia 20 stycznia 1977 r.
joko norma obowiazujgca w zakresie czynnosci okreslonych normq od dnia 1 pazdziernika 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1977 poz. 14 )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977. Wplyw do WN 25.2.77. Oddano do skladu 29.3.77. Druk ukodczono w czerwcy 77. Cena zi 2,40

Obj.0,45a. w. Nakiad 3300 + 55 egz. Zam. 798/77



2 BN-77/6044-15

s

twér barwnika wzorcowego, Pordéwnaé klarownoéé i inten-
sywnoéé roztworu barwnika badanego z roztworem barwni-
ka wzorcowego, Pordéwnanie przeprowadzié nleuzbrojonym

okiem, w rozproszonym éwietle dziennym lub stosujac urza-
dzenia do otrzymywania sztucznego s§wiatta dziennego wg
PN-GB/N-02310_ Zdolnoé<€ rozpuszczania sie barwnika ba-
danego okreéli¢ stowami: mniejsza niz wzorca, zgodna =z

wzorcem, wieksza niz wzorca,

2. 5 QOznaczanie pozostatoéci na sicie wykonaé wg F’N-’?l/

C-04401 p, 2,.4,.3 z ta réznica, ze do oznaczania odwazyc

10 g badanego barwnika z doktadnoscia do 0,01 g oraz jako
3

roztwér zwilzajacy uzy<¢ 20 cm 2-procentowego roztworu

Nekaliny S lub innego podobnego roztworu zwilzajacego,

2,6, Oznaczanie sublimacji, 5 g badanego barwnika, od-

wazonego z doktadnoécia do 0,001 g w naczyfilku wagowym o

$rednicy 50 mm i pojemnosci 30 cm3, przykryé kwadratem
biatego kartonu i obciazyé ptytka /np. otowiana/. Réwnole-
gle przygotowac naczyr’\ko z 5-gramowa odwazka barwnika
wzorcowego, Naczyhka z barwnikiem badanym i wzorcowym
umieécié na ptycie stalowej przykrywajacej taznie wodna,
doprowadzona do wrzenia i pozostawi¢ w tej temperaturze
2 godz, Nastepnie naczyrfika zdjac z tazni, ostroznie usu-
naé ptytki i poréwnaé ze soba intensywnoéé zabarwienia
obydwu kartondw,

Pordéwnanie wykonac nieuzbrojonym okiem w rozproszo-
nym éwietle dziennym lub stosujac urzadzenie do otrzymy-
wania sztucznego swiatta dziennego wg PN—GB/N-023IO,
Wynik oznaczania sublimacji okreélié¢ stowami: mniejsza niz

wzorca, zgodna z wzorcem, wieksza niz wzorca,

2, 7. Oznaczanie pH, Okoto 1 g badanego barwnika od-

wazy¢ z doktadnoécia do 0,005 g, umieéci¢ w kolbie stoz-

kowe] pojemnosci 25 cm3, dodac¢ 10 =+ 15 cm3 wody dwukrot-
nie przegotowanej i doprowadzone]j do temperatury 20+250C_
Zawartoéé kolby wstrzasac przez 3 min, po tym czasie o-
grzac do temperatury 400C i nastepnie doprowadzi¢ do tem-
peratury 20 = 250(3, Ochtodzony roztwér przesaczyé bez-
poérednio do naczynka pehametru i oznaczy¢ pH z doktad-

noscia do 0,5 pH,

2, 8, Oznaczanie koncentracji

2.8, 1, Wytyczne ogdlne, W zaleznoséci od wskazahh nor-

my przedmiotowe] oznaczanie koncentracji wykona¢ jedna z
nastepujacych metod:
a/ metodg barwienia kostki,

b/ metoda barwienia paskéw bibuty,

2,8,2, Oznaczanie koncentracji metoda barwienia kostki

2,8,2,1, Odczynniki i roztwory

a/ Parafina Rl 50 wg PN-74/C-96115,

b/ Stearyna techniczna gatunek | wg E}N-74/6433_03_

2,8, 2 2, Przyrzady, Formy z blachy stalowej polero-

wanej w ksztatcie szesScianu o boku 30 mm - wg rysunku,

30 e
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2,8,2 3. Wykonanie oznaczania, W parowhiczce porce-

. . . . 3 ar
lanowej pojemnosci 50 cm umiescié 10 g stearyny, odwa-

zonej z doktadnoécia do 0,1 g i 0,05 g badanego barwnika,
odwazonego z doktadnoécia do 0,0005 g, Catosé umieécié
na wrzacej tazni wodnej i utrzymywaé w tej temperaturze
przez 15 min, ciagle mieszajac, Do otrzymanej mieszaniny
dodaé¢ 10 g parafiny odwazone] z doktadnoécia do 0,1 g i
mieszajac catosé stopié, po czym pozostawi¢ do zakrzep-
niecia /mieszanina A/,

W taki sam sposdb rozpuscié barwnik wzorcowy,

Odwazyc¢ z doktadnoscia do 0,01 g, 1 g zakrzepte] mie-
szaniny A, zawierajace] badany barwnik, umiesécié w pa-
rowniczce zawierajacej stopiona i starannie wymieszana
masa sktadajaca sie z 10 g parafiny i 10 g stearyny, odwa-
zonych z doktadnoécia do 0,1 g, Parowniczke ogrzewac we
wrzacej tazni wodnej i przez caty czas mieszajac doprowa-
dzi¢ do catkowitego stopienia sie i wymieszania wszystkich
sktadnikéw /mieszanina B/, Stopiona goraca mieszaning B
wlaé do formy wg 2,8, 2, 2 i pozostawi¢ do ostygnigcia w
temperaturze 20 j:2°C co najmniej na 1 godz, Nastepnie for-
me roztozyé, zabarwiona kostke wyjac i przechowywaé w
miejscu zaciemnhionym,

Réwnolegle przygotowad kostke zabarwiona barwnikiem

wzorcowym,

2,8,2, 4 Ocena wynikéw, Koncentracje badanego barwni-

intensyw-—

noséci barwy przekroju kostki w miejscu oznaczonym na ry-

ka okreélié w tym samym dniu przez poréwnanie

sunku, wykonanych przy uzyciu barwnika badanego i wzor-
cowego, Pordwnanie wykonaé nieuzbrojonym okiem w roz-
proszonym $wietle dziennym lub stosujac urzadzenie do o-
trzymywania sztucznego éwiatta dziennego wg F’N-68/
N-02310,

W przypadku stwierdzenia niezgodne] intensywnosci bar-
wy poréwnywanych przekrojéw kostek nalezy powtérzyé o-
znaczanie ze zmniejszona lub zwiekszona o 5, 10, 15% itd,
iloécia barwnika wzorcowego,

Koncentracje badanego barwnika /Xz/ obliczyé w procen-

tach wg wzoru
X = — « 100 /2/

w ktérym:
m - masa barwnika wzorcowego, g,

m,; - masa barwnika badanego, g,
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2,8,3, Oznaczanie koncentracji metoda barwienia paskow

bibuty
2.8,3,1, Odczynniki i roztwory - wg 2,8,2, 1,

2,8,3, 2, Wykonanie oznaczania, Przygotowaé wg 2,8,2.3

mieszaning A nie pozostawiajac jej do zakrzepnigcia, lecz
po doprowadzeniu do temperatury 60 iZOC przeciagnac przez
nia paski biatej bibuty o wymiarach 20 x 4 cm, Zabarwione
paski zawiesi¢ do ostygniecia, W taki sam sposéb przygo-
towaé paski bibuty zabarwione mieszaning 2z barwnikiem

wzorcowym,

2 8.3,3, Ocena wynikéw, Koncentracje badanego barw-

nika okreéli¢ w warunkach wg 2,8, 2, 4, pordédwnujac paski

bibuty zabarwione barwnikiem badanym i wzorcowym po 15 =

30 min od ich zabarwienia,

2,9, Oznaczanie odcienia, OdcieA badanego barwnika o-

kresli¢ przez poréwnanie kostek lub paskdéw bibuty, zabar-
wionych wg 2, 8 barwnikiem badanym i wzorcowym o zgodnej
intensywnoéci barwy, Pordéwnanie przeprowadzié nieuzbro-

jonym okiem w rozproszonym éwietle dziennym lub stosujac

urzadzenie do otrzymywania sztucznego éwiatta dziennego
wg PN-68/N-02310, W przypadku niezgodnoéci odcienia,
podaé charakterystyke stowna tej niezgodnoéci, np, bar-

dziej zéity, bardzie] zielony, przyttumiony itp,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Oérodek Badawczo-

-Rozwojowy Przemystu Barwnikéw ORGANIKA w Zgierzu,

2, Istotne zmiany do PN-63/C-04719, Wprowadzono o-

znaczanie zawartoéci wody i oznaczanie zdolnoéci rozpusz-
czania w benzynie,
Dotychczas obowigazujaca PN-63/C-04719 zostaje uniewaz

niona z dniem 1 pazdziernika 1977 r,

3, Normy zwiazane

PN-71/C-04401 Pigmenty, Ogdine metody badan

PN-76/C-04702
PN-74/C-96115
PN-68/N-02310

Barwniki, Ogdlne metody badar
Przetwory naftowe, Parafiny
Huminanty i Zrédta sztucznego é&wiatta
dziennego
BN-74/6133-02 Kwas oleinowy techniczny /oleina/

BN-74/6133-03 Stearyna techniczna

4.  Autor projektu normy - inz, Irena Sekuta - OsSrodek

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Barwnikéw ORGANIKA,



