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SZTUCZNE Pobieranie i przygotowanie próbek 
- do badań właściwośGi 

łizykomechanicznych . 
. . , 

Grupa katalogowa X 29 -

1. Pobieranie próbek do badań. Z rulonu, pobranego 

w sposób losowy z partii materiałów tapicerskich, odciąć 

w odległości co najmniej l m od jego początku lub końca od­

cinek takiej długości, aby jego powier,zchnia wynosiła co 

najmniej 2 m 
2

. Pobrany w ten sposób ódcinek materiału 
tapicerskiego przeznaczony jest do badań właściwości fi­

zykomechanicznych. Sposób wycinania próbek, ich wymia­

ry oraz liczba są podane w opisach poszczególnych metod 

badań .. 

Próbki do b'ada~ nie powinny mieć uszkodzeń mechanicz­

nych i innych wad widocznych gołym okiem. 

• 

2. Przygotowanie próbek do badań. Próbki należy wy­

cinać w odległości co najmniej 0, l fi od krawędzi wyro­

bu, zgodnie z opisem dotyczącym poszczególnych badań. 

W materiałach tapicerskich na nośniku z tkaniny próbki 

należy pobierać wzdłuż wątka i osnowy, a na nośniku z 

dzianiny - wzdłuż kolumienek i rządków. 

3. Klimatyzacja próbek do badać.. Odcinek do wycina-

nia próbek może być pobrany z materiału co najmniej 

48 h od jego wyprodukowania. 

po 

Po wycięciu próbki do badań powinny być klimatyzowa­

ne przez 24 h w temperaturze 20 ±2°C i wilgotności względ-

nej 65 +5% . 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. InstYtucja opracowująca normę - Zakłady . Tworzyw 

Sztucznych ERG, Oława. 

winylowe. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań 

3. Autorzy proj ektu normy - mgr inż. Danuta Bryła - ' 

2. Inne dokumenty normalizacyjne 

WT Fiat 9.55490 Załącznik l Sztuczne skóry i laminaty 

ZTS ERG, Oława, inż. Joanna Lewandowska 

Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiona przez pyrektora Zjednoczenia Przemysłu T.worzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r. 

jako norma obowiqzujqca od dnia l lipca 1980 r. 
(Dz. ~orm. i Miar nr 18 /1979 poz. 87) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.0,10 NokI. 2900+ 55 Zomo 2363/79 
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