
UKD 677 61684 73 629113 6785/806 : . : . : . 
NORMA BRANtOWA 

BN-79 , 

TWORZYWA 
Materiały tapicerskie dla motoryzacji 6390-01.13 

Metody badań • 
SZTUCZNE 

Oznaczanie odporności powłoki 
na pękanie 

1. Zasada metody potega na poddaniu próbek .badanego 

materiału działaniu ni-skich temperatur, a następnie zgię­

ciu ich o 180
0 

i oględzinach powłoki próbek. 

2. Przyrządy i materiały pomocnicze 

a) Komora klimatyczna umożliwi.ająca uzyskanie tempe ·· 
o 

ratury -30 ~2 C. 

b) Trzpień stalowy o średnicy 10 mm. 

3. Przygotowanie próbek. Z odcinka materiału pobra­

nego zgodnie z BN-79/6390-01.0l należy wyciąć 2 próbki 

o wymillra-ch 50 x 300 mm, z których jedna wycięta jest w 

l- Grupa katalogowa X 29 

kierunku wzdłużnym, a druga w kierunku poprzecznym do 

podłoża. 

Próbki klimatyzować zgodnie z BN-79 / 6390-01.0l p. 3. 

4. Wykonani",. oznaczania. Przygotowane próbki umieś­

cić w komorz~ klimatycznej w temperaturze -30 ~20C na 

6 h. Pl' upływie tego czasu próbki poddać zginaniu pod ką ' 

tern 180" wzdłuż osi poprzec znej na trzpieniu 

o śred:.',cy 10 mm. 

stalowym 

Badane próbki ocenić gołym okiem, stwierdzając czy 

wystąpiło pęknięcie tworzywowej powłoki próbki. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 
1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw 

Sztucznych ERG, Oława. 

2. Normy związane 

BN-79 / 6390-01. 01 Materiały tapicerskie dla motoryzll-

cji. Metody badań. Pobieranie i przygotowanie próbek 

do badań wŁaściwośc i fizykomechanicznych 

3. Inne dokumenty normalizacyjne 

WT Fiat 9.55490 Załącznik 12 Sztuczne sk6ry i laminaty 

winylowe. Oznaczanie stabilności wymiarów i odpor­

ności na pękanie 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. · Danuta Matusiak 

- Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Wł6kien-

niczych, inż. Joanna Lewandowska - Instytut 

Tworzyw i Farb. 

Przemysłu 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw I Farb PLASTOFARB 
Uatanowiona przez Dyrektora Zjedn~czenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia l lipca 1980 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 18/1979 poz. 87) 
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