
• 

UKD 677.61 : 684.7~:629. 113 · 678.5/8.06 

NORMA BRANŻOWA 

BN-79 
Materiały tapicerskie dla motoryzacji 

6390-01.15 
TWORZYWA Metody badań 

SZTUCZNE Badanie zachowania się materiału 
W styczności z wyściółką 

tapicerską G;upa kalalogowa X 29 

l. Zasada badania polega na ocenie zmian wyglądu 
badanego ma te ri ału s t y k ającego się z wyśc i ółką tapi­
cerską, po dz i a ła niu światła sztucznego lub działaniu 
podwyższonej temperatury , w porównaniu z próbką 
wzorcową badami w tych sa mych warunkach. 

2. Przyrządy 

a) Fadeometr lub kse no test. 
b) Termostat z termo regula torem umożliwiającym 

utrzyma nie sta łej tempera tury z dokładnością do +2°C. 

3. Przygotowanie próbek. Z odcinka matnia lu tapi­
ce rsk iego pobranego wg BN-79/ 6390-0 1.0 I wy\.:iąć 2 
próbki o wymia ra ch 100 X 160 mm. Złożyć próbki 
wzdłuż osi podłu żnej, ta k a by powłoka była na ze­
wnątrz . Po umieszcze niu wyściółki wewnątrz próbki 
zszyć ją wzdłu ż l po bokach , tak jak zaznaczono na 
rys unku . 
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I BN-79 /6390-01 .15 I 

Do badania użyć wyściółkę tapicers ką, stOSOW3M) 
w produkcji samochodów, w miejscach bezpośredniej 

stycznośc i z materiałem tapicerskim. 

4. Wykonanie badania .. Jedną próbkę badanego ma­
t e ri ału należy umieścić w fadeometrze lub k senoteścic 

na 150 h , drugą - w temperaturze 100 +2°C na 50 h. 
Po zakończeniu badań ocenić ewentua lne zmiany 

koloru lub plamy na powłoce , porównując badane 
próbki z próbkami wzorcowymi , badanymi w tych sa­
mych warunkach . 
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INFORMA C.JE DODATKOWE 

3. Inne dokumenty normalizacyjne I. Instytucja opracowująca normę - Zaklady Tworzyw SztuC7-
nych ERG. Oława. 

2. Normy związane 
WT Fiat 9.55490 Za ł.ącznik 9 Sztuczne skóry i laminaty winy­

ł owe . Zachowanie s i ę sztucznej skó ry przy styk u z wyściółką . 

BN-79/ 6390-0 J.OI Ma t e ri a ły tapicerskie dl a motoryzacji . Metody ba­
daJi . Pobie ra nie i przygotowa ni ~ próbek do bada ń właśc i wośc i 

fi zykomecha niczn) Ch 

4. Autorzy projektu normy - in ż . Lech Gaba ńs ki ...:.... Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małołitra żowych . Biełsko- Bi a ła . 

In 7. Joa nna Lewandowska - Instytut Prze mysiu T worzyw i Fa rb . 

Zgłoszona przez Ziednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Two'rzyw i Farb PLASTOFARB dni!! 10 lipca 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia .1 lipca 1980r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1979 poz. 87) 
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