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, Grupa katalagowo X 29 

l. Wielkość partii. Partię stanowi folia nawinięta na 

tuleje jednakowego typu, odmiany, grubości szerokości 

2. Pobieranie pr6bek. Z partii przedstawionej do od­

bioru i sprawdzenia zgodności z wymaganiami normy nale­

ży pobrać w spos6b losowy zwoje według tabl i cy. w ilości : 

- dla foliiEK - najwyżej 500 kg, 

- dla folii ET - nie mniej niż 100 kg, 

- dla folii ETS _ nie mniej niż 100 kg, 

_ dla folii T - nie mniej niż 100 kg, 

- dla folii M - nie mniej niż 100 kg. 
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3. Postępowanie z wy losowanymi zwojami. Dla wyloso­

wanych zwoj6w wykonać sprawdzanie: grubpści, wyględu 

zewnętrznego oraz jakości i ścisłości nawinięcia. Do po­

zostałych badań po zdjęciu 3 pierwszych zwoj6w pobrać 

pr6bki w ilości potrzebnej do wykonania tych badań. 
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INFORMACvE DODATKOWE 

,. Instytucja opracowujpca normę - Zakłady T.worzyw 

Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Młyn. 

2, Autorzy projek tu normy: mgr inż. Leokadia Korga 

Irena Wilczek, 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFAR8 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r. 

jako norma obowiqzująca od dnia 1 stycznia 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51) 
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