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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
/ 6392-01 

TWORZYWA 
Arkusz 07 SZTUCZNE Folio Esłrołol 

Sprawdzanje wymiarów Zamia.' 
- BN.73/6392·01/07 

, Grupa katalogowa X 29 

• 
1. Pomiar szerokości folii wykonać pr zyrzędarni pOlT'ia- 2. Pomiar grubości folii powyżej 0,05 mm wykonać gru

bościomierzem wg PN-7S/C-89090, natomiast folię poni_ 

żej 0,05 mm sprawdzać srubościorrierzem o dokładności 

rc wyrr,j wymienionymi \IV t ablicy. 

Szer okość Przyrzęd 

fol ii porriarowy 

mm 

do 100 suwmiarka 

powyżej 100 lin ia ł 

Dokł adność 0,001 mm w dzi es ięciu dowo lnych punktach. Nacisk stopki 

kl:list~ o śre·c!nicy 3 mm powinien wynosić 120.;- 200 G. 
pomiaru 

mm 

O, 1 

1 , O 
3 . Pomiar długośc i folii wykonuje się z dokładnościę do 

m w czasie przewijania lub o dwijania folii. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. In s tytuc ja opracowując a normę - Zakłady Tworzyw 3. Istotne zmiany do BN-73( 6392-01 ( 07. Wprowadzono 

Sztuc z n ych NI TRON-ERG, Krupski Mł yn. sprawdzanie pomiaru długości folii . 

2. Normy związane 

PN-7S/ C-89090 Folie z twor zyw sztucznych. Oznaczanie 4 . Autorzy projektu normy: mgr inż. Leokadia Korga 

gr ubości Irena Wi Iczek. , 

Zgłoszono przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r. 

jako norma obowiązująco od dnia 1 stycznia 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 10 / 1978 poz. 51) 

WYDAWNICIWA NORMALIZACYJNE 1978 Druk . Wyd. Norm. W-WQ, Ark . wyd. O,-t5 Nald.3000+55 Zam. 1868,'18 Ceno ,ł 1.80 


