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i, WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest wg-
giel aktywny depolaryzacyjny bedacy produktem ak-

tywowania koksu torfowego lub pdéikoksu z weglaka-
miennego,

1,2, Zakres stosowania przedmiotu normy, Wegiel
aktywny depolaryzacyjny stosuje sie do produkeji
ogniw galwanicznych o depolaryzacji powietrznej.

1,3, Okredlenia

1,3.1, Zdolnos$é depolaryzacyjna w_ogniwie préb-

nym - zaleznosé¢ napigecia ogniwa prdébnego od czasu
roztadowania, 1losci ellekt.rol_itu nawil2zajgcego we=
glel, pradu roztadowania oraz nacisku wywieranego
na ogniwo,

Miara zdolno$ci depolaryzacyjne]j jest czas uzys-
kany przy wyladowaniu ogniwa prdbnégo do napiecia
koncowego 850 mV przy prdhzie rozladowania 10 mA,
nacisku 10 at 1 nawilzeniu elektrolitem w ilodci
7 = 8 1lub 9 = 10 jednostek nawilzania - w 2zalez-
noéci od rodzaju wegla aktywnego,

1,3.2, Jednostka nawilzania - 0,01 ml 20-procen-
towego roztworu chlorku amonowego stosowanego do
nawilzania badanego wegla.

1,3.3. Aktywnos$é wegla - zdolnoéé do rozktadu
nadtlenku wodoru przez wegiel w okreslonym czasie
Miara aktywnosci jest rownowazna objetoéé wody
w mililitrach wypartej przez tlen z rozkladu nad-

tlenku wodoru,

1.4. Normy i dokumenty zwigzane

PN-56/C~-04501 Analiza sitowa

PN/C-04507 Chemiczne badania i préby. Pobieranie
prébek i przygotowanie éredniej prdbki labora-
toryjnej. Wytyczne ogélne

PN-54/C-04521 Chemiczne badania i préby, Oznacza-
nie malych zawartosci Zelaza w produktach che-
micznych metodg kolorymetryczng

PN/C-60010 Chemiczne badania i préby,.
do pobierania prébek. Zglebniki do
sypkich 1 w kawatkach

PN-64/G~04512 Wegilel kamienny i brunatny.
czanie zawartosci popioiu

Przyrzady
produktdéw

Ozna-

2, PODZIAL I OZNACZENIE

2,1, Rodzaje, W zaleznoséci od suroweca zastoso-
wanego do produkcji rozréznia si¢ dwa rodzaje we-
gla depolaryzacyjnego o symbolach:

T - z koksu torfowego,

D - z p6lkoksu z wegla kamiennego,

depo-

2,2, Przyklad oznaczenia wegla aktywnegq
laryzacyjnego otrzymanego z koksu torfowego:

WEGIEL AKTYWNY DEPOLARYZACYJNY T BN-68/6081-03
3, WYMAGANIA

3,1, Wymagania ogdlne, Wegiel aktywny depolary-

zacyjny powinien byé bezwonny, bez smaku i wolny

od zanieczyszczen mechanicznych,

3,2, Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl, i,

Tablica 1

Wegiel depo~ | Wegiel depo-

Wymagania laryzacyjny | laryzacyjny
T D

a) Zdolno&¢ depolaryzacyj-| 40 przy 7<8 | 30 przy 9210
na wegla w ogniwie prébnyn, jednostkach | jednostkach
min, nie nizsza niz nawilzania nawilzania

b) Aktywnosé wegla, ml, :
nie niZsza niz 30 20

¢) Zawartoéé wody, %,
nie wiecej niz 10 10

d) Zawartosé popiolu, %.
nie wigcej niz 15 20

~e) Pozostalosé po przesie-
wie przez sito o wymiarze
boku oczka 0,06 mm, %,
nie wiecej niz 50 50

f) Gestofé nasypowa, z/dm3 350=450 450+550
g) Zawartosé Zelaza w we-
glu, %, nie wiecej niz 1,0 1,3

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

" 4,1. Pakowanie. Wegiel depolaryzacyjny powinien
byé pakowany w worki papierowe B-warstwowe,
Przed zamknieciem opakowania wegiel powinien by

sezonowany co najmniej w czasie 24 godz w celu u=-

niemozliwienia samozaplonu,
W przypadku eksportu bez przeladunku nalezy sto-
sowaé¢ worki papierowe 8-warstwowe z wkladkg bitu-

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor- miczng, natomiast z przetadunkiem 1 transportem
towych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe morskim - dodatkowy worek jutowy,
Zaktady Koksochemiczne ,,Hajduki”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Rafinerii Nafty dnia 16 lutego 1968 r.
joko norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernike 1968 r.
(Mon. Pol. nr 23/1968 poz. 152)
Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark wyd.0,45 Naki. 1400+ 40 Zam. 1222/68 Cena zt 2,40

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE
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. Znakowanie opakowal nalezy wykonaé 3godnie %

PN-67/0-79252, Na kaz2dym opakowaniu nalezy podaé
co najmniej:

a) nazwe lub znak wytwérni,

b) oznaczenie zgodne z 2.2,

o) wagebrutto i netto,

d) miesige i rok produkcji,

e) ‘numer partii,

4,2, Przechowywanie, Wegiel aktywny depolarysza-
cyjny powinien byé przechowywany w suohjd:i prze-
wiewnyoh magazynach zbudowanych z materialéw og-
niotrwatych, :

Worki z weglem depolaryzacyjnym powinny byé u-
ktadane na kratownicach drewnianych, umozliwiajg-
cych swobodny przeplyw powietrza miedzy workami,

Wysokoéé stosdéw nie powinna przekraczaé 3 m, W
pomieszczeniach tych nie naleiy przechowywaé ma-
terialéw 2rgcych i wydzielajgcych zapachy.

4,3, Transport, Wegiel aktywny depolarysacyjny
powinien byé przewozony krytymi érodkami transpor-
tu, zabezpieczajacymi produkt przed opadami atmo-
sferycznymi i wyziewami materialéw zrgcych 1 wy=-
dzielancyoh-zapnéhy.llorki z produktem powinny byé
przed zatadowaniem oczyszozone z pylu‘wqglowego.

5, BADANIA
5,1, Rodzaje badan

a) oznaczanie zdolnodci depolaryzacyjnej,

b) oznaczanie aktywnoéel,

c¢) oznadzanie zawartoséci wody,

d) oznaczanie popiolu,

e) oznaczanie pozostatodci po przesiewie,

f) oznaczanie gestosci nasypowej (ciezaru nasy-
powego),

g) oznaczanie zawartodci zelaza,

5,2, Wielkoéé partii, Partia wegla depolarysa=-

cyjnego nie powinna przekraczaé¢ 5000 kg.

5,3, Pobieranie prébek, Przy pobieraniu prébek
naleszy stosowaé wytyczne ogélne podane w PN/C-04507,

Do badand naledy pobraé z partii liczbe¢ opakowan
zgodng z tabl. 2.

Tablica 2
Liczba opakowafi, ktérg na-
Licz:a :g:::waﬁ lety pobraé do .pobranin
P prébek

do 15 5

16 & 25 (s

26 + 63 8

64 = 160 9

161 & 290 10

Prébke nalezy pobieraé zglebnikiem wg PN/C-60010,

Masa prébki jednostkowej powinna wynosié co naj-
mniej 100 g, natomiast prébki ogélmej, niezaleznie
od liczby prébek jednostkowych, co najmniej 1800g.

Z prébki ogélnej nalezy przygotowaé przez kwar-
towanie drednig prébke laboratoryjng o masie oko-
1o 600 g,

5,4. Opis badan
5.4.1, Oznaczanie zdolnogci depolaryzacyjne]

5,4,1,1; Zasada oznaczania polega na wyladowa-
niu ogniwa wegiel-ocynk o specjalnej konstrukeji,w
ktérym depolaryzatorem jest badany wegiel depola-
ryzacyjny, a elektrolitem 20-procentowy roztwér
chlorku émonowego. Ogniwo wyladowuje sie pradem o
natezeniu 10 mA do osiggniecia napiecia korcowego
850 mV, Do pomiaru uzywa sie zespolu 5 ogniw préb-

nych polqczohyoh szeregowo,

5,4,1.2, Przx;zgdx i odczynniki
a) Depolarymetr typu AP-5,

b) Chlorek amonowy c¢z., roztwér 20-procentowy,

5;4,1,3. Wykonanie oznaczania, Oznaczanie zdol-
noéci depolaryzacyjnej wegla depolaryzacyjnego

przeprowadzié¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
larymetru,

5,4,1,4, Wynik, Za wynik nalezy przyjaé érednia
arytmetyczng czasu wyladowania trzech ogniw préb-

nych po odrzuceniu dwéch wynikéw skrajnych,

5,4,2, Oznaczanie aktywnosci wegla

5.4 Odezynniki
a) Nadtlenek wodoru, roztwdér 1i,5-procentowy.
b) Blekit metylenowy, roztwér 0,15-procentowy.

5,4,2,2, Wykonanie oznaczania, Odwazyé Q,2 g we-
gla depolaryzacyjnego z doktadnosdcig do 0,01 g i

umiedoilé w kolbie stozkowej pojemnosci 100 ml do-
dajge 30 ml 1,5-procentowego roztworu nadtlenku wo-
doru, kolbe¢ polgczyé z naczyniem wyrdwnawczym icy-
lindrem pomiarowym pOJemnoéci 150 ml, wypelnionym
wodg destylowans zabarwionag blegkitem metylenowym
w 1lodei 3 ml na 1 1 wody.

' Osznaczanie nalezy prowadzié przez 3 min przy cig-
glym mieszaniu zawartosdci kolby w staltej tempera-
turze 20 *2°C, Tlen z rozkiadu nadtlenku
wypiera z cylindra wode, ktérej objetoéé w mili-
litrach nalezy odczytaé na skali cylindra,

5,4,2,3, Wynik, Za wynik naleiy przyjaé¢ érednig
arytmetyczng wynikéw co najmniej 2 oznaczar, mie-

dzy ktérymi réznica nie przekracza 4 ml,

depo-

wodoru

5.4,3, Oznaczanie zawartosdci wody.
5,4,3,1, Wykonanie oznaczania, Okolo 2 g bada-

nego wegla depolaryzacyjnego odwazy¢é¢ z dokladnos-
oiq 0,01 g w naczyrku wagowym wysuszonym w tempe-
raturze 110°c do stalej masy. Otwarte naczyrko wa-
gowe z odwazka umiescié na 3 godz w suszarceo tem-
pefaturze,iiO‘iSQC razem z pokrywks, Nastepnie na-
czyrko wraz z pokrywksg przeniesé do eksykatora 1
po ostudzeniu zwazyé,

Zawartoéé wody ( X, ) obliczyé w procentach wg
wzoru

X, =22 100

w ktérym:
a = odwazka badanego wegla, g,
b - masa badanego wegla po wysuszeniu, g,
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5.4,3.2, Wynik, Za wynik nalezy przyJ)aé sSred-

nig arytmetyczng wynikéw co najmniej dwéch ozna-
czan, miedzy ktérymi réznica nie przekracza 5% wy-
niku wyzszego,

5,4,4, Oznaczanie popiolu nalezy wykonaé wg PN-84/
.G-04512, p. 2.5.2 metody szybkiego spopielenia,

5,4.5, Oznaczanie pozosta i po przesiewie na-
lezy wykonaé wg PN-56/C-04501 metodg suchg, sto-
sujge do oznaczania 25 g wegla depolaryzacyjnego i
sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,06 mm,

5.4.6, Oznaczanie stoscl nasypowe cl na-

8 Wego

5,4.6,1, Wykonanie oznaczania, Oznaczanie ge¢-
stoféci nasypowej przeprowadzié Volumetrem typu WES,

Pojemnik Volumetru wypeinié catkowicie badang
prébkg o objetosci-‘okoto 12,5 om® 1 wigezyé zasi-
lanie eiektromagnesu. Szerokoéé szczeliny zsypo-
we] ustalié na 1 mm, Nastepnie pod szeczeline zsy-
powg podstawié naczyhiko pomiarowe zwazone uprzed-
nio z doktadnoécig do 0,01 g, Po napelnieniu na-

czylika pomiarowego badanym weglem depolaryzacyjnym

wylgczyé zasilanie elektromagnesu 1 ostroznie u-
sungé nadmiar wegla,

Naczyiko wagowe lgcznie z zawartym w nim weglem
zwazyé z dokladnodcig do 0,01 g.

Gestosé nasypowa ( X,) obliczyé w g/dla wg wzaru

w ktérym
m, = masa naczylka z weglem, g,

m, - masa naczyrika pustego, &,
V = objetodé naczynka, dn3,

5,4.6.2, Wynik, Za wynik przyjaé érednisg aryt-
metycZng wynikéw co najmniej 2 oznaczain,

5,4,7, Oznaczanie zawartos$ci zelaza, 1 g bada-
nego wegla depolaryzacyjnego odwazyé z doktadnod-

cig do 0,001 g, umie$cié w zlewce, dodaé 100 ml2n
roztworu kwasu solnego cz.d.a. 1 pozostawi¢ na 1
dobe, po czym przesgczy¢ przez sgczek 1ilodciowy
przepitukujgc sgczek kilkakrotnie wodg destylowang,

Przesacz przeniesé ilosciowo do kolby pomiaro-
we) pojemnosoi 500 ml, uzupelnié wodgq destylowana
do kreski i wymieszaé,

Do analizy pobraé 50 ml roztworu, po czym prze-
prowadzié oznaczanie zgodnie z PN-54/C-04521 spo-
sobem B,

5,5. Réznica miedzy wynikami oznaczan w__dwéch
réznych laborgtoriacﬁ; Dopuszcza sie nastepujsce
réznice miedzy wynikami oznaczan parametréw poda-
nych w tabl, 1:

poz. a) - 5%,

poz. b) - 10%,

poz. c¢) - 5%,

poz. d) - wg PN-64/G-04512,

poz. e) - 10%,

poz. f) - 10%,

poz. g) - 5%,

5,6, Ocena wynikéw badan, Nalezy uznaé, %e par-
tia wegla depolaryzacyjnego odpowiada wymaganiom

normy, Jjezeli wszystkie badania wymienione w 5.1
dalty wynik dodatni,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BR-68/6081-03

Niniejsza norma zastepuje ZN-63/MPCh/Sch-=168



