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Grupa katalcgowa V 47

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa drabiny

drewniané przenoéne stosowane nha statkach wodnych,

2. Typy. Rozréznia sie trzy typy drabin:
- bez zaczepu gérnego - A

1

- z zaczepem gérnym matym - B

Al

- z zaczepem goérnym duzym - C,

3. Rodzaje, Rozrdznia sie dwa rodzaje drabin:
- ze stopka stata - S,

- ze stopka ruchoma - R,

4, Przyktad oznaczenia drabiny drewnianej  przenoénej

typu B, rodzaju R, o wielkosci 3:

DRABINA DREWNIANA BR 3 BN-77/3713-11

5. Wyszczegdlnienie czeéci, gtéwne wymiary i masa -

wg rysunku i tablicy na str, 2 i 3.

6. Materiat, Pobocznice i szczeble - tarcica iglasta
ogblnego przeznaczenia So-no-1 lub So-no-1l wg PN-75/
D-96000, czeéci metalowe - stal St3SX wg PN-72/H-84020,
wktadka - guma 0. 50, 00. 00. S wg PN-64/C-94152, Pozo-

state czesci wg norm przedmiotowych podanych w tablicy.

7. Wykonczenie. Pobocznica i szczeble zaimpregnowane

BN-73/6114-63. Czeéci stalowe zabezpieczone ha warunki

ciezkie powtoka cynkowa wg BN-75/3702-02,

8, Wytrzymatosé., Drabina ustawiona w przedziale od

o g
poftozenia pionowego do potoZenia pod katem 45 powinna

przehosié dopuszczalne obcigzenie robocze DOR= 1500 N
(150 kG).

Kazda drabina powinna byé poddana badaniu na zgina-
nie w nastepujacy sposob: drabinke nalezy utozy¢ poziomo
podpierajac pobocznice w érodku pierwszego i ostatniego
szczebla na podporach o wysokosci 500 mm, a co czwarty
szczebel (Iiczgc od pierwszego) nalezy obcigazyc¢ sita 900 N
(90 kG) przez 1/2 godz,

Sprawdzenie wytrzymatosci szczebli: losowo wybrany

szczebel nalezy obcigzyé poérodku dtugoéci sita 1800 N
(180 kG) przy-ustawieniu drabiny odchylonej od pionu o 15

ObcigZzenia te nie powinny spowodowaé w pobocznicach
ani w szczeblach peknigé i odksztatced widocznych nie-

uzbrojonym okiem,

9. Cechowanie, Na drabinie, w.miejscu oznaczonym Nna
rysunku, nalezy umieécié w sposéb trwaty nastepujace da-
ne:

a) znak lub nazwe wytwérni,

b) znak BN,

c) wyrdznik oznaczeni a,

$rodkiem przeciwogniowym oraz érodkiem  grzybobdjczym d) dopuszczalne obciazenie robocze DOR= 1500 N
Fungotoxem, a nastepnie pokryte lakierem bezbarwnym wg (150 kG).
¥
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Informacie dodatkowe

Zgtoszona przez Cenirum Techniki Okretowej w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrekiora Centrum Techniki Okretowej dnia 10 wrzeénia 1977 r.
jcko norma obowiazvigca w zaokresie produkcji od dnio 1 stycznia 1978 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 26/1977 poz. 85)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977.

Wplyw do WN 14.9.77. Oddano do skladu 21.10.77. Druk vkodczono w listopadzie 77.

Cena z! 2,40

Obi. 0,45a. w. Naklad 1100+55 egz. Zam. 3089/77



BN-77/3713-11

Wyszczegblnienie czedci, gtéwne wymiary i masa
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. BN-77/3713-11 3

Wielkodé 1 2 3 4 5 6

Typ A B C A B c A B C A B C A B C A B C
Gidwne L 1950 2350 3450 4050 4950 5850
wymiary - .

mm R - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150 - 50 150
Llczba_ 6 9 11 13 16 19
szczebli n
Masioko*o' 12,3 113,8°| 14,1| 18,0 | 19.5| 19,6 | 21,8 | 23,3 | 23,4(28,9| 30,6 | 30,7 [ 34,5 | 36,2 | 36,3| 40,0 |41.8 |41,9

g

Nr
. i Nazwa czesci Numer normy WielkoS¢é czesci
nary- |- '
sunku

1 Pobocznica
2 Szczebel
3 Zaczep gérny
4 Stopka stata
BN-77/3713-11 wg rysunku
5 Stopka ruchoma

6 Nakfadka

7 Wktadka

8 Pret Sciagajacy
9 M8 x 70 - 3,6 - Il oc
10 Sruba PN-74/M-82101 M8 x 80 - 3,6 - Il oc
11 M16 x 75 - 3,6 - 1ll oc
12 M16 - 4 _ il oc
Nakretka PN-75/M-82144
13 ' . M8 - 4 - Il oc
ktadk
14 P i PN-59/M-82019 9,5 oc
okragta
15 Zawleczka PN-69/M-82001 S-2Znx 25
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme - Biuro Projektowo- 3. Normy zwiazahe

-Konstrukcyjne WyposaZzenia Wnetrz Okretowych FAMOS, PN-64/C-94152 Guma na artykuty techniczne, Wymagania i
Gdanhsk, badania techniczne
PN~75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykte] ja-

L] k rd 2 I t -
2. Istotne zmiany w stosunku do BN..72/3713-11 o4, aginege SlasoWania

: . : o - - lektroli tfoki m okre-
a) zmieniono konstrukcje drabiny (usunieto zbieznoéé BN<76/3702-02 Elslaralityczne potokl metalowe W ¢
_ townictwie
pobocznic),
b) zmieniono wielkoéci szczebli i pobocznic (zmieniono BN-73/6114-63 Lakiery olejo-zywiczne schnace na po-
: wietr
materiat szc2ebfl), b <

. " ” 5 Pozostate normy zwiazane podano w tablicy,
c) jako impregnat zastosowano mieszaning fungotoxu i y 2 P y

silignitu, 4. Autor projektu normy - Krzysztof Gardecki - Biuro
d) dodano wielkodci 11 3, Projektowo-Konstrukcyjne Wyposazenia Wnetrz Okreto-

e) dodano drabiny rodzaju S. wych FAMOS, Gdahisk.



