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Badania BN·70/3743· 1 f 

l. WSTĘP 

Przeaniotem normy sę badania jakościowe dot~ zęce ele­

mentów stalow ych, stosow anyc h do zb roj enia r ybackich na-

rzędzi połowu. 

2 . BADANIA 

2. 1. Program badań . Odbi eranę pa rti ę należ y poddać ko­

lejno badaniom wg tabl. 1. 

Tabl ica l 

Grupa WadIi-
Poziom 

w ym a- Rodzaj wymagań wość 
kontroi i 

gań w
2 

max 

Spraw d z enie mate r iału 

Spraw d zenie wymiarów 

l Sprawd zen i e dz iałania 
O II 

Spraw dzenie wytr zymało ści 

2 Oględziny zewn ętrzne 2 , 5 II 

2.2. Statystyczna kontrola jakości 

2 . 2 . 1. Skład i l ic zność partii. Partia przedstawi ona do 

badań odbiorczyc h pow inna składać się z wyrobÓW jednego 

rodzaju i wielkośc i . 

L i czność partii w g . tabl. 2 . 

2 . 2.2. Sposób pobierania próbek - wg PNjN-03010. 

2.2 .3 . Poziom kontroi i - II ogó ln y wg PN-73jN-0302 l 

tabl. 1. 

2.2 . 4 . Wadi i wość dopuszcza lna W z max imum 

- dl a l g rup y wymagań - 0 % , 

- dla 2 g r upy wymagań - 2,5%. 

2. 2 . 5. Wybór i s tosowan i e planów badania. Plany bada­

n ia jednostopniowe d l a kontroi i normalnej w g tabl . 2 . W y -

bó r i stosow an ie planów badan ia dla kontroi i obostr zonej 

ulgow ej or az wa runki przejśc ia - wg PN- 73j N-03021. 

Grupa kalalogowa V 47 

Tablica 2 
~ 

GruPa wymagań 

Liczność partii 
l 2 

liczność li czność 

próbki 
m , m 2 próbki 

m, m 2 

9.;. 15 3 3 O l 

16 .;. 25 5 5 O l 

26.;. 50 8 8 O l 

5 1 90 13 13 O l 
O l 

91 150 20 20 l 2 

l S l 280 32 32 2 3 

281 500 50 50 3 4 

Sal 1200 80 80 S 6 

m ,- liczba k wa I ifikujęca, tj. maksymalna I iczba sztuk 

niedobryc h w próbce, przy której p artię należy 

uznać za zgodnę z w ymaganiami. 

m
2

- li czba d yskwal ifikujęca, tj. minimalna liczba sztuk 

niedobrych w próbce, przy której p artię należy 

uznać za niezgodnę z wymaganiami. 

2.3. Opis badań 

2.3. 1. Sprawdzenie materiału polega na spraw dzen iu za­

świadczenia w yt wórcy o zgodności materiału z · wymagania­

mi właśc i wych norm przeaniotowych. W przypadkach wętpli-

wych należy przeprowadzić badania laboratoryjne. 

2.3.2. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać go­

łym okiem sprawd zajęc , c zy w yrÓb nie ma takich w ad, jak 

rozwarstw ienia, p ęknięcia, łuski, zadziory i nieszczelność 

powłoki antykorozyjnej określonej w z amówieniu. 

2.3.3. Sprawdzeni e w ymiarów należy przeprowadzać za 

pomocę ogólnie stosowanyc h przyrzę dów pomiarowych lub 

pr zymiarów na zgodność w yrobu z wymaganiami norm przed-

miotowy c h. 

2.3 . 4. Spraw dzenie działania polega na stwierdzeniu, 

przy użyciu siły ręk, braku zak l eszczeń i zahamowań częś-

c i r uchomych. 
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2.3 5. Sprawdzenie wy tr zymałości należy przep rowadzać 

przez przyłożenie siły r ó w nej podwójnemu dopuszcza lnemu 

obciężeniu roboczemu podanemu w e właśc i wych normach 

przedmiotow ych i oznaczonemu na wy robi e. C zas badania 

p owini en wynosić 3 min . Odks z tał cen ia trwałe po badaniu 

sę niedopuszc zaln e. 

Sprawdzenie wytrzymałości e l ementó w stalowych przez 

odbiorcę należy wykonywać jedynie w pr z yp adkach wętpli­

w y ch . 

2.4. Oc ena w yników badań 

2.4. 1. Wyrób dobry. Badany w y rób nal eży uznać Za do­

bry, jeżeli przej d zie z wynikiem dodatnim przez w szystk i e 

badan ia podane w 2. 1 . 

2.4.2. Partia zgodna z wymaganiami normy. Badanę par­

ti ę wyrobów należy uznać z a zgodnę z wymaganiami normy, 

jeżel i I iczba wy robów ni edobrych w próbce jest mniejsza od 

li czby dyskwalif ikujęcej m 2 • Partię uznanę za n iezgodnę z 

wymagan iami normy można przesortować i przedstawić p o ­

nownie do badań. Badania pow tórhe sę ostateczne. 

2.5. Zaświadczenie w yt wórc y o w yni kach badań. Do każ­

d ej partii odbieranyeh w yrobów nal eży dołęczyć zaświad-

czenie zawierajęc e: 

a) nazwę adres wytwórcy, 

b) I iczbę oznaczenie w yrobów według normy przedmio-

to w ej, 

c ) rodz aj użytego mat eriału, 

d) orzeczenie przep rowadzajęcego odbiór o zgodności 

w yrobów z normę przedmiotowę, 

e) datę przeprowadzenia badań. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1 . Inst ytucja opracowujęc a norm ę - Zj ednoczenie Gospo darki R ybnej" Szczec in. 

2 . Istotne zmiany w stosun ku do BN-70/3743-11 

a) zmieniono tytu ł normy, 

b) wpro w adzono sposób pobi erania próbek zgod ny z PNj N-03 010, 

c) podano badan ia o raZ sposób oceny w yników badań zgodni e z SKJ. 

3 . Normy zwięzane 

PNj N - 0301 0 S tatystyczna kontro l a j akośc i. Losowy wybó r sztuk do prÓbek 

PN-73 j N-03021 S tat ystyc zna kontro la j a kości. Kontrola odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

4 . Autor normy - mgr inż. Janusz Rejdak, ZGR. 
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