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1. Przedmiot arkusza normy . Przedmio te m arkusza nor-

my sę wymagania ogólne i fizykochemi czne d l a syn tetycz-

w inien być b i a ł ym proszkiem z dopuszczalnym szarym 

kremow ym o d ci eniem . 

lub 

nego węg l anu wapniow ego t echn icznego zwyk ł ego i aktywo_ b) S y ntetyczny węglan w apniowy t ech n i czny ak t ywowany 

wanego . 

2 , W yma9ania 0 9ó lne 

pow i n ien być b i ał ym proszk iem z d opuszczal n y m sza r ym l ub 

kremowym odc ieniem;' po zmieszaniu z wodę powinien wy ­

kazywać wyraź ni e własności hydrofob owe. 

a) S yn t e t yczny węg l an wapn iowy techniczny zwyk ł y po- 3, Wym agania fizyczne i chemiczne _ wg t ablicy. 

W yma gania 

a) W apnia i ma gnezu w pr zelicze­

niu na C a CO , %( m / m), nie 
. ... 3 

mn iej n/z 

b) Żelaza w przeliczeniu na Fe
3

+, 
%( m /m) , nie więcej niż 

c ) Siarcza nów w prze l iczeniu na 

50
4

2+ , %(m / m), nie więcej niż 

d) M iedzi jako Cu, %( m 1m ), nie 

więcej niż 

e) M anganu jako Mn , Gf, ( m l m ), nie 

więcej niż 

t ) W ilgoci, %( m /m ), nie więcej niż 

g ) pH zawies iny w odnej 

) " / 3 . h gęs tosc nasypowe, g cm t nie 
wię cej niż 

i) pozos t a łość na sicie o w y m iarze 

oczka kwadratowego 0,06 3 mm, 

%(m/m) , nie więcej niż 

j) B ia ł ość, 'Yt , nie mniej niż 

k) S ubs t ancji niezwi l ż al nych wodę , 
%(m /m), nie mniej niż 
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1) Na życzenie odbiorcy zawa rtość że l aza jako Fe
3+ najwyż ej 0,1 ' (m/ m j, 

1) W zak res i e rozd z. 3 , 

K O N IEC 
Informacje doda tkowe 

Zgłoszona przez Instytut Chemii N ieorganicznej 
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Ustanowiona przez Dyreklora Instytutu Chemii P rzemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 

(Dz . Norm. i Miar nr 6/ 1987. poz. 16) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-86j6016-05j02 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. In s tytu cje opracowujące norme - Inowrocław sk ie Z~ 

k łady Chemiczne i Ins tytut Chemii Nieorganic znej, Gliwice . 

2. Normy zagraniczne 

Bułgaria BDC 1820- 7 1 KaJlUl1eB Kap60HaT - yTaeH 

CSRS CSN 653397-62 Uhłicitan vapenaty srazeny 

ni cky 

tech-

Indie 15-917- t 976 Specif i c ati on for ac tivated c alcium 

c arbonate fo r rubbe r indu stry 

Jugos ław i a JUS HBl 102-63 Kalcijumkarbonat technicki 

(Telazena kreda) 

NRD T GL 2789_1976 Grundchem ikal ien . Kalziumkarbonat 

gefallt 

Rumunia STAS 1083-76 Carbonat de calcium precipitat, 

tehni c 

Węgry MSZ 2692-74 Kalciumkarbonat. Precipitat, ipa r i 

ZSRR roCT 8253-79 MeJ! XHWl'leCKH OC8ltt.lleHHb~. Tex -

3. Autorzy projektu normy - inż. Helena Marciniak-No-

wak , mgr Romuald Czerwiński, Teresa Olejn iczak, 

I nowrocławskie Zakłady Chemiczne, m g r inż. Anna M i l i ń.. 

ska _ Instytu t Chemi i Nieorganicznej , Gliwi c e. 
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