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1, Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor-

my jest pakowanie, przechowywanie i transport syntetycz-

nego weglanu wapniowego,

2, Pakowanie, Syntetyczny weglan wapniowy nalezy pa-
kowaé¢ w worki papierowe wentylowe klejone szedcio-

warstwowe wg PN-76/P-79005, o wymiarach zgodnych
z PN-82/0-79027, w iloéci po 50 kg. Dopuszcza sig do-
starczanie syntetycznych weglanéw wapniowych w innym
opakowaniu uzgodnionym pomiedzy dostawca, odbiorca
i przewoznikiem, zabezpieczajgcym produkt przed zmiana-
mi jako$ci w sposdb nie gorszy niz wyzej wymienione opa-
kowania oraz majacym wymiary zgodne z PN-78/0-79021,
Dopuszcza sig dostawy luzem syntetycznego weglanu wap-
niowego,

Na kazdym opakowaniu nalezy umiescié trwaty napis, za-
wierajacy co najmniej;

a) nazwe iub znak wytwérni,

b) oznaczenie wg BN-86/6016-05/01 p, 2,3,

c) mase netto i brutto,

d) numer partii lub date produkcji,

e) liczbg warstw sktadowania 10,

f) liczbe warstw tadowania 10,

Technika znakowania opakowan transportowych powinna
byé zgodna z PN-85/0-79252. W przypadku produktu  wy-
sytanego luzem, nalezy do kazdej jednostki transportowej

dotaczyé dokument zawierajacy dane wg a) + d),

1) W zakresie rozdz, 4,

3, Formowanie jednostek tadunkowych, W przypadku sto-

sowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy formowac

na paletach 800x1200 - EUR wg PN-81/M-78216. Liczba
warstw workéw utozonych ptasko na palecie nie powinna
przequgZyé 6. Ladunek na palecie powinien byé zabezpic-
czony przed przesuwaniem sie i deformacja oraz powinien
stanowié¢ wraz z paleta zwarta stabilna jednostke tadunko-
wa.,

4, Przechowywanie. Syntetyczne weglany wapniowe na-

lezy przechowywaé w suchych oraz krytych pomieszcze-
niach o utwardzonym podtozu, Liczba warstw workéw uto-
zonych ptasko w stosie nie powinna przekroczyé 10, w
przypadku przechowywania weglanéw wapniowych synte-
tycznych na paletach, liczba palet w stosie powinna wyno-

si¢ najwyzej 2,

5. Transport., Syntetyczne weglany wapniowe nalezy
przewozié krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami transportowymi dla materiatéw nie
zagrazajacych bezpieczer‘:stwu2) . L adunek powinien by¢
roztozony réwnomiernie w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem, Liczba warstw tadowania workdéw w
stosie - najwyzej 10,

W przypadku stosowania paletyzacji, liczba warstw wor-

kéw na palecie nie moze przekroczyé 6, liczba palet w sto-
sie powinna wynosié¢ najwyzej 2,
Produkt nie jest materiatem niebezpiecznym i nie stanowi

zagrozenia podczas transportu,

2) Patrz Informacje dodatkowe p, 2,
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2 Informacje dodatkowe do BN-86/6016-05/03

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Inowroctawskie Za-

ktady Chemiczne i Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice,

2, Normy i dakumenty zwiazane

PN-81/M-78216 Palety tadunkowe ptaskie jednoptytowe

czterowej$ciowe bez skrzydet drewniane 800x1200 -
EUR

PN-78/0-79021 Opakowania, System wymiarowy

PN-82/0-79027 Opakowania transportowe, Worki papie-
rowe, Gtéwne wymiary

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia.
Znaki i znakowanie, Wymagania podstawowe

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papie-
rowe

BN-86/6016-05/01 Syntetyczny weglan wapniowy. Podziat

i postanowienia ogélne

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r, Prawo przewozowe
(Dz. U. nr53, poz.272 z 1984 r., )
Regulamin Przedsigbiorstwa PKP o tadowaniu i zabezpie-

czaniu przesytek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68
z21985r.)

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1965 r,
w sprawie tadowania samochodéw cigzarowych i przyczep
(Mon, Pol. nr 24, poz.123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z
1968 r.)

Przepisy o tadowaniu wagonéw towarowych, Zatacznik |l

do Umowy o wzajemnym uzytkowaniu wagonéw towarowych

w komunikacji migdzynarodowej (RIV) (Dz. TiZzK nr 15,

poz, 119 z 1981 r, ) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Autorzy projektu normy - inz, Helena Marciniak-No-

wak, mgr Romuald Czerwifiski, Teresa Olejniczak -
Inowroctawskie Zaktady Chemiczne i mgr inz, Anna MiliA-

ska - Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice.
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