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Grupa katalogowa 1019 

l, Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem ark u sza n o ,."- 2 . Zakres s tosowania normy dla produktu - w g BN-86/ 

my jes t p r og ram badań syn t e t ycznych węglanów 

wych. 

wapnio- 60 16-05/02 . 

3. Pro9ram badań - wg tabli cy. 

Synt e t yczny węg l an wapnio wy 

techn iczny 

M e t ody badań w '1 

L p . R odzaje bada ń 
z wykły ak t y wowany 

(nr arkusza i punk tu ) 

zak res badań 

pełne niep eł ne pe łne niepełne 

1 2 3 I 4 5 6 7 

1 Og lędziny zewnę trzne + + + + 05 P . 4 

2 O znaczan ie zawa rt ośc i wapnia 
+ + + + 06 P . 2 . 4, 3.3 

i magnezu 

3 Oznaczan ie zawar t ości że l aza + + + + 07 p. 2 .4, 3 . 4 

4 O znaczanie zawar t ości s iarczanó w + - + - 0 8 P . 2.3, 3.3 

5 O znaczanie zawar tości miedzi + - + - 09 P. 5 

6 O znaczan i e zawar t ości manganu + - + - 10 P . 6 

7 O znaczanie zawar tośc i wilgoci + + + + 11 P . 3 

8 O z naczan ie wła snoś ci f i zykoch e_ 

m icznych 

- p H zawies iny wodnej + + + + 12 P. 2 

- gęs tości nasypowej + - + - PN-80/C-04532 

met oda C 

- pozos tał ości na s icie + + + + 12 P. 3 

- bia ł ości + - + - 12 P . 4 

9 Oznaczan ie zawartoś c i s ubstancj i 

niezwi l ża l nych wodę - - + + 13 P. 4 

Znak + oznacza badani e , k tóre należy p r zep r o w adz i ć . 

Znak - oznacza badanie , k tó r ego nie przeprowadza s i ę . 

1) W zak res i e P . 5. 1. 

Zgłoszona przez Instytut Chemii Nieorganicznej 
Ustanowiona przez Dyrek tora Instytutu Chemii Prz emysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 

jako no rma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 
(Dz. No rm . i M ia r nr 6/ 1987 , poz. 16) 
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Zak res s t OSO WB-

ni u Il'le tody 

;'(/, -, . II I ) 

8 

-

powyżej 10 

0,05.;. 0,5 

powyżej 03 

0,00 1 0,02 

0,003.:. 0,02 

-

1 14 

-

-

-

powyżej 70 

--

Cena z ł 9.00 



2 BN- B6j601 6-0SjOS 

B a d ania niepełne należy przeprowadzać przy 

każ dej pa rt i i p rOduktu . 

kontroli 

Badania pełne na leLY przeprowadzać okresowo, co naj-

mniej raz na kwar t a ł, a także w przypadku rek l amacji ja-

kośc i par-ti i oraz przy i s totnych zm janach w 

produk cj i . 

t echno logii 

4 . Oględ z iny zewnętrzne , Barwę należy sprawdzić nie 

uzbrojonym okiem , 

5, In terpre t ac ja wyni k ów badań , W yniki końcowe ozna-

czań porównać z wartościami liczbowym i wymagań, stosu-

jęc metodę Z wg PN-70jN-02 120, 

6, Ocena par t i i, Partię synt e tycznego węglanu wapnio_ 

wego należy uznać za zgodnę z wymaganiami normy, jeżeli 

wyn ik i badań pr5bk i, pobranej i przygotowanej w g BN-B6j 

6016-0Sj04 p , 4, odpowiadaję wymaganiom podanym w 

8N-B6j60 16- 0Sj02, 

7 , Zaświadczenie o wynikach badań, Wytwó r ca jest 000_ 

więzany przesłać odb io rcy zaświadczen ie 

zgodność prOduktu z wyma ganiami normy , 

stwierdzajęce 

KONIEC 

INF ORMACJE: DODATKOWE 

1. Instytuc je op ra cow ujace normę - Jnowroc ł awsk ie Za­

k łady Chemiczne i Ins t y tu t Chemii N ieorgani cznej , Gliwice, 

2 . Normy zwięzane 

PN- BO/C-04S32 O znaczanie gęs tości nasypowej 

PN-70j N-02 120 Za sa dy zaokręg lania i zapisywania l iczb 

BN-B6j 6016-0Sj02 S ynte t yczny węg l an wapniowy. W yma-

gania 

BN-86j6016-0Sj04 Syntetyczny węg l an wapniowy. Pobie­

ranie i przygotowanie próbek do badań 

3, Autorzy projek t u normy - inż, Helena Marcin iak_No_ 

wak, mgr R omuald Czerwiński, Teresa Olejniczak _ Ino_ 

wrocławskie Zak łady Chemiczne ; m g r inż , Anna M i l ińska­

Insty tu t Chemii Nieorganicznej, Gliwice , 
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