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N O R M A B RA NŻOWA BN-86 
WYROBY Syntetyczny węglan 6016-05/11 

PRZ EMYSŁU wapniowy Zamiast 
CHEMICZNEGO BN-70/6016-05 ' ) 

Oznaczanie zawartośc i wilgoc i B N-69/6016-182 ) 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmio te m nin iejs7e
go arkusza norm y jest oznaczanie zawa rt ości wilgoc i 
w syn tetycznym węgl an i e wa pn iowym . 

2. Zasada metody. Metoda polega na wysuszeniu 
p róbki do s t ałej masy w tempera turze 105 ±5°C. 

3. Wykonanie oznaczania. Odważyć 5.0 g p róbki 
przygotowanej wg BN -86/60 16-05/ 04 p. 4 w naczyn k u 
wagowy m wysUSi'o n ym uprzedn io do stalej masy 
w tem peraturze 105 ±5°C o raz su szyć w tej samej 
tem perat ll r7c do sta ł ej masy. 

' ) W liI,n:>Il' p . 5.4 .. 1. 

' ) W lakr",i" p . 5.4.2. 

Grupa ka talogowa 101 9 

Zawartość wilgoci (X) ob l iczvć \\' procentach wg wzo-
ru 

x 

w kt órym: 
m I Illa~a od ważki próbki . g. 
ml masa próbki po wys us/.eni u . g. 

4 . Wynik końcowy oznacza nia . Za wynik kOl1cOWY 
o7ll:lc/:l n ia na leiy przyjąć średni:) arytlllclyun<l ':0 naj 
mniej dwóc h równoległych 07nLlczaó. m i ~dzy k,rjr\ll1i 
ró ż n ica nic 'p rzekracza 5% wyniku niższego. 

K O N I I ' C 

I NFORMA CJE DODAT KOW E 

I. Ins tytucja opracowująca norm~ - I :"l\~ roda ""k ie Za Uadx 
ChL'miul1l' I II1,ty tut Chl'mli Nieorgalliclllci , ClliwieL' . 

2. Norm y związane 

BN-X6/ 6016-05 / 04 Syll t L't\'ull~ "'<;gbn wapniow\' . Pob ieran i" i pr/ v

go t(l",anil' prllhek do badali 

3, Norm y zag raniczne 

Bulgari:!., GDC 1820-7 1 KaJII(11CH Ka p60Hil T yTaclI 

CSRS CSN 65.1397-61> l l hl l ~itan v:''1Jcn; l t~' sr,j7l'n)' tcc:h ni c: ky 

JugosL1\\la JUS 1113 I 102-63 Kalcij um kar hona t tcchn icki (T ela/.l'na 

kreda) 

NRD TGI. 2 789- 1976 (jrundcllclIlikalicll . Ka l/iumk,"b(llla t gd"ilJ. 

RumllIli a S-I AS IOXJ-76 Carb'"lal dl' calci ul11 prCl'Ipltal. tchnie 
W,g ry M SZ 2(82-74 KalciumkarbCln:it. P rl'c' lpil:lt, ipari 

ZS RR rOCT 8253-79 Men XI·IMI14CCKllli oCa)f(,1~lIlIhl~, I'e XIIH4t:CKI1C 

yCJIOB II ~ 

4, Autorzy pruje ktu no rm y - IIlŻ. Helena M •• j,illi"k - NlllI ... mgr 

R,' m lla ld C7l'rwi liskl , TUl'sa Okjnic/ak - In(lwJ"IIda"",il' Z",Lllh 

Chcl11 iCLnl': mgr in7 . Alln" Milili ska - Ilbt ~ tut Chemi i Nie."gJI Lcl 

nej, Gliwice. 

Zgłoszo n a przez Instytu t Chemii N ieorganicznej 
Ustanowiona przez Dyre kt ora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 25 sierpnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 lipca 1987 r . 
(Dz . Norm . i Mia r nr 6 / 1987 , poz . 16) 
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