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l , Zasada metody polega na wysuszeniu badanego produ~ 

tu w tempera turze 70 ± 3 Oc i wagowym ozn aczeniu uby t ku 

ma sy, 

x 

w k tó r y m : 

m, - odważ ka ba da nego p r oduktu , g, 

m 2 - masa p r ób k i p o wysuszen i u , g. 
2, Wykonanie oznaczan ia, W na c zynku wagowym, upr zed­

nio wysuszonym do s t a ł ej masy przy temper a tu r ze 70 ± 3 oC, 

odważyć 5 g badanego produktu z dok ł adnościę do 0,001 g , 

wysuszyć do s ta l ej masy przy tej samej tempera tu r ze , ostu ­

dzić w eksykatorze i zważyć z t ę sam? dok ładnościę , 

Zawartość wody ( X l ob l iczyć w procen tach wg wzoru 

3. wynik końcowy o znaczan ia, Za wyni k końcowy o z na ­

cza n ia na l e ży pr zyjęć ś r e<;!nię a ry tme tycz nę wyn ików c o n a j­

m n iej dwóch równo l egłych oznacza ń, m ię dzy k tó.' ym i różn i ­

ca nie przekr acza 10 % wy n i k u niższego , wy r ażonego jak o 

1) W zakres ie P. 2.1 3. błę d wzg l ędny , 

KO N l E C 

INFO RMACJE D O DATKOWE 

l , Insty tuc j a opracowu jaca normę - Zjednoczenie Prze­

mys łu Nieorgani cznego, W arszawa i Ins ty tu t C hemi i N ieor­

ganicznej, Gliwice, 

2, Autor p r o j ektu normy - ZeSpÓ ł A na l i tyczny In s t y tu tu 

C hem ii N ieo r gani czn ej , Gl iwice, 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego 

Ustano wiona przez M inistra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1983 r . 

(Dz. Norm. i M iar nr 7 /1983 poz. 13) 
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