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BN-82 

WYROBY 6016-42.13 
PRZEMYSŁU Sole fosforowe 

CHEMICZNEGO Oznaczanie stopnia białości Zamia.' 

l , Zasada met o dy polega na pom i arze s topni a białości za 

pomocę leukometru przy s tosow aniu do poró wnania wzorca 

białości , 

2, Aparatura 

a) L eukometr z oprzy rzędowaniem, 

b) Wzorzec o s topniu bia ł ości powyżej 83 % ( uprzednio 

uwi erzytelniony), 

3 , W ykonanie oznaczani a, 50 9 p róbki rozdrobnić do gra

nul ac ji poniże j 0,4 mm oraz przygotować do pomiaru wg in-

1) W zakres ie p, 2,15, 

BN· 7 4/6016-42') 

Grupa kolai agawa . 1 019 

st rukcji obsługi leukometru, Stopień białości zmierzyć po 

spraw d zeni u poprawności działania i nastawieniu leukome-

tru na wzorzec bia ł ośc i, bez f i ltru, za pomocę lampki. 

Stopień białości próbki odczy tać ze skali bębna pomiaro-

wego, 

4, Wynik końcowy oznaczani a, Za wynik końcow y ozna

czania należy przyjęć średnię arytmetycznę dwóch równo

l egłych pom i arów, m iędzy którymi różn ica nie przekracza 

0, 4 "la. 

KON lEC 

INFORMACJE D ODATKOWE 

l, Ins tytucje opr acowu j ące normę - Zjednoczen ie P r ze

mysłu N ieor-gan icznego , W arszawa i Instytut Chemii Nieor

ganicznej , Gliwice. 

2. Normy .ni e d z ynarodowe 

RWPG (;T C3 B 14 ~:2-78 :)ocqJor I'l He OpraHl'lLleCK~e co-

e~KHeH~R ~oc~opa. MeTO~ onpe~e~eH~R CTene

H~ de~1'l3Hb! - norma zgodna. 

3, Autor projektu normy - Zespó ł Analityczny Ins ty tutu 

Chemii Nieorganicznej, G liw ice, 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Nieorganicznego 
Ustanowiona ;lrzez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r. 

jako norma obowiazujaca od dnia 1 października 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1983 poz. 13) 
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