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PRODUKTY
St e Acetylooc'tan etylu —
techniczny BN-76/6026-30
Grupa katalogowa 1021
1. WSTEP 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ace-
tylooctan etylu techniczny, otrzymywany w wyniku kon-
densacji octanu etylu w obecnoscel etanolanu sodowego.

Acetylooctan etylu ma:

a) wzor sumaryezny — CeoH O35

b) wzér budowy

CHy — C — CH. — C

I I
(0] (o)

— O — CH: — CH;

¢) mas¢ czgsteczkowg — 130,140 (1972),

d) whasnosci palne,

¢) inne nazwy — ester acetylooctowy.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Acetylooc-
tan etylu techniczny jest stosowany w przemysle barw-
nikow pvrazolonowych oraz w przemysle farmaceutycz-
nym.

2. OZNACZENIE

ACETYLOOCTAN ETYLU TECHNICZNY BN-86/6026-30

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogoélne. Acctylooctan etylu technicz-
ny powinien by¢ cieczy przezroczystg o charakterystycz-
nym zapachu.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg tablicy.
Wymagania
a) Zawartos¢ acetylooctanu etylu, % (m/m).
nic mnie) iz 98
b) Gestosé w temperaturze 20°C. g/ml 1022 + 1,028
¢) Kwasowos¢ w przeliczeniu na kwas octo-
wy. %m/m). nie wigee) niz 0.1
d) Barwa w skali Hazena (skala platynowo-
-kobaltowa), “Pt-Co, nie wigce) niz 40

3.3. Trwatosé. Acetylooctan etylu techniczny opako-
wany 1 przechowywany zgodnie z rozdz. 4 powinien od-
powiada¢ wymaganiom wg 3.1 1 3.2 w ciggu 12 miesig-
cy. liczac od daty wyslania produktu,

I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Do celow transportowych acetylooc-
tan etylu techniczny nalezy pakowa¢ do cystern alu-
miniowych (Al-1) lub kwasoodpornych samochodowych
lub kolejowych zgodnie z Przepisami o przewozie mate-
rialow niebezpiecznych'). Cysterny nalezy napetniaé tyl-
ko do 93% ich pojemnosci.

Znakowanie  cystern  nalezy wykona¢  zgodnie
7 PN-85/0-79252 w sposOb widoczny, umieszczajgc na
kazdej cysternie napis, zawicrajgcy co najmniej:

a) nazwg lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg rozdz. 2,

¢) mas¢ brutto i netto,

d) znak niebezpieczenstwa dla materialow fatwopal-
nych wg wzoru 2.A., Im. 3902 ADR i 1902 RID zgodny
7 Przepisami o przewozie materialow niebezpiecznych').

Dopuszcza  si¢ stosowanie innych opakowan po
uzgodnieniu pomigdzy producentem, przewoznikiem
1 odbiorca, jezeli zabezpieczajg produkt w takim samym
stopniu jak wyzej wymienione, s3 zgodne z Przepisami
o przewozie materialdw niebezpiecznych 1 maja wymia-
ry zgodne z PN-78/0-79021.

4.2. Przechowywanie. Acetylooctan etylu techniczny
nalezy przechowywaé w  zbiornikach aluminiowych
zamknigtych.

4.3. Transport. Acctylooctan etylu techniczny jako
material niebezpieczny opakowany wg 4.1 nalezy prze-
wozi¢ zgodnie z Przepisami transportowymi o przewo-
zie materiatlow niebezpiecznych').

Klasa niebezpieczenstwa:

— 3 L. m. 2301 p. 4 wg ADR,

— 3 L. m. 301 p. 4 wg RID,

— 3 L. m. 301 p. 4 wg PMN.

Zatycznik 4 do SMGS tabl. 6.

") Patrz Informacje dodatkowe.
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5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzanic wymagan ogolnych (3.1),

b) oznaczanie zawartosSci acetvlooctanu etylu (3.2a),

¢) oznaczanie gestosct (3.2b).,

d) oznaczanic kwasowosci w przeliczeniu na kwas
octowy (3.2¢),

e) oznaczanic barwy w skali Hazena (3.2d).

5.2. Wielko$¢ partii. Parti¢ acetylooctanu etylu tech-
nicznego stanowi zawarto$¢ 1 cysterny.

5.3. Pobieranie probek i przygotowywanie Ssredniej
prébki laboratoryjnej nalezy wykona¢ wg PN-67/
C-04500. Probki nalezy pobieraé z kazdej cysterny lub
z¢ zbiornika magazynowego z calej grubosci warstwy
probnikiem nr 1 + 7 wg PN-74/C-60008.

Dopuszcza si¢ u producenta pobieranie probek przed
napelnieniem cystern ze zbiornika magazynowego. Ilos¢
pobieranych prob pierwotnych powinna by¢ taka, zeby
po sporzadzeniu probki ogdlne) 1 wydzieleniu $redniej
probki laboratoryjnej masa $redniej probki laborato-
ryjnej nie byta mniejsza niz 500 g. Cz¢$¢ Sredniej probki
laboratoryjnei. w tlosci nie mniejszej niz 250 g, nalezy
przechowywa¢ w butelkach z ciemncgo szkla 7z doszli-
fowanym korkiem przez okres 3 miesigey, liczac od
daty wystania produktu.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wymagan ogoélnych wykona¢ orga-
noleptyeznie.

5.4.2. Oznaczanie zawartosci acetylooctanu etylu

5.4.2.1. Zasada metody. Metoda polega na miarecz-
kowaniu wydziclonego kwasu mineralnego z reakcji
estru acetylooctowego z siarczanem lub chlorowodor-
kiem hydroksyloaminy.

5.4,.2.2. Odczynniki i roztwory

a) Oranz metylowy. roztwor 0.1%(m/m) przygoto-
wany wg PN-81/C-06501, p. 2.2.30.

b) Siarczan lub chlorowodorek hydroksyloaminy
cz.d.a., roztwor 109%(m/m).

¢) Wodorotlenek sodowy cz.d.a.. roztwor 1,0 mol/I.

5.4.2.3. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ okolo 2 g
badanego acetylooctanu etylu z dokladno$cia do
0.0002 g w suchej kolbie stozkowej pojemnosci 100 ml,
nastgpnie doda¢ 25.0 ml roztworu siarczanu lub chlo-
rowodorku hydroksyloaminy (5.4.2.2b). uprzednio
przesaczonego i zobojgtnionego wobec oranzu metylo-
wego, kolbe szezelnie zamknad. wstrzasngé i odstawié
na pot godziny, wstrzagsajac co jakis czas.

Przygotowa¢ probk¢ pordwnawcza: 25.0 ml roztworu
siarczanu  lub  chlorowodorku  hydroksyloaminy
(5.4.2.2b). zoboj¢tnionego wobec oranzu metylowego.

Probke wlasciwg miareczkowaé roztworem wodoro-
tlenku sodowego (5.4.2.2¢). do takiego zabarwienia,
Jakic ma probka pordwnawcza.

Po osiagni¢ciu barwy przejSciowej jeszcze raz silnie
wstrzgsngc kolbg 1w razie potrzeby domiareczkowad.

Zawarto$é acetylooctanu etylu w % (m/m) (X) obliczy¢
wg wzoru

V-0,13-100 ¥V - 13
X = = (1

m m

w ktéorym:

V — objeto$¢ roztworu wodorotlenku sodowego
1.0000 mol/l zuzytego do miareczkowania
proby badanej, ml,

m — odwazka badanego produktu, g,

0.13 — ilo§¢ acetylooctanu etylu odpowiadajgca

I ml roztworu wodorotlenku sodowego
1.0000 mol/I. g.

5.4.2.4. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ Srednig aryt-
metyczng wynikoOw co najmniej dwoch oznaczan nie
roznigeych si¢ migdzy soba wigeej niz o 0.5%(m/m).

5.4.3. Oznaczanie gestosci wykona¢ wg PN-66/

C-04004 p. 2.3, w temperaturze 20°C.

5.4.4. Oznaczanie kwasowosci

5.4.4.1. Odczynniki i roztwory

a) Czerwien obojetna wg PN-81/C-06501 p. 2.2.12.

b) Woda destylowana nie zawierajaca dwutlenku we-
gla przygotowana wg PN-81/C-06500 p. 2.2.7.2.

¢) Wodorotlenck sodowy czd.a., roztwor
0,1000 mol/1.

5.4.4.2. Wykonanie oznaczania. Odwazy¢ okoto 10 g
badanego acetylooctanu etylu z doktadnoscig do 0.1 g
w kolbic stozkowej pojemnosci 200 ml, dodaé¢ 50 ml
wody destylowanej (5.4.4.1b). 2 krople roztworu czer-
wieni oboj¢tnej (5.4.4.1a) i miareczkowac¢ roztworem
wodorotlenku sodowego (5.4.4.1c), do chwili kiedy war-
stwa wodna roztworu miareczkowanego osiggnie barwg
pomaranczowa bez odcienia czerwonego.

Zawarto$¢ kwasoOw w przeliczeniu na kwas octowy
(X)) w %(m/m) obliczy¢ wg wzoru

V0,006 - 100 Vy-0,6
X, = = (2)
m; m

w ktorym:

Vi — obj¢tos¢ roztworu wodorotlenku sodowego
0,1000 mol/1 zuzytego do miareczkowania
proby badanej, ml,
m, — odwazka badanego produktu, g,
0,006 — ilo$¢ kwasu octowego odpowiadajaca | ml

roztworu wodorotlenku sodowego 0,1000 mol/I, g.

5.4.4.3. Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ Srednig aryt-
metyczng wynikéw co najmniej dwoéch oznaczan nie
roznigecych si¢ migdzy soba wigcej niz 10% wyniku
mniejszego.

5.4.5. Oznaczanie barwy za pomoc3a skali Hazena
(skala platynowo-kobaltowa) wykona¢ wg PN-81/
C-04534.01.

5.5. Zaokraglanie i zapisywanie liczb dotyczacych
koncowych wynikOw oznaczan parametrow wg 3.2 na-
lezy wykonaé¢ wg PN-70/N-02120 metoda Z.
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5.6. Ocena wynikéw badan. Parti¢ acetylooctanu ety-

lu technicznego nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wyniki badan podane w 5.1 sa zgodne
z wymaganiami wg rozdz. 3.

5.7. Zaswiadczenie o wynikach badan. Dla kazdej par-
tii wystanego produktu wytwérca jest obowiazany wy-
stawi¢ 1 przesta¢ odbiorcy zaswiadczenic o wynikach
badan, stwierdzajgce zgodnos$¢ z wymaganiami normy.

KONI1EC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Nadodrzanskic Zaklady
Przemystu Orgamcznego ORGANIKA-ROKITA.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6026-30
a) wprowadzono oznaczanie barwy w skali platynowo-kobaltowej
(skali Hazena),
b) podniesiono  dolng
1.022 g/ml.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-66/C-04004 Przetwory naftowe. Oznaczanie ggstosci (masy wha-
sciwej)
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygo-
towywania probek
PN-81/C-04534/01 Analiza chemiczna. Oznaczanie barwy produk-
ow chemicznych za pomocy skali Hazena (skala platynowo-
-kobaltowa)
PN-81/C-06500 Analiza chemiczna.
1 roztworow pomogniczych
PN-81/C-06501 Analiza
wskaznikow
PN-74/C-60008 Probniki do  pobieranmia  probek  produktow  bez-
ksztaltnych
PN-70/N-02120 Zasady zaokrgglania i zapisywamia liczb
PN-78/0-79021 Opakowania. System wymiarowy
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe 7
i znakowanic. Wymagania podstawowe

granice  zakresu  gestoser 2 1,020 do

Przygotowanie odczynnikow

chemiczna.  Przygotowanie  roztworow

zawartosciy. Znaki

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. nr 53,
poz. 272 7 1984 r))

Regulamin Przedsigbiorstwa PKP o ladowaniu i zabezpieczaniu prze-
svlek towarowych (Dz. TiZK nr 9. poz. 68 7 1985 r.)

Zarzadzenic Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie
tadowania samochodow cigzarowych i przyczep (Mon. Pol. nr 24,
poz. 123 7 1963 r. 1 nr 35, poz. 250 z 1968 r.)

Przepisy o przewozie kolejg materialow i przedmiotow niebezpices-
nych (PMN) obowigzujgee od dnia 15 wrzesnia 1968 r. (Dz. TiZK
nr 20, poz. 84 z 1968 r.) wraz z pdznicjszymi zmianami

Specjalne warunki przewozu towaréw niebezpiecznych w migdzyna-
rodowej komunikacji kolejowej. Zalgeznik 4 do umowy o migdzy-
narodowej kolejowej komunikacji towarowe] (SMGS). (D7, TiZK
nr 7. poz. 35 z 1966 r.) wraz z podzniejszymt zmianami

Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towardw nie-
bezpiecznych (RID). Zalgcznik B do konwencji o migdzynarodo-
wym przewozie kolejami (COTIF). (Dz. TiZK ar 7. poz. 44
7 1985 r.) wraz z pOZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministrow  Komunikacji 1 Spraw  Wewnetrznych
z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie warunkow i kontroli przewozu
drogowego materialow niebezpiccznych (Dz. U, nr 67 poz. 301
7 1983 r.) wraz z poOZniejszymi zmianami
4. Normy zagraniczne

NRD TGL 9547 (1961) Organische Zwischenprodukte, Acetatessigester
technisch

ZSRR TI'OCT 9799-79 Ddup aueToyKcycHblif. TeXHHYECKHE YCI0BHA
S. Symbol wg SWW — [24]-742.

6. Autor projektu normy — mgr Lidia Przygodzka, Nadodrzanskic

Zaktady Przemystu Organicznego ORGANIKA-ROKITA.
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