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N O R M A BRANŻOWA BN-gO 

WYROBY 
6113-08 

LAKIEROWE Farby przeciwporostowe Zamiast 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są farby 
przeciwporostowe olejno-żywiczne i asfaltowa, stano­
wiące zawiesinę pigmentów i związków toksycznych 
w roztworze odpowiednio modyfikowanej kalafonii 
w rozpuszczalnikach orga nicznych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Farby 
przeciwporostowe przeznaczone są do ostatecznego ma­
lowania części podwodnych sta tków stalowych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje. W zależności od bazy surowcowej sto­
sowanej do produkcji rozróżnia się trzy rodzaje farb 
przeciwporostowych : 

A - farba olejno-żywiczna nawierzchniowa dla ok rę­

townictwa przeciwporostowa na stal , odporna na tropik 
wilgotny, 

B - farba olejno-żywiczna nawie rzchn iowa dla okrę­
townictwa przeciwporostowa supertropikalna, 

Wyma!!a nia 

iI) Wstępne próby tcchn ic7.l1e 
- pozostalość na sicie o bo ku oczka kwadratowc!!o 
0.063 111m %(m / m). n ajwyżej 

b) Czas wyplywu (lepk ość um owna) mierzon y kubkiem 
o ś rednicy otworu wypływowego 4 mm. s 

c) Lepkość mierzona za pomocą wiskozymetru .. slOżek­
-płytka" w temperaturze 20"C. dPas 

d) Gęstość. !!/cmJ
, najwyżej 

e) Rnztarcie pigmentów. ~lIn, najwyżej 

n Zawartość substancji lotnych. % (m / m). najwyżej 
!!) Temperatura zapłonu. oC. co najmnil'j 
h) K rycie ja kościowe . stopiell 
i) Czas schnięcia w tempera tu rze 20 ±~C i wi l gotności 

względ nej powietrza 65 ± 5% . h. najwyżej 

- stopień I 
- stopień 3 
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c - farba asfaltowa modyfikowana nawierzchniowa 
dla ok rę townictwa przeciwporostowa na stal. 

2.2. Przykład oznaczenia fa rby przeciwporostowej 
a) rodzaju A: 
FARBA OLEJNO-ŻYWICZNA NAWIERZCHNIOWA DLA 
OKRĘTOWNICTWA PRZECIWPOROSTOWA NA STAL 

ODPORNA NA TROPIK WILGOTNY CZE RWONA TLENKOWA 
BN-90/ 6113-08 KTM: 13 12-252-212-500 

b) rodzaju B: 
FA RBA OLEJNO-ŻYWICZNA NAWIERZCHNIOWA DLA 

OKRĘTOWNICTWA PRZECIWPOROSTOWA 
SUPERTROPIKALNA CZERWONA TLENKOWA 

BN-90/ 6113-08 

c) rodzaju C: 
K TM : 1312-252- 162-503 

FARBA ASFALTOWA MODYFIKOWANA 
NA WIERZCHNIOWA DLA OKRĘTOWNICTWA 

PRZECIWPOROSTOWA NA STAL CZE RWONA TLENKOWA 
BN-90/6 113-08 KTM : 1315-251-120-106 

3. WYMAGANIA I BADANIA 

3.1. Zestawienie wymagań i metody badań 

Rodzaje 
Metod y badań wg 

B C 

z!!odnie z PN-72/C-81503 

0.2 0.4 PN-8 I1C-81505 

30 ";- 45 90 ";- 110 PN-81 /C-81508 metoda A 

1.6 ";-2,2 - BN-84/ 611O-41 
1.95 1.9 PN-82/C-81 ~ 5 1 metoda B 
- 40 BN-78/6110-09 p. 2.6b) 

70 - BN-78/611O-09 p. 2.6a) 
15 25 PN-84/C-81512 metoda B 
23 23 PN/C-04oo7 

I I PN-89/C-8 1536 

PN-79/C-815 19 
I 3 
- 8 

j) Wyg l ąd powło ki pólmatowa bez pomarszczeń . zacie­
ków i c h ropowatości 

3.6 

Zgłoszona przez I nstytut Przemysłu Tworzyw i Farb 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 grudnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/ 1991 . poz. 5) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1991 . Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.50 Nakł. 2300 + 27 Zam. 368/91 /3 
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Ml'lody badalI wg 

I'N-76/C-x 1528 ml'rnda A 

PN-X5lC-X 15_'X p. 2.1 

PN -x5/ C-x 15.'8 p. 2.2 B 
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3.2. Trwałość . F;l rb~i prl:l:ci\\ p<,!"O!'>IOWI: powinn y od­
powiadać wyma~"ni()1l1 normy w ciąg u 6 mies i<;cy. li ­
ClelC od daty produkcjI. Dopli~zczal ne w lym c7.a si l: 
I:g<;sln ienie wyr()bów powinno u ~l<)p i ć po dodaniu naj ­
wyżej Yii roi' pLl ~i'C/a l nika. Farby rodl'aju A i B na leży 

rO/cicllcl'yć Ixn /yn;) do lak ierów wg PN-66/C-96023. 
;1 I"arb.; rod /<lju C -- hyknl:lll wg BN -7V051 7- 11. 

3.3. Pobie ranie prbhl'k i przygotowanie średniej próbki 
labora toryjnej n;1 il";i\ \\ ' yl-.onać wg PN-74/C-8 1500 po 
prJcpr'lIv;ld/l' l1ll1 Pl óh wg PN -72/C-8 1503. przy C7y m 
1;1 wil' ll-.o:l- p;lrtll n;lkiy u"'aiać ilość wyrobu oma­
czoncgo lylll ~alll~1ll tl llllll'rC Ill pa rt i i produkcyjnej i da­
l ,! prndll~ cji li \I id()czn io!lC! n:l ctykiecil: opakowania . 

3.4. Program badań 

3.4.1. Badania pełne polegaj ,! na sprawd/cni u zgod­
n ości 7e wS7y~lk i mi wyl11ag~ltli"n , i wymil:nionymi w 3.1 
(lablil::I). B;ld"nia pclllC n<tkży wy"tlllywać co Ilajmniej 
ra z na 6 l11icsi<;cy luh en I ~ pa rtiC; wyrobu o ra7. pr7y 
każdej zmianic Sl!l',owallych ~lIr()\'iCÓW i mclod Icchn o­
logiC/llych 111llg;!cych mieć \\'pł~ \~ na własno~ci w~l rnbl l . 

j;l~ równic;i II pr/ypadl-. lI had:lli rOi'j l' l11czych . .kic· li 
11ad;lna partl;1 tl il' (ldpo \~ i"<!;1 ". ~ lllaganiol1l normy. tr/\ ' 
IlHst<; pn l', I-. C/kl Ilc' p;lrtie IV) robu naki.y poddać hada ­
niom pcln~' II1. 

3.4.2. Badania niepełne polegają na sprawdLcniu 
I~(ldtl(l~ci n; I ~"; llll i: ! l'Ylh \\'\'Ill: I ~' ;lli wg 3. 1 (l ah lic; l): 

:1) \\ ~I ~' III :dl l'I("h IlT illll u l· \ l·h. 
b) CI;I~lI 11'\ pl\\\ II . 
c) kpl-.p~,:. 

d) g~" d()~CI. 

c) mila rl' l;1 f'I ;':11,,"11l<"\I _ 

i ) l'I;I'U 'Lh i l '\";1. 
.i) "-" .Ld ~)dll 11<)\11111-.1. 
I-. \ ,' la'l" 1 11(\(,' 1. 

~bd;rlll" 1: ICpl'illl' tl:lIL-i\ \\ \ I,,'IIII\I;Il- lila każdej panii 
\\ ' vpl()dlll-.()\\"I1I'~ " 11\1 <01'11 

3.5. PrzygutfH\anil' I1OWlok do hadall 
.t:' . !. Wykontinic PtJ\"o,," I'i:,jl-.I ~/ I-. I;IIlC do P71l <t U <t ­

tli,1 ,I()pnia W) Ill~ \\;:lIla 11"11<"1/11 Igod l1ic Z 3. 11) i I) ora l 
płlll-.I , I;t!u \\l' do pO/(lst;lłlch h: ld;1I'1 wg PN-74/C-XI.'ł3 

11;lk/\ pll 111; t! ()\\'at' 1; 1 POlll"" ;! I'I;d/ la w ~ p():--óh p()dan~ 

\\ P. -7<)/I...'-'0i-" 14. 11 <. C /~111 'lhl:l: II \varlll1Llch pod,l ­

l1\ ch II l . ! II dl> " ', I ; I.~ !1I \'l"i, 1 I 'I<' pni " wy:--c!tni\'ci; 1 dl " 
I<lrby rcot!/;qll i\. ~ , t<lpll !;! 1\~'l"h l1 i<;cia d l;1 I"arby ro­
d/aill Il lHa, .\ :--tl1plli ;1 \\ ~ 'cl1ni\'ciil cll;l I"arby rod7ajll C. 
(Jruh(/~l' powl,,1-. do h:ltl,lli p,,\\il1ll<l wynosić: dl;1 I;,,-h 

rodzaiu i\ i C -- ~) -:- 3-" plll . d dla I"rby rod ,aju B --
35 -:- 45 plll. Do h;ld;ll1i;1 l't!pnrl1ości powło k i l1a d / ;.I -

bO 'l' .l'; : ,O/l \\i(lrtl ~, Ci wg 3. lm) pł ytki stal owe na­
iL'ży pl'n1<l Ill\\ ;IĆ ()b U ~ 1 ron 11 ie jednorazowo odpowiedni ą 

1 ; lrb~! pr/lTl wrd/l"\Yn<j: 
-- w p rz_vpad l-.II fa rh rodzaju A i B -- farbą o lej no-

-żywil:Jn :! do grun lowan i,l przcc iv.'rcł zc wl1<l do podwod-
nydl stal owy 'h o<;śc i Sl "ll ków wg BN-l52/ 6 113-07, ro­
d/:lj 1\ . 

-- w pr/yp(ld~u 1;l rh y rpd 7.'lju C -- J"arbq bi tumiczn ą 
do ~rllI11 0Wa n i, 1 d la o l-.n; lowni ct w' l do podwodnych 
:--Ia lowych CI.<;~ci ~t;1 1 ków wg 13 '-82/6 1 13-07. rod7.aj B. 

' , I ~ t <;p ll ic po 24 h nałożyć warslwę od po wil:dn iej 

r" rb Y pr~l·ciw pl'rosl()Wej . L,on<t gru bość powłok do 
hadall p()wiJl na wyno,ić (ldppwicdnio: 

-- dl" 1",Irh rod l';lju :\ i C -- 50 --:- 70 pm. 
-- d la I"arby rodzaju B -- 60 --:- 80 pm . 
Bucg i lI'ylll , Ii()\\' ; I /l~ c l1 p l~ lL"k /l aiL'ży zabezpieczyć 

pr/C7 7a IHII""II: nic VI par:ti 'inic o temperalurze 80° C na 
g l <;hll l-. (l'Ć tl~l) l tl 5 mm. 

]5.2. Aklimatyzacja powłok do badań . Powłok i do 
IXld; lI; /la ki\' ; l l-.lim'll~/{)\"aĆ I~Olll1i L' 7 PN-X6/C-XI 5ł O 

\I lL"111 Iwr;lturtc 20 ±2<' C W C I ~I!-!lI 72 h. Cl'as a ~ li ma­

I Vi'<lcji nak·;i~ liC/yć " d chwi li o:--i"gnl\'c ia 1'171:/ po\Vlo ­
hl; 'lll 111m iLd nin wg 3. I i): 

db 1;l rby roLl/aj u 1\ 
--- d!;l l;rrhY rodi'.aju B 
-- d la J"arhy rodzaju C 

I sto pnia 
2 slo pn ia 
3 stopnia 

wy~cl1I1i<;cia , 
wyschn i<;c ia. 
wyschnięcia. 

.~.5 .. ~. Pomiar I!ruhośd pOId ok 1l ;!Il'iy wykonać wg 

1':"-, - "' --i / ( ~ : :. ':-- p: /\ !''-; ! ' ~ ' !'1 ck I-.11"I1I ;lgl1ctyc/nym luh 
1I11l\i li '! \\ ,I"'1lI Pj<lC\'!11 , j, 'l-- ł;1l1110(l' p"mi:tl"lI d (1 IOe:); 
.:; ' l i h i '''' ' j : )4 'I', I,) kl . 

3.(l. Okrl"~ll'lIi(' wyg l ąd u I)owłoki nail"ży wykpn;lć nic 
1I/hr<lI'\I1 \11I "klc'm II ' rlli' I)t"()~l'on \m świelle d/iL'nl1yl11 
11: 1 l '" 11;l llI1lliC·.1 IrJcch powłokach pr7ygo low,lnych 
Io.:ndll ll ' 1 \ .5. 1. )'(\\\ !(\I-.:I 1'(.wil1l1<1 odpowiada ć wyma­
t.:; 1111 ()111 \I ~ .1.1.11. 

.t 7, !.<' Ś \\ iar!el:t> nil' \\ y twbrc\ o \\ )'nikach badali. vVy-

1\ " -11", , 1 jl 'l "h '\\ 1;!/: II1\ 1'17L'dQ;1 w i ć odbio rcy OI"/CC7e-
111l' I-.nI11·· ,,11 '. 1 .i;I~"~l· i \v\T(\hll i l1 a iVL'zc l1il' odbiorcy 
1;IW,I: I<i1 II 111,' n \I \ 11 11-.<1,-11 (\sl;l1 l1i (l pr7c prowad,ol1\'ch 
h:ld:lI'l p.' łl1.'ch. 

-ł . I' A ~OW,\ NIE . PHZ ECHOWYWANIE 
I T HA NSPO RT 

-ł . I . I'ako\\a nil' . J:;lrl>y p r7cc i\\ po!"l,qOWl' l1alciy pa-

1-.0\\ ;1 c'· 1~"dl1!l' 1 PI>.J-Xl)/C-~ 1 .. 00 i a" lua lnil' Oh0Wi '1-
11I1:,nI1l1 j1 l /l'l'i'''1l1 1 Iral1'po l"l owyl11i l ' whoboki 1I11i -



BN-90/6 1 I.ł -OX 3 

wersa lne O pojemności 25 i 50 I wg B -89/ 5046-09 lub 
inne opa kowan ia uzgod nione mi<;dzy p roduce nt c lll , 
przewoźn i ki em i odbiorcą a ni e obn iżające ja k ości wy­
robu podczas sk ladowa nia o raz maj;1ce wym ia ry zgod­
ne z zasa da mi sys tem u wym iarowego opakowa ń wg 
PN-89/ 0-79021 . Na opa kowan iac h, o prócz oznaczCJ'l wg 
PN-89/ C -8 I 400, powi nna być um ieszczo na info rmacja 
o do puszczal ne j liczb ie wa rstw ładowa n ia i sk ładowa n ia 

zgod nie z PN-85/C-79252. Sztuk i p rzesyłk i zawierające 

farby przeciwporostowe powinny być ozna kowa ne na­
l e pk ą wg wzoru nr .3 wg RI O / A DR - Materia l ciekly 
za paln y. 

4.2. Przechowywanie i formowanie jednostek ładunko­
wych - zgod nie z PN-89/ C-8 1400. W przypad ku ni c 
stosowania pa letyzacj i dopuszcza s i ę skladowa nie opa­
kowa r'l w dwóc h wars twac h . 

4.3. Transport. Fa rby przec iwpo rosto we są ma teri a ­
km nie bezpiecznym klasy 3. pun kt 3 I c wg RIO/ ADR. 
ależy przewoz ić je zgod nie z PN-89/C-8 1400 i a ktua l­

n ie obowiązują cymi prze pi sa mi tra nsporto wymi . l
) 

W przy padku nie stosowa nia pa letyzacj i d o puszcza s ię 

ładowa ni e opa kowa r'l w dwóch wa rs twac h . Wa rstwy 
n ależy odd zie li ć od sieb ie przekladka mi (pły tam i) o od­
pow ied n iej wy t rzyma łośe i . W cel u podwyższen ia stabil­
ności ł ad un k u zaleca s i ę wiąza ni e opako wa ó w g rupy 
p rzy u życi u śrocl ków wi ążących o wys t a rczającej wy­
t rzyma lośc i . Ewen tua lne wo lne przes trze nie wzdłuż wa­
gonu należy wypełn ić ustawiając pi o nowo pa lety płas­
kie lub s t os uj ąc ko nst rukcje rozp ie rające. 

" Pa n 7 tnlol"lnacj l: uoual k ow~ p . 4 . 

K O'J I FC 

INFORMA CJ E DODATKOW E 

l. In~ l ylUcja opracowująca norm~ - POLl FAR B-OLI W A. Za ­

kłady Faro w (Idyni. 

2. 1 ~ lolne zmia ny w slosunku do BN-79/ 6113-08 

a) l1a ~llI a lni(>I1{l Il()rlll~' c/yn l H)ściowc ora7 Ill ~lod y hć l clań do[y­

Cl~10: ~l(lpll i ~l wyllly\\ i!nia Illl l'd1i i <.:yny. 

h ) II rrn\\"au/ono f:lrh, c>lcj n c>-żywlCln:j p rzCl"iWp , 'ros l<l\\ ą , upn­

I ro pi ka 11"1. 
cl wpr(lw:l(I~ono ObOWlil/llJilCl" 'ymbok KTM onll ll a klUillniono 

warl,),;ci ~awa n nści suos lancji IOlnych i Icmpcralllry zapło n u . zgod­

ni~ I wvni kam i b:lua.' S/:l r7 p rod uk CyJnych. 

dl wprll\VaUlllllO ak llla lll<1 mClodykę bada" dO lY011cych kpkośc i 

l1liCr7onej 1< 1 ponlllq wi,k,'~ynll"11"ll .. ' lOzck-płYlk,, ··. 

3. Nonny zwiljzane 

PN-S9/C-X I400 Wy roh ~ I"kirrowc . Pak owa n il" . p '7cchowywanie 
i Iranspon 

PN-7-l / C-x 15()(I Wyroo\" I" ki .... "we. P .. hicra ni e p ... ·,he k i p r/y!-: .. Io · 

11 :111"· 'rl·d ,ll el próbki lab .. r" l"ryjncl 

P1\; -72/C-~ ISO.' Wyn>by I:i kinowe . W Sl,P'1l" prbo~ l ccllllll·1 Ile' 

Pi'\ -X6/( - ~ 151 () Wyroby lakie"'''' l·. Warll:l kl aklilllalV/aCJ i p"\\ł,,k 

do h: ldar"1 

PN- 74/C-ł<15U W,mb) IiIk iml II I· . Pł ylli do oa dill' 

p '-79/ ( ·-X 1514 W.v roh~ Iii k il:wwc . Sposooy oluylllywilllia plllv/'" 

d" b"d:lll 
PN -7-'l/ C -X 1515 W) rooy Iilk il' ro,,"(. "Ji cn"/l"7:lcc· pomi:l ry g ruo"'l·i 

P(,\\!tl~ 

P1\ -66/ ( ·- l)60 2 ~ Pr/e l II o r) 11" Iloll e . Ik l1 7y n:! d " la kierów 

PN -X9/0-79()~ 1 Opa ko wa ni:l. SY'll·m " ynll:lrowy 

PN -X5/ 0 -79252 Opilkowania Ir: lnspurlOIl'I' ~ ~ illI'il rl<, śL:i :l. Zn"" 

i Inakowanie. Wyma g~ I Jlia !1ot!sttl\\'OWC 

BN- ~3/()517- 11 Ksyk n 

B~-X9/50"6-09 Opak o wa n ia Ira ll spOrlOIl'C mCI:lI , )wc. Hohoki 

B'\'-X~/61 1.1-07 . ·arhy do g nll llllwil nia pr/cClwrd/clI'nc podwod ne 

PO/osl:"I' nOnll) 7\\' l:)7a nl" poda no \I woli ·y II p . .\ . 1. 

4. f'rzepi~y tra nspo rl ow(' 

Spl"CJallll" w:!m nki prl.CWO/ I1 I"'''''I"I) \\' 1l,,' bC7 pi l:L:/ l1yL: h \.I m l,d/yn:l­

mdowl·j ""l111nibcji ko,," j,'\\"q sl:l no"i :lcl" " ":}l"lll ik 4 lh , I llTlow" 
SMGS ( 1)/ . ·I ,ZK I1r 7. P, l/ . ~5 ~ 19M, r . l w,.a~ "/ pM l1 11-jsl\" nll 

Illli;lil: lI lli 

Rl·g ulalllil1 dla lll i,d~yl1arodowcgo pr7cwozu kolejami towarów ni c­

bapicc7nyc h ( RI O). Zał'lcz ni k B do konwe ncj i o m i,d zy narodo­

wym r rzc wozic kokjami (COT iF) (Dz. Ti ZK nr 7, poz. 44 

7 19S5 r. l wra z ~ później szy mi zmiana m i 
RO/por7ąd7~ n i ~ MinislI·ów Komu nikacji i Sp raw Wewnę t rzn ych 

~ d ni~ 2 grudnia 1983 r. w sprawie waru nków i ko ni roli prze­

wozu drogowego ma ter i ałów niebezp iecznych (Dz. U. nr 67 , 

poz. JOl 7. 19XJ r.) wraz z późniejszymi zm ia nami 

RO/pnrządzeni c M inis lra Komu nikacji z d ni a 6 paździe rnik a 1987 r. 

w s pra wI e lI'yka7 U rzeczy niebezpiecznych wyłączon ych z prze­

W07U k oleją oraz szczególnyc h warun ków przewozu rzeczy n ie­

hupi~C"/nych do p us7czonych d o przl"wozu (D z. U. nr 32, poz. ł 69 

~ 1987 r .l 

lIsl<1wa z dn ia ł5 lisIOpada In4 r . .. Prawo p rzewozowe·' (D z. U. 
nr 53. poz. 272 z 1984 r.) 

R~g u lal1lill Przeclsi,hiorslwa PKP o ł adowan i u i za bezpieczan iu prze­
,,·kk l(lW:lr",,,d\ (Dl . T iZK n r 9, p07. 68 7 1985 r.) 

I' r/q", ) o l:ld ow: II11U wa ~(lnów Inwarowych . ol ł'lcz ni k II do lIrnowy 

() Wi'aj f .. : ll1nyl1l 117ytkov.aniu wat:,onów towa rowych w kO Tl1 Un ikacji 

11 li ,·d 7) 11 :1 rod li ,wj m łV ) (Dz. TiZ K n r 15. poz. 119 z 198 1 r . ) wraz 

.., póh,il'.lS/ymi Illliiln ~tlni 

Z."fI~d7l· nil" Min"lr:1 J..:o .llunika t:ji z d ni a 7 marca ł 96J r. w sprawie 

lado",a nia sa nHll: h" dów c i ęzarowych i p rzyczep (M on. Po l. nr 24. 

pilI . 123 I 1%.1 r. i n r 35. pm. 250 I. 1968 r. l 

5. Aulor I)rojeklu normy - mg r in7 . Zofia KOI łowska PO Ll ­
J·A R 13-01.1 W,\ . 

6. S~mhole farb przeciwporosIowych wg S WA 

"Od~ : ljll A 2252-072-250. 

- rml7:lju B - 2252-096-250. 

- rod7aju C - 525J-052-250. 

7. Na zwy s losowa ne przy eksporcie 

- 1\' . i ę~yku a ngicJ skim : 

: ·:lro~ rod/aju A : Olil':I a'lIifo ulin g lrop ical 

l : łI· b~ rod~aj u I:l : Oli\ :I a m ifo ul ing supcrlropica l 

larh, rod/.a.l u C: Oliva bituminO\ls a nl iflluli ng 

- II' j,Lyku rosyjs kim : 

f:lrol' rodzaj u A: Heo6paeTa l{) IllaH Kpac Ka TpOnl1 'łCCKa H 

ladw rod/aju B: Hco6paCTa l{)Uta H Kpac Ka cyncpTpom' 'łCC KaH 

I ·aro~ a1dnj u C: Hco6paeTaI{)U\aS! 6l1TyM ua S! Kpa c Ka 
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