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Tworzywa poliamidowe _6336-01/00 TWORZYWA Tarnamid T SZTUCZNE Zamiast 
Postflńowienia ogólne BN-71 /6336-01 

, i zakres 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
• 
normy jest tworzywo poliamidowe Tarnamid T, w po-
staci granulatu, otrzymywane , przez hydrolityczną 
polimeryzację E-kaprolaktamu, Norl1!a obejmuje za­
równo homopolimer poliamidu, jak i jego odmiany 
w postaci zmodyfikowanej, 

Tarnamid T służy do wytwarzania metodą wtrysku 
lub ' wytłaczania detali. technicznych , folii, rurek oraz 
przedmiotów codziennego użytku niebarwionych i bar­
wionych, 

W poszczegó lnych arkuszach przedmiotowych poda­
no, które rodzaje Tarnamidu dopuszczone są do bez­
pośredniego kontaktu z żywnością, 

2. Podział i oznaczenie 
a) Rodzaje. Tarnamid T dzieli s i ę w za l eż n ośc i od I 

stopn ia polimeryzacji na rodzaje oznakowa ne dwucy­
I'ruw:) li czbą oraz l iterą a lfabet u: 

T -25 - do p'rle twarza nia po dosuszeniu, 
T-25 X - <J zmni ejszo nej zawartości wody, 
T -26 - barwiony, 
T-26 Y - ba rwiony o niższych parametrach wy-

ł rzymałości owych. .' 
1'-2(, K '- z wypełniaczem mineralnym, 

• 

normy 
Grupa katalogowa 1027 

, 3. Zakres tematyczny nor~y. Norma obejmuje ńa­

s tępujące arkusze: 
Arkusz 00 1'arnamid T. Postanowienia ogólne i za ­
kres norm y 
Arku sz Ol Tarnamid T, Pak owa nie , przechowywanie 
i transport 
Arkusz 02 Tarnamid T, Wymagania ogó lne, program 
badań i ocena pa rtii 
Arkusz 03 Tarnamid T Badania ogólne i fi zykoc he-
1l11CZne " 

Arkusz 04 Tarnamid T. Badania wytrzymałościowe , 
Arkusz 05 
Arkusz 06 
Arkusz 07 
Arkusz 08 
Arkusz 09 
Arkusz, 10 Tarnamid 1'-23: 
Arkusz II Tarnamid 

• 
T-25 X 

Arkusz 12 Tarnamic;l · T-26 
Arkusz 13 Tarnamid 1'-26 Y 
Arkusz 14 Tarnamid T-26 K 
Arkusz 15 Tarnamid T-26 N 
Arkusz 16 Tarnamid T-26 S 

. 1'-2(, N - z dodatkiem środ ków smarujących, . Arkusz 17 Tarna id T-27 

T-26 S - z d oda tkiem stab ili ~torów , \ 
T-26 P - o niejednoroclnym zaba rwieniu (przejś-

ciowy), 
T-27 

wtrys kowego , 
ł wo.rzy wo podsta wowc dla prze twórstwa 

T-30 - do wtrysku i wytłaczania, I 

Arkusz 
Arkusz 
Arkusz 
Arkusz 
Arku~z 

18 Tarnamid T-30 
19 Tarnamid T-45 
20 Tarnamid T-26 P 
21 
22 

T-45 - do wytłacza nia. 

. b) Oznaczenie powinno zawi e rać: 

al nazwę produktu, 

Numery arkuszy bez tyt ułów zareze rwowa ne są dla 
dalszych tematów ,dotyczących Tarnamidów T. 

b l rodzaj, 
e) barwę dla prod uktu barwionego, 
d) numer normy i ark usza, 
Przyk ła d y oznacze ni a podan o w poszczególnych 

kus zach przedfT! ioto wyc h dla Tarnamidu T. 
a r-

4. Zaświadczenie (), zgodności produktu z wymagania­
minormy. Dostawca obowiązany jest wystawić zaświ a d ~ 

czenie o jak ośc i wyrobu, s twi erdzające zgodność partII 
produktu z wymaganiami nQrmy, 
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2 I nfor macje d oda I k owe do BN-80/ 6J36-0 1/ 00 -

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Za klad y Azotowe im . F. 
D/ ie rżYI\ s kiego. Tarnów . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7 I/ 6336-01 

a) norma 70s t a ł a zno\vc li zowa na w formie norm y arkus i' o\\ll.'j , 

b) wprowadzono nowe rod zaje Tarnamid u T \\yso k ocząsleuko­

wcgo T - 3() i T -45 oraz w rna Jlli clu za wie raj'Icego ciocia I k i us/la ch t l nia­

j'l ce T -26 K. T-26 N. T -26 S. 

3. Informacja dotycząca typu tworzywa . Tarnam id T jes l Iype m 

Iw,!rzy wa polia midowego znakowan ym wg mi,ci zy narod owej s pecy­
i"i ka ej i ja ko PA 6. 

4 . Normy międzynarodowe i zagraniczne 

ISO DIS IX74/ 1 Plasli cs - Po lyam ide (PA) hOl11opol ymers fnr 

nwu lding a nd eX lrusio n - Pa n Designa.li o n ( Re visio n o r ISO 
R IX74-197 1) 

RWPG PC 521X-75 n Ofl l1 aMI1Llbl. Tl1llbl. Tcx>Jl1~eCKl1e Tpe6oBaHI1~ 
v . 

CS RS ~:SN 64 .\61 1-65 Zrne ny po lya mid 

NRD TGl 2()U55/02-77 Plas le . Po lya mid (PA) Formmasse n . T ech-
• 
11isc he Lieferbedingungen 
TGl 2UU55/ 0J-77 P la sle . Po lya mid (PA) Form massen . 

K lassi f izie ru ng 

S RR STAS 92JX-!\J G ra nule de polia mid <i - 6 pentru injeklie 

5. Autor projektu normy - mg r in ż. Krys lyna Szymcza k - Za-o 

klady Azo lowe im . F . Dzi e rżY I\ s kiego, Tarnów. 

6. Wyda nie 3 '- Sla n a klualny: s lycze ll 1986 - ua klualniono 

.norm .' 7agn:l n/c7 11C . 


