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' NORMA B R A N Ż O W' A BN-BO 

TWORZYWA • Tworzywa poliamidowe 6336-01.17 
SZTUCZNE Tarnamid T-27 Zamiast 

B N-71 /6336-01' l 

l. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
no rmy jest Tarnamid T-27 stosowany .do wytwarzania 
metod'1 wtryskową wyrobów o wysokich wymaganiach 
wytrzymałościowych, , 

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Tar­
namid T-27 stosuje s ię do wytwarzania detali konstruk­
cyjnych oraz przedmiotów codziennego użytku -Stykają­
cych s i ę bezpośrednio z żywnością o małej zawartości 

wody zgodn ie ze świadectwem Państwowego Zakła/:lu 
Higieny nr dz,ż . 401/66 z dnia 31 marca 1966 r. ' 

3. Przykład oznaczenia Tarnamidu T-27: 
TARNAMID T-27 BN-80/6336-01.17 

4. Wymagania 

a) Wygląd zewnętrzny - zgodny z BN-80/6336-01.02 . 
Barwa naturalna biała do lekko żółtej. 

b) Wymagania i badania - wg tablicy, 

' ) W zakresić p. ~. 

Grupa katalogowa 102"1 
" 

Wymagania Met ody badań . wg 

a l Lepkość względna roz-
tworu 2,7 ± O. I BN-80/6336-0 1.03 p . 4 

bl Związków małocząs-

teczkowych , %, naj-
wyżej 1,0 BN-80/ 6336-0 1.03 p. 5 

c) Wody. '%, najwyżej 0,2 BN-80/6336-O 1.03 p. 6 
ci l G ra nica plastyczności, 

MPa, co najmniej 60 BN-80/6336-O 1.04 p. O; 

e) Naprężenie zginające, 

MPa, co naJ m 111 eJ 60 BN-80/6336-0! .04 p. 4 
f) Twardość .. MPa. co , , 

naJ m 111 eJ I 130 BN-80/6336-0 1.04 p. 5 
g) Udarność z karbem , 

kJ/m' , co naJ m 111 eJ 5 BN-80/6336-0 1.04 p. 6 
h) Temperatura 'mięk nie-

nia wg Vicata. oC , co 
, 

. naJmmeJ 180 BN-80/ 6336-0 1.04 p. 7 

5. Pakowanie, ' przechowywanie i transport - wg 
BN-80/6336-0 1'.0 l. Producent gwarantuje jakość pro­
duktu przez okres 2 miesięcy od daty wysyłk i. 

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii - wg 
BN-80/6336-01.02 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę Zakłady Azotowe 
Im. F. Dz i e r7. yńskiego , Tarnów. 

2. Normy lwiązane 

BN-gO/ 6336-01.0 1 Tworzywa polia midowe. Tamamid T. Pakowanie, ­
przechowywa nie i transport 

BN-M / 6336-0 1.02 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T : Wymaga-
nia ogólne , program ba d ,lIl i ocena partii 

BN-80/6336-01.03 Tworzywa Poliamido we. Tarnamid T . Badania 
ogólne i fizykoc hemiczne 

BN-80/6336-01.04 Tworzywa poliamidowe. Tarna mid T. Badania 
wytrzymal ościowe 

3. Symbol wg SWW - 1263-g I. 
4. Autor projektu normy - mgr in ż . Krysty na Szymcza k - Za­

kłady Azotowe im. F. Dzi e rżyń s ki ego . Tarnów . 

\ ! 
Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA ! 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETl'iOCHEMIA ' 
dnia 25 sie rpn ia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia .1 lipca 1981 r. I 

. (Dz. Norm. i Miar nr 19/ 1980 poz. 68) I 
~ _________________________________________ ~ ________________ J 
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