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Postanowienia ogólne i zakres normy Z amiasl -

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest folia poli­

tereftalanoetylenowa o nazwie handlowej Folia Estrofol 

otrzymywana przez dwukierunkowę orientację bezpostacio­

wej folii politereftalanoety"enowej i stabilizację otrzyma­

nego produktu w podwyższonej temperaturze, 

2 Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje następuję-

ce arkusze: 

Arkusz Ol Postanowienia ogólne zakres normy 

Arkusz 02 Podział 

Arkusz 03 Pakowanie , przechowywanie transport 

Arkusz 04 Program badań 

Arkusz 05 Pobieranie próbek do badań 

Arkusz 06 Sprawdzanie wyględu zewnętrznego oraz ja-

kości i ścisłości nawinięcia 

Arkusz 07 Sprawdzanie wymiarów 

A rkus z 06 O znaczanie współczynnika tarcia 

A rkus ;,: (;9 G ,maczanie oporności właściwej skrośnej 

A r kusz lO O znaczanie próby napięcia 
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Grupa katalogowo X 26 

Arkusz 11 Charak terystyka techni c z na folii EK 

Arkus z 12 Charakterystyka techniczn a f ol i i ET 

Arkusz 13 C harak te rystyka techniczna folii T 

Arkusz 14 C harakterystyka techn iczna f ol ii ETS 

Ark usz 15 Charakterystyka techniczna folii M 

3 Budowa oznac7.enia Oznaczeni e pow i nno zawierać na-

stępujęce dane: 

a) nazwę wyrobu, typ, odmianę , 

b ) grubość i szerokość , 

c) n umer normy, 

d) n umer arkusza, 

e ) s ymbol SWW, 

Przykłady oznaczenia podano w arkuszach na poszczegól­

ne typy folii , 

4, Zaświadczenie, Dostawca jest obowięzany wystawić 

zaświ adczenie o jakości wyrobu, stwierdzajęce zgodność 

parametrów z wymaganiami normy, oraz na żędanie podać 

wyniki badań laboratoryjnych, 

KONIEC 
f 

..!. In stytuc ja opracowu laca norme 

Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Młyn, 
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Zakłady Tworzyw 2, Autorzy proiektu normy; mgr inż, Leokadia Korga 

Irena Wilczek, 
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