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1. Charakterystyka t echni czn a fo li i Estrofol T oraz sposób spraw dzenia znormali z ow anych wła sności 

Lp. 
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W y magania 

Wła sności 
Jednostka 

Odmiana 
S posób spraw dzania 

miar y wg 

I o 

2 3 4 5 6 

folia Estrofol T pow inna być 
pr zezroczysta, dopuszczalny 
jest odci eń j ednol icie l ekko mle_ 

czny, pow i erzchnia pow inna być 
l śnięca bez w ię kszych us zko-
dzeń mechanic zn ych jakośc i powie _ 

Wyględ zewnętr z - dopuszc za się nieznaczne po- r zchni folii nie BN-77/ 6392-0 1/ 06 -ny marszczenia i pofałdow ania oraz. norma\ iz.uje 

rysy nie obniż ajęce własnośc i się 

wytr zymałości owych; powi e r z -

chnia folii nie może mi eć uszko-
dzeń mechanicznych oraz dziur, 
br zegi folii ni e pow inny być po-

s tr zępione 

0,010 :0,0020 

0,012 :0,0024 

0,019 :!:0, 003 8 

Grubość j ) O, 023 :0,0046 

mm 
0,036 :!:0,0072 

BN-77/ 6392-01j 07 
0,080 :0,0100 

0,125 :0,0125 

10 -!- 50 :0,5 

Szerokość ~) 51 -!- 100 :1, O 

101 + 2000 :!:2,0 

Naprężenie zr ywa - 2 PN- 81/ C-89092 z do-

jęce w zdłu ż i w szerz, 
daN/cm

2 1176 (1200) 784 8 00 datkowym w arunki em: 

nie mniej niż 
(kG/cm ) 

wym i ary próbek 

15 :tO, 5 x 170 :!2 mm; 

Wydłuż enie wzg l ęd- prędkość posuw u , 

n e wzdłuż i wszer z szczęk dynamometru w 
40 40 

prz.y z.erwaniu, nie % cz.as~e pomiaru 

mni e j niż 200 :!:10 mm/ min; 
li czba pomiarów po 10 
wzdłuż i w szerz 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PlASTOFARB 

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r . 

jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1979 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51 ) 
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1 2 3 4 S 

Ozn aczen ie z m ian 
wym ia r~ów linio-

6 
wy ch w t e mpera_ 

% 7 
ni e normalizu je 

tu r ze 140 0 C w się 

I c ięgli 1 i '. ni e 

~i~ ., n iŻ 

I 1) J o puszcza s i ę produkc j ę fo l : : <.) inn e j gr ubośc i i sz erokości uzgodnionej pomiędzy wy twór cę 

grubości o d 0, 01 0 do 0, 125 mm , szerokośc i do 2000 m m . 

2 P r zy kład o znaczeni a folii Estrofo l T . odmi any I , o grubośc i 0,0 10 mm i szerokośc i 10 mm: 

FOLIA ESTROF OL T / I 0 ,01 0 x 10 BN-77/ 6392-01/ 14 

SWW: 136 1-29 

KON I EC 

IN FORMACJE D OD ATKOWE 

Sposób spr a w dzen i a 

wg 
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PN-83/C- 89 093 

i odbior cę w zakr esie 

l, In s t y tucja opra c owu j ę c a nor~ - Zakłady T w or zy w Sztuczn ych N I TRON - ERG , Krupski Mły n, 

2 I s to tne z m iany w s tosunku do B N-73 / 6392 - 0 1/ 13, R ozszerzono zakres grubości fol ii T 

3 , Normy zw i ę. z ane 

N o r my L\V i ęzan e p o d ano w tab l icy, 

4 . Normy zagrani czn e 

US A A S TM 8 8 2 - 75b T ests for t e n si re propert i es of thin pia s t i c s hee t ing 

ASTM D 1004- 66 ( 1976 ) In ili al t ear resislance o f p lasti c fi lm and sheeting 

S. Autorzy proj e ktu normy : mgr inż, L eokadia K orga i I rena W ilc zek. 

6, Wydan ie 3 - stan ak t ua lny : p aźdz i ernik 1984 - uaktu a ln iono norm y zw ię zane, 


