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NORMA BRANZOWA 

TWORZYWA BN-79 
CHEMICZNE 

Fibrylizowane tasiemki 6393-03 
DLA 

WŁOKlENNICTW A poliolefinowe 

l. WSTĘP 

1.1. Pnedmiot normy. Przedmiotem normy są 
fibrylizowane tasiemki, w kolorze naturalnym lub 
barwione, wykonane z polipropylenu lub z mie­
szanek polipropylenowo-polietylenowych, stoso­
wane do wyrobu tkanin, dzianin lub przędzin 

technicznych i powszechnego użytku, nici do szy­
cia worków oraz sznurków. 

1.2. Określenia . Stopień jakości jest to ocena 
udatności produkcyjnej określonej tasiemki fibry­
lizowanej ustalona na podstawie wyników badań 
i wyglądu zewnętrznego nawojów. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział i oznaczenie - wg KTM, podbran­
ża SWW 1361 uzupełnione nazwą wyrobu, stop­
niem rozwłóknienia, składem i masą liniową. 

2.2. Przykład oznaczenia wyrobu z tworzywa 
sztucznego· o charakterze półfabrykatu (1361), ta­
siemki z folii polipropylenowej (- 25), technicz­
nej (1), bez dalszego podziału (O), o kolejnym nu­
merze branżowym (83-9), bez dalszego podziału 

(O), o liczbie kontrolnej (4) z folii 100010, roz,włó­
knionej, pojedynczej o masie 120 tex: 

KTM 1361-251-083-904 
TASIEMKA Z FOLII POLIPROPYLENOWEJ 100010 

ROZWŁOKNIONA POJEDYNCZA 120 tex 

3. WYMAGANIA I METODY BADAŃ 

3.1. Zestawienie wymagań i metod badań fibry­
lizowanych tasiemek - wg tabl. 1. 

3.2. Stopnie jakości 

3.2.1. Podstawy stopniowania. W asortymentach 
wytwarzanych tasiemek fibrylizowanych należy 

rozróżniać dwa stopnie jakości w zależności od: 
- wartości wskaźników technologicznych po­

danych w tabl. 1, 
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- liczby nawojów wadliwych podanych w tabl. 
2 i 3 scharakteryzowanych w 3.2.2. 

3.2.2. Nawoje wadliwe. Za wadliwy nawój na­
leży uważać: nieforemne nawinięcie, obsunięcie 
warstw, niepełne nawoje, uszkodzenia mechanicz­
ne i brak wyprowadzonego końca. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Fibrylizowane tasiemki z folii 
• poliolefinowej należy nawijać w nawoje krzyżo-

wo-walcowe (Nkw) zgodnie z PN-67/P-01704, na 
cewki z tworzywa sztucznego lub papierowe im­
pregnowane. 

Nawoje należy pakować w worki polietylenowe 
po 4 nawoje w jednym worku; dopuszcza się inne 
rodzaje opakowań. Każde opakowanie należy zao­
patrzyć w etykietę zawierającą co najmniej na­
stępujące dane: 

a) nazwę i znak wytwórni, 
b) oznaczenie wg 2.2, 
c) nr normy, 
d) znak kontroli jakości, 
e) datę produkcji (ostatnie dwie cyfry roku 

i miesiąc), 
f) masę ąeUo, 

g) masę brutto, 
h) liczbę nawojów, 
i) jakość, 

j) cenę jednostkową . 

4.2. Przechowywanie. Nawoje z fibrylizowaną 

tasiemką należy przechowywać w warunkach za­
bezpieczających je przed zabrudzeniem i uszko­
dzeniem. Nawoje powinny być ułożone na krato­
wnicach niemetalowych umieszczonych co naj­
mniej 10 cm nad powierzchnią podłogi i 50 cm od 
ścian pomieszczenia, przewodów kanalizacyjnych 
i wodociągowych : 

Centraln.;: Laboratorium Przemysłu Lniarskiego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 9 marca 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1979 r. (Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1979 poz. 60) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979. Wpływ d o WN 23.4 .79. Oddano do składu 1.6.79. 
D r uk ukończono w e wrześniu 79. Obj. 0,55 a.w. Nakład 3500+42 egz. KDA W Kaliszu, zam. 4224 

Cena zł 3,50 
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Za podstawowy wskażnik wytrzymajości dla danego asortymentu tasiemek z uwzględnieniem jego tolerancji należy przyjmować wytrzymałość właściwą. 
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Odległość od urządzeń grzejnych i punktów 
oświetleniowych powinna być zgodna z obowiązu­
jącymi przepisami przeciwpożarowymi. 

4.3. Transport. Tasiemkę fibrylizowaną z folii 
poliolefinowej należy załadowywać, przewozlc 
i wyładowywać w warunkach zabezpieczających 
przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym 
i chemicznym. 

Ładunek przesyłek wagonowych powinien być 

ułożony i zabezpieczony zgodnie z przepisami 
przewozowymi. 

5. BADANIA ODBIORCZE 

5.1. Rodzaje badań 

a) Oględziny zewnętrzne polegają na spraw­
dzeniu wyglądu zewnętrznego i zgodności całej 

przedstawionej do odbioru partii ze specyfikacj ą 
oraz znakowania i opakowania z ocowiązującymi 
pr zepisami ; uszkodzone opakowania należy usunąć 
z partii przed przystąpieniem do odbioru. 

b) Badania organoleptyczne polegają na spraw­
dzeniu zgodności zakwalifikowania tasiemki do 
określone j jakości na . podstawie stwierdzonych 
błędów nawoju . 

c) Badania laboratoryjne polegają na sprawdze­
niu zgodności partii z wymaganiami podanymi w 
tabl. 1. 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Partia. Partię fibry~~zowanej tasiemki 
z folii poliolefinowej stanowi określona liczba na­
w ojów o jednakowym oznaczeniu, jednakowej ja­
kości, dostarczona za jednym dowodem dostawy_ 

5.2.2. Dokumentacja partii. Do partii tasiemki 
przedstawionej do odbioru nal eży dołączyć co naj­
mniej następujące dokumenty: 

a) specyfikacj ę, 

b) atest jakościowy. 

5.2.3. Sposób pobieran ia próbek - metodą lo­
sową na ś lepo zgodnie z PN/ N-03010. 

5.2.4. Poziom' kontroli - dla badań organolep­
tycznych poziom I ogólny - wg PN-73/N-03021 
tabl. 1. 

5.2.5. Wadliwość dopuszczalna Wz 

- dla asortymentu 100 tex jakość 1 - 4%, 
jakość 2 - 6,5%., 

- dla asortym entów 120, 140, 170 i 200 tex 
jakość 1 - 6,5%., jakość 2 - 1O.0~ . 

5.2.6. Wybór i stosowanie planu badania - plan 
jednostopniowy zgodnie z PN:-73/N-03021. 

a) Pobieranie próbek do badań organoleptycz­
nych. Z każdej partii przedstawionej do odbioru 

należy pobrać sposobem losowym na ślepo liczb.~ 

nawojów: 

- dla asortymentu 100 tex - wg tabl. 2, 

- dla asortymentów 120, 140, 170, 200 tex 
wg tabl. 3. 

Tablica 2 

Liczba 
Dopuszczalna 

Liczba nawojów nawojów 
liczba nawojów 

w part ii wadliwych 
d o badań 

N m 1 
n I jakoś.ć 11 jakość 2 

I 
I 

, 
do 150 2(} 2 3 

151 do 280 32 3 5 

281 do 500 50 5 7 

501 do 1200 80 7 I 10 

Tablica 3 

Dopuszczalna 
L iczba liczoba nawojów Liczba nawojów nawojów wadliwych w partii do badań 

N m i 
n 

jakość 11 jakość 2 . 
do 150 20 3 5 

151 do 280 32 5 7 

281 do 500 50 7 10 

I 501 do 1200 80 10 I 14 

Kontrolę ulgową -lub obostrzoną należy przepro­
wadzać w przypadkach podanych w PN-73/ 

N-03021. 

b) Pobieranie próbek do badań laboratoryj­
nych. W przypadkach uzasadnionej ekonomicznie 
celowości przeprowadzenia badań laboril.tory jnych 
należy z nawojów wytypowanych do 'badań orga­
noleptycznych pobrać losowo na ślepo : do wyko­
nania oznaczeń wskaźników podanych w 3.1 ta­
siemkę w ilościach zapewniaj ących ich wykonanie 
według n orm czynnościowych . 

Wskaźniki kwalifikujące nawój wyznac,zane w g 
3.1 są podstawą do zakwalifikowania partii. 

W przypadku stwierdzenia w nawoju wartości 
wskaźników odpowiadających różnym stopniom 
jakości, należy go zakwalifikować według wskaź­
nika o naj niższej wartości. 

5.3. Ocena partii. Partię fibrylizowanej tasiem­
ki poliolefinowej przedstawioną do odbioru należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 

wszystkie rodzaje badań przeprowadzone wg 5.1 
dały wyniki dodatnie, po uwzględnieniu liczby 
nawojów wadliwych wg 5.2.6. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 



4 Informacje dodatkowe do BN-79/6393-03 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralne La­
boratorium Przemysłu Lniarskiego, Oddział w Łodzi. 

2. Normy i dokumenty związane 
PN /N-030J.O St'atystyczna kontrola jakości. Losowy wy­

bór sztuk do próbek 

PN-73 jN-03021 Statystyczna k ontrola jakości. Kontrola 
odbiorcza według oceny alternatywnej . P lany badania 

PN-67/P-01704 Nawoje przędzy. Symbole, nazwy i okreś­
lenia 

• 

Pozostałe normy związane podano w tabl. l. 

Branżowe Zasady Budowy Kodu Towarowo-Materiało­
wego KTM, Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego, Łódź 
1978 r . 

3. Symbol wg SWW - 1361. 

4. Autorzy projektu normy lllZ. Jadwiga Piaza, 
inż . Jerzy Szymak, Bielskie Zakłady Przemysłu Lniar­
skiego LENKO, Bielsko Biała, inż. Ryszard H einrich, ' 
Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego. Oddział 

w Łodzi. 

, 

• 


