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NORMA BRANZOWA

BUDOWNICTWO
| MATERIALY
BUDOWLANE

Prefabrykaty budowlane z betonu
Rury bezcisnieniowe

Kielichowe rury betonowe

i zelbetowe WIPRO

BN-83
8971-06/01

Zamiast

BN-75/8971-06.01

Grupa katalogowa 0721

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa szczegétowe

wymagania techniczne dotyczace rur typu K, odmiany 25

wg BN-83/8971-06 /00,

2, Podziat

a) Grupy i typy rur - wg BN-83/8971-06/00,
b) Klasy, W zaleznosci od no$nosci,

rury zelbetowe
dzieli sie na trzy klasy: I, 11i Il

c) Asortymenty, W zaleznogci od érednicy nominalnej(d)
rury dzieli sig na dwanascie asortymentéw: 200, 300, 400,
500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 i 2000.

d) Gatunki, W zaleznoéci od wad powierzchni i od do-
puszczalnych odchytek wymiarowych elementdéw ztacza,

rury dzieli sig na dwa gatunki:

gatunek 1 - przeznaczony do taczenia na uszczelki gumo-

wel),

gatunek 2 - przeznaczony do taczenia na kit poliuretanowy

lub wymagajacy wykonania na ztaczach opasek zelbeto-
wych,
3, Stal - wg BN-83/8971-06/00 z tym, 2e na zbrojenie

obwodowe nalezy stosowaé stal klasy A-I1l gatunku 18 G2,
a na zbrojenie podtuzne - stal klasy A-0 gatunku St0S Ilub
A-l gatunku St3SX,

4, Beton - wg BN-83/8971-06/00, klasy B25 oraz klasy
B30 (wytacznie dla rur betonowvch),

5, Wyroby gotowe

a) Dopuszczalne wady powierzchni rur - wg tabl, 1,

1) Patrz Postanowienia przejsciowe,

Tablica 1, Dopuszczalne wady powierzchni

Srednica nomi- Ubytek betonu na powierzchni jednego elemen-| Ubytek betonu na po-| Rysy wtoskowate skurczowe
nalna rury lub tu ztacza wspélpracujgcej z uszczelka: zostatej powierzchni| wystepujace na dowolnie wy-
ksztattki - nie wigcej niz 5 brdnej powierzchni nie wigk-
mm dla gatunku 1 dla gatunku 2 uszkodzer o gtebo- szej niz 1 dm2
7 koéci do 10 mm i po-
nie wigcej niz jedno |nie wigcej niz trzy wierzchni jednego
uszkodzenie o gtebo- |uszkodzenia o gtgbokosé-| uszkodzenia nie
koéci do 5 mm i po- lci do 10 mm i powierz- wiekszej niz
wierzchni nie wigk- | chni jednego uszkodze- dmz dla gatunku 1 dla gatunku
szej niz nia nie wiekszej niz
2 2
cm cm
1 2 3 & 5 6
200 1 3 0, 25
300 1 4 0, 40
400 2 5 0, 50
500 2 6 0, 60
600 2 8 0,75 maksimum 3 rysy
800 3 10 1,00 o SZGI“OkOS(iI nu.e e p—
przekraczajacej 5
. .| cza SI?
1000 3 12 1,25 0, 1 mm i tacznej
dtugosci 15 cm
1200 3 15 1,50 .
1400 4 18 1,78
1600 4 20 2,00
1800 5 22 2,25
2000 5 25 2,50
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b) Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiaréw rur -

wg

wg BN-83/8971-06/00 rys. 1a) i 3a),

Tablica 2, Wymiary i dopuszczalne odchyiki

wymiaréw rur

tabl, 2 i ztaczy - wg tabl, 3 (symbole literowe

wymiardéw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Grupa Asortyment podstawowy, Gruboéé Scianki, 8 mm
d/l , mm mm
d l s
1 2 3 4 5 6
B 200/1500 38 +5 +10 +5
=] 300/2500 50 +5 10 *5
. ¥ +10
Biz 400/2500 50 lub 55 # +5 +10 _5
" +10
BiZ 500/2500 60 lub 65 +5 +10 _5
. +10
Biz 600/2500 70 lub 75 +5 +10 s
- +10
Biz 800/2500 90 +7 +10 _7
: +
Biz 1000/2500 110 +7 +10 ";
BizZ 1200/2500 125 lub 130 +7 +15 +10
2 1400/2500 145 t10 +15 +10
Z 1600,/2500 160 +10 +20 +10
z 1800/2500 175 t10 +20 +10
z 2000/2500 195 t10 +20 +10
Tablica 3, Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiaréw ztacz
- Odlegtosé Srednica nominalna, mm Dopuszcring c::r:hytkn wymiard
Srednica miejsca pomiaru
nominaina mm
d DK przy DB przy D, DB
mm
) o o _ 40 o dla ga- |dla ga- |dla ga- |dla ga-
K B Akl g3 a0 =g tunku 1 [tunku 2 [tunku 1 | tunku 2
200 28 28 262,5 260, 5 247,9 246,3 +1 t4 +1 +4
300 3y 37 381,5 380,9 362,5 360,9 +1 +6 +1 +6
400 37 37 491,5 490, 0 472,5 470,9 +1 +6 +1 +6
500 37 37 609, 3 607,7 590, 3 588, 6 +1 +6 +1 +6
600 37 37 724,0 722,3 706, 0 703, 2 +1 t6 +1 +6
800 54 54 944,2 934, 0 925, 1 924,0 +1 +6 +1 +6
1000 54 54 1167, 7 1166, 1 1148,6 1147,1 +1 +6 +1 +6
1200 54 54 1387, 7 1381, 1 1363,6 1362, 1 +1 +6 +1 +6
1400 55 55 1595, 2 1593, 5 1567, 0 1565, 3 +2 t8 +2 +8
1600 60 55 1794,9 1793,0 1766, 7 1764, 8 "2 +8 +2 +8
1800 60 55 1994, 9 1993,0 1966, 7 1964, 8 +2 ts8 +2 +8
2000 60 54 2194,9 2193,0 2166,0 2164,8 +2 +8 +2 +8

Pochylenie & = 1050 obowiazuje przy produkcji rur na agregatach MC Cracken do czasu zuzycia sig pierécieni

formujacych bosy koniec,

K,B,DKiD

.B

- oznaczenie wg BN-83/8971-06/00 rys. 3a),
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c) Wartoéé sity niszczace] dla rur betonowych - wg

tabl, 4 i zelbetowych - wg tabl, 5,

Tablica 4, Wartoé¢ sity nieniszczacej (N) dla rur

betonowych

Srednica nominalna Na 1 m rury

d, mm kN

200 25,1

300 29,5

400 23,0

500 26,6

600 30,2

800 37,6
1000 45,0
1200 48,7

Tablica 5, Wartoéé sity nieniszczacej (N) dla rur

zelbetowych

KN
S'rednica 1
nominalna dla klasy
d, mm
1 11 m
400 30,0 40 o
500 37,5 50 5

cd, tabl, 5
) Nal m rury, kN
Srednica
nominalna dla klasy
d, mm | 1" 1
600 45,0 60 =
800 60,0 o e
1000 75,0 100 150
1200 90,0 120 © 180
1400 105, 0 140 210
1600 120,0 150 240
1800 135,0 180 iad

6, Pozostate wymagania wg BN-83/8971-06, 00,

7, Postanowienia przejSciowe, Do czasu ustanowienia

normy branzowe]j dotyczacej wymagan dla uszczelek gumo-
wych przeznaczonych do taczenia rur WIPRO przy'lgczeniu
rurociagu z elementéw gatunku 1, nalezy stosowac uszczelk
ki gumowe zgodne z wymaganiami podanymi w  "Warunkach
technicznych! Sanockich Zaktadéw Przemystu Gumowego
"STOMIL" w Sanoku pt, "Wyroby gumowe, Uszczelki pro-

filowe do taczenia rur typu BETRAS i WIPRO",

KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1, Instytucja opracowujaca norme - Centralny Oérodek Aktualizacja dokumentacji rur WIPRO zelbetowych

Badawczo-Rozwo jowy Przemystu Betonéw CEBET,

2, lIstotne zmiany w_stosunku do BN-75/8971-06, 01

a) wprowadzono zmiany wg aktualnej dokumentacji tech-
nicznej w zakresie ksztattu i wymiaréw bosego korica oraz
klasy betonu,

b) wyeliminowano 1V stopier zbrojenia (IV klasa) w ru-
rach zelbetowych,

c) skorygowano tolerancje wymiarowe,

d) wprowadzono pomiar $rednicy,

e) wprowadzono postanowienia PN—?S/B-OGZSO oraz le-
galne jednostki miar,

f) wprowadzono podziat na gatunki,

3, Normy i dokumenty zwiazane

BN-83/897I—06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu, Rury
i ksztattki bezciénieniowe, Wymagania ogdlne
Aktualizacja dokumentacji rur WIPRO betonowych =z
uwzglednieniem pogrubionych Scianek (agregaty NRD) -
Centrum Techniki Komunalnej, praca nr Wa-B/3304/28,

Warszawa, 1979 r,

Centrum Techniki Komunalnej, praca nr Wa-B/3304/2ZB,
Warszawa 1978 r, i
Rury betonowe, produkowane na BEF-A-2,5, Adaptacja
do warunkow krajowych projektu konstrukcyjnego, Cen-

trum Techniki Komunalnej, praca nr Wa-B8/3304/ZB,

Warszawa 1979 r.
4, Symbol wg SWW - 1455-11,

5, Autorzy projektu normy; mgr inz, Andrze] Stoniew-

ski, mgr inz, Jerzy Zietek, dr inz, Zbigniew Matczuk -
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Beto-
néw CEBET,

6, Wskazniki dotyczace zbrojenia rur, Zwraca sie uwa-

ge, ze doktadnos$é wykonania i rozmieszczenia zbrojenia
ma znaczny wptyw na noénoéé rur, W szczegblnosci zale-
ca sie ograniczenie tolerancji Srednicy zbrojenia obwodo-

wego okreélonej w BN-83/8971-06/00 tabl, 1 do %5 mm,

7, Wydanie 2 - stan aktualny; lipiec 1985; wprowadzono
poprawke:

poprawka 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 6/1985,
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