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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 
Opakowania jednostkowe metalowe 

5049-07 Poiemniki aerozolowe OPAKOWANIA 
METALOWE aluminiowe monoblokowe 

Szereg wymiarowy ~ 
Podział Grupa katologowa V~ 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest szereg b) pojemnika aerozolowego aluminiowego monoblokowego 

zewnętrznych maksymalnych w ymiaró w pojemników aerozo­

lowych aluminiowych monoblokowych o pojemności od 15 do 

600 cm
3

, przeznaczonych do pakowania pod ciśnieniem pro­

duktów kosmetycznych, produktów chemi gospodarczej, pre­

typu AL 25 o wewnętrznej średnicy otworu 25,4 mm, ze-

wnętrznej średnicy korpusu D=SO mm, wysokości H=t30 m: 

POJEMNIK AEROZOLOWY AL 25 50/130 BN-77/5049-07 

paratów farmaceutycznych i innych. 

odpo-Pojemniki wykonane sę z krężków aluminibwych, 

wiadajęcych SN-76/0832-22, metodę wyciskania , a n as tę-

pnie wyoblania. 

2. Podział. W zależności od kształtu obrzeża roz r óżnia 

się nas tępujęce typy pojemników: 

Typ AL 20 - wg rys . 
3 

( pojemności 15, 22, 30 cm ) , 
Typ AL 25 - wg rys, 2 (pojemności w granicach 

3 
do 600 cm ). 
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3, Przykład oznaczenia 
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o wego a) pojemnika aerozolowego aluminiowego monoblok 

typu AL 20 o zewnętrznej śrec:t'licy otvvoru 20,0 miT\ zew 

nej średnicy korpusu pojemnika 0=25 mm, wysokości 

nętrz-

H= 

4 . Szereg wymiarowy 
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=73 mm: 

POJEMNIK AEROZOLOWY AL 20 25/73 BN-77 /504 

lnform"3cje dodatkowe 
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WysokQŚĆ H 

mm 

50 

65 ±0,2 

73 

65 ±0,3 

75 ±0,3 

95 ±0,3 

t t o ±o, 4 

t20 ±0,4 

t40 ±0,4 

95 ±0,3 

105 ±0,4 

120 ±0,4 

t35 ±0,4 

t45 ±0,4 

tSS ±0,4 

165 ±0,4 

130 ±0,4 

tSO ±0,4 

t75 ±0,4 

t65 ±0,4 

180 ±0,4 

156 ±0,4 

t75 ±0,4 

200 ±0,4 

210 ±0,4 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań POLLENA 
Ustanowiona przez Dyrektora Z\ednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczei POLLENA dnia 31 maia 1977 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 ałycznic 1978 r . 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977 

(Dz. Norm. i Miar nr 1.4/1977 poz. 50) 
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2 lnfor&:nacje dodatkowe do BN-77/5049-07 

l !'\FORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracow ujpca normę - Ośrodek Badaw czo­

-Rozwojow y Opakowań POLLENA, Wars z awa. 

2. Normy i dokumenty zw iaz ane 

BN-76/ 0932-22 A luminium . Krętki na pusz ki aerozolowe 

Wytyczne nr 9/ B / 75 Urzędu Dozoru Techn icznego 

3, Zalecenia międzynarodowe 

RWPG FC BaJIOHH 8JllOIIHHeBble IIOH06JIO'łHHe - projekt. 

4. Autor projek tu normy- mgr Maria Matejewska- Ośro­

dek Badawczo-Rozwojowy Opal<owań POLLENA. 


