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MATERIAŁY 

Trzcina BU D OWLAN E 

N azwy i określen ia Zamiast 
BN·69/6700·01 

1. WSTĘP 

Pr zedmi o te m no rmy sp pod s tawowe nazwy 

dotyc zęce tr zc i ny pospo litej jako mate riału 

i ple c ionkarsk iego. 

2. NA Z WY I OKRE~LE N IA 

oKreś l e ni a 

budowl anego 

( 2. 1) trzc in a pospo l it a ( Phragrnite~ eom mHn is Trin ) 

- g a t une k r oś l i n wo<..l n o-bło t nyc h z r odz iny t:-- a'N (C r anl i nae); 

wy s t ępuje w pas ie wód przybrzeżnyr. h, n a zal e wi sk ac h wod­

ny ch ora z n a terenach podmok ł ych i ba9ni s tyc h; je s t by l inę . 

( 2.2) źdźbło - śc i ę t a łodyga t r zc iny pospo litej ( r ys. 1). 

CzuTo qdrne 
---~ 

Źdlb[o ubcięte 
Źdibro nieobcięte 

A 
Ścianka 

CzuTo dolne 

R y s . 1 

( 2.3) tr zc ina - źdźbł a t rzciny pospol i tej . 

( 2.4) wiecha ( palma) .- kwiatos tan lub owocos t i'!n trzc i ny 

( r ys. 1 ) . 

( 2. 5 ) węze ł ( ko l anko) - zgrubi e ni e n a źdźbl e w m iejsc ' . 

wy r as tani a l i ści a ; w węź l e znajdu je s i ę pr ze g r o d a oddzie­

l a j pca wewnętrzne przestrzenie s?siedn ich międzywę ź l i 

( rys. 1 ) . 

( 2. 6 ) międzywęźle - odc inek źdźbła zawar ty międz.y 6;>­

s i ednimi węzłami, ma j i1cy budowę rurkowę ( r y s . 1'. 
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( 2.7) Śc i ank a - ze spół tk anek ok A l ajęcy 

przes tr ze ń mi ę d zy wę ź l a ( r ys. 1) . 

( 2.8) pochwa li śc iowA - do lna c zę ść li śc i a lr zc iny 

śc i ś l e pr zy l egajęc a do śc iank i źdźbł a ( rys . 1) . 

( 2.9 ) bl aszk a l i śc i owa - gór n a c z<c ść li ści a t r zc i ny nad 

pochwę od s t aję.ca od źdźb ł a ( ry s . 1). 

( 2. O) czo ło - p rzek .,ój popr zecz ny końca źdźbł a l ub 

w; {<?ki ; w trz..:inie n ieobc i nane j wys tę puje ty l ko czoł o do l­

ne (od z iomkowe ) w trzc inie o b c i n " nej c zoł o do lne ( od z i om­

k o we ) i c zo ło górne ( w ierzc hoł kowl'! ) , wg r ys . I. 

(2. II ) dł ugo ść źdźbł a - od ległość, w c m, o d czoła do l­

nego do c zoła gór nego w t zcinie obci n an ej l ub do w ier z-

cho ł k a w i ec. l-)y w trzc in ie n ieobc i n a nej , mi e r zona po w y-

pr o s towan i u źd źbł a. 

~. 12) grubo Ś<': ź d źbl " - zewnę tr znA średnica pop r zecz-

np.go p rzek l"'o jl J ź dźbł a, w mm ~ m ier z(i n ~ bez ro c. hwy liśc i o­

\ve j w m ie j sc u ci< r~ś l onv m w "lo r m i p. p r zedmio towe j. 

( 2. t .» Lb i eż ys to ść ź dLbł a - s topniowe Lmn ie j szaroie si ę 

śre dn i cy ~dź b t a od o :! i o mkil ku wier zchołkow i ; wyraż a :s i ę 

s tosu n k i e m I . żn i e y 5 r cc.:ni c y o d = i o mkowe j 

i wier zrho ł k ow(;;j do odległ o śc i mię cJzy łI1 ' ~ j ~C~ nl ; i c h po­

mi Rr- u : ;! !J : eż ys ro ść p o daje s i ę w rnil i 'l" c tl"" ~ c h no::! me tr 

te j w tr z c i r d e do !::.JSY t r zci ny \\' 5tHn i c i.u!-) cł nic suc hy rp , 

I. '/y t" dż ony \IV ~.))'c.:. en t .J.c h . 

1..2.15 ) zaparze n ie - zmi a n a ..I! urai r:e j b arwy t r zc i n y wy-

s tęPUj ę. C d w j)o s t Qc: i plam, pow s t ajęc a w w y niku b iochem ic~ 

n ych zmi an t r'e śc i knrr1Ór:" r) w y rh 

( 2. 16 ) p l eśń - śc i e r a l ne na loty gr'zybni wid .,czn e n a po -

w i c r 7chn i Ld;b ł b zwyk l e w po s tuc i ~ I am; w krańcowych 

p r zy p adkach g rzy bnia pok ry wa ca!~ pOWi e r zchn i ę źdźbł a. 

(2. 17 ) zgnil izna ( zh utw i en ie ) - zm i ana cech strukt u-

ra lnych trzciny s p o w o do wan a dz i a ł aniem "Tl i l(r o organ i zmów; 

en"r..,k teq' z u j e s i ę przeb ar wien iem i wY " aźny m osł ab i e niem 

wł a sctiwo ści me chan iczny ch rzciny . 
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( z. 18) uszkodzenie mechaniczne źdźbła naruszenie 

rurkowej budowy lub sztywności źdźbła w formie złamania, 

zmiatcU:enia , pęknięcia podłutne!]o lub spłaszczenia ścia­

nek lub węzła . 

( z. 19) otw6r owadzi - otw6r wylotowy wygryzany przez 

niekt6re gatunki owadów w ściance źdźbła lub w przegro­

dzie, albo ślady ich terowania w postaci chodnik6w oWa­

dzich. 

ib...ZO) odgałęzienia - boczne pędy wyrastajęce z wę-

złów źdźbła w przypadku uszkodzenia g6rnej części rosnę­

cego pędu przez ter owad6w lub i nne czynniki . 

( z. z1) k rzywi zna - odchylenie osi podłutnej źdźbła od 

linii prostej; najczęśc iej występuje jakO krzywizna kolan­

kowata polegajęc 3 na u s tawieniu osi sęsiednich międzywę­

źli pod kętem mniejszym niż 180
0

• 

( z. ZZ) zanieczyszczenia - m'lteriał z innych ro ś l in po­

zyskany razem z trzcinę. 

( z. Z3) odpady tr zcinowe - źdźbła trzciny lub ich części 

nie spełniajęce wymagań normy przedmiotowej . 

( z. Z4) źdźbło jednoroczne - źdźbło pozyskane w pierw­

szym sezonie zbioru po zakończeniu wegetacji ( zamiłrciu). 

( z. ZS) źdźbło wieloletnie - źdźbło, kt6re po zakończe-

niu wegetacji pozostało n ie ścięte na trzcinowisku 

następny jeden lub więcej sezon6w wegetacyjnych. 

przez 

( z. Z6) trzcina jednoroczna - trzcina składajęca się wy­

łęcznie ze źdźbeł jednorocznych. 

( z. Z7) trzcina wieloletnia - trzcina składaję.ca się ze 

źdźbeł jednorocznych i wieloletnich. 

( z. 28) źdźbło dojr załe - źdźbło, kt6re zakończyło wege-

tację ( zamarło w spOSÓb naturalny) osi ',lgaji'c 

rystyczny stopień zdrewnienia ścianek. 

charak te-

( z. Z9) źdźbło niedojrzałe - źdźbło, które niecałkowicie 

zdrewniało i zostało pozyskane lub zamarło przed 

czeniem sezonu wegetacyjnego. 

zakoń-

( z. 30) trzcina niesortowana - trzcina nie poddana se-

gregowaniu i usunięciu zanieczyszczeń zgorlnie z wymaga­

niami normy przedmiotowej . 

( z. 31) trzcina sortowana - trzcina pozbawiona zanie-

czyszczeń i posegregowana według wymagań normy przed­

miotowej. 

( Z.3Z) trzcina łuszczona - trzcina pozbawiona 

liściowych i wiechy. 

pochew 

W3) trzcina obcinana - trzcina pozbawiona bl aszek 

liściowych oraz wiechy i obcięta na długość określonę we­

dług normy przedmiotowej. 

(Z.34) trzcina uszlachetniona - trzcina, kt6rej sztucz­

nie zmieniono lub nadano dodatkowe właściwości, np. prze­

ciwogniowe, ~rzeciwkorozy jne, mechaniczne lub fizyczne. 

( Z. 35) wipzka - jednostka opakowaniowa trzciny, zawle­

raji'ca źdźbła ułożone odziomkami w jednym kierunku, zwi~ 

zane według wymagań norm przedmiotowych ( rys. Z). 

!8N-1!lI61QO-OI-Z! 

Rys. Z 

( Z.36) kopa - wii'zki trzciny ustawione odziomkami obok 

siebie, ze zsuniętymi do środka wierzchołkami, ·tworzęce 

stos o kształcie zbtitonym do ściętego stożka ( rys. 3). 

ISH-M1DQ-OHI 

Rys. 3 

( Z. 37) sterta - więzki trzciny ułożone obok siebie pozia-

mo, na legarach, warstwami, uformowane w stos o kształ­

cie zb l itonym do prostopadłościanu; stertę zabezpiecza się 

od g6ry przed opadami atmosferycznymi. 

(z. 38) składowisko - miejsce przechowywania trzciny w 

kopach lub stertach. 

( Z. 39) trzcinowisko - teren wzrostu I zbioru trzciny. 

( Z. 40) sezon wegetacyjny trzciny - okres od wypuszcze­

nia pęd6w do osięgnięcia stanu dojrzałości źdźbeł; na ogół 

sezon wegetacyjny trzciny w naszych warunkach 

tycznych trwa od kwietni a do listopada. 

kllma-

( z. 41) sezon zbioru trzciny - okres od zakończenia ma­

sowego opadania blaszek liściowych trzciny do rozpoczęcia 

wypuszczenia nowych pędów; w naszych warunkach kllma-

tycznych na og6ł sezon zbioru trzciny trwa od II stopada 

do marca. 

( Z.4Z) sortyment trzciny - trzcina sortowana wg okreś­

lonego stopnia obr6bki i określonego .stopnla lub podziału 

długoścI. 
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( 2.43) partia trzciny - określona i lo ść trzciny tego Sa­

mego sortymentu, pochorlz~ca od jednego dostawcy I przed­

stawiona jednorazowo do odbioru i badań. 

( 2.44) dostawa trzciny - iloŚĆ trzciny dostarczonej w 

postaci jednej lub wielu partii, objętej jednym dokumentem 

rozliczenia ( np. specyfikacja, faktura, racho..nek). 

KONIEC 

INFORMAC.E OCOATKOWE 

1. Instytucja opracowujjlca normę - Ośrodek Badawczo­

-Rozwojowy Produkcji Leśnej Las wSkolimowie. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69j6700-01 

a ) uściślono pOjęcie trzcina, 

b) usunięto podział trzciny, 

c) usunięto pojęcia: trzcina jednorodn", trzcina niejed­

norodna, trzcina zanieczyszczona, trzcina czysta, trzcina 

prosta, trzcina krzywa, trzcina długa, trzcina krótka, ło­

dyga zdrewniała, klasa jakości trzciny, 

d) zastępiono nazwę łodyga naZWę źdźbło i nazwę kwia­

tostan nazwę wiecha; w oparciu o nazwę źdźbło utworzono 

s zereg naZW i określeń więżęcych się poprzeunio z nazwę 

trzcina, 

e) przyjęto zamiast pojęcia wilgotność względna pojęcie 

wilgotność bezwzględna, 

f ) wprowadzono pojęcie trzcina, ścianka, blaszka liścio-

wa, czoło, odgałęzienia, krzywizna, trzcina obcinana, 

trzcina łuszczona, sezon zbioru trzciny, 

g) zastępiono nazwy i określenia: złamania, pęknięcia 

zgn iecenia je dnę nazwę i określeniem uszkodzenia mech~ 

niczne, 

h) zaktual izowano i uściślono szereg określeń. 

3. Autorzy projektu normy inż. Józef Kundzewicz 

- Zjednoczenie Produkcji Leśnej LAS, mgr inż. Władysław 

Korpetta - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leś­

ne j LAS. 
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