NORMA BRANZOWA BN-80/0683-02

HUTNICTWO

ZELAZA T STALI Metody baedan weglikéw spiskanych,

Okreélanie porowstodci i 'wegls wolnego.

Gr.kat., III 59

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest metoda metalograficznego okreélania typu L roz-
mieezczenis porowatoéci oraz wegla wolnego w wyrobach z weglikéw spiekenych.

2, Symbole 1 okredlenia typéw porowatoéci i wegla wolnego podaje tabl. 1,

Teblica 1

Symbol Nr
wzorca OkFadlwnte zetacznika
A pory o wielkodci 10 ALum 1 1lub 2

B pory o wielkodci od 10 do
25 um 3
c wegiel wolny. 4

3. Przygotowanie probek, Spoérdéd kilku istniejecych eposobdéw przygotowanie zgiddu zaleca
oig:

- ostrozne, zgrubne szlifowanis powierzchni prébki,

- szlifowanie drobnoziarnistymi tarczami dismentowymi,

- polerowanie prxy uiyciu pasty dinnéntowej lub proszku diementowego, przechodzec stop-
niowo do najdrobniejezego ¢ ziarnistodci 1 At Ry rozprowadzonege na tarczy polerki wykona=-
nej z tworzywa sztucznego, lub ne tarczy drewnienej, wzglednie metalowej, pokrytej papie~
rem fotograficznym.

Na powierzchni xgladu prxeznaczonego do oceny porowatoéci nie powinno byé rys po szlifo-
waniu i polerowaniu, Nie dopuszcze si@ wykruszen ziaren dejgoych biledne informecje o poro-
watodci,

A, Apsraturs, Obssrwacje powierzchni zgladéw przeznaczonych do okreélanis porowatodci
i1 wggla wolnego przeprowadze si¢ za pomoocy mikroskopu metalograficznego, wyposatonego w ma-
towke i okuler z podzislkg przy powiekszeniu 100x lub 200x,

5, Zesade okresla orowatosci i wegle wolneg

Porowatodé okredla sig prrex porédwnsnie badsnej powterzchni nietrawionego zgtedu z wzor-
cami typu A lub B, @ wegle wolnego z wzorcem typu C, podenymi w zatgcznikach do normy,

Wielko#é pory okredlana jest jako jej makeymslny wymisr ne zgledzie.

‘a/ Okredlenie pordw ¢ n;glkgéc; do 10 svm /typ A/ przeprowadzs eie na zgladzie nietrawio-

nym przy powigkezeniu 10Qx lub 200x. Powierzchnie zgladu poréwnuje eie z mikrofotografiami
wrorca /zet, 1'lub 2/ odpowsiednio do wybranego powigkezenis, Stopiend porowatodci okredla
siq przex podanie symbolu mikrofotogrefii wzorcs.ops—ACR, AO4, AO06 lub AO8.
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b/ Okreslenie poréw o wielkoéci od 10 do 25 /- m /typ B/ przeprowadza sie na zgladzie nie-
trawionym przy powigkszeniu 100x. Powierzchni¢ zgladu poréwnuje sig z mikrofotografiami

/zat. 3/ wzorca, Stopieh porowatodci okreéls sig przez podenie symbolu mikrofotografii wzor-
ca np. BO2, BO4, BO6 lub BO8. :

¢/ Okreélanie pordw o‘wialkoéci powyzei 25 - m przeprowadza sie przy powiekszeniu do 100x.
Okresla sig 1lodé i wielkos$c poszczegélnych poréw w odnissieniu do jednostki powierzchni.
Przedziay wielkosdci poréw ustala sig¢ nastegpujaco:

- pow, 25 do 75 Aum,

- pow.. 75 do 125 fom,

~ powyZej 125’ﬁvm.

Okreslenie wystepowania wegle wolnego /t C/ przeprowadza sig¢ na zgladzie nietrawionym
przy powiekszeniu 100x,
Powierzchnig prébki poréwnuje sig¢ z mikrofotografiami wrorce /zel. 4/, Wystepowanie weggla
wolnego okredéla si¢ podajac symbol mikrofotografii np, CO2, CO4, CO6 lub CO8.

6. Wyniki okreélaniaporowatoéci i w¢glas wolnego powinny zewieraé nastepujece informacje:

- dene potrzebne do identyfikacji prébki,

= uzyskahe wyniki okredélania porowatosci i wegls wolnego,

= inne dane, mogece miad wpiyw na wynikl,

Jezeli wystgpowanie porowatoséci lub wggle wolnego na powierzchni badanego zgladu Jest nie-
réwnomierne, nalezy poda¢ misjsce jego wystgpowania np. gére, dét, brzeg, érodek, strefa
przypowiarzchniowa,

KONTIEGC

INFORMACJIE DODATKOWE do BN-80/0683-02

1, Instytucia opracowujace norme - Huts "Baildon”

2. Dokumenty miedzynerodowe i normy zegraniczne

150 4505 - Hardmetalls., Metallographic determination of porosity and uncombined
cerbon, '
RWPG - temat 01,187,19-79

3. Autorzy proeijektu normy mgr inz, Jdézefe Wolny - Hute "Baildon”, mgr Teresa Karwats =
Hute "Baildon”, in:. Berbara Michalowske -~ Huta “Baildon"
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Wzorzec typu A /100x/

Inn .

i e RPN

e

AO2 0,02 % /obj./

AO6 0,2 % Jobi./

- A08 0,6 % /obj./
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Zatgcznik 2
Wzorzec typu A /200x/

A02 0,02 % /obj./ AG4 0,06 % /obj./

AO6 0,2 % /obj./ A08 0,6 3 /obj./
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Zatacznik 3
Wzorzec typu B /100x/

- %
!' ¢
8
e e e
BO2 0,02 % 46b3./ 804 0,06 % fobj./
/140 por/cm</ /430 por/cm</

”ébe 0,2% /obj./ - BO8 0,6 % Jobj./
/1300 por/om?/ . /4000 por/eme/



BN=-80/0683-02

Wzorzec typu & /100x/

Zazacznik 4
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